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1. Základné údaje o organizácii  

  

 

1.1. Kontaktné údaje  
  

Názov: Ústav geotechniky SAV  

Riaditeľ: Ing. Slavomír Hredzák, PhD.  

Zástupca riaditeľa: Ing. Lucia Ivaničová, PhD.  

Vedecký tajomník: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.  

Predseda vedeckej rady: prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.  

Člen snemu SAV: Ing. Alena Luptáková, PhD.  

Adresa: Watsonova 45, 040 01 Košice  

  

http://ugt.saske.sk  

  

Tel.: 055/7922601  

Fax: 055/7922604  

E-mail: ugtsekr@saske.sk  

Názvy a adresy detašovaných pracovísk: 

 Laboratóriá ÚGt SAV v Pavilóne materiálových vied   
Watsonova 47/A  

 

Vedúci detašovaných pracovísk: 

 Laboratóriá ÚGt SAV v Pavilóne materiálových vied   
Ing. Slavomír Hredzák, PhD.  

 

Typ organizácie: Príspevková od roku 1993  

 

1.2. Údaje o zamestnancoch  
 

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov   K 
K 

K  

do 35  

rokov F P T 

M Ž M Ž 

 Celkový počet zamestnancov 57 19 38 2 5 52 50,61 41,91 

 Vedeckí pracovníci 38 16 22 2 5 33 32,91 32,91 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (výskumní a vývojoví zamestnanci1) 

1 0 1 0 0 1 1 1 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (ostatní zamestnanci2) 

3 0 3 0 0 3 3 2 

 Odborní pracovníci ÚS 11 2 9 0 0 11 11 5 

 Ostatní pracovníci 4 1 3 0 0 4 2,7 1 

1
 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 5  

2
 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 3 a č. 4  

  
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2017 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane 

riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=78
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4790
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3226
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3225
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5705
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=219
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=219
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4790


 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

2 

zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2017 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v 

štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov 

M, Ž – muži, ženy 

 

Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2017) 

 Rodová 

skladba  
 Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch  

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   II.a.   II.b.  

 Muži  3 13 3 0 3 8 5 

 Ženy  0 22 0 0 0 12 10 

  

Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov 

 Veková štruktúra 

(roky)  
 < 31   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   61-65   > 65  

 Muži  2 0 3 0 1 4 2 2 2 

 Ženy  0 4 7 3 2 7 2 1 0 

  

Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2017 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí pracovníci   Riešitelia projektov  

 A B A B A B 

 Muži  49,8 49,5 49,2 48,8 50,4 50,2 

 Ženy  45,9 45,8 41,6 41,7 45,3 45,3 

 Spolu  47,2 47,0 44,8 44,6 47,3 47,1 

A - Prepočet bez zohľadnenia úväzkov zamestnancov  

B - Prepočet so zohľadnením úväzkov zamestnancov  
  

1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v 

zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
  

  

Do 31.12. 2017 pracovalo vedenie Ústavu geotechniky SAV v Košiciach v tomto zložení: 

riaditeľ – Ing. Slavomír Hredzák, PhD. 

štatutárny zástupca riaditeľa –  Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc. 

vedecký tajomník – Ing. Miroslava Václavíková, PhD. 

  

 Predsedníctvo SAV na svojom 5. zasadnutí dňa 9.11.2017 schválilo uznesením č. 158 výsledok 

výberového konania, na základe bol do funkcie riaditeľa ÚGt SAV vymenovaný Ing. Slavomír 

Hredzák, PhD. s účinnosťou od 1 januára 2018 do 31. decembra 2021. Vymenovanie bolo oznámené 

listom č. Ú SAV-PR-2880/2017 zo dňa 20.11.2017. 

  

Ing. Slavomír Hredzák, PhD. tak pokračuje vo funkcii riaditeľa ÚGt SAV, ktorú vykonáva od 

01.01.2014. Následne s účinnosťou od 01.01.2018 vymenoval: 

do funkcie štatutárnej zástupkyne riaditeľa Ing. Luciu Ivaničovú, PhD., 

do funkcie vedeckej tajomníčky ústavu Ing. Miroslavu Václavíkovú, PhD.  
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Ústav geotechniky SAV mal v roku 2017 päť vedeckých oddelení: 
Oddelenie deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky – vedúci Ing. Milan Labaš, PhD. 

Oddelenie fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín – vedúci 

RNDr. Anton Zubrik, PhD. 

Oddelenie minerálnych biotechnológií – vedúci MVDr. Daniel Kupka, PhD. 

Oddelenie mechanochémie – vedúca Mgr. Zdenka Bujňáková, PhD. 

Oddelenie životného prostredia a hygieny v baníctve – vedúci Ing. Jozef Hančuľák, PhD. 

  

Vedecká rada ústavu pracovala v zložení: 
Prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc. (predseda VR), Ing. Alena Luptáková, PhD. (podpredseda VR), 

RNDr. Silvia Dolinská, PhD. (tajomník VR), Ing. Miroslava Václavíková, PhD., Ing. Zuzana 

Danková, PhD., Mgr. Zdenka Bujňáková, PhD. 

Externí členovia VR: prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., (HF/FMMR TU KE) , doc. Ing. Ján Mandula, 

CSc. (SvF TU KE), prof. Ing. Jiří Škvarla, PhD. (F BERG TU KE), doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, 

PhD. (PF UPJŠ KE). 

Člen Snemu SAV: Ing. Alena Luptáková, PhD. 

  

V priebehu roka 2017 došlo k nasledovným personálnym zmenám: 
K 01.02.2017 bol dohodami podľa Rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene a v zmysle 

príslušných ustanovení Zákonníka práce rozviazaný pracovný pomer s pracovníčkami/pracovníkom 

ÚGt SAV:  RNDr. Erika Fedorová, PhD., Ing. Milota Kováčová, PhD., MVDr. Igor Štyriak, PhD., a 

RNDr. Anna Zorkovská, PhD. 

RNDr. Lenka Findoráková, PhD. nastúpila na materskú dovolenku od 25.06.2017. 

Ing. Darina Štyriaková, PhD. ukončila doktorandské štúdium úspešnou obhajobou dňa 23.08.2017. 

Mgr. Dávid Jáger, PhD. bol po úspešnej obhajobe dizertačnej práce dňa 23.08.2017 prijatý do stavu 

zamestnancov ÚGt SAV k 24.08.2017 v rámci riešeného projektu ÚGt SAV. 

Ing. Iveta Štyriaková, PhD. ukončila na vlastnú žiadosť pracovný pomer na ÚGt SAV  k 31.08.2017. 

Mgr. Gergö Bodnár bol prijatý na doktorandské štúdium od 01.09.2017 (školiteľ MVDr. Daniel 

Kupka, PhD.). 

Mgr. František Bendek požiadal o nadštandardnú dĺžku doktorandského štúdia od 01.09.2017. 
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2. Vedecká činnosť  

 

2.1. Domáce projekty  
  

Tabuľka 2a Domáce projekty riešené v roku 2017 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 

SAV 
Z iných zdrojov 

Zo 

zdrojov 

SAV 

Z iných 

zdrojov 
Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty VEGA 12 1 102486 90048 - - - - 

 2. Projekty APVV 1 1 - - 60421 60421 - 10806 

 3. Projekty OP ŠF 0 0 - - - - - - 

 4. Projekty SASPRO 1 0 62753 62753 - - - - 

 5. Projekty centier excelentnosti SAV 0 0 - - - - - - 

 6. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,  

 Vedecko-technické projekty, ESF,  

 na objednávku rezortov a pod.) 

1 0 - - 125000 75000 - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
  

Tabuľka 2b Domáce projekty podané v roku 2017 

Štruktúra projektov Miesto podania Organizácia je 

nositeľom 

projektu 

Organizácia sa 

zmluvne podieľa 

na riešení 

projektu 

1. Účasť na nových výzvach APVV 

r. 2017 

- 2 2 

2. Projekty výziev OP ŠF 

podané r. 2017 

Bratislava     

Regióny     

  

1. Projekt APVV-17-0650 „Identifikácia a kvantifikácia procesu rozpojovania hornín 

neštandardnými metódami", 2018-2022. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt: Ing. Lucia Ivaničová, PhD. 

  

2. Projekt APVV-17-0425 „Využitie biologických a chemických metód pre remediáciu 

environmentálnych záťaží“, 2018-2022. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt: Ing. Alena Luptáková, PhD. 

Spoluriešiteľské organizácie: Stavebná fakulta TU Košice; Fakulta prírodných vied, Univerzita 
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Mateja Bela, Banská Bystrica; Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice. 

  

3. Projekt APVV-17-0282 „Extrémne prostredia ako zdroj mikrobiálnej biodiverzity pre 

potenciálne aplikácie v biotechnológiách“, 2018-2022. Hlavný riešiteľ:  Prírodovedecká fakulta 

UPJŠ, Košice. Spoluriešiteľské organizácie: STU Bratislava, UCM Trnava, ÚVZ SAV Banská 

Bystrica, ÚGt SAV Košice. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt: Ing. Alena Luptáková, PhD. 

  

4. Projekt APVV-17-0577 „Adaptácie lišajníkov na environmentálny stres: biologický 

a ekologický význam sekundárneho metabolizmu“, 2018-2022. Hlavný riešiteľ:  Prírodovedecká 

fakulta UPJŠ, Košice. Spoluriešiteľské organizácie: Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, ÚGt SAV, 

Košice. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt: RNDr. Matej Baláž, PhD. 

  

5. Projekt VEGA 2/0044/18 „Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov 

bio-prístupom a vybrané environmentálne aplikácie“, 01/2018-12/2021. Zodpovedný riešiteľ za 

ÚGt SAV: RNDr. Matej Baláž, PhD., spoluriešiteľská organizácia: UVLF a UPJŠ, Košice 

  

6. Projekt VEGA 2/0065/18 „Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich 

nanokompozitov vysoko-energetickým mletím“, 01/2018-12/2020. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt 

SAV: RNDr. Erika Dutková, PhD. 

  

7. Projekt VEGA 1/0326/18 „Hodnotenie environmentálneho zaťaženia prostredia v bývalom 

banskom areáli využitím tradičných a alternatívnych bioindikačných metód“, 

01/2018-12/2021. Hlavný riešiteľ: Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, 

Prešov. Spoluriešiteľské organizácie: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská 

Bystrica; ÚGt SAV, Košice. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: Ing. Alena Luptáková, PhD. 

  

8. Projekt MAD Slovakia-Slovenia „Detailná štruktúrna a textúrna charakterizácia 

mechanochemicky pripravených nanomateriálov“, 2018-2019. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: 

RNDr. Matej Baláž, PhD. 
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2.2. Medzinárodné projekty  
 

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2017  
 

Tabuľka 2c Medzinárodné projekty riešené v roku 2017 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 

SAV 
Z iných zdrojov 

Zo 

zdrojov 

SAV 

Z iných 

zdrojov 
Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

Spolu 

Pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty 7. RP EÚ a  

 Horizont 2020 2 1 - - 247597 192597 - - 

 2. Projekty ERA.NET, ESA, JRP 
0 0 - - - - - - 

 3. Projekty COST 
0 1 - - - - 3150 - 

 4. Projekty EUREKA, NATO,  

 UNESCO, CERN, IAEA, IVF,  

 ERDF a iné 

0 0 - - - - - - 

 5. Projekty v rámci medzivládnych  

 dohôd 2 1 - - 1834 1834 25000 110 

 6. Bilaterálne projekty MAD 
3 0 584 584 - - - - 

 7. Bilaterálne projekty ostatné 
0 1 - - - - - - 

 8. Podpora MVTS z národných  

 zdrojov (SAV, APVV a iné) 1 1 8088 8088 - - 3150 - 

 9. Iné projekty 
0 1 - - - - - 170 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu   
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2.2.2. Medzinárodné projekty Horizont 2020 podané v roku 2017 
  

Tabuľka 2d Počet projektov Horizont 2020 v roku 2017 

  A B 

Počet podaných projektov Horizont 2020   3 1 

A - organizácia je nositeľom projektu 

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 

  

Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B. 

  

1. HORIZON 2020, ERC Advanced Grant (ERC-2017-ADG), SIWABIO, Project No. 789293 

„Target silica materials for pollution control, water purification and bioencapsulation". 

Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: Dr. Inna Melnyk 

  

2. HORIZON 2020, Marie Sklodowska Curie Actions, MSCA-IF-EF-ST-AMETIST „Application 

of microwave energy in metallurgical waste treatment". Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: 

RNDr. Michal Lovás, PhD. 

  

3. HORIZON 2020, Marie Sklodowska Curie Actions, MSCA-IF-EF-RI-SUPERADSORBENTS 

„Elaboration of selective adsorbents from hybrid silica-based precursors". Zodpovedný riešiteľ 

za ÚGt SAV: Ing. Miroslava Václavíková, PhD. 

  

4. HORIZON 2020, Marie Sklodowska Curie Actions, MSCA-ITN-ETN-INTERFACES „Interface 

of sciences at abiotic and biotic mineral-solution interfaces towards tomorrow's technologies". 

Koordinátor projektu: Norwegian University of Science and Technology (NTNU),  Prof. 

Hanumantha Rao Kota. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: MVDr. Daniel Kupka, PhD. 

  

  

2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach 
  

Ústav geotechniky SAV sa aj naďalej bude aktívne zapájať do vyhlásených výziev OPVaI v 

oblastiach definovaných národnou výskumnou stratégiou RIS3SK, najmä "mineral and material 

research and nanotechnologies", "biotechnologies and biomedicine", "agriculture and environment, 

including environment-friendly modern chemical technologies", "sustainable energy". 

  

Plánujeme nadviazať na zameranie už ukončených projektov štrukturálnych fondov EÚ v oblastiach 

úpravy nerastných surovín, geotechniky a rozpojovania hornín a minerálov, minerálnych 

biotechnológií a nanotechnológií, mechanochémie. 

  

Je v záujme ústavu udržiavať a zveľaďovať výskumnú infraštruktúru, ako aj podporovať vytváranie 

postdoktorandských pozícií. Predpokladáme projekty v rámci spolupráce s ústavmi SAV, 

univerzitnými pracoviskami, ako aj s partnermi z priemyslu. 

  

V prípade možnosti čerpania prostriedkov na stavebné úpravy, prioritou zostáva výmena zastaraných 

hliníkových elektrických rozvodov, vodovodnej siete, kúrenia a kanalizácie, ako aj oprava strechy. 

  

V roku 2017 neboli vyhlásené relevantné výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, 

resp. bolo pozastavené hodnotenie predložených projektov v rámci výziev na podporu priemyselných 

výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 a 

pre dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblastiach špecializácie RIS3 SK 

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. V oboch prípadoch bola spochybnená transparentnosť a 

kompetentnosť hodnotenia predkladaných výskumno-vývojových zámerov.  
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V roku 2018 očakávame obnovenie výzvy zameranej dlhodobý strategický výskum, taktiež na 

spoluprácu s priemyslom pod gestorstvom Ministerstva hospodárstva SR (niektoré už publikované), 

do ktorých sa mienime zapojiť v rámci relevantných konzorcií.  

  

  

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce (maximálne 1000 znakov + 1 obrázok; 

bibliografický údaj uvádzajte rovnako ako v zozname publikačnej činnosti, vrátane IF) 

  

2.3.1. Základný výskum 
  

[1] Príprava chemicky aktivovaného uhlíka z biomasy metódou jedno- a dvojstupňovej 

pyrolýzy 
Cieľom tejto práce bolo štúdium  a porovnanie vplyv jednostupňovej a dvojstupňovej pyrolýzy na 

aktiváciu  uhlíka. Prvý spôsob zahŕňal priamu chemickú aktiváciu biomasy jedným pyrolytickým 

krokom. Druhý postup pozostával z dvojstupňovej pyrolýzy (po prvej pyrolýze sa povrch chemicky 

aktivoval a následne pyrolyzoval). Zaznamenali sa významné rozdiely v morfológii, štruktúrnych 

vlastnostiach, organickej štruktúre a kryštalinite pripravených aktivovaných uhlíkov. Aktivovaný 

uhlík sa testoval ako sorbent Cd
2 +

 z vody. Povrchová analýza ukázala, že objem mikropórov vo 

vzorke po dvojstupňovej pyrolýze bola viac ako štvornásobne vyššia v porovnaní s jednostupňovou. 

Hodnota vonkajšieho povrchu súvisiaca s prítomnosťou mezopórov bola podobná u oboch 

aktivovaných uhlíkov (Sext (jednostupňová) - 48,1 m
2
 / g, Sext (dvojstupňová) - 50,3 m

2
 / g). Štúdia 

sorpčnej kapacity AU sa uskutočnila na kadmium. Experimenty vyhodnotené pomocou 

Langmuirovho a Freundlichovho modelu ukázali, že AU pripravený dvojstupňovou pyrolýzou má 

viac ako trojnásobne vyššiu sorpčnú kapacitu, tj. 107,5 mg/g pre Cd v porovnaní s jednostupňovou, 

kde sa dosiahla sorpčná kapacita 32,8 mg/g pre Cd. 

Preparation of chemically activated carbon from waste biomass by single-stage and two-stage 

pyrolysis 
In this work single-stage or two-stage pyrolysis was studied. The aim of this work was to compare 

both methods. The first method covered direct chemical activation of biomass with a single pyrolytic 

step. The second procedure consisted of two-tage pyrolysis (after first pyrolysis the char was 

chemically activated and pyrolysed secondly). Significant differences in morphology, textural 

properties, organic structure and crystallinity of prepared activated carbons were observed. Activated 

carbons were tested as a sorbent of Cd2+ from water. Textural analysis showed that the volume of 

micropores in sample after two-stage pyrolysis was more than four times higher in comparison with 

single-stage. The value of external surface area related with presence of mesopores was similar for 

both activated carbons (Sext(single-stage) - 48.1 m
2
/g; Sext(two-stage) - 50.3 m

2
/g). The study of ACs 

sorption capacity was performed as exemplified by cadmium. The experiments evaluated using 

Langmuir and Freundlich models showed that AC prepared by two-stage pyrolysis has more than 

three times higher sorption capacity, i.e. 107.5 mg/g for Cd comparing to single-stage one, where the 

sorption capacity of 32.8 mg/g for Cd was attained. 

ZUBRIK, Anton - MATIK, Marek - HREDZÁK, Slavomír - LOVÁS, Michal -  DANKOVÁ, 

Zuzana -  KOVÁČOVÁ, Milota - BRIANČIN, Jaroslav. Preparation of chemically activated carbon 

from waste biomass by single-stage and two-stage pyrolysis. In Journal of Cleaner Production,  

2017,  vol. 143, p. 643-653 (5,715-IF2016) 

  

[2] Mechanochemický prístup pre pokrývanie zmiešaných CdS/ZnS nanokryštálov: Eliminácia 

toxicity kadmia 
V práci bolo popísané mechanochemické pokrývanie CdS a CdS/ZnS nanokryštálov mokrou cestou. 

Na pokrývanie nanokryštálov boli použité L-cysteín a polyvivylpyrolidón (PVP). Použitím 

L-cysteínu, rozpustnosť Cd(II) pre CdS/ZnS nanokryštály bola takmer nulová. Navyše, pripravené 

nanosuspenzie vykazovali unimodálnu distribúciu veľkosti častíc s veľmi dobrou stabilitou, ktorá 
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bola potvrdená meraniami zeta potenciálu. IČ a NMR spektroskopia potvrdila úspešné naviazanie 

cysteínu do štruktúry nanokryštálov. Na druhej strane, ukázalo sa, že PVP nie je vhodný pre 

pokrývanie študovaných systémov, rozpustnosť Cd(II) bola omnoho vyššia. Pripravené 

nanosuspenzie boli študované in vitro na vybraných líniách buniek rakoviny. Použitím 

fluorescenčného mikroskopu sa zistilo, že nanokryštály prechádzajú do buniek.   

Mechanochemical approach for the capping of mixed core CdS/ZnS nanocrystals: Elimination 

of cadmium toxicity 
The wet mechanochemical procedure for the capping of the CdS and CdS/ZnS quantum dot 

nanocrystals is reported. l-cysteine and polyvinylpyrrolidone (PVP) were used as capping agents. 

When using l-cysteine, the dissolution of cadmium(II) was almost none for CdS/ZnS nanocrystals. 

Moreover, prepared CdS- and CdS/ZnS-cysteine nanosuspensions exhibited unimodal particle size 

distributions with very good stability, which was further supported by the zeta potential 

measurements. The Fourier-transform infrared (FTIR) and nuclear magnetic resonance (NMR) 

spectroscopy showed the successful embedment of cysteine into the structure of the nanocrystals. 

Additionally, the optical properties were examined, and the results showed that the cysteine 

nanosuspension has promising fluorescence properties. On the other hand, PVP was not determined 

to be a very suitable capping agent for the present system. In this case, the release of cadmium(II) was 

higher in comparison to the l-cysteine capped samples. The nanosuspensions were successfully used 

for in vitro studies on selected cancer cell lines. Using fluorescence microscopy, it was evidenced that 

the nanocrystals enter the cell and that they can serve as imaging agents in biomedical applications. 

BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Matej - DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Peter - KELLO, Martin - 

MOJŽIŠOVÁ, Gabriela - MOJŽIŠ, Ján - VILKOVÁ, Mária - IMRICH, Ján - PSOTKA, Miroslav. 

Mechanochemical approach for the capping of mixed core CdS/ZnS nanocrystals: Elimination of 

cadmium toxicity. In Journal of Colloid and Interface Science, 2017, vol. 486, p. 97-111. (4.233 - 

IF2016) 

  

[3] Degradácia textilných farbív RB5 v odpadových vodách 
Bola študovaná degradácia textilného farbiva Reactive black 5 (RB5), počas ktorej boli porovnané 2 

spôsoby degradácie a to chemická oxidácia a elektrochemická oxidácia. Bolo preukázané, že takmer 

úplné odfarbenie RB5 sa dosiahne počas 15 minút chemickou cestou účinkom chlórnanu, ako aj 

elektrolýzou roztoku farbiva. Zníženie koncentrácie organických látok  spojené s produkciou CO2 

bolo dosiahnuté počas elektrolytického spracovania použitím DSA anódy. Úplná mineralizácia RB5 

na oxid uhličitý, alebo úplné odstránenie TOC a COD počas elektrolýzy nebolo dosiahnuté. 

Odfarbenie odpadových vôd nie je postačujúce, kým metabolity azofarbiva nie sú úplne 

mineralizované. Chemická oxidácia s chlórnanom má za následok modifikáciu molekuly RB v 

menšej miere, za produkcie oxidovaných, hydroxylovaných a chlórovaných produktov. Pre 

optimalizáciu degradačných postupov je veľmi dôležitá analýza produktov resp. medziproduktov 

degradácie. Bola vypracovaná vhodnej HPLC-MS metóda pre separáciu a identifikáciu 

komponentov. Bola navrhnutá schema transformácie RB5. 

Degradation of RB5 textile dyes in waste waters  
The degradation of commercial grade Reactive Black 5 (RB5) azo dye by chemical and 

electrochemical treatment was studied. The electrochemical treatment was compared with pure 

chemical treatment with hypochlorite generated by electrolysis and differences were found. The 

compounds present in the commercial grade RB5 azo dye and the products of its electrochemical 

degradation were separated using ion-pairing high performance liquid chromatography (HPLC) on 

reversed phase. The transformation pathway of the RB5 functionalities was designed. 

Accepted on 26 Sep 2017:  JÁGER, Dávid - KUPKA, Daniel - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - 

IVANIČOVÁ, Lucia - GALLIOS, G.P. Degradation of Reactive Black 5 by electrochemical 

oxidation. In Chemosphere, 2018, vol. 2, n.10, p. 405-416. (4.208 IF2016). 

[4] Kombinovaná mechanochemicko/termická syntéza mikrokryštalického pyroxénu 

LiFeSi2O6 a jednostupňová mechanosyntéza „nanoglassy“ LiFeSi2O6 kompozitu 
Mikrokryštalický a „nanoglassy“ LiFeSi2O6 pyroxén je pripravený nekonvenčnou 
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mechanochemicko/termickou syntézou a jednostupňovou mechanosyntézou. Štruktúra takto 

pripravených materiálov bola charakterizovaná RTG difrakčnou analýzou (dlhá vzdialenosť) a 
57

Fe 

Mossbauerovou spektroskopiou (krátka vzdialenosť). Parametre získané z Mossbauerovej 

spektorskopie poukazujú na „nanoglassy“ charakter mechanosyntetizovaného LiFeSi2O6 kompozitu 

a to kvôli pozorovanej deformovanej geometrii štruktúrnych jednotiek (krátka vzdialenosť), ako aj 

porušeným reťazcom hranovo pospájaných FeO6 oktaédrov a  rohovo pospájaných SiO4 tetraédrov. 

Combined mechanochemical/thermal synthesis of microcrystalline pyroxene LiFeSi2O6 and 

one-step mechanosynthesis of nanoglassy LiFeSi2O6−based composite 
Both, microcrystalline LiFeSi2O6 pyroxene and nanoglassy LiFeSi2O6−based composite are prepared 

via non-conventional mechanochemical/thermal processing and one-step mechanosynthesis, 

respectively. The structural state of the as-prepared materials on the long-range and local atomic 

scales is characterized by XRD and 
57

Fe Mössbauer spectroscopy, respectively. The derived 

hyperfine interaction parameters indicate that the nanoglassy nature of the mechanosynthesized 

LiFeSi2O6−based composite is characterized, on the short-range scale, by a broadly distorted 

geometry of the constituent structural units, and on the long-range scale, by the raptured chains of the 

edge-sharing FeO6 octahedra and of the corner-sharing SiO4 tetrahedra. 

TOTHOVÁ, Erika - WITTE, Ralf - DA SILVA, K. L. - DA SILVA, K. L. - ZORKOVSKÁ, Anna - 

SENNA, M. - HAHN, Horst - HEITJANS, Paul - ŠEPELÁK, Vladimír. Combined 

mechanochemical/thermal synthesis of microcrystalline pyroxene LiFeSi2O6 and one-step 

mechanosynthesis of nanoglassy LiFeSi2O6 based composite. In Journal of Alloys and Compounds, 

2017, vol. 707, p. 310-314. (3.133 - IF2016) 

  

[5] Rastlinne sprostredkovaná syntéza strieborných nanočastíc a ich stabilizácia za využitia 

mokrého mletia v prietočnom režime 
V tejto štúdií bola pripravená stabilná nanosuspenzia strieborných nanočastíc (Ag NPs) v dvoch 

krokoch, pričom prvým je samotná syntéza druhým stabilizácia. Ag NPs boli pripravené z roztoku 

dusičnanu strieborného za využitia extraktu rastliny Origanum vulgare L. ako redukčného činidla. 

Tvorba nanočastíc bola ukončená za 15 minút a následne bola uskutočnená stabilizácia s 

polyvinylpyrolidónom (PVP) za využitia mokrého mletia v prietočnom mlyne. UV-Vis spektrá 

vykazovali maximum pri 445 nm, ktoré korešponduje s tvorbou sférických Ag NPs. Infračervená 

spektroskopia bola využitá na výskum interakcie medzi Ag NPs a pokrývacími činidlami. TEM 

analýza odhalila tvorbu Ag NPs o dvoch frakcií o rôznych veľkostiach (38 ± 10 nm a 7 ± 3 nm) po 

syntéze sprostredkovanej rastlinou, pričom obe tieto frakcie boli náhodne distribuované v rámci 

organického matrixu. Počas mletia v PVP boli klastre Ag NPs deštruované, frakcie obsahujúce väčšie 

a menšie častice boli oddelené a zabudované do PVP. Nanosuspenzie Ag NPs pokryté PVP boli 

stabilné dlhšie ako 26 týždňov, pričom pre nestabilizované nanosuspenzie bola dokumentovaná iba 

krátkodobá jednotýždňová stabilita. 

Plant-Mediated Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Stabilization by Wet Stirred 

Media Milling 
Within this study, a stable nanosuspension of silver nanoparticles (Ag NPs) was prepared using a 

two-step synthesis and stabilization approach. The Ag NPs were synthesized from a silver nitrate 

solution using the Origanum vulgare L. plant extract as the reducing agent. The formation of 

nanoparticles was finished upon 15 min, and subsequently, stabilization by polyvinylpyrrolidone 

(PVP) using wet stirred media milling was applied. UV-Vis spectra have shown a maximum at 445 

nm, corresponding to the formation of spherical Ag NPs. Infrared spectroscopy was used to examine 

the interaction between Ag NPs and the capping agents. TEM study has shown the formation of Ag 

NPs with two different average sizes (38 ± 10 nm and 7 ± 3 nm) after the plant-mediated synthesis, 

both randomly distributed within the organic matrix. During milling in PVP, the clusters of Ag NPs 

were destroyed, the Ag NPs were fractionized and embedded in PVP. The nanosuspensions of 

PVP-capped Ag NPs were stable for more than 26 weeks, whereas for the non-stabilized 

nanosuspensions, only short-term stability for about 1 week was documented. 

BALÁŽ, Matej - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - DANEU, Nina - DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽOVÁ, 
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Miriama - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - SHPOTYUK, Yaroslav. Plant-Mediated Synthesis of Silver 

Nanoparticles and Their Stabilization by Wet Stirred Media Milling. In Nanoscale Research Letters, 

2017, vol. 12, p. 83-91. (2.833 - IF2016) 

  

[6] Stanovenie kontaminácie sedimentov použitím screeningových metód (XRF, TGA/MS) s 

ohľadom na princípy zelenej chémie, Východné Slovensko 
Boli študované dnové sedimenty z východného Slovenska (okolie Krompách). Vo vzorkách 

sedimentov z vodnej nádrže Krompachy boli potvrdené vysoké koncentrácie Cu, Zn, As, Pb, Cr, Ni, 

Cd, Hg prevyšujúce niektoré prípustné hodnoty (MPC, TV a VI). Bola potvrdená najlepšia korelácia 

medzi hmotnostnými stratami v teplotnom rozmedzí (400-620°C) a nasledujúcimi koncentráciami 

kovov: Cu (r = 0,89), Zn (r = 0,88), As (r = 0,93) Hg (r = 0,83), Pb (r = 0,87). Najväčšie pomery 

hmotnostných úbytkov (m/z 44), (m/z 18) boli zistené pri teplotách (400-620°C) spojených s 

rozkladom minerálov, ako je siderit, baryt a uvoľnenie CO2. Potenciálne fytotoxické účinky kovov 

neboli pozorované v študovaných vzorkách. Po expozícii dážďoviek bol zistený pokles koncentrácie 

kovov Cu, Zn, Pb, Hg v sedimentoch, mortalita dážďoviek nebola pozorovaná. 

Assessment of potential sediment contamination using screening methods (XRF, TGA/MS) 

taking into account principles of green chemistry, Eastern Slovakia  
The bottom sediments from the eastern Slovakia (around Krompachy) were studied. Higher 

concentrations of Cu, Zn, As, Pb, Cr, Ni, Cd exceeded some the admissible values (MPC, TV a VI) of 

the sediments in the water reservoir Krompachy. In the samples studied the best correlation was 

confirmed between weight losses in the temperature range (400-620°C) and the following metal 

concentrations: Cu (r = 0,89), Zn (r = 0,88), As (r = 0,93) Hg (r = 0,83), Pb (r = 0,87). The largest 

weight loss ratios of (m/z 44), (m/z 18) were detected at temperatures (400-620°C) associated with 

decomposition of minerals such as siderite, barite, and CO2 release.  Potential phytotoxic effects of 

the metals in the studied samples were not observed. The easthworms Dendrobaena Veneta caused in 

some studied samples decrease of Cu, Zn, Pb, Hg after 7 days exposure in sediments. The mortality of 

earthworms was not observed [ADCA,AFD]. 

FINDORÁKOVÁ, Lenka - ŠESTINOVÁ, Oľga - KOVÁČOVÁ, Milota. Assessment of potential 

sediment contamination using screening methods (XRF, TGA/MS) taking into account principles of 

green chemistry, Eastern Slovakia. In Environmental Earth Sciences, 2017, vol. 76, p. 119. (1.569 - 

IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1866-6280. 

  

[7] Adsorpcia katiónov ťažkých kovov na bentonite a kompozitoch bentonit/oxidy železa 
Kompozitné materiály s rozdielnymi povrchovými vlastnosťami preukázali dobrú afinitu k vybraným 

katiónom kovov. Javili sa ako veľmi efektívne sorbenty Zn(II), Cd(II), Ni(II), a to najmä z 

odpadových vôd s ich nízkou počiatočnou koncentráciou . Sonifikácia umožnila zvýšiť ich sorpčnú 

kapacitu, no pozorovala sa i závislosť od typu sorbátu. Oproti konvenčnej metóde, pri soprcii Cd(II) 

vzrástla adsorpčná kapacita vybraných sorbentov až o 41 %. Vplyv teploty na efektivitu sorbentov 

bol zanedbateľný. 

Adsorption of heavy metals cations on bentonite and bentonite/iron oxide composite 
The composite materials with different surface properties showed good affinity to selected metal 

cations. They appeared to be very effective in disposal of Zn(II), Cd(II), Ni(II) from the wastewaters 

with low initial metal ion concentrations. The sonication enhanced their sorption capacity, but was 

dependent on the sorbate ions. Toward the conventional method, the Cd(II) adsorption increased at 

about 41 %. The effect of temperature was negligible. 

DANKOVÁ, Zuzana - MOCKOVČIAKOVÁ, Annamária. Adsorption of Heavy Metals Cations on 

Bentonite and Bentonite/Iron Oxide Composite. In Bhola R. Gurjar, Abrol, Y. P.: Environmental 

Science and Engineering. 11 section. Soil Pollution and Phytoremediation. - Houston, USA: Studium 

Press LLC, Houston, USA, 2017, p. 290-320. ISBN 9781-62699-088-3. 
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2.3.2. Aplikačný typ 
  

[1] Nové bezodpadové spracovanie medenej trosky z huty 
Deponovaná medená troska pochádzajúca z regiónu Mansfeld (Sachsen-Anhalt, Nemecko) bola 

charakterizovaná z mineralogického, chemického a štruktúrneho hľadiska pre účely jej dlhodobého 

spracovania a odstránenia. Následne bolo skúmané jej hydrometalurgické spracovanie a extrakcia 

kovov ako Zn, Cu, Ni, Co, Mo, Cr, V a Fe v celkovom obsahu cca. 5%. Napriek tomu, že trosky 

obsahujúce kremičitany vápnika, horčíka, hliníka a železa môžu byť vhodnými stavebnými 

materiálmi, zabraňuje tomu kumulatívny obsah ťažkých kovov. Bol vyvinutý nový bezodpadový 

recyklačný proces pre medenú trosku z huty, ktorý pozostáva z triedenia, praženia, lúhovania s HCl, 

vyzrážania uhličitanov, tvorby komplexov a selektívnej extrakcie kovov. Tento proces odstraňuje 

problém matrice kremičitanu vápenatého, ktorá absorbuje rozpustené kovy. Nastavením pH 

lúhovania∼2.5, môže byť vyextrahovaných 80-90% medi, pričom  kremičitanová matrica zostáva 

nerozpustná. Hmotnostná bilancia stratégie procesu indikuje výnos zo štyroch trhovo uplatniteľných 

produktov: otryskávací materiál, prísada do cementu, roztok solí kovov a umelé hnojivo, ktoré robia 

tento proces ekonomicky efektívnejším s udržateľnými výnosmi. Taktiež bolo uskutočnené 

ekonomické zhodnotenie nového procesu, ktoré potvrdilo jeho prospešnosť a výhodnosť.   

New residue-free processing of copper slag from smelter 
Deposited copper slag originated from a region Mansfeld (Saxony-Anhalt, Germany) was 

characterized from mineralogical, chemical and structural point of view for purpose of its sustained 

processing and removal. Subsequently hydrometallurgical processing of copper slag was investigated 

because of extraction of metals as Zn, Cu, Ni, Co, Mo, Cr, V and Fe in total content about 5%. 

Although the slags with their mineralogical composition of calcium, magnesium, aluminum, and iron 

silicates are perfectly suitable as building materials, their cumulative heavy metal content prevents 

this. Novel residue-free recycling process for copper smelter slag was developed which consists of 

sorting, roasting, leaching with HCl, carbonate precipitation, precipitate complexation and solvent 

extraction of metals steps. This process solves the problem with calcium silicate matrix which 

enclosed dissolved metals. By setting pH of leaching process to ∼2.5, 80–90% of Cu can be extracted 

and dissolution of silicate matrix can be prevented. Mass balance of process strategy indicates the 

proceeds from four marketable products: blasting agent, cement additive, metal salts solution, and 

fertilizer, which make the process more economical with sustainable benefits. Economic evaluation 

of new process is also done and confirmed its utility and favourable balance. 

MIGANEI, Leila - GOCK, Eberhard - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - KOCH, Lutz - ZOBEL, Horst - 

KÄHLER, Jörg. New residue-free processing of copper slag from smelter. In Journal of Cleaner 

Production, 2017, vol. 164, p. 534-542. (5.715 - IF2016) 

  

  

2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty 
  

[1] WaSClean - Čistenie vôd a pôd od zmiešaných kontaminantov 
Projekt FP7 WaSClean priniesol v roku 2017 aktívny transfer poznatkov z vedy do praxe a vice versa 

medzi 8 partnermi konzorcia projektu (4 akademickými pracoviskami a 4 malými a strednými 

podnikmi). Počas r. 2017 bolo v rámci projektu WaSClean uskutočnených spolu 22 výmenných 

pobytov v celkovej dĺžke 49 mesiacov. Významný pokrok bol zaznamenaný v oblasti biodegradácie 

polyaromatických uhľovodíkov v znečistených oblastiach v okolí Košíc. Bol sprevádzkovaný pilotný 

pokus viacstupňovej technológie čistenia vôd od zmiešaných kontaminantov. 

WaSClean - Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants 
In 2017 WaSClean project consortium (8 partners, including 4 academic organizations and 4 SMEs) 

provided the knowledge transfer from research to industry and vice versa. The researchers delivered 

22 exchange visits with 49 man-months. Substantial progress was achieved in the biodegradation of 

polyaromatic hydrocarbons occurring in the area of city of Kosice. The pilot experiment of sequential 

water treatment technology was designed and built. 
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Fig. 1 Pilot experimental set-up of sequential water treatment technology built within the WaSClean project 

 
 

 

[2] Vývoj in-situ biolúhovacej metódy pre čistenie kremenných pieskov a aplikácia testovania 

prototypu poloprevádzky 
Po troch rokoch riešenia projektu PROJEKTO CORFO I+ D Cod. 13IDL2 – 23505 s firmou 

Cristalerías Chile SA bola v roku 2017 vykonaná kontrola poloprevádzky na čistenie kremenných 

pieskov in-situ biolúhovaním a urobené odporúčania pre ďalšiu prax. Výsledky riešenia projektu sú 

utajené na základe zmluvného kontraktu. 

Development of In-situ Bioleaching Method to Clean Quartz Sands and Application through 

Testing Prototype Pilot Plant 
In 2017, after 3 years of project PROJEKTO CORFO I+ D Cod. 13IDL2 – 23505 solution with 

company Cristalerías Chile SA, the control of pilot plant for purification of quartz sand by 

bioleaching was performed. Also, recommendations for next application in full scale operation were 

done. The results from the project solution are not allowed to be published based on the contract with 

the company. 

   

 

 

[3] Mechanochemická syntéza kvartérnych polovodičových Cu-Fe-Sn-S nanokryštálov bez 

použitia rozpúšťadiel 
V práci sa dokumentuje možnosť jednostupňovej  mechanochemickej syntézy nanokompozitu 

zloženého z kryštálov  stanínu Cu2FeSnS4 a rodostanínu Cu2FeSn3S8. Príslušné kvartérne sulfidy sa 

syntetizovali z elementárnych prekurzorov pri aplikácii vysokointenzívneho planetárneho mlyna. 

Uvedeným postupom je možné získať unikátne nanoštruktúry s veľkosťou 18-19 nanometrov. Pre ich 

charakterizáciu sa aplikovali  metódy RTG, Ramanovej spektroskopie, UV-Vis,  nízkoteplotnej 

absorpcie dusíka, SEM, EDX, HRTEM, STEM a SQUID magnetometrie. Práca vznikla pri 

spolupráci výskumných inštitúcií zo Španielska a Ukrajiny s Ústavom geotechniky SAV. 
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Mechanochemical Solvent-Free Synthesis of Quaternary Semiconductor Cu-Fe-Sn-S 

Nanocrystals 
In this study, we demonstrate a one-pot mechanochemical synthesis of the nanocomposite composed 

of stannite Cu2FeSnS4 and rhodostannite Cu2FeSn3S8 nanocrystals using a planetary ball mill and 

elemental precursors (Cu, Fe, Sn, S). By this approach, unique nanostructures with interesting 

properties can be obtained. Methods of XRD, Raman spectroscopy, UV-Vis, nitrogen adsorption, 

SEM, EDX, HRTEM, STEM, and SQUID magnetometry were applied. Quaternary tetragonal phases 

of stannite and rhodostannite with crystallite sizes 18–19 nm were obtained. The dominant Raman 

peaks corresponding to the tetragonal stannite structure corresponding to A-symmetry optical modes 

were identified in the spectra. The bandgap 1.25 eV calculated from UV-Vis absorption spectrum is 

very well-acceptable value for the application of the synthesized material. The SEM micrographs 

illustrate the clusters of particles in micron and submicron range. The formation of agglomerates is 

also illustrated on the TEM micrographs. Weak ferromagnetic properties of the synthesized 

nanocrystals were documented. 

BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - SAYAGUES, M.J. - ŠKORVÁNEK, Ivan - ZORKOVSKÁ, Anna 

- DUTKOVÁ, Erika - BRIANČIN, Jaroslav. Mechanochemical Solvent-Free Synthesis of 

Quaternary Semiconductor Cu-Fe-Sn-S Nanocrystals. In Nanoscale Research Letters, 2017, vol. 12., 

p. 256-265. (2.833 - IF2016) 
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2.4. Publikačná činnosť (zoznam je uvedený v prílohe C)  

 

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií    

 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ  
Počet v r. 2017/ 

doplnky z r. 2016 

 1. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v domácich  

 vydavateľstvách (AAB, ABB) 
1 / 0 

 2. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v zahraničných  

 vydavateľstvách (AAA, ABA) 
0 / 0 

 3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  

 v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB, CAB) 
0 / 0 

 4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  

 v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA, CAA) 
0 / 0 

 5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich  

 vydavateľstvách (ABD) 
0 / 0 

 6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných  

 vydavateľstvách (ABC) 
1 / 0 

 7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  

 a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD) 
0 / 0 

 8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  

 a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách  
 (BBA, ACC) 

0 / 0 

 9. Vedecké práce registrované v Current Contents Connect  
 (ADCA, ADCB, ADDA, ADDB) 

39 / 0 

 10. Vedecké práce registrované vo Web of Science Core Collection alebo  

 Scopus (ADMA, ADMB, ADNA, ADNB) 
12 / 0 

 11. Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  
 (ADFA, ADFB) 

1 / 1 

 12. Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  
 (ADEA, ADEB) 

3 / 0 

 13. Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  
 (AEDA) 

0 / 0 

 14. Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  
 (AECA) 

0 / 0 

 15. Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 (AFB, AFD) 

24 / 0 

 16. Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 (AFA, AFC) 

10 / 0 

 17. Vydané periodiká evidované v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS 0 

 18. Ostatné vydané periodiká 0 

 19. Zostavovateľské práce knižného charakteru  
 (FAI) 

3 / 1 

 20. Preklady vedeckých a odborných textov  
 (EAJ) 

0 / 0 

 21. Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách  
 (BDA, BDB) 

0 / 0 

 22. Recenzie v časopisoch a zborníkoch  
 (EDI) 

0 / 0 

Evidujú len tie práce zamestnancov a doktorandov, v ktorých je uvedená afiliácia k organizácii  
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Tabuľka 2f Štatistika vedeckých prác podľa kvartilu vedeckého časopisu 

 Kvartil vedeckého časopisu Q1 Q2 Q3 Q4 Spolu 

 Podľa IF z r. 2016 (zdroj JCR)  
 Počet článkov / doplnky 2015 

11 / 0 15 / 0 4 / 0 10 / 0 40 / 0 

 Podľa SJR z r. 2016 (zdroj Scimago)  
 Počet článkov / doplnky 2015 

18 / 0 13 / 0 16 / 0 1 / 0 48 / 0 

    

Tabuľka 2g Ohlasy 

 OHLASY Počet v r. 2016/ 

doplnky z r. 2015 

 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 662 / 8 

 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 71 / 3 

 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10,  

 3.2, 4.2) 
13 / 5 

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných  

 indexoch (3, 4, 3.1, 4.1) 
42 / 8 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 0 / 0 

  

2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 
  

Tabuľka 2h Vedecké podujatia 

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  56 

Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach  19 

  

  

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach: 
  

Achimovičová, M. International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, 

Košice, SR (1x) 

Baláž, M. Materials Science & Technology 17, Pittsburgh, USA (1x) 

Baláž, M. International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, San 

Sebastian, Spain (1x) 

Baláž, M. International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, Košice, SR 

(2x) 

Baláž, P. XVII Balkan Mineral Processing Congress, Antalya, Turkey (1x) 

Baláž, P. Materials Science & Technology 17, Pittsburgh, USA (1x) 

Baláž, P. International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, San 

Sebastian, Spain (1x) 

Baláž, P. European Materials Research Society 2017 Spring Meeting, Strasbourg, France (1x) 

Baláž, P. International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, Košice, SR (2x) 

Behunová, D. International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems & 

4th Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants, Astana, Kazakhstan (1x) 

Behunová, D. International Conference on Waste Recycling, Košice, Slovakia (1x) 

Bekényiová, A. International Biohydrometallurgy Symposium, Freiberg, Germany (1x) 

Bodnár, G. International Conference on Waste Recycling, Košice, Slovakia (1x) 

Bujňáková, Z. International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, 

San Sebastian, Spain (1x) 

Bujňáková, Z. International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, Košice, 

SR (1x) 

Dolinská, S. International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece 

(1x) 

Dolinská, S. International Conference on Waste Recycling, Košice, Slovakia (1x) 
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Dutková, E. International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, 

San Sebastian, Spain (1x) 

Dutková, E. International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, Košice, SR 

(1x) 

Fabián, M. International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, San 

Sebastian, Spain (1x) 

Fabián, M. European Conference on Solid State Chemistry 2017, Glasgow, UK (1x) 

Fabián, M. Nonequilibrium Phase Transformations, Varna, Bulgaria (1x) 

Fabián, M. International Conference on Environment and Mineral Processing, VŠB-TU Ostrava, 

Czech republic (1x) 

Fabián, M. International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, Košice, SR 

(1x) 

Hančuľák, J. International Conference Air Protection, Štrbské Pleso, Slovakia (1x) 

Hredzák, S. International Conference on the Present and Future of the Mining and Geology, Hotel 

Repiská, Demänovská Dolina, SR (1x) 

Hredzák, S. International symposium on Recycling Technologie and Sustainable Development, 

Hotel Jezero, Bor Lake, Serbia (1x) 

Ivaničová, L. International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems & 

4th Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants, Astana, Kazakhstan (1x) 

Jáger, D. International Conference on Waste Recycling, Košice, Slovakia (1x) 

Jenčárová, J. International Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava, Czech 

Republic (1x) 

Jenčárová, J. International Conference on Contaminated Sites, SR (1x) 

Kupka, D. International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems & 4th 

Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants, Astana, Kazakhstan (1x) 

Labaš, M. International Conference The Present and Future of the Mining and Geology, Hotel 

Repiská, Demänovská dolina, Slovakia (1x) 

Luptáková, A. International Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava, Czech 

Republic (1x) 

Luptáková, A. International Conference on Contaminated Sites, Štrbské Pleso, SR (1x) 

Mačingová, E. International Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava, Czech 

Republic (1x) 

Melnyk, I. Nanotechnology and Nanomaterials, Chernivtsi, Ukraine (1x) 

Melnyk, I. International Conference on Carpathian Euroregion, Ecology, Berehove, Transcarpathia, 

Ukraine (1x) 

Melnyk, I. International Conference on Waste Recycling, Košice, Slovakia (1x) 

Melnyk, I. Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials Conference, Lisbon, Portugal (1x) 

Melnyk, I. International Sol-Gel Conference, Liege, Belgium (1x) 

Melnyk, I. Nanomaterials and Application, Bled, Slovenia (1x) 

Rudzanová, D. International Conference on Waste Recycling, Košice, Slovakia (1x) 

Šepelák, V. Materials Science & Technology 17, Pittsburgh, USA (1x) 

Šestinová, O. International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodos, Greece 

(1x) 

Špaldon, T. International Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava, Czech 

Republic (1x) 

Štyriaková, I. International Biohydrometallurgy Symposium, Freiberg, Germany (1x) 

Šuba, J. International Biohydrometallurgy Symposium, Freiberg, Germany (1x) 

Tóthová, E. International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, San 

Sebastian, Spain (1x) 

Tóthová, E. International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, Košice, SR 

(1x) 

Václavíková, M. Workshop on Water and Soil Clean-Up from Mixed Contaminants, Astana, 
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Kazachstan (1x) 

Václavíková, M. International Conference on Waste Recycling, Košice, Slovakia (1x) 

Znamenáčková, I. International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, 

Košice, SR (1x) 

Zubrik, A. International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, Košice, SR 

(1x) 

Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach: 
Bártová, Z. vedecká konferencia Geochémia 2017, Častá – Papiernička, SR (1x) 

Bártová, Z. Metalurgia junior, Herľany, SR (1x) 

Bártová, Z. Workshop: Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií 

„PROMATECH“, Košice, SR (1x) 

Bekényiová, A. Seminár Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, 

priemyselných aplikáciách a životnom prostredí, Stará Lesná, SR (1x) 

Bujňáková, Z. Workshop: Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií 

„PROMATECH“, Košice, SR (1x) 

Danková, Z. Seminár Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, 

priemyselných aplikáciách a životnom prostredí, Stará Lesná, SR (1x) 

Dolinská, S. vedecké sympózium Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej 

Európy, Hrádok, SR  (1x) 

Hančuľák, J. vedecké sympózium Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej 

Európy, Hrádok, SR  (1x) 

Hančuľák, J. vedecká konferencia Geochémia 2017, Častá – Papiernička, SR (1x) 

Hančuľák, J. Workshop: Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií 

„PROMATECH“, Košice, SR (1x) 

Hredzák, S. vedecká konferencia „Inovácie v surovinovom priemysle“, Hrádok, SR  (1x) 

Hredzák, S. vedecké sympózium Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej 

Európy, Hrádok, SR  (1x) 

Melnyk, I. Workshop: SASPRO Scientific seminar, Bratislava, SR (1x) 

Rudzanová, Z. Metalurgia junior, Herľany, SR (1x) 

Štyriaková, I. Seminár Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, 

priemyselných aplikáciách a životnom prostredí, Stará Lesná, SR (1x) 

Šuba, J. Seminár Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, 

priemyselných aplikáciách a životnom prostredí, Stará Lesná, SR (1x) 

Tešinský, M. Metalurgia junior, Herľany, SR (1x) 

Zubrik, A. vedecké sympózium Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej 

Európy, Hrádok, SR  (1x) 

Zubrik, A. Workshop: Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií 

„PROMATECH“, Košice, SR (1x) 

   

2.6. Vyžiadané prednášky 

2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach - 7x 
  

Baláž, M.: Ball milling of eggshell waste:  A review, Materials Science & Technology 17, 

Pittsburgh, USA, October 8-12, 2017 

Baláž, P.: Mechanochemistry of Solids:  From Minerals to Nanomaterials and Drugs, XVII Balkan 

Mineral processing Congress, Antalya, Turkey, November 1-3, 2017 

Hredzák, S.: Composition of low-grade nickel ore leaching residuum in Slovakia, XII International 

symposium on Recycling Technologies and Sustainable Development, September 13-15, 2017, Hotel 

Jezero, Bor Lake, Serbia 

Hredzák, S.: Topical research trends in the Institute of Geotechnic SAS in Košice - Aktuálne trendy 

výskumu na Ústave geotechniky SAV v Košice. The Present and Future of the Mining and Geology 
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October 5-6 2017, Hotel Repiská, Demänovská Dolina, Slovakia. 

Labaš, M.: Some results of rock disintegration on the laboratory drilling stand - Vybrané výsledky 

rozpojovania hornín na laboratórnom vrtnom stende. The Present and Future of the Mining and 

Geology October 5-6 2017, Hotel Repiská, Demänovská Dolina, Slovakia.  

Melnyk, I.: Membrane composites based on inorganic substrates and functionalized polysiloxanes as 

potential water treatment agents. Nanomaterials and Application, Bled, Slovenia, June 14-18, 2017 

Šepelák, V.: Magnetic Behavior of Nanostructured Oxides Prepared by Mechanochemical Synthesis, 

Materials Science & Technology 17, Pittsburgh, USA, October 8-12, 2017 

   

2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach 
  

2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách - 4x 
  

Luptáková, A.: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť biohydrometalurgie. V rámci série prednášok 

Chemické horizonty, ktoré organizuje Slovenská chemická spoločnosť pri SAV. Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie STU v Bratislave, 25. 10, 2017. 

Mačingová E.: Study of Manganese Removal in the Process of Mine Water Remediation, IGAG 

CNR, Rome, Italy, 26.9.2017. 

Rudzanová D.: Industrial Waste Waters Treatment by Sulphate-reducing bacteria, IGAG CNR, 

Rome, Italy, 26.9.2017. 

Tóthová, E.: Mechanochémia, aktivácia - syntéza materiálov, Vedecký katedrový seminár, 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, SR, 30.11.2017 

  

Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH) 

  

2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2017  

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent  

2.7.2. Prihlásené vynálezy  

2.7.3. Predané licencie  

2.7.4. Realizované patenty  
 
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2017 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore so 

zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.  
 

2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)  
 

Tabuľka 2i Experti hodnotiaci národné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Briančin Jaroslav     VEGA 1 

   Fabián Martin     VEGA 1 

   Krúpa Víťazoslav     KEGA 2017 1 

       VEGA 2017 2 

   Luptáková Alena     VEGA 1 

   Štyriaková Iveta     VEGA 1 

   

2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana  
Počet autorov hesiel: 0  
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2.10. Recenzovanie publikácií a príspevkov vo vedeckých časopisoch  
  

Tabuľka 2j Počet recenzovaných monografií, článkov, zborníkov 

Meno pracovníka 

Knižné monografie Príspevky v časopisoch Zborníky 

Domáce 
Zahra-  

ničné 

WoS, 

SCOPUS 

Iné 

databázy 
Ostatné Domáce 

Zahra-  

ničné 

 Achimovičová Marcela 0 0 1 0 0 0 0 

 Baláž Matej 0 0 17 0 0 0 0 

 Baláž Peter 0 0 14 0 1 0 0 

 Briančin Jaroslav 0 0 0 0 1 1 0 

 Bujňáková Zdenka 0 0 5 0 0 0 0 

 Danková Zuzana 0 0 1 0 1 0 0 

 Dolinská Silvia 0 0 0 0 0 1 1 

 Dutková Erika 0 0 2 0 0 0 0 

 Fabián Martin 0 0 2 0 0 3 0 

 Hančuľák Jozef 0 0 0 0 1 1 3 

 Hredzák Slavomír 0 0 2 1 0 1 1 

 Ivaničová Lucia 0 0 1 0 0 0 0 

 Labaš Milan 0 0 1 0 0 0 0 

 Lovás Michal 0 0 3 0 0 0 0 

 Luptáková Alena 1 0 7 0 1 0 0 

 Mačingová Eva 0 0 2 0 0 0 0 

 Melnyk Inna 0 0 5 0 0 0 0 

 Šestinová Oľga 0 0 1 0 1 0 0 

 Tóthová Erika 0 0 1 0 0 0 0 

 Václavíková Miroslava 0 0 1 0 0 0 0 

 Spolu 1 0 66 1 6 7 5 

  

  

2.11. Iné informácie k vedeckej činnosti. 
  

Projekt WaSClean vygeneroval v roku 2017 významné vedecko-technické výsledky, ktoré sú 

predmetom ochrany duševného vlastníctva. Autori vynálezu z ÚGt SAV (M. Václavíkova, D. 

Kupka) a z Aristotelovej univerzity v Thessalonikách, Grécko (G. Gallios) pripravujú podklady 

pre patentovú prihlášku. 

  

V roku 2017 prebehla rekonštrukcia laboratória č. 35. Rekonštrukciou sa vytvorili vhodné 

prevádzkové podmienky pre fluorescenčný spektrometer (PC1 – Photon Counting 

Spectrofluorimeter (ISS, USA) a prietočný mlyn (MiniCer, Netzch). 
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V roku 2017 boli na ÚGt SAV spracované a podané nasledovné žiadosti o vedecké projekty: 
  

Celkový počet: 19 

  

1. HORIZON 2020, ERC Advanced Grant (ERC-2017-ADG), SIWABIO, Project No. 789293 

„Target Silica Materials For Pollution Control, Water Purification and Bioencapsulation". 

Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: Dr. Inna Melnyk 

  

2. HORIZON 2020, Marie Sklodowska Curie Actions, MSCA-IF-EF-ST-AMETIST „Application 

of Microwave Energy in Metallurgical Waste Treatment". Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: 

RNDr. Michal Lovás, PhD. 

  

3. HORIZON 2020, Marie Sklodowska Curie Actions, MSCA-IF-EF-RI-SUPERADSORBENTS 

„Elaboration of selective adsorbents from hybrid silica-based precursors". Zodpovedný riešiteľ 

za ÚGt SAV: Ing. Miroslava Václavíková, PhD. 

  

4. HORIZON 2020, Marie Sklodowska Curie Actions, MSCA-ITN-ETN-INTERFACES „Interface 

of sciences at abiotic and biotic mineral-solution interfaces towards tomorrow's technologies".  

Koordinátor projektu: Norwegian University of Science and Technology (NTNU),  Prof. 

Hanumantha Rao Kota. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: MVDr. Daniel Kupka, PhD. 

  

5. COST OC-2017-1-21884 „Mechanochemistry for Sustainable Industry“, Koordinátor: Dr. 

Evelina Colacino, University of Montpellier, Dr. Lucia Maini, University of Bologna. Zodpovedný 

riešiteľ za ÚGt SAV: RNDr. Matej Baláž, PhD. 

  

6. EIG Concert Japan „Boundary engineering for next generation energy storage devices“, 

04/2018-03/2021. Hl. riešiteľ: Shizuoka University, Japan. Spoluriešitelia: J. Heyrovsky Institute of 

Physical Chemistry, Prague, Czech Republic, ÚGt SAV. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: RNDr. 

Martin Fabián, PhD. 

  

7. DAAD-PPP „Eco-friendly and low-cost copper-based materials for solar and thermoelectric 

applications“, 2018-2019. Hlavný riešiteľ: Technische Universitat Clausthal, Nemecko. 

Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc. 

  

8. Joint Research Centre - Multidisciplinárny projekt „WATERS: Cestovná mapa". JRC Project- 

Road map of the WATERS, Elaborated by Slovak Academy of Sciences based on JRC Technical 

Reports. „Water in Slovakia: Pressures, Status and Outlook". Spoluriešiteľské organizácie SAV: 

Ústav vied o Zemi, Ústav geotechniky, Geografický ústav, Ústav hydrológie, Centrum pre biológiu 

rastlín a biodiverzity, Ústav krajinnej ekológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 

Ústav etnológie, Ekonomický ústav. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: MVDr. Daniel Kupka, PhD. 

  

9. APVV-17-0425 „Využitie biologických a chemických metód pre remediáciu 

environmentálnych záťaží“, 2018-2022. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: Ing. Alena Luptáková, 

PhD. Spoluriešiteľské organizácie: Stavebná fakulta TU Košice; Fakulta prírodných vied, Univerzita 

Mateja Bela, Banská Bystrica; Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice. 

  

10. APVV-17-0650 „Identifikácia a kvantifikácia procesu rozpojovania hornín 

neštandardnými metódami", 2018-2022. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lucia Ivaničová, PhD. 

  

11. APVV-17-0282 „Extrémne prostredia ako zdroj mikrobiálnej biodiverzity pre potenciálne 

aplikácie v biotechnológiách“, 2018-2022. Hlavný riešiteľ:  Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice. 

Spoluriešiteľské organizácie: STU Bratislava, UCM Trnava, ÚVZ SAV Banská Bystrica, ÚGt SAV 
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Košice. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: Ing. Alena Luptáková, PhD. 

  

12. APVV-17-0577 „Adaptácie lišajníkov na environmentálny stres: biologický a ekologický 

význam sekundárneho metabolizmu“, 2018-2022. Hlavný riešiteľ:  Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 

Košice. Spoluriešiteľské organizácie: Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, ÚGt SAV, Košice. 

Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: RNDr. Matej Baláž, PhD. 

  

13. VEGA 2/0044/18 „Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov bio-prístupom a 

vybrané environmentálne aplikácie“, 01/2018-12/2021. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: RNDr. 

Matej Baláž, PhD., spoluriešiteľská organizácia: UVLF a UPJŠ, Košice 

  

14. VEGA 2/0065/18 „Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich 

nanokompozitov vysoko-energetickým mletím“, 01/2018-12/2020. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt 

SAV: RNDr. Erika Dutková, PhD. 

  

15. VEGA 1/0326/18 „Hodnotenie environmentálneho zaťaženia prostredia v bývalom 

banskom areáli využitím tradičných a alternatívnych bioindikačných metód“, 

01/2018-12/2021. Hlavný riešiteľ: Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, 

Prešov. Spoluriešiteľské organizácie: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská 

Bystrica; ÚGt SAV, Košice. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: Ing. Alena Luptáková, PhD. 

  

16. MAD Slovakia-Slovenia „Detailná štruktúrna a textúrna charakterizácia mechanochemicky 

pripravených nanomateriálov“, 2018-2019. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: RNDr. Matej 

Baláž, PhD. 

  

17. Národný štipendijný program (NŠP) - „Development of new approaches for the synthesis of 

poly(lactide-co-glycolide)-coated magnetic nanoparticles as efficient carriers for 

nanomedicine". Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: Dr. Inna Melnyk 

  

18. Národný štipendijný program (NŠP) „Smart solid-state synthesis of nanostructured complex 

oxides via combined mechanochemical - thermal routes for energy related application", 

08/2018-10/2018. Meno štipendistu: Prof. Mamoru Senna. Koordinátor: prof. RNDr. Peter Baláž, 

DrSc. 

  

19. Národný štipendijný program (NŠP) „Kinetic potentiometric determination of boron in soils 

after its extraction with α-hydroxy acids", 07/2018-09/2018. Meno štipendistu: Dr. Maksym 

Fershal. Koordinátor: MVDr. Daniel Kupka, PhD.  

  

Projekty so začiatkom v r. 2017: 
  

Celkový počet: 6 

  

1. H2020-MSCA-RISE-2016 - Research and Innovation Staff Exchange, NanoMed, Project ID: 

734641 „Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications", 

(01/2017-12/2020). Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: Ing. Miroslava Václavíková, PhD. 

2. VEGA 2/0175/17 „Štúdium fyzikálno-chemických vlastností nanooxidov pripravených 

kombinovanou mechanochemicko/termickou syntézou“, (01/2017-12/2019). Zodpovedný riešiteľ 

za ÚGt SAV: RNDr. Erika Tóthová, PhD. 

3. VEGA 2/0055/17 „Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po 

baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike" , (01/2017-12/2020).  Zodpovedný riešiteľ za ÚGt 

SAV: RNDr. Silvia Dolinská, PhD. 
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4. VEGA 2/0100/17 „Mechanizmus protinádorového účinku nanočastíc realgáru a synergia s 

anti-myelónovými liečivami", (01/2017-12/2019). Hlavný riešiteľ: Biomedicínske centrum SAV, 

Bratislava. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: RNDr. Zdenka Bujňáková, PhD. 

5. Ukrainian-Slovak joint research project „Development of Magnetic Composites with 

Adjustable Hydrophobic and Hydrophilic Surface". (04/2017-12/2017). Zodpovedný riešiteľ za 

ÚGt SAV: Ing. Miroslava Václavíková, PhD. 

6. IGA UVLF 13/2016 „Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc 

pripravených pomocou rastlinných extraktov“, (01/2017-12/2018). Hlavný riešiteľ: Univerzita 

veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice. Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: RNDr. Matej Baláž, 

PhD. 

  

  

Zoznam ukončených projektov v roku 2017: 
  

Celkový počet: 9 

  

1. Projekt 7. rámcového programu EÚ FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 „Water and 

Soil Clean-up from Mixed Contaminants“, (10/2013-09/2017), hlavný koordinátor projektu: Ing. 

Miroslava Václavíková, PhD. 

2. IB-COMSTRUC-010 „Priemyselná príprava sulfidov kovov mechanochemickou aktiváciou 

vo vibračných mlynoch“, (11/2015-10/2017). Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: prof. RNDr. Peter 

Baláž, DrSc. 

3. PROJEKTO CORFO I + D Cod. 13IDL2 - 23505 „Vývoj in-situ biolúhovacej metódy pre 

čistenie kremenných pieskov a aplikácia testovania prototypu poloprevádzky", 

(01/2014-12/2017). Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: Ing. Iveta Štyriaková, PhD. 

4. APVV SK-BG-2013-0011 „Fotokatalytické čistenie kontaminovaných vôd a vzduchu 

použitím nanomateriálov“, (07/2016-12/2017). Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: RNDr. Martin 

Fabián, PhD. 

5. APVV SK-BG-2013-0025 „Remediácia vôd pomocou nanočasticami aktivovaných 

syntetických zeolitov na báze popolčekov" , (05/16-12/2017). Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: 

Ing. Miroslava Václavíková, PhD. 

6. VEGA 2/0027/14 „Mechanochémia tuhých látok pre využitie a nanotechnológiách“, 

(01/2014-12/2017). Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc. 

7. VEGA 2/0097/14 „Magnetické správanie nerovnovážnych nanooxidov pripravených 

mechanochemickými metódami“, (01/2014-12/2017). Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: prof. 

RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc. 

8. VEGA 2/0079/16 „Využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek 

životného prostredia", (01/2016-12/2017). Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: RNDr. Lenka 

Findoráková, PhD. 

9. MAD Slovensko-Taliansko „Vývoj inovačných procesov pre zhodnotenie použitých batérií", 

(01/16-12/2017). Zodpovedný riešiteľ za ÚGt SAV: Ing. Alena Luptáková, PhD. 

  

Traja vedeckí pracovníci (Jozef Hančuľák, Edita Lazarová, Miroslava Václavíková) sú členmi 

Komisie VEGA č. 6 pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava a geodézia) a environmentálne 

inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied. V roku 2017 pôsobili ako 

spravodajcovia pri hodnotení  9 podaných projektov VEGA so začiatkom riešenia  v roku 1.1.2018:  

Hančuľák, J.  – 3x, Lazarová, E. – 3x, Václavíková, M. – 3x, a 5 záverečných správ projektov 
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ukončených k 31. 12. 2016: Hančuľák, J.  – 2x, Lazarová, E. – 3x. Zúčastnili sa 3 zasadnutí komisie 

č.6: Bratislava – 23.02.2017 a 30.05.2017,  Košice 26.10.2017, ktoré vzhľadom na sídlo ústavu 

predstavujú celodennú až dvojdennú pracovnú cestu.  

  

Recenzie domácich a medzinárodných projektov: 
Celkový počet: 23 

  

Baláž, P.: APVV - 1x 

Briančin, J.: APVV - 1x 

Briančin, J.: VEGA - 1x 

Fabián, M.: VEGA - 1x 

Krúpa, V.: VEGA - 2x 

Krúpa, V.: KEGA - 1x 

Luptáková, A: VEGA - 1x 

Štyriaková, I.: VEGA 1x 

Baláž, M.: FONDECYT (čílska agentúra) - 1x 

Fabián, M.:  NCSTE (Kazachstan) - 6x 

Melnyk, I.: National Science Centre,  Poland - 1x 

Václavíková, M.: SAS – MOST Joint Research Cooperation - 5x 

Václavíková, M.: Slovak – Ukrainian Research and Development Cooperation SAS - NASU - 1x 

  

Recenzie článkov: 
Celkový počet: 79 

  

Achimovičová, M. Recenzia článku pre Results in Physics – 1x 

Baláž, M. Recenzia článku pre Journal of Environmental Management – 1x 

Baláž, M. Recenzia článku pre ACS Sustainable Chemistry & Engineering – 1x 

Baláž, M. Recenzia článku pre Adsorption Science and Technology – 6x 

Baláž, M. Recenzia článku pre Advanced Powder Technology – 2x 

Baláž, M. Recenzia článku pre Beilstein Journal of Organic Chemistry – 1x 

Baláž, M.  Recenzia článku pre Ceramics International – 2x 

Baláž, M. Recenzia článku pre Environmental Science and Pollution research – 2x 

Baláž, M. Recenzia článku pre Environmental Pollution – 1x 

Baláž, M. Recenzia článku pre Chemistry Letters – 1x 

Baláž, P. Recenzia článku pre Hydrometallurgy – 4x 

Baláž, P. Recenzia článku pre Industrial and Engineering Chemistry Research – 1x 

Baláž, P. Recenzia článku pre Journal of Materials Science – 4x 

Baláž, P. Recenzia článku pre Transactions of Non-Ferrous Metals Society of China – 1x 

Baláž, P. Recenzia článku pre Journal of Alloys and Compounds – 1x 

Baláž, P. Recenzia článku pre Journal of Industrial and Engineering Chemistry – 1x 

Baláž, P. Recenzia článku pre Journal of Physical Chemistry – 1x 

Baláž, P. Recenzia článku pre ACS Sustainable Chemistry & Engineering – 1x 

Baláž, P. Recenzia článku pre Waste and Biomass Valorization – 1x 

Bujňáková, Z. Recenzia článku pre Ceramics International – 1x 

Bujňáková, Z. Recenzia článku pre Current Pharmaceutical Design – 1x 

Bujňáková, Z. Recenzia článku pre Journal of Hazardous Materials – 1x 

Bujňáková, Z. Recenzia článku pre Hydrometallurgy – 1x 

Bujňáková, Z. Recenzia článku pre Journal of Neuroscience and Rural Practice – 1x 

Danková, Z. Recenzia článku pre Mineralia Slovaca – 1x 

Danková, Z. Recenzia článku pre Korean Journal of Chemical Engineering – 1x 

Dolinská, S. Recenzia článku pre Advanced in Environmental Engineering. 1st International 

Conference – 1x 
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Dutková, E. Recenzia článku pre Journal of Materials Engineering and Performance – 1x 

Dutková, E. Recenzia článku pre Materials Chemistry – 1x 

Fabián, M. Recenzia článku pre Mendeleev Communications – 2x 

Fabián, M. Recenzia článku pre zborník PKM 2017 (Príprava Keramických Materiálov), Jahodná 

2017, SR – 3x 

Hančuľák, J. Recenzia článku pre Zpravodaj Hnedé Uhlí – 1x 

Hančuľák, J.  Recenzia článku pre 1st International Conference "Advances in Environmental 

Engineering „AEE" Ostrava 2017 – 3x 

Hredzák, S. Recenzia článku pre Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering                            

Society – 1x 

Hredzák, S. Recenzia článku pre Fuel Processing Technology – 1x 

Hredzák, S. Recenzia článku pre Journal of Taibah University for Science – 1x 

Ivaničová, L. Recenzia článku Archives of Mining Sciences – 1x 

Labaš, M. Recenzia článku Archives of Mining Sciences – 1x 

Lovás, M. Recenzia článku pre Mineral Processing and Extractive Metallurgy – 2x 

Lovás, M. Recenzia článku pre Engineering – 1x 

Luptáková, A. Recenzia článku pre Archive of Metallurgy and Materials – 2x 

Luptáková, A. Recenzia článku pre Brazilian Journal of Chemical Engineering – 1x 

Luptáková, A. Recenzia článku pre Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral 

Engineering Society – 1x 

Luptáková, A. Recenzia článku pre Minerals – 2x 

Luptáková, A. Recenzia článku pre Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture – 

1x 

Luptáková, A. Recenzia článku pre Technical Transactions – 1x 

Luptáková, A. Recenzia publikácie pre konferenčný zborník z konferencie International Scientific 

Conference on Advances in Environmental Engineering (AEE 2017) indexovaný v SCOPUSe (IOP 

Conference Series: Earth and Environmental Science, ISSN:1755-1307) – 1x 

Mačingová, E. Recenzia článku pre Journal of Minerals and Materials Characterization and 

Engineering – 1x 

Mačingová, E. Recenzia publikácie pre konferenčný zborník z konferencie International Scientific 

Conference on Advances in Environmental Engineering (AEE 2017) indexovaný v SCOPUSe (IOP 

Conference Series: Earth and Environmental Science, ISSN: 1755-1307) – 1x 

Melnyk, I. Recenzia článku pre Adsorption Science and Technology – 1x 

Melnyk, I. Recenzia článku pre Microporous and Mesoporous Materials – 2x 

Melnyk, I. Recenzia článku pre Chemistry Journal of Moldova – 1x 

Melnyk, I. Recenzia článku pre Dalton Transactions – 1x 

Šestinová, O.: Recenzia článku pre Advances in Research – 1x 

Šestinová, O.: Recenzia článku pre Advances in Environmental Engineering – 1x 

Tóthová, E. Recenzia článku pre Advanced Powder Technology – 1x 

Václavíková, M. Recenzia článku pre Acta Montanistica Slovaca – 1x 

  

Recenzie monografií: 
Celkový počet: 1 

Šestinová, O. Recenzia monografie: „Mikrobiálne indikátory a mikroorganizmy v substrátoch 

environmentálnych záťaží “, Zuzana Feketeová, Alexadra Šimonovičová, Katarína Schwarzkopfová, 

Hana Vojtková, VŠB, Technická Univerzita v Ostrave 2017. 

  

Recenzie zborníkov: 
Celkový počet: 2 

Zborník z XXVI. vedecké sympózium Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a 

strednej Európy, Hrádok 2017, SBS ZSVTS pri ÚGt SAV, Košice 2017  (Briančin, J., Hančuľák, 

J., Hredzák, S.) 
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Proceeding from the 21
st
 International Conference on Environment and Mineral Processing, 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2017, Czech Republic (Hredzák, S., Dolinská, S.) 

  

  

Iné: 
Hredzák, S.: člen Atestačnej komisie na ÚMV SAV – 1x 

Krúpa, V.: člen Výberovej komisie na obsadenie funkčných miest profesora, docentov a 

vedecko-výskumných pracovníkov, SvF TUKE - 3x 

Krúpa, V.: predseda Výberovej komisie na vyhodnotenie návrhov na prevod dobývacieho priestoru 

„Michalovce“ - 1x 

  

Dňa 7. decembra 2017 bola podpísaná zmluva medzi Ústavom geotechniky SAV v Košiciach a 

„Technical Faculty in Bor of the University in Belgrade“ o vzájomnej spolupráci, výmene 

výskumníkov a študentov, ako aj o predkladaní spoločných projektov výskumu a vývoja.    

  

Dňa 20. decembra bola podpísaná zmluva medzi Ústavom geotechniky SAV v Košiciach a „Institute 

for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials“ v Belehrade o vedeckej spolupráci a 

výmene výskumníkov v oblasti úpravníctva, mechanochémie, environmentálnych a materiálových 

vied.  
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3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských 

zdrojov pre vedu a techniku  

  

 

3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu  
 

Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2017 

Forma Počet k 31.12.2017 
Počet ukončených doktorantúr v 

r. 2017 

 Doktorandi Ukončenie z dôvodov 

 

celkový počet 
z toho 

novoprijatí 
po skúške 

ukončenie 

úspešnou 

obhajobou 

predčasné 

ukončenie 
neúspešné 

ukončenie 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Denná zo zdrojov SAV 4 5 1 0 3 3 1 1 0 0 0 0 

 Denná z iných zdrojov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Externá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Spolu 4 5 1 0 3 3 1 1 0 0 0 0 

 Súhrn 9 1 6 2 0 0 

Uvádzajte len doktorandov organizácie ako externej vzdelávacej inštitúcie  
  

 

 3.2. Zmena formy doktorandského štúdia  
  

Tabuľka 3b Počty preradení z dennej formy na externú a z externej na dennú 

Pôvodná 

forma 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Externá Externá 

Nová forma 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Externá 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Externá 

Denná z 

prostriedkov 

SAV 

Denná z 

iných 

zdrojov 

Počet 1 0 0 0 0 0 

  

  

3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  
  

 

Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2017 úspešnou obhajobou 

Meno 

doktoranda 

Forma 

DŠ 

Mesiac, 

rok 

nástupu 

na DŠ 

Mesiac, 

rok 

obhajoby 

Číslo a názov 

študijného 

odboru 

Meno a 

organizácia 

školiteľa 

Fakulta 

udeľujúca 

vedeckú 

hodnosť 

Mgr. Dávid 

Jáger 

interné 

štúdium 

hradené 

z 

prostrie

9 / 2013 8 / 2017 5.2.39 hutníctvo 

MVDr. Daniel 

Kupka PhD., 

Ústav 

geotechniky 

SAV 

Fakulta 

materiálov, 

metalurgie a 

recyklácie TUKE 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

28 

dkov 

SAV 

Ing. Darina 

Štyriaková 

interné 

štúdium 

hradené 

z 

prostrie

dkov 

SAV 

9 / 2013 8 / 2017 5.2.39 hutníctvo 

MVDr. Daniel 

Kupka PhD., 

Ústav 

geotechniky 

SAV 

Fakulta 

materiálov, 

metalurgie a 

recyklácie TUKE 

   

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A.  

 

 

 

3.4. Medzinárodné doktorandské štúdium  
 

Tabuľka 3d Počet študentov v medzinárodných programoch doktorandského štúdia 

Cotutelle Co-direction Iné Zahraniční doktorandi 

0 0 0 0 

  

 

3.5. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ  
 

Tabuľka 3e Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a 

fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje 

Názov študijného odboru (ŠO) Číslo ŠO 
Doktorandské štúdium uskutočňované na  

 (univerzita/vysoká škola a fakulta) 

 hutníctvo  5.2.39 
 Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 

TUKE 

     

 

Tabuľka 3f Účasť na pedagogickom procese  

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí boli menovaní  

 do spoločných odborových  

 komisií pre doktorandské  

 štúdium 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí pôsobili ako členovia  

 vedeckých rád univerzít,  

 správnych rád univerzít a fakúlt 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí získali vyššiu vedeckú,  

 pedagogickú hodnosť  

 alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

 Dr.h.c. prof. RNDr. Peter 

Baláž, DrSc. (anorganická 

chémia) 

 Ing. Slavomír Hredzák, PhD. 

(Fakulta baníctva, ekológie, 

riadenia a geotechnológií TUKE) 

 Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, 

DrSc. (Dr.h.c., University of 

Miskolc, Maďarsko) 

 Dr.h.c. prof. RNDr. Peter 

Baláž, DrSc. (mineralurgia) 

 Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc. 

(Stavebná fakulta TUKE) 

 Mgr. Dávid Jáger, PhD. (PhD., 

Fakulta materiálov, metalurgie a 

recyklácie TUKE) 

 Dr.h.c. prof. RNDr. Peter 

Baláž, DrSc. (hutníctvo) 
   

 Ing. Darina Štyriaková (PhD., 

Fakulta materiálov, metalurgie a 

recyklácie TUKE) 

 prof. RNDr. Jaroslav Briančin, 

CSc. (hutníctvo) 
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 Ing. Slavomír Hredzák, PhD. 

(odbor v zahraničí) 
      

 Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc. 

(inžinierske konštrukcie a 

dopravné stavby) 

      

 Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc. 

(baníctvo) 
      

 MVDr. Daniel Kupka, PhD. 

(mineralurgia) 
      

 Ing. Edita Lazarová, CSc. 

(banská mechanizácia, doprava 

a hlbinné vŕtanie) 

      

 Ing. Alena Luptáková, PhD. 

(environmentálne inžinierstvo) 
      

 Ing. Alena Luptáková, PhD. 

(environmentálne inžinierstvo) 
      

  

 

3.6. Údaje o pedagogickej činnosti  
Tabuľka 3g Prednášky a cvičenia vedené v roku 2017 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí 

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 7 1 0 0 

 Celkový počet hodín v r. 2017 24 2 0 0 

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, 

univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.  
  

 

Tabuľka 3h Aktivity pracovníkov na VŠ 

1. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti  

 diplomových a bakalárskych prác 
3 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 7 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 3 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 8 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 9 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 4 

7. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.  

 prác 
0 

8. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.  

 prác 
6 

9. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti  

 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 
1 
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3.7. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 
  

Na základe uznesenia Akreditačnej komisie č.100.7.1/a-c zápisnice č.100, listom č. 

2017-7407/19933:1-15A0 zo dňa 26. mája 2017 bolo ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, priznané právo ÚGt SAV ako externej vzdelávacej inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní 

dennej aj externej formy štúdia doktorandského študijného programu Hutníctvo v študijnom 

odbore 5.2.39. Hutníctvo na  Hutníckej fakulte TU v Košiciach. Od 01.07.2017 užíva Hutnícka 

fakulta Technickej univerzity v Košiciach nový názov Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 

(FMMR TUKE). 

  

V súvislosti so zmenou formy priebehu dizertačných skúšok, ktorá bola schválená na Vedeckej rade 

HF TUKE dňa  21.4.2017, garant a spolugarant doktorandského štúdia ústavu prof. RNDr. 

Jaroslav Briančin, CSc. a Ing. Alena Luptáková, PhD. vypracovali podklady pre prípravu tzv. 

integrovaného predmetu „Aktuálne vedecké poznatky vo vybranom segmente študijného odboru“. 

Integrovaný predmet bude pozostávať z okruhov tém, ktoré budú  prierezovo zahŕňať učivo troch 

predmetov ponúkaných pre doktorandov v danom študijnom programe a bude súčasťou  dizertačnej 

skúšky pre každého doktoranda od zimného semestra roku 2017. 

  

Doktorandi ústavu sa spoločne so školiteľmi aktívne zúčastnili doktorandskej konferencie 

Metalurgia Junior 2017, ktorá sa konala 12.6.2017 v Herľanoch. Konferenciu organizovala 

Hutnícka fakulta  Technickej univerzity v Košiciach. Publikačným výstupom bol recenzovaný 

zborník z domácej konferencie. Zoznam prednášajúcich doktorandov: 

Mgr. Zuzana Bártová: Kultivácia Acidithiobacillus ferrivorans z kyslých banských vôd z lokality 

Smolník; 

Ing. Dominika Rudzanová: Potenciálne využitie síran-redukujúcich baktérií pri odstraňovaní 

organických polutantov; 

Ing. Matej Tešinský: Vplyv mechanickej aktivácie na lúhovanie chalkopyritu v kyseline 

chlorovodíkovej. 

  

Dňa 21.08.2017 doktorandi Ing. Darina Štyriaková a Mgr. Dávid Jáger pred obhajobou 

dizertačných prác prezentovali dosiahnuté výsledky v rámci odborného seminára, pripraveného 

Vedeckou radou ÚGt SAV. Títo dvaja vyššie uvedení doktorandi následne 23.08.2017 úspešne 

ukončili doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.39. Hutníctvo obhajobou dizertačných prác 

na nasledujúce témy:  Ing. Štyriaková Darina / Bioremediácia znečisteného prostredia 

autochtónnymi baktériami; Mgr. Jáger Dávid / Hodnotenie priemyselných perzistentných polutantov 

metódou hmotnostnej spektrometrie. 

  

Dňa 24.10.2017 doktorandi  Ing. Dominika Behunová, Ing. Dominika Rudzanová a Ing. Matej 

Tešinský úspešne absolvovali dizertačné skúšky. 

  

Doktorandi ústavu sa dňa 13.12.2017 zúčastnili Seminára doktorandov 2017, ktorý každoročne 

organizuje Vedecká rada ÚGt SAV. Rokovacím jazykom odborného seminára doktorandov bola 

angličtina a publikačným výstupom zborník rozšírených abstraktov. 

Zoznam prednášajúcich doktorandov, názov prednášky: 

Mgr. Zuzana Bártová: Identification of Microbial Communities in Environmental Matrices Using 

Non-Cultivation Methods; 

Ing. Dominika Behunová: Electroplating of Graphene Oxide on Stainless Steel Electrode; 

Mgr. Gergő Bodnár: Direct Analysis of Metal Contaminants in Wines and Surface Water of Chosen 

Region; 

Ing. Dominika Rudzanová: Removal of Phenol from Coking Wastewaters by Sulphate-Reducing 

Bacteria; 
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Ing. Jaroslav Šuba: Utilization of Iron Cycle in Bioleaching and Bioremediation Processes; 

Ing. Matej Tešinský: Mechanochemical Processing As A Promising Innovative Method For Copper 

Sulphides Reduction. 

  

Počet členstiev v komisiách pri obhajobe doktorandských dizertačných prác: 
Celkový počet: 28 

  

Baláž, P.: študijný odbor 5.2.39 Hutníctvo, FMMR TU Košice – 5x 

Briančin, J.: študijný odbor 5.2.39 Hutníctvo, FMMR TU Košice – 4x 

Fabián, M.: študijný odbor 4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika, FMMI, UK Bratislava – 

2x 

Hredzák, S.: študijný odbor 2102V009 Úpravnictví, HGF VŠB-TU Ostrava, ČR – 3x 

Krúpa, V.: študijný odbore 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, SvF TU Košice - 2x 

Krúpa, V.: študijný odbor 5.2.32 Baníctvo, F BERG TU Košice - 2x 

Krúpa, V.: študijný odbor 5.2.38  Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, F BERG TU Košice 

- 3x 

Kupka, D.: študijný odbor 5.2.39 Hutníctvo, FMMR TU Košice – 2x 

Kupka, D.: študijný odbor 5.2.37 Mineralurgia, F BERG TU Košice – 2x 

Lazarová, E. študijný odbor 5.2.36 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie,FBERG TU 

Košice – 2x 

Luptáková, A.: študijný odbor 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo, SvF TU v Košiciach – 1x 

  

  

Počet členstiev v komisiách pre vykonanie dizertačnej skúšky: 
Celkový počet: 

  

Baláž, P.: študijný odbor 5.2.39 Hutníctvo, FMMR TU Košice – 3x 

Briančin, P.: študijný odbor 5.2.39 Hutníctvo, FMMR TU Košice – 4x 

Dutková, E.: študijný odbor 5.2.39 Hutníctvo, FMMR TU Košice – 1x 

Hančuľák, J.: študijný odbor 5.2.39 Hutníctvo, FMMR TU v Košiciach – 3x 

Hredzák, S.: študijný odbor 2102V009 Úpravnictví, HGF VŠB-TU Ostrava, ČR – 4x 

Hredzák, S.: študijný odbor 5.2.39 Hutníctvo, FMMR TUKE – 1x 

Luptáková, A.: študijný odbor 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo, SvF TU v Košiciach –1x 

Luptáková, A.: študijný odbor 5.2.39 Hutníctvo, FMMR TU v Košiciach – 1x 

  

Počet členstiev v komisiách pre štátne skúšky a štátne záverečné skúšky: 
Celkový počet: 18 

  

Dolinská, S.: študijný odbor Zpracování a zneškodňování odpadů, Institut environmentálního 

inženýrství, HGF VŠB-TU Ostrava, ČR – 1x 

Hredzák, S.: študijný odbor Úprava surovin a recyklace, Institut horníckeho inženýrství a 

bezpečnosti, HGF VŠB-TU Ostrava, ČR – 1x 

Hredzák, S.: študijný odbor Zpracování a zneškodňování odpadů, Institut environmentálního 

inženýrství, HGF VŠB-TU Ostrava, ČR – 3x 

Kupka, D.: študijný odbor 5.2.37 Mineralurgia F BERG TU Košice – 1x 

Lazarová, E. študijný odbor bakalárskeho štúdia banská geológia a geologický prieskum v 

študijnom programe technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle, FBERG TU Košice – 2x 

Luptáková, A.: študijný odbor Environmentálne inžinierstvo, študijný program Spracovanie a 

recyklácia odpadov, FMMR TU v Košiciach – 2x 
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Iné členstvá: 

Briančin, J.: člen komisie pre prijímaciu skúšku doktorandského štúdia na akademický rok 

2017/2018 v študijnom programe 104953 Hutníctvo, ÚGt SAV, 29.6.2017 

Bujňáková, Z.: členka komisie pre prijímaciu skúšku doktorandského štúdia na akademický rok 

2017/2018 v študijnom programe 104953 Hutníctvo, ÚGt SAV, 29.6.2017 

Dolinská, S.: člen hodnotiacej komisie Študentskej vedeckej odbornej konferencie METALURGIA 

2017, v sekcii Environmentalistika, Hutnícka fakulta TU Košice, 12.4.2017 

Hančuľák, J. : člen komisie pre prijímaciu skúšku doktorandského štúdia na akademický rok 

2017/2018 v študijnom programe 104953 Hutníctvo, ÚGt SAV, 29.6.2017 

Hredzák, S.: predseda komisie pre prijímaciu skúšku doktorandského štúdia na akademický rok 

2017/2018 v študijnom programe 104953 Hutníctvo, ÚGt SAV, 29.6.2017 

Krúpa, V.: člen habilitačnej komisie pre habilitačné konanie v študijnom odbore banská 

mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, F BERG TU Košice, 24.3.2017 

Krúpa, V.: zástupca ZSVTS v hodnotiacej komisii prác ŠVOČ, FBERG TU Košice 27.4.2017 

Kupka, D.: člen komisie pre prijímaciu skúšku doktorandského štúdia na akademický rok 2017/2018 

v študijnom programe 104953 Hutníctvo, ÚGt SAV, 29.6.2017 

Luptáková, A.: člen Výberovej komisie FMMR TU v Košiciach pre výber uchádzačov na obsadenie 

pracovného miesta VŠ učiteľa vo funkcii "profesor" pre Ústav recyklačných technológií  FMMR TU 

v Košiciach, 19.01.2017 

Luptáková, A.: člen Výberovej komisie FMMR TU v Košiciach pre výber uchádzačov na obsadenie 

pracovného miesta VŠ učiteľa vo funkcii "docent" pre Ústav recyklačných technológií FMMR TU v 

Košiciach, 29.03.2017 

Luptáková, A.: člen Výberovej komisie FMMR TU v Košiciach pre výber uchádzačov na obsadenie 

pracovného miesta VŠ učiteľa vo funkcii "docent" a "odborný asistent" pre Ústav recyklačných 

technológií FMMR TU v Košiciach, 23.05.2017 

Zubrik, A.: člen komisie pre prijímaciu skúšku doktorandského štúdia na akademický rok 2017/2018 

v študijnom programe 104953 Hutníctvo, ÚGt SAV, 29.6.2017 

  

Iné:  
RNDr. Matej Baláž, PhD. viedol ŠVOČ študentky farmácie Miriamy Balážovej, ktorá získala 1. 

miesto a Cenu rektorky Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.  

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

33 

4. Medzinárodná vedecká spolupráca  

 

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  
 

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2017 alebo 

sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia  
  

12th International Conference on Preparation of Ceramic Materials, Jahodná pri Košiciach, 62 

účastníkov, 13.06.-15.06.2017 

Konferencia bola zameraná na prezentáciu nových poznatkov z oblasti žiaruvzdorných materiálov, 

konštrukčnej, ohňovzdornej, stavebnej, jemnej progresívnej keramiky, ako aj sklo-keramických 

materiálov. Taktiež sa venovala pozornosť vlastnostiam týchto materiálov a ich využitiu v širokej 

technickej praxi.  

 

INESS 2017 and 4th Workshop on Water and Soil Clean-Up from Mixed Contaminants, Nazarbayev 

University, Astana, Kazachstan, 127 účastníkov, 09.08.-11.08.2017 

Ústav geotechniky SAV a Nazarbayev University, Astana, Kazachstan organizovali v poradí štvrtý 

medzinárodný workshop projektu WaSClean pod názvom 4th Workshop on Water and Soil Clean-up 

from Mixed Contaminants. Podujatia sa zúčastnilo 127 odborníkov z vedeckej aj priemyselnej sféry 

pôsobiacich v oblasti pokročilých technológií pre čistenie vôd a pôd, detoxikácie organických 

zlúčenín, farbív, pesticídov, ropných produktov, fotochemickej oxidácie, fentonov, elekrochemickej 

oxidácie, nanosorbentov a aktívneho uhlia, a remediácie kontminovaných území.  

 

INCOME 2017 - 9. medzinárodná konferencia o mechanochémii a mechanickom zlievaní, Ústav 

geotechniky SAV, Košice, 150 účastníkov, 03.09.-07.09.2017 

INCOME 2017 je významná medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa koná každé tri roky v 

rôznych krajinách sveta. Prvý ročník sa konal na Slovensku (Košice) v roku 1993. Za uplynulých 24 

rokov sa odborníci z oblasti mechanochémie a mechanického zlievania stretli v Rusku (Novosibirsk), 

Českej republike (Praha), Nemecku (Braunschweig), Indii (Jamshedpur), Čiernej Hore (Herceg 

Novi) a v Poľsku (Krakov). Predsedom tohto deviateho ročníka konferencie bol prof. RNDr. 

Vladimír Šepelák, DrSc., prezident Medzinárodnej mechanochemickej asociácie pri IUPAC. 

Organizačný výbor tvorili pracovníci Ústavu geotechniky SAV (E. Tóthová – vedecká sekretárka, J. 

Žaková – ekonomická sekretárka, M. Baláž, P. Baláž, A. Bekényiová, Z. Bujňáková, Z. Danková, M. 

Fabián, K. Mrážiková, K. Stuchlá, M. Tešinský), ako aj študenti a pracovníci z iných organizácií (M. 

Hegedüš, K. Stuchlá ml., P. Tóth, K. Žaková, V. Žaková). Tento ročník zaznamenal vysokú 

medzinárodnú účasť. Na konferencii sa zišlo približne 150 špičkových odborníkov v danej oblasti z 

30 krajín sveta. Odznelo 24 vyzvaných prednášok, 47 prednášok v odborných sekciách a 82 

posterových prezentácií. Otvorenia sa zúčastnila aj čestná predsedníčka prof. RNDr. Klára Tkáčová, 

DrSc., zakladateľka INCOME a slovenskej mechanochemickej školy. Organizovanie konferencie 

takéhoto významu predstavuje veľký prínos nielen pre Slovenskú akadémiu vied, ale aj pre 

Slovensko.  

 

Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2017, Hotel Repiská – Demänovská Dolina, 56 

účastníkov, 05.10.-06.10.2017 

Medzinárodná konferencia bola zameraná na:    

1) Súčasný stav baníctva na Slovensku a v Európe – analýzy, príčiny úpadku, možnosti oživenia, 

legislatíva, verejná mienka, konkrétne príklady problémov, aktuálny stav na banských prevádzkach,    

2) Aktuálna politika Európskej únie v oblasti nerastných surovín a jej implementácia na slovenské 

pomery a v členských štátoch,   

3) Ložiská nerastných surovín na Slovensku a v Európe - potenciál a možnosti využívania,  

4) Výskum, vývojové a aplikačné trendy v oblasti  geológie, ťažby a spracovania nerastných 

surovín,   
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5) Diaľničné tunely v Slovenskej republike,  

6) Sanácia opustených banských prevádzok, banské dedičstvo.   

Odznelo 26 prednášok z toho 13 zo zahraničia. Konferencie sa zúčastnilo 56 odborníkov zo 

Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rumunska.    

 

Waste Recycling 20, Ústav geotechniky SAV, Košice, 39 účastníkov, 07.12.-07.12.2017 

Konferencia bola tradične zameraná na tieto oblasti: recyklácia priemyselných odpadov (hutníckych, 

energetických, strojárenských, chemických, elektrotechnických, autovrakov, stavebných, banských 

po ťažbe a úprave surovín atd.), bioodpadov (poľnohospodárskych, lesníckych, potravinárskych a 

komunálnych), remediácia banských a ekologických záťaží, podnikateľské aktivity v oblasti 

recyklácie uvedených druhov odpadov a legislatívne otázky recyklácie a využitia odpadov.  

Konferencie sa zúčastnilo 39 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, a 

Talianska. Rokovacím jazykom bola angličtina. Odznelo 13 prednášok, prezentovaných bolo 6 

posterov. Z konferencie bol vydaný zborník prednášok a abstraktov na CD-ROM s 15 príspevkami v 

anglickom jazyku, v rozsahu 57 strán pri náklade 45 ks.   

 

4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2018 

(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 

zodpovedného pracovníka)  
  

The Present and Future of the Mining and Geology 2018/Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 

2018, Hotel Repiská – Demänovská Dolina, 04.10.-05.10.2018, (Slavomír Hredzák, 055/7922600, 

hredzak@saske.sk) 

Medzinárodná konferencia bola zameraná na:    

1) Súčasný stav baníctva na Slovensku a v Európe – analýzy, príčiny úpadku, možnosti oživenia, 

legislatíva, verejná mienka, konkrétne príklady problémov, aktuálny stav na banských prevádzkach,    

2) Aktuálna politika Európskej únie v oblasti nerastných surovín a jej implementácia na slovenské 

pomery a v členských štátoch,   

3) Ložiská nerastných surovín na Slovensku a v Európe - potenciál a možnosti využívania,  

4) Výskum, vývojové a aplikačné trendy v oblasti  geológie, ťažby a spracovania nerastných 

surovín,   

5) Diaľničné tunely v Slovenskej republike,  

6) Sanácia opustených banských prevádzok, banské dedičstvo.   

 

Biotechnologies and Metals 2018 - the 5th International Scientific Conference on Biotechnologies 

and Metals 2018/Biotechnológie a kovy 2018 - 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, Ústav 

geotechniky SAV, Košice, 70 účastníkov, 17.10.-18.10.2018, (Alena Luptáková, 055/7922622, 

luptakal@saske.sk) 

Ústav geotechniky SAV v spolupráci s UPJŠ zorganizuje 5. ročník medzinárodnej konferencie 

Biotechnológie a kovy. Tematické zameranie konferencie:  

- aplikácia biotechnologických postupov pri odstraňovaní kovov a polokovov z vody, pôdy a 

ovzdušia;  

- spracovanie odpadov s obsahom kovov pomocou biotechnológií;   

- využitie biometalurgických metód v praxi.  

 

Waste Recycling 21/Waste Recycling 21, University of Miskolc, Hungary, 70 účastníkov, 

22.11.-23.11.2018, (Miroslava Václavíková, 055/7922637, vaclavik@saske.sk) 

Konferencia bude zameraná na nasledovné oblasti: recyklácia priemyselných odpadov (hutníckych, 

energetických, strojárenských, chemických, elektrotechnických, autovrakov, stavebných, banských 

po ťažbe a úprave surovín atd.), bioodpadov (poľnohospodárskych, lesníckych, potravinárskych a 

komunálnych), remediácia banských a ekologických záťaží, podnikateľské aktivity v oblasti 

recyklácie uvedených druhov odpadov a legislatívne otázky recyklácie a využitia odpadov.  
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4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 

konferencií  
 

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Baláž Matej 0 1 0 

 Baláž Peter 0 1 0 

 Behunová Dominika 0 0 1 

 Bekényiová 

Alexandra 
0 1 0 

 Bodnár Gergő 0 1 0 

 Briančin Jaroslav 0 0 1 

 Bujňáková Zdenka 0 1 0 

 Danková Zuzana 0 1 0 

 Dolinská Silvia 0 1 0 

 Fabián Martin 0 0 1 

 Hredzák Slavomír 6 0 0 

 Ivaničová Lucia 0 0 1 

 Jáger Dávid 0 1 0 

 Luptáková Alena 0 1 0 

 Melnyk Inna 0 1 0 

 Rudzanová Dominika 0 1 0 

 Stuchlá Katarína 0 2 0 

 Šepelák Vladimír 0 0 1 

 Tešinský Matej 0 1 0 

 Tóthová Erika 0 0 1 

 Václavíková 

Miroslava 
1 0 1 

 Znamenáčková Ingrid 0 1 0 

 Zubrik Anton 0 1 0 

 Žaková Janette 0 1 1 

 Spolu 7 17 8 

  

4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  
 

4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 

komitétoch SR  
 

Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.  

American Nano Society (funkcia: člen) 

Európska federácia chemických inžinierov, pracovná skupina Comminution and Classification 

(funkcia: člen) 

International Mechanochemical Association under the Auspices of the International Union of 

Pure and Applied Chemistry (funkcia: člen) 

Národný komitét IMA pri IUPAC (funkcia: člen) 

Reseau Francais de Mechanosynthese (funkcia: člen)  

 

RNDr. Silvia Dolinská, PhD.  

Association for Microwave Power in Europe for Research and Education (AMPERE) (funkcia: 

člen)  
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RNDr. Martin Fabián, PhD.  

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Alumni (funkcia: člen) 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Alumni (funkcia: člen) 

Österreichischer Austauschdienst (OeaD) Alumni (funkcia: člen)  

 

Ing. Lucia Ivaničová, PhD.  

International Society for Rock Mechanics (ISRM) (funkcia: člen) 

Slovenská tunelárska asociácia (ITA/AITES) (funkcia: člen)  

 

Ing. Milota Kováčová, PhD.  

Association for Microwave Power in Europe for Research and Education (AMPERE) (funkcia: 

člen) 

International Commission on Glass (ICG), TC05: Waste Vitrification (funkcia: členka)  

 

Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.  

Národný komitét International Society for Rock Mechanics (ISRM) (funkcia: člen) 

Ruská Akadémia montánnych vied (funkcia: zahraničný člen) 

Slovenská tunelárska asociácia (ITA/AITES) (funkcia: člen)  

 

Ing. Milan Labaš, PhD.  

International Society for Rock Mechanics (ISRM) (funkcia: člen) 

Slovenská tunelárska asociácia (ITA/AITES) (funkcia: člen)  

 

Ing. Edita Lazarová, CSc.  

International Society for Rock Mechanics (ISRM) (funkcia: člen) 

Slovenská tunelárska asociácia (ITA/AITES) (funkcia: člen)  

 

prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.  

Alexander von Humboldt Club of the Slovak Republic (funkcia: člen) 

American Nano Society (funkcia: člen) 

Czech and Slovak Crystallographic Association (funkcia: člen) 

Deutsche Bunsen-Gessellschaft fur Physikalische Chemie (funkcia: člen) 

French Mechanochemical Network (funkcia: člen) 

International Mechanochemical Association under the Auspices of the International Union of 

Pure and Applied Chemistry  (IUPAC) (funkcia: člen) 

International Society for Solid State Ionics (funkcia: člen) 

Zentrum fur Festkorperchemie und Neue Materialien (ZFM) der Leibniz Universität Hannover 

(funkcia: člen)  

 

Ing. Iveta Štyriaková, PhD.  

Česká společnosť pro výskum a využití jílu (funkcia: čestný člen) 

Európska asociácia ílových skupín (funkcia: člen)  

 

RNDr. Erika Tóthová, PhD.  

Medzinárodná mechanochemická spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenský komitét medzinárodnej mechanochemickej asociácie (funkcia: člen)  

 

Ing. Miroslava Václavíková, PhD.  

International Sol-Gel Society (funkcia: člen)  
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Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD.  

Association for Microwave Power in Europe for Research and Education (AMPERE) (funkcia: 

člen)  

 

RNDr. Anna Zorkovská, PhD.  

Česká a Slovenská kryštalografická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)  
 

Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Baláž Matej     FONDECYT 1 

   Fabián Martin     NCSTE (Kazachstan) 6 

   Melnyk Inna     National Science Centre,  Poland 1 

   Václavíková Miroslava     SAS – MOST Joint Research Cooperation 5 

       
Slovak – Ukrainian Research and Development 

Cooperation SAS - NASU 
1 

  

 

4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných 

projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci 
  

Projekt FP7 WaSClean priniesol v roku 2017 aktívny transfer poznatkov z vedy do praxe a vice 

versa medzi 8 partnermi konzorcia projektu (4 akademickými pracoviskami a 4 malými a strednými 

podnikmi). Počas r. 2017 bolo v rámci projektu WaSClean uskutočnených spolu 22 výmenných 

pobytov v celkovej dĺžke 49 mesiacov. ÚGt SAV realizoval 8 vyslaní vedeckých pracovníkov a 

doktorandov do partnerských organizácií v 2 krajinách: Grécko, Slovensko a  2 prijatia 

priemyselných partnerov na ÚGt SAV: 

Ing. Lucia Ivaničová, PhD., Ing. Miroslava Václavíková, PhD. a Ing. Dominika Behunová sa 

počas výskumných pobytov u priemyselného partnera HERMES S.A., Thessaloniki, Grécko 

venovali výskumu a vývoju technológií pre čistenie priemyselných odpadových vôd z procesu 

farbenia textílií. 

MVDr. Daniel Kupka, PhD., Ing. Lucia Ivaničová, PhD., a Ing. Miroslava Václavíková, PhD. 
sa počas stáže u priemyselného partnera Environcentrum, s.r.o. Košice venovali výskumu 

biodegradácie polyaromatických uhľovodíkov v znečistených oblastiach v okolí Košíc. Výsledkom 

bol pilotný pokus integrovanej technológie čistenia vôd od zmiešaných kontaminantov. 

Ing. Peter Sekula (Environcentrum s.r.o.) absolvoval dvojmesačný výskumný pobyt na ÚGt SAV, 

počas ktorého sa venoval stabilizácii tuhých odpadov z metalurgického priemyslu a biodegradácii 

organických zložiek z vôd a pôd. 

V rámci projektu WaSClean v auguste 2017 ÚGt SAV spoluorganizoval  4. medzinárodný 

workshop zameraný na čistenie vôd a pôd od zmiešaných kontaminantov (4th Workshop on Water 

and Soil Clean-up from Mixed Contaminants), ktorý bol súčasťou prestížnej konferencie INESS 

2017 9.-11.8.2017, Astana, Kazachstan so 109 účastníkmi.  

Projekt WaSClean vygeneroval v roku 2017 významné vedecko-technické výsledky, ktoré sú 

predmetom ochrany duševného vlastníctva. Autori vynálezu z ÚGt SAV (M. Václavíkova, D. 

Kupka) a z Aristotelovej univerzity v Thessalonikách (G. Gallios) pripravujú podlady pre patentovú 

prihlášku. 
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Vyslania z ÚGt SAV: 
  

RNDr. Matej Baláž, PhD., Prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc., Mgr. Zdenka Bujňáková, PhD. a 

Ing. Matej Tešinský absolvovali pracovné pobyty na Ústave pre spracovanie minerálov a odpadov, 

Clausthal University of Technology, Clausthal-Zellerfeld, Nemecko, kde aplikovali priemyselné 

mletie na prípravu nových nanomateriálov. 

  

RNDr. Martin Fabián, PhD. absolvoval 2 pracovné pobyty (15- a 8-dňový) na Ústave katalýzy, 

Bulharská akadémia vied, Sofia, Bulharsko, kde robil výskum v oblasti nanomateriálov. 

  

Na základe programu vedeckej spolupráce medzi Consiglio Nazionale delle Richerche (CNR) a 

Slovenskou akadémiou vied (SAV) Ing. Alena Luptáková, PhD., RNDr. Eva Mačingová, PhD. a 

Ing. Dominika Rudzanová navštívili Institute of Environmental Geology and Geoingeneering 

(IGAG), CNR, Rím. Účelom pracovnej cesty bola prezentácia výsledkov bilaterálnej spolupráce 

formou vyzvaných prednášok „Study of Manganese Removal in the Process of Mine Water 

Remediation (E. Mačingová) a „Industrial Waste Waters Treatment by Sulphate-reducing bacteria” 

(D. Rudzanová) na odbornom seminári usporiadanom Laboratory of Biohydrometallurgy - IGAG 

CNR ako aj realizácia experimentov biologického lúhovania použitých alkalických a 

zinok-uhlíkových batérií. 

  

Na základe programu vedeckej spolupráce MAD Slovensko-Ukrajina  navštívila Dr. Inna Melnyk 

Chuiko Institute of Surface Chemistry NASU, kde sa venovala analýzam syntetizovaných 

magnetických kompozitov metódou infračervenej spektroskopie. 

  

Ing. Iveta Štyriaková, PhD. a Ing. Alexandra Bekényiová, PhD. absolvovali pracovnú cestu do 

Čile. V rámci riešeného projektu CORFO počas 14 dní vykonali kontrolu poloprevádzky čistenia 

kremenných pieskov pomocou in-situ biolúhovania a so zamestnancami firmy prekonzultovali ďalšie 

postupy pri využívaní tejto metodiky v praxi. 

  

  

Prijatia na ÚGt SAV: 
  

Dr. Yaroslav Shpotyuk, ktorému bolo udelené štipendium SAIA, absolvoval šesťmesačný vedecký 

pobyt na ÚGt SAV (01-06/2017). Práca bola venovaná mechanochemickej aktivácii 

nanoštruktúrnych zlúčenín selenidov arzénu. 

  

V roku 2017 navštívil ÚGt SAV Prof. Mamoru Senna z Keio Univerzity, Tokyo, Japonsko, ktorý sa 

venoval mechanochemickej príprave nanomateriálov s významnými fyzikálnochemickými 

vlastnosťami. 

  

V roku 2017 navštívila ÚGt SAV Dr. Nina Kostova z Ústavu katalýzy Bulharskej akadémie vied, 

Sofia, Bulharsko, ktorá sa venovala mechanochemickej príprave materiálov s významnými 

katalytickými vlastnosťami. 

  

V roku 2017 navštívil ÚGt SAV Takuya Suziki, pracovník firmy Nihon Seiko Company ltd., ktorý 

sa prišiel zaúčať mlieť na planetárnom mlyne P6 a pracovať na vybranom prístrojovom vybavení. 

  

V rámci programu vedeckej spolupráce medzi Consiglio Nazionale delle Richerche (CNR) a 

Slovenskou akadémiou vied (SAV) navštívil ústav Dr. Stefano Ubaldini z Institute of 

Environmental Geology and Geoingeneering, CNR, Rím. Cieľom pracovného pobytu bola 

prezentácia dosiahnutých výsledkov spoločného výskumu v oblasti spracovania použitých 

prenosných alkalických batérií na medzinárodnej konferencii Waste Recycling 2017.  
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Na ÚGt SAV absolvovala bakalársku stáž študentka Laura Jágerová z Metropolitan University 

College Copenhagen, Dánsko. Počas študijného pobytu sa venovala analýze 16 prioritných 

polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v pôdach a podzemných vodách. Pre analytické 

účely týchto látok využívala prístrojovú infraštruktúru ústavu, najmä HPLC-MS a GC-MS. 

  

V rámci projektu H2020 MSCA absolvoval výskumný pobyt na ÚGt SAV Dr. Dmitriy Berillo 

z Centre for Aquatic Environments, University of Brighton, Veľká Británia. 

  

V roku 2017 navštívila ÚGt SAV Dr. Veronika Tomina z Chuiko Institute of Surface Chemistry 

NASU, Ukrajina. Účelom cesty bola prezentácia výsledkov spolupráce v rámci projektu MAD 

Slovensko-Ukrajina, prostredníctvom prednášky "Composite sorbents based on ceramic substrate 

and functional polysiloxane layers and their affinity to adsorb heavy metal ions". 

  

  

  

 
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E. 
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B. 
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5. Vedná politika  

 

Ústav geotechniky SAV aktívne pôsobí vo všetkých asociáciách a spoločnostiach združujúcich 

podnikateľské a priemyselné subjekty aktívne v oblasti dobývania, ako aj spracovania domácich 

nerastných surovín a minerálnych odpadov. ÚGt SAV je členom Slovenskej banskej komory (SBK), 

Slovenského združenia výrobcov kameniva (SZVK), Národnej technologickej platformy pre 

výskum, vývoj a inovácie surovín (NTP VVIS), Slovenskej tunelárskej asociácie (STA) a Slovenskej 

baníckej spoločnosti (SBS ZSVTS), ktorá spolupracuje so Združením banských miest a obcí 

Slovenska. Všetky tieto aktivity smerujú k snahe presadiť naše výsledky výskumu jednak v oblasti 

spracovania nerastných surovín a odpadov, tak aj v oblasti remediačnych postupov do praxe. 

  

V „Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ (RIS3 SK) sa 

kladie hlavný dôraz na zvýšenie inovačnej výkonnosti nášho hospodárstva, ktorá predpokladá úzku 

spoluprácu podnikov s výskumnými organizáciami. Predpokladáme, že realizácia inovácií v oblasti, 

v ktorej pôsobí ústav (získavanie a spracovanie nerastných surovín a nové technológie pre 

materiálový výskum), sa bude uberať cestou projektovej spolupráce s využitím agentúr APVV a VA. 

  

Ústav geotechniky SAV má predjednané s partnermi z podnikateľskej sféry dve témy vhodné pre 

inovačné projekty. Priority nasmerovania výskumu ÚGt SAV sú v súlade s novou politikou EU „ 

New Approach of EU in the Use of Natural Resources – Strategy on the Sustainable Use of Natural 

Resources“. Tá sa v rámci SR bude odvíjať od Novej surovinovej politiky SR. Plánujeme spolu s 

partnermi z Vývojovo-realizačného pracoviska (VRP) získavania a spracovania surovín Fakulty 

BERG TU v Košiciach, ktorá je členom Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné 

surovinové zdroje ETP-SMR, vytvoriť riešiteľský tím pre riešenie projektovo orientovaného 

interdisciplinárneho výskumu v oblasti získavania a spracovania nerastných surovín SR. 

  

V súčasnosti ÚGt SAV spolupracuje pri príprave nových technológií spracovania nerastných surovín 

a metalurgických odpadov s podnikateľskými subjektmi z Českej republiky na základe ich žiadosti. V 

budúcom období by sme chceli inicializovať nové spolupráce. 

  

Vedná politika ústavu vychádza z dokumentu Vedeckej rady ÚGt SAV „Koncepcia zamerania 

výskumu na Ústave geotechniky SAV v Košiciach na roky 2014–2017“, na ktorú nadväzuje 

dokument „Stratégia a Akčný plán vedeckej organizácie SAV“ vypracovaný v septembri 2017 na 

Ústave geotechniky SAV na základe odporúčaní zahraničného hodnotiaceho panelu po 

medzinárodnej akreditácii.     

  

Vedecko-výskumné aktivity Ústavu geotechniky SAV sú zamerané na tieto prioritné oblasti: 
  

1. Nanovedy a nanotechnológie: rozpracovanie mechano-chemických, fyzikálno-chemických a 

chemických postupov syntézy a aplikácie nanokryštalických materiálov a ich kompozitov 

pripravených z prekurzorov na báze prírodných minerálov, syntetických látok, ako aj vybraných 

zložiek medziproduktov a odpadov z rôznych priemyselných odvetví. Aplikačný potenciál nových 

nanomateriálov spočíva v ich implementácii do technológií chemického priemyslu (čistenie vôd, pôd 

a zemín, katalýza), elektrotechnického priemyslu (polovodiče, fotovoltaické články, batérie, palivové 

články), medicíny (liečivá na báze minerálov), ako aj pre špeciálne účely (uhlíkové nanoprekurzory z 

uhlia pre vyspelé materiály). 

  

2. Nové materiály a rozvoj technológií: Príprava nových bi- a polykomponentných materiálov 

mechanochemickými, termochemickými a chemickými postupmi na báze prírodných silikátov a 

karbonátov, syntetických nanooxidov a nanooxyhydroxidov vybraných kovov, ako aj uhlíkových 

látok pre sorpčné technológie. Modifikácia fyzikálnych a fyzikálno-chemických (magnetických, 

elektrických, povrchových) vlastností minerálov a hornín ako prípravného procesu pred ich 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

41 

spracovaním a aplikáciou. Zvyšovanie kvality produktov úpravy nerastných surovín, recyklácia 

druhotných surovín a odpadov aplikáciou modernizovaných úpravníckych metód. Využitie 

medziproduktov a odpadov z priemyslu pri vývoji nových materiálov. Aplikácia mikrovlnnej energie 

v mineralurgii, pyrolýze a extrakčných postupoch získavania biologicky aktívnych prekurzorov. 

Rozvoj vyspelých uhoľných technológií a využitia biomasy. 

  

3. Ochrana životného prostredia: štúdium vplyvu súčasných a historických antropogénnych aktivít 

na vybrané faktory životného a pracovného prostredia, štúdium tuhej fázy aerosólov a atmosférickej 

depozície vybraných kontaminantov, štúdium súčasných a starých priemyselných záťaží pôd a 

dnových sedimentov, vývoj a aplikácia metodík analýzy, detekcie, monitoringu a distribúcie 

kontaminantov životného prostredia a možnosti eliminácie z toho vyplývajúcich environmentálnych 

rizík. 

  

4. Minerálne biotechnológie: štúdium biogeochemických procesov transformácie minerálov v 

horninovom prostredí ložísk nerastných surovín a v skládkach priemyselných odpadov. Využitie 

metód klasickej a molekulovej biológie pri hodnotení biodiverzity skúmaných ekosystémov. 

Aplikácia biotechnologických postupov pri spracovaní nerastných surovín a ich odpadov, zvyšovaní 

kvality surovín pre keramický a sklársky priemysel, likvidácii starých environmentálnych záťaží a 

remediácii lokalít znečistených antropogénnou činnosťou. Syntéza pokročilých biomateriálov a 

biokompozitov za účelom selektívneho získavania úžitkových zložiek z tuhých a kvapalných 

komunálnych a priemyselných odpadov. Štúdium biokorózie syntetických a prírodných materiálov. 

  

5. Geotechnika: výskum procesu rozpojovania hornín a betónov rotačným a rotačno-príklepným 

vŕtaním, rezaním a strojným razením; štúdium zosnímaných sprievodných charakteristík procesu 

vŕtania - akustického a vibračného signálu pre potreby optimalizácie riadenia procesu rozpojovania 

hornín vŕtaním; štúdium interakcie hornina – nástroj; energetická interpretácia pevnostných 

vlastností rozpojovaného horninového masívu; vývoj metód hodnotenia kvality rozpojovaného 

horninového masívu a efektívnosti procesu rozpojovania využitím konvenčných matematických a 

štatistických metód a metód umelej inteligencie; monitorovanie a optimalizácia procesu rozpojovania 

hornín strojným razením podzemných diel v podmienkach in situ. 

  

6. Celkový rozvoj poznatkov v rôznych vedných odboroch, napr. v oblasti matematiky, fyziky, 

chémie, mikrobiológie, biológie, biochémie, chemického inžinierstva, materiálového inžinierstva, 

atď., zameraný na získanie nových poznatkov, ktoré nepokrývajú vyššie uvedené priority vecnej 

orientácie a na zvýšenie kvality vzdelávania na druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia. 

  

V prebiehajúcom období sa v rámci organizácie zameriavame na: 
1) rozšírenie doktorandského štúdia minimálne o jeden odbor (v súčasnosti 1 akreditovaný), 

2) motivovať samostatných vedeckých pracovníkov pre zvyšovanie ich kvalifikácie – DrSc.,  

 docentúry a prípadne aj profesúry, 

3) vyšší dôraz na predkladanie projektov v rámci výziev APVV, štrukturálnych fondov a európskych 

rámcových projektov H2020, 

4) podporovať kreovanie väčších riešiteľských tímov v rámci VEGA a APVV, 

5) zvýšiť úroveň spolupráce s univerzitami v oblasti pedagogickej činnosti zamestnancov ústavu,  

ako aj podávania spoločných projektov, 

6) zvýšiť dôraz na získavanie mimorozpočtových prostriedkov z priemyselnej sféry, 

7) zvýšiť úroveň medzinárodnej spolupráce ústavu, hlavne v projektovej činnosti, 

8) motivovať zamestnancov na podávanie patentových prihlášok. 
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6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými 

inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4  

  

 

6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)  
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): základný výskum, aplikovaný výskum     

Začiatok spolupráce: 2006     

Zameranie: veda a výskum, spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK     

Zhodnotenie: spolupráca v rámci Spoločného projektu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), 

SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa 

– Vrakunská cesta, skládka CHZJD. Pokračovanie výskumu v oblasti výskytu mikroskopických húb 

v riečnych sedimentoch kontaminovaných výtokmi banských vôd. Vybrané výsledky boli 

prezentované na domácich a medzinárodných konferenciách a publikované v zahraničných a 

domácich časopisoch.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UPJŠ     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): základný výskum, podpora rozvoja graduálneho 

a doktorandského štúdia     

Začiatok spolupráce: 2013     

Zameranie: veda a výskum     

Zhodnotenie: Podpora rozvoja graduálneho a doktorandského štúdia vo vedných odboroch 

Analytická chémia, Organická chémia a Hutníctvo. Zadávanie a riešenie tém dizertačných prác 

študentov v súlade s témami výskumnej spolupráce v rámci aktuálne riešených projektov. Vybrané 

výsledky boli prezentované na domácich a medzinárodných konferenciách.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 

TUKE     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): základný a aplikovaný výskum     

Začiatok spolupráce: 2014     

Zameranie: výskum a vývoj     

Zhodnotenie: Príprava a riešenie spoločných projektov na úrovni jednotlivých pracovísk fakulty, 

ako aj v rámci Slovenskej výskumno-inovačnej platformy pre trvalo udržateľné surovinové zdroje.       

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Výskum a pedagogická činnosť     

Začiatok spolupráce: 2002     

Zameranie: základný výskum, pedagogická činnosť     

Zhodnotenie: Spolupráca v rámci akreditovaného odboru doktorandského štúdia. Odborné 

konzultácie a vedenie bakalárskych a diplomových prác. Účasť v komisiách pre obhajoby 

bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.       

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Stavebná fakulta TUKE     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): príprava a riešenie spoločných projektov, 

podpora rozvoja graduálneho a doktorandského štúdia     

Začiatok spolupráce: 2010     

Zameranie: veda a výskum     

Zhodnotenie: pokračovanie výskumu v oblasti štúdia biokorózie stavebných materiálov. Účasť v 

procese bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Vybrané výsledky boli prezentované 

na domácich a medzinárodných konferenciách a publikované v zahraničných a domácich časopisoch 

a zborníkoch.                
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Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita vo Zvolene     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vytvorenie Centra excelentnosti     

Začiatok spolupráce: 2010     

Zameranie: realizácia spoločného projektu     

Zhodnotenie: V r.2017 pokračovalo monitorovacie obdobie projektu Centra excelentnosti pre 

integrovaný výskum geosféry Zeme, OPVaV-2009/2.1/3-SORO, ITMS kód projektu 26220120064. 

TU Zvolen je naším tradičným partnerom pri riešení problémov starých banských záťaží a ich 

remediácie a v oblasti výskumu  vlastností a využitia vybranej skupiny nerastných surovín a na 

štúdium látkovo-energetických tokov vo vrchnej časti geosféry.       

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Česká republika     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): výskum a pedagogická činnosť     

Začiatok spolupráce: 2010     

Zameranie: základný výskum     

Zhodnotenie: Vzájomná metodická spolupráca pri využívaní špecifických metód a prístrojov. 

Spolupráca pri organizovaní medzinárodných konferencií: "Environment and Mineral Processing" a 

"Recyklácia odpadov/Waste Recycling". Účasť pracovníkov ÚGt SAV na pedagogickej činnosti vo 

forme blokových odborných prednášok z oblasti environmentálnych biotechnológií, vedenie 

doktorandov, účasť v komisiách pre štátne záverečné skúšky, doktorandské skúšky a pre obhajoby 

dizertačných prác.         

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Budapest University of Technology and Economics, 

Budapešť, Maďarsko     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Základný výskum, zapojenie sa do prípravy 

projektov FP7, H2020      

Začiatok spolupráce: 2010     

Zameranie: veda a výskum     

Zhodnotenie: Hlavnou náplňou spolupráce je príprava prekurzorov a syntéza aktívneho uhlia, ako aj 

kompozitných poréznych materiálov so špecifickými vlastnosťami.  V rámci výzvy 

H2020-MSCA-2016-RISE  je riešený projekt NANOmed.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: AGH University of Science and Technology, Krakow, 

Poland     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné):  základný výskum, príprava spoločného 

projektu, organizovanie konferencií     

Začiatok spolupráce: 2012     

Zameranie: veda a výskum     

Zhodnotenie: Vzájomná výmena informácií a spolupráca na príprave projektov.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Brighton, Spojené kráľovstvo       

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Základný výskum, spoločný projekt FP7 v 

rámci výzvy FP7-People-2013-IAPP     

Začiatok spolupráce: 2009     

Zameranie: veda a výskum     

Zhodnotenie: Hlavnou náplňou spolupráce je príprava nanomateriálov pre dekontamináciu vôd a 

pôd ako aj štúdium a modelovanie migrácie nanočastíc v životnom prostredí. V rámci výzvy 

FP7-PEOPLE-2013-IAPP je riešený projekt „Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants, 

koordinátor konzorcia: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.       

       

 

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

44 

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Royal Military Academy, Brussels, Belgicko     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): základný výskum     

Začiatok spolupráce: 2007     

Zameranie: veda a výskum     

Zhodnotenie: Hlavnou náplňou spolupráce je štúdium fyzikálnych vlastností mikro a 

mezoporéznych materiálov na báze aktívneho uhlia. Spolupráca pokračovala základným výskumom 

a prípravou spoločných publikácií.        

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Aristotle University of Thessaloniki, Grécko     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Základný výskum, spoločný projekt FP7 v 

rámci výzvy FP7-People-2013-IAPP     

Začiatok spolupráce: 2002     

Zameranie: veda a výskum      

Zhodnotenie: Spolupráca v rámci univerzity sa uskutočňuje so School of Chemistry, Department of 

Chemical Technology and Industrial Chemistry. Hlavnou náplňou spolupráce je príprava 

nanokompozitov v ultrazvukovom poli. Uvedené materiály sú veľmi dobrými sorbentami 

vysokotoxických prvkov ako sú arzén, chróm, ortuť, kadmium a sú využívané pri remediácii vôd a 

pôd. V rámci výzvy FP7-PEOPLE-2013-IAPP bol riešený projekt „Water and Soil Clean-up from 

Mixed Contaminants, koordinátor konzorcia: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita Miškolc, Maďarsko     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): zmluvný základný výskum, príprava 

spoločného projektu, organizovanie konferencií     

Začiatok spolupráce: 2012     

Zameranie: veda a výskum     

Zhodnotenie: Spolupráca na výskume úpravy nerastných surovín a spracovania priemyselných 

odpadov.       

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Nazarbayev University, School of Engineering, Astana, 

Kazakhstan     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): veda a výskum     

Začiatok spolupráce: 2011     

Zameranie: základný výskum, zapojenie sa do prípravy projektov FP7 v rámci výzvy Cooperation/ 

NMP a People/IAPP     

Zhodnotenie: Hlavnou náplňou spolupráce je syntéza nanočastíc na báze Fe a Cu oxidov pomocou 

Spray pyrolysis/ Spray drying techniky. V rámci výzvy FP7-PEOPLE-2013-IAPP bol riešený projekt 

„Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants, koordinátor konzorcia: Ing. Miroslava 

Václavíková, PhD.       

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Belgrade, Belgrade, Serbia     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Zmluva o spolupráci     

Začiatok spolupráce: 2017     

Zameranie: Úprava nerastných surovín a minerálnych odpadov     

Zhodnotenie: V roku 2017 bola nadviazaná spolupráca s Technickou fakultou v Bore o vedeckej 

spolupráci a vzájomnej výmene pracovníkov a študentov.        

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Ústav organickej chémie a biochémie, AV ČR, Praha     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): základný výskum     

Začiatok spolupráce: 2005     

Zameranie: analytická a organická chémia     

Zhodnotenie: Extrakcia a chromatografická separácia získaných extraktov. Analýza vzoriek 

pomocou plynovej chromatografie (GC/MS), HPLC a hmotnostnej spektrometrie.      
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Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: TK Cracow University of Technology, Krakow, Poľsko         

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): základný výskum, príprava spoločného 

projektu, organizovanie konferencií     

Začiatok spolupráce: 2012     

Zameranie: veda a výskum     

Zhodnotenie: Vzájomná výmena informácií a spolupráca na príprave projektov.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Keio University, Japan     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): základný výskum     

Začiatok spolupráce: 2016     

Zameranie: veda a výskum     

Zhodnotenie: Hlavnou náplňou spolupráce je rozvoj nových metód mechanickej aktivácie pre 

prípravu materiálov vhodných pre uchovanie energie, príprava spoločných projektov a publikácií.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Universidad de Alicante, Alicante, Spain     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): základný výskum     

Začiatok spolupráce: 2016     

Zameranie: spoločný projekt H2020     

Zhodnotenie: Hlavnou náplňou spolupráce je príprava prekurzorov a syntéza aktívneho uhlia, ako aj 

kompozitných poréznych materiálov so špecifickými vlastnosťami.  V rámci výzvy 

H2020-MSCA-2016-RISE  je riešený spoločný projekt NanoMed.      

   

6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému 

pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu  
     

Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Bratislavská samosprávny kraj     

Názov aplikácie/objekt výskumu: Výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže 

Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD     

Začiatok spolupráce: 2017     

Stručný opis aplikácie/výsledku: Lokalita Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka 

chemického odpadu CHZJD predstavuje územie znečistené odpadom z chemického priemyslu 

s prioritnou výrobou herbicídov, pesticídov, insekticídov a gumárenských chemikálií. Predmetom 

projektu je laboratórny výskum a overenie možností sanácie environmentálnej záťaže Vrakuňa. 

Pozornosť je zameraná hlavne na elimináciu organického znečistenia a to pomocou biologických, 

a fyzikálno-chemických degradačných procesov. Do úvahy sú brané aj sprievodné kontaminanty 

anorganickej povahy ako sú ťažké kovy a polokovy (napr. arzén, olovo, meď, chróm, kadmium).     

Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): Výstupmi sú: 

1. Analýza samotného znečistenia podľa parametrov požadovaných v norme, preskúmanie vplyvov 

ovplyvňujúcich správnosť analýzy a porovnanie s doteraz vykonanými analýzami na iných 

pracoviskách. 2. Komplexná identifikácia neznámych chemických látok nachádzajúcich sa 

v podzemnej vode pod skládkou a zhodnotenie ich možného vplyvu na zdravie človeka. 

3. Laboratórne testy čistenia kontaminovaných vôd a návrh ďalších krokov na vývoj metód 

dekontaminácie podzemných vôd pod skládkou a okolitého územia. Finančný efekt z aplikácie 

pre organizáciu SAV 75 000 € umožnil okrem materiálneho zabezpečenia výskumu vytvoriť aj jedno 

post doktorandské pracovné miesto pre mladého vedeckého pracovníka na ÚGt SAV.      

       

 

Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Správa mestskej zelene v Košiciach     

Názov aplikácie/objekt výskumu: expertízny posudok     

Začiatok spolupráce: 2017     

Stručný opis aplikácie/výsledku: Expertízny posudok  pre Správu mestskej zelene v Košiciach, 

príspevkovú organizáciu.     
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Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): Pre Správu mestskej 

zelene v Košiciach bola vykonaná identifikácia materiálu a posúdenie rizika starej skládky 

azbestocementu v areáli podniku v Bernátovciach pre životné prostredie (150€).      

   

6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe  
     

V rámci riešenia 3 projektov VEGA 2/0131/08, 2/0187/11 a 2/0194/15  je od roku 2009 pracovníkmi 

ÚGt SAV realizovaný monitoring a výskum zameraný na štúdium atmosférickej depozície, 

prachových častíc  a vybraných kontaminantov na  stanovištiach v oblasti Krompách a stredného 

Spiša  a  v širšej oblasti Košíc.  Výskum, svojim zameraním jediný v rámci SR, prináša cennú 

databázu poznatkov a primárnych informácii o súčasnom stave, priestorovom a časovom vývoji 

hmotnostných tokov sledovaných polutantov a ďalších parametrov vo vzťahu k zdrojom 

znečisťovania a pôvodu prachových častíc.  Výsledky sú priamo využiteľné pre riešenie a elimináciu 

environmentálnych rizík vplyvom znečistenia ovzdušia v spoločenskej praxi.      

       

V rámci riešenia projektu VEGA 2/0145/15 "Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch 

syntézy a degradácie materiálov" aj v roku 2017 pokračovala spolupráca s Považskými cementárňami 

a.s., Ladce v oblasti výskumu biokorózie cementových kompozitov. Študovaná bola odolnosť 

kompozitov s rozdielnym obsahom špeciálneho cementu vyvinutého v laboratóriách Považských 

cementární voči biogénnej kyseline sírovej vznikajúcej pod vplyvom síru-oxidujúcich baktérií 

Acidithiobacillus thiooxidans. Na základe požiadavky PC a.s., Ladce nie je možné dosiahnuté 

výsledky publikovať.      
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7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v 

kap. 2, 3, 4  

  

7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou  
     

Názov pracoviska: Environcentrum s.r.o. Košice     

Partner(i): Ústav geotechniky SAV     

Zameranie: Bioremediácia území znečistených organickými a anorganickými látkami     

Rok založenia: 2008     

Zhodnotenie: Pokračujúca spolupráca laboratórneho a pilotného výskumu v oblasti remediácie pôd, 

sedimentov a vôd kontaminovaných organickými a anorganickými polutantmi.Účasť na spoločnom 

projekte FP7-PEOPLE-IAPP-WaSClean.      

   

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  
     

Názov kontraktu: Charakterizácia rúd a odpadov     

Partner(i): Geotest a.s. Brno     

Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2016     

Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): trvá     

Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 0     

Stručný opis výstupu/výsledku: Výskumná správa o výsledkoch charakterizácie vybraných typov rúd 

a minerálnych odpadov.      

Zhodnotenie: Partner vyžaduje utajenie výsledkov.      

       

Názov kontraktu: Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie 

environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD     

Partner(i): Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Slovenská akadémia 

vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, prostredníctvom ÚGt SAV Prírodovedecká fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava     

Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2017     

Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2017     

Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 75000     

Stručný opis výstupu/výsledku: Výskumná správa o výsledkoch merania biodegradačných rýchlostí 

organického znečistenia v reálnych vzorkách horninového prostredia.      

Zhodnotenie: Partner vyžaduje utajenie výsledkov.      

       

Názov kontraktu: Školenie pracovníka firmy Nihon Seiko Company ltd.     

Partner(i): Nihon Seiko Company ltd.     

Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2017     

Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2017     

Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 7500     

Stručný opis výstupu/výsledku: Zaškolenie pracovníka firmy Nihon Seiko Company ltd. na 

planetárnom mlyne P6 a vybranom prístrojovom vybavení.     

Zhodnotenie: Potenciálna vedecká spolupráca      

       

Názov kontraktu: Výskumný projekt – testy biodegradácie organického znečistenia     

Partner(i): Penta Investments, SKY PARK s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava     

Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2017     

Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2017     

Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 4965     

Stručný opis výstupu/výsledku: Výskumná správa o výsledkoch merania biodegradačných rýchlostí 

organického znečistenia v reálnych vzorkách horninového prostredia.      
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Zhodnotenie: Partner vyžaduje utajenie výsledkov.      

   

7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe  
     

Pre firmu CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. boli realizované servisné práce (518 €).      

       

Pre firmu TESLA Stropkov, a.s., boli realizované servisné práce (175 €).      

       

Pre firmu Sabar, s.r.o. boli realizované analýzy (31 €).    

       

Pre firmu Trix, s.r.o. boli realizované analýzy (41 €).      

       

Pre firmu NaturalPharm Slovakia, s.r.o. boli realizované analýzy (41 €).      

       

Pre firmu CorOne, s.r.o. boli realizované analýzy (180 €).      

       

Pre spoločnosť DPP Žilina, s.r.o. bola vypracovaná expertízna správa "Stanovenie abrazívnosti 

hornín, lokalita Soroška" (1800 €).      

       

Pre spoločnosť CADECO, a.s., stredisko Žilina bola vypracovaná expertízna správa "Stanovenie 

abrazívnosti hornín, lokalita Čebrať" (550 €).      

       

Pre firmu VSK Mineral, s.r.o. Košice boli realizované analýzy dolomitu Sedlice (98 €).          

       

Pre firmu VSK Mineral, s.r.o. Košice boli realizované analýzy trosiek (292 €).          

       

Pre firmu HC LOGISTIK, s.r.o. Bratislava boli realizované analýzy sadzí (490 €).      

       

Expertízny posudok pre Správu mestskej zelene v Košiciach (150 €).       
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8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a 

iné organizácie  

  

 

8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch 

EÚ, EP, NATO a pod.  
 

Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch 

EÚ, EP, NATO a pod. 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 Ing. Víťazoslav Krúpa, 

DrSc. 

Výberová komisia Obvodného banského 

úradu v Košiciach 

 predseda výberovej komisie 

na vyhodnotenie návrhov na 

prevod dobývacieho 

priestoru Michalovce inej 

organizácii vo výberovom 

konaní 

 Slovenská banská komora  Člen dozornej rady 

 MVDr. Daniel Kupka, PhD. Pracovná skupina pre aktualizáciu 

Národného realizačného plánu 

Štokholmského dohovoru o 

perzistentných látkach (NIP) v gescii 

MŽP SR 

 Člen expertnej pracovnej 

skupiny za SAV 

  

 

8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  
 

Názov expertízy: Výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa 

– Vrakunská cesta, skládka CHZJD 

Adresát expertízy: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

Spracoval: MVDr. Daniel Kupka, PhD. 

Stručný opis: V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave bola 

vypracovaná výskumná správa o výsledkoch merania biodegradačných rýchlostí organického 

znečistenia v reálnych vzorkách horninového prostredia. Na základe zmluvy sa vyžaduje utajenie 

výsledkov.  

  

  

 

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO  
 

Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

  

8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s 

Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
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9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity  

  

 

9.1.Vedecko-popularizačná činnosť  
 

Tabuľka 9a Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 

prednášky/besedy 7 tlač 0 TV 0 

rozhlas 1 internet 3 exkurzie 2 

publikácie 0 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0 

iné 2     

  

9.2. Vedecko-organizačná činnosť  
 

Tabuľka 9b Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia 
Domáca/ 

medzinárodná 
Miesto Dátum konania 

Počet 

účastníkov 

 XXVI. vedecké 

sympózium s 

medzinárodnou účasťou    

„Situácia v ekologicky 

zaťažených regiónoch 

Slovenska a strednej 

Európy“ 

domáca 
Hotel Hrádok, 

Hrádok pri Jelšave 
19.10.-20.10.2017 22 

 12th International 

Conference on Preparation 

of Ceramic Materials 

medzinárodná 
Jahodná pri 

Košiciach 
13.06.-15.06.2017 62 

 INESS 2017 and 4th 

Workshop on Water and 

Soil Clean-Up from Mixed 

Contaminants 

medzinárodná 

Nazarbayev 

University, Astana, 

Kazachstan 

09.08.-11.08.2017 127 

 INCOME 2017 - 9. 

medzinárodná konferencia o 

mechanochémii a 

mechanickom zlievaní 

medzinárodná 
Ústav geotechniky 

SAV, Košice 
03.09.-07.09.2017 150 

 Súčasnosť a budúcnosť 

baníctva a geológie 2017 medzinárodná 

Hotel Repiská – 

Demänovská 

Dolina 

05.10.-06.10.2017 56 

 Waste Recycling 20 
medzinárodná 

Ústav geotechniky 

SAV, Košice 
07.12.-07.12.2017 39 

  

9.3. Účasť na výstavách  
  

 

9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií  
  

Tabuľka 9c Programové a organizačné výbory národných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Hančuľák Jozef 0 0 1 

 Hredzák Slavomír 0 1 0 

 Stuchlá Katarína 0 1 0 
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 Šestinová Oľga 0 1 0 

 Zubrik Anton 0 1 0 

 Spolu 0 4 1 

  

9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  
 

Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.  

Nanoscience & Nanotechnology (funkcia: člen Edičnej rady) 

The Open Crystallography Journal (funkcia: člen redakčnej rady)  

 

prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.  

Powder Metallurgy Progress (funkcia: člen redakčnej rady)  

 

RNDr. Lenka Findoráková, PhD.  

Journal of Tethys (funkcia: členka redakčnej rady)  

 

Ing. Slavomír Hredzák, PhD.  

Acta Montanistica Slovaca (funkcia: člen redakčnej rady) 

Recycling and Sustainable Development  (funkcia: člen redakčnej rady) 

Waste Forum  (funkcia: člen redakčnej rady) 

Zpravodaj Hnedé uhlí (funkcia: člen redakčnej rady)  

 

Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.  

Acta Geoturistica (funkcia: člen redakčnej rady) 

Pozemné komunikácie a dráhy (funkcia: člen redakčnej rady)  

 

Ing. Milan Labaš, PhD.  

odborný časopis Slovenského združenia výrobcov kameniva (funkcia: člen redakčnej rady)  

 

Ing. Edita Lazarová, CSc.  

Archives for Technical Sciences, Serbia (funkcia: člen redakčnej rady)  

 

prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.  

GeoScience Engineering (funkcia: člen) 

Journal of Nanomaterials (funkcia: člen) 

Nanomaterials and Nanotechnology (funkcia: Associate Editor)  

 

Ing. Miroslava Václavíková, PhD.  

Nanomaterials and the Environment (funkcia: člen Editorial Advisory Board)  

 

 

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  
 

Mgr. Marcela Achimovičová, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen)  
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Ing. Alexandra Bekényiová, PhD.  

Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen)  

 

prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenská fyzikálna spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenská magnetická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Mária Bugnová  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Zuzana Danková, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka) 

Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: členka)  

 

RNDr. Silvia Dolinská, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenská spektroskopická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

RNDr. Erika Dutková, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka) 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: členka)  

 

RNDr. Martin Fabián, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenský komitét mechanochemickej asociácie (funkcia: člen)  

 

RNDr. Erika Fedorová, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Jana Ficeriová, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka) 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: členka)  

 

RNDr. Danka Gešperová  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

Ing. Jozef Hančuľák, PhD.  

Slovenská asociácia geochemikov (funkcia: člen) 

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: predseda Revíznej komisie)  

 

Ing. Slavomír Hredzák, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS (funkcia: viceprezident) 

Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS (funkcia: vedúci Odbornej skupiny pre úpravníctvo 

a ekológiu baníctva ) 

Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín ÚRaIVP F BERG TU Košice 

(funkcia: člen Priemyselnej rady) 

Základná organizácia Slovenskej baníckej spoločnosti ZSVTS pri ÚGt SAV (funkcia: predseda)  
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Ing. Lucia Ivaničová, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen výboru)  

 

Viktória Juhásová  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

Ing. Milota Kováčová, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenská banská komora (funkcia: člen Dozornej rady)  

 

MVDr. Daniel Kupka, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: podpredseda)  

 

Ing. Milan Labaš, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Edita Lazarová, CSc.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

 Ivana Luláková  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

Ing. Alena Luptáková, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

RNDr. Eva Mačingová, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

Jaroslav Mako  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Mária Muľová  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

Štefánia Repčáková  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

Katarína Stuchlá  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: hospodárka ZO)  

 

Mgr. Zuzana Szabová  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 

Slovenský komitét mechanochemickej asociácie (funkcia: predseda)  
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Ing. Oľga Šestinová, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

Ing. Tomislav Špaldon, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Katarína Štefušová, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Iveta Štyriaková, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka revíznej komisie) 

Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: tajomník)  

 

RNDr. Erika Tóthová, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

Ing. Miroslava Václavíková, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka)  

 

RNDr. Anna Zorkovská, PhD.  

Slovenská fyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)  

 

RNDr. Anton Zubrik, PhD.  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Janette Žaková  

Slovenská banícka spoločnosť (funkcia: členka) 

Slovenský komitét mechanochemickej asociácie (funkcia: člen)  
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9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 
  

 

VEDECKO-ORGANIZAČNÉ AKTIVITY ÚGt SAV 
  

Aktivity Vedeckej rady ÚGt SAV: 

Vedecká rada ústavu pracovala v zložení: prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc. (predseda), Ing. Alena 

Luptáková, PhD. (podpredseda), RNDr. Silvia Dolinská, PhD. (tajomník), Ing. Miroslava 

Václavíková, PhD., Ing. Zuzana Danková, PhD., Mgr. Zdenka Bujňáková, PhD. 

Externí členovia VR: prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., (FMMR TU KE) , doc. Ing. Ján Mandula, 

CSc. (SvF TU KE), prof. Ing. Jiří Škvarla, PhD. (F BERG TU KE), doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, 

PhD. (PF UPJŠ KE). 

  

Vedecká rada ústavu v dňoch 28.-29.3.2017 zorganizovala voľby zástupcu ÚGt SAV do Snemu SAV 

pre funkčné obdobie 2017–2021. Za zástupcu bola zvolená Ing. Alena Luptáková, PhD. 

  

Vedecká rada ÚGt SAV v súvislosti s výberovým konaním kandidáta do funkcie riaditeľa ÚGt 

SAV a v súlade s pravidlami výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých 

organizácií SAV: 

- v dňoch 2. a 3. 10.2017 zorganizovala voľby člena Výberovej komisie za zamestnancov 

a doktorandov ústavu, zvolená bola Ing. Zuzana Danková, PhD.; 

- dňa 2.10. 2017 na svojom zasadnutí navrhla do Výberovej komisie Ing. Alenu Luptákovú, PhD. 

Za Vedeckú radu ÚGt SAV.  

- dňa 6.11.2017 zorganizovala zhromaždenie akademickej obce ústavu a priebeh výberového konania 

na funkciu riaditeľa ÚGt SAV. Do výberového konania sa v termíne prihlásil Ing. Slavomír Hredzák, 

PhD., ktorý splnil podmienky pre pokračovanie výberového konania a následne bol uznesením č. 158 

na 5. zasadnutí P SAV zo dňa 09.11.2017 P SAV schválený do funkcie riaditeľa Ústavu geotechniky 

SAV a následne listom č. Ú SAV-PR-2880/2017 zo dňa 20.11.2017 bol menovaný do funkcie 

riaditeľa na obdobie 01.01.2018 - 31.12.2021. 

  

V súvislosti s prechodom SAV na verejnú výskumnú inštitúciu (v.v.i.) vedecká rada ústavu spoločne 

s vedením ústavu, ako aj vedúcimi oddelení ústavu pripomienkovala návrhy týkajúce sa Novely 

zákona o SAV (10.08.2017), vnútorných predpisov SAV a v.v.i. (14.11.2017) a hlavného dokumentu 

„SAV 1 OV prípis pre register v.v.i.“ (21.12.2017). 

  

V nadväznosti na ukončený proces Akreditácie ústavov SAV za roky 2012–2015, záverov 

medzinárodného hodnotiaceho panelu a v súčinnosti s „tézami akčného plánu organizácií SAV“ 

schválenými P SAV sa vedecká rada ústavu na svojich zasadnutiach podieľala na vypracovaní 

Akčného plánu ÚGt SAV na roky 2016-2020. 

   

Prednášky a semináre usporiadané Vedeckou radou na ÚGt SAV: 

RNDr. Matej Baláž, PhD., Ing. Zuzana Danková, PhD.: Analýza povrchových vlastností 

práškových látok – prednáška, 28.2.2017 

Ing. Miroslava Vaclavíková, PhD.: Príprava projektov: od výberu výzvy cez tvorbu rozpočtu 

po manažment – prednáška, 30.3.2017 

Ing. Lucia Ivaničová, PhD.: Experimentálny laboratórny vrtný stend: monitoring, optimalizácia, 

identifikácia a modelovanie procesov rozpojovania hornín – prednáška, 27.4.2017 

RNDr. Eva Mačingová, PhD.: Úvod do chromatografických metód: Vysokoúčinná kvapalinová 
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chromatografia – prednáška, 30.5.2017 

Ing. Darina Štyriaková: Bioremediácia znečisteného prostredia autochtónnymi baktériami – 

prednáška pred obhajobou dizertačnej práce, 21.8.2017 

Mgr. Dávid Jáger: Hodnotenie priemyselných perzistentných polutantov metódou hmotnostnej 

spektrometrie - prednáška pred obhajobou dizertačnej práce, 21.8.2017 

Dr. Veronika Tomina, Chuiko Institute of Surface Chemistry NASU, Kyiv, Ukraine,: Composite 

sorbents based on ceramic substrate and functional polysiloxane layers and their affinity to adsorb 

heavy metal ions – prednáška 21.11.2017 

  

 Dňa 28.6.2017 sa konalo Kolokvium „Kam kráčaš mechanochémia?“ pri príležitosti 70. 

narodenín prof. RNDr. Petra Baláža, DrSc. V rámcii kolokvia prednášali: 

Mgr. Marcela Achimovičová, PhD.: Využitie priemyselného mlyna v mechanochémii 

Ing. Jana Ficeriová, PhD.: Využitie mechanochémie pri získavaní zlata 

RNDr. Erika Dutková, PhD.: Mechanochemická syntéza nanokryštalických binárnych a ternárnych 

chalkogenidov 

RNDr. Martin Fabián, PhD.: Vlastnosti oxidov pripravených mechanochemickými postupmi 

Mgr. Zdenka Bujňáková, PhD.: Využitie mechanochémie pri príprave materiálov pre medicínske 

účely 

Ing. Matej Tešinský: Mechanická aktivácia ako inovačná metóda v hydrometalurgii 

RNDr. Matej Baláž, PhD.: Mechanochémia v rozpuku 

  

Seminár doktorandov 
Tradične bol dňa 12.12.2017 zorganizovaný každoročný Seminár doktorandov. Rokovacím 

jazykom odborného seminára doktorandov bola angličtina a publikačným výstupom zborník 

rozšírených abstraktov. Zoznam prednášajúcich doktorandov: 

Ing. Jaroslav Šuba: Utilization of the iron cycle in bioleaching and bioremediation processes 

Ing. Dominika Behunová: Electroplating of Graphene oxide on stainless steel Electrode 

Ing. Dominika Rudzanová: Removal of phenol from coking wastewaters by sulphate-reducting 

bacteria 

Ing. Matej Tešinský: Mechanochemical processing as a promising innovative method for copper 

sulphides reduction 

Mgr. Zuzana Bártová: Identification of microbial communities in environmental matrices using 

non-cultivation methods 

Mgr. Gergö Bodnár: Direct analysis of the metal contaminants in wines and surface water of the 

chosen region 

  

  

VEDECKO-POPULARIZAČNÉ AKTIVITY ÚGt SAV 
  

Individuálne vedecko-popularizačné prednášky 
  

V rámci pravidelných prednášok Vedeckej kaviarne v centre Kulturfabrik Tabačka v Košiciach 

prednášal M. Baláž o mechanochémii pod názvom "Ako išlo vajce na vandrovku: jednoduchá cesta 

k novým materiálom a ochrane životného prostredia". Prednáška sa uskutočnila 29.3.2017. 

  

V aprílovom, už 13. ScienceCafé v Libresso Books&Coffee v Prešove prezentoval M. Baláž 

prezentovaná tému ako stvorenú na debaty počas Veľkonočných sviatkov. O tom, čo všetko sa okrem 
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kávy dá mlieť a následne potom vytvoriť, hoci aj z vaječných škrupín, sa návštevníci dozvedeli 

z prednášky na tému  "Ako išlo vajce na vandrovku a skončilo v mlyne". 

  

V rámci projektu Deň naopak: rodičia prednášajú deťom pripravila A. Bekényiová prednášku na 

tému "Využitie baktérií v ochrane životného prostredia", ktorá sa uskutočnila 31.3.2017 na Základnej 

škole na Fábryho 44 v Košiciach. 

  

Tradičnej série Vedci čítajú deťom - Veda je zábavná v Knižnici pre mládež na Humenskej 9 

v Košiciach sa 6.6.2017 aktívne zúčastnili S. Dolinská a Z. Szabová. 

  

S. Hredzák prezentoval na pôde ÚGt SAV možnosti spolupráce s priemyselnou sférou, ako aj 

prístrojové vybavenie Ústavu geotechniky SAV v spojení s exkurziou v rámci 5. zasadnutia 

Predsedníctva Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín dňa 

27.6.2017. 

  

Prednášku o výskumných aktivitách ÚGt SAV v rámci Pracovného stretnutia so spoločnosťou AD 

HARBI, d.o.o. Sarajevo a Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, 

Belehrad pripravil S. Hredzák 29.9.2017. 

  

V súvislosti s medzinárodnou konferenciou INCOME 2017 pripravili V. Šepelák a E. Tóthová 

príspevky pre Slovenský syndikát novinárov (31.8.2017), do Aktualít SAV 920.9.2017), ako aj 

správu pre Rádio Košice (4.9.2017). 

  

Exkurzia 
Dňa 9.5.2017 v rámci vedecko-popularizačných podujatí navštívili Ústav geotechniky SAV žiaci 

8. ročníka zo ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach. V rámci exkurzie boli prezentované ukážky 

minerálov a nerastov, ich výskyt a možnosti využitia v priemysle (Dolinská, Znamenáčková). 

  

Noc výskumníkov 2017 
Šiesti vedeckí pracovníci ÚGt SAV z dvoch oddelení sa 29.9.2017 aktívne zúčastnili na každoročnej 

popularizačnej akcii Noc výskumníkov v Obchodnom centre Optima v Košiciach.  Oddelenie 

fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín (Znamenáčková, 

Dolinská, Danková, Szabová) prezentovalo v rámci stánku "Svet minerálov" minerály denne 

využívané v praxi. Na základe Mohsovej stupnice tvrdosti sa mohli žiaci základných a stredných škôl 

oboznámiť s rôznymi druhmi minerálov a ich kryštalografickými sústavami, mali možnosť odskúšať 

si tvrdosť minerálov vrypom do skla, ako aj oboznámiť sa s výskytom minerálov a nerastov na území 

Slovenska. Oddelenia životného prostredia a hygieny v baníctve (Hančuľák) prezentovalo výstavný 

stánok pod názvom "Neviditeľný prach okolo nás". M. Baláž pripravil prednášku na tému 

"Mechanochémia: environmentálne prijateľná metóda pre prípravu nanomateriálov". 

  

Deň otvorených dverí 2017 
Dňa 09.11.2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil Deň otvorených dverí pre študentov 

základných a stredných škôl. Počas exkurzie pracovníci ÚGt SAV oboznámili študentov s postupmi 

vyvíjanými a aplikovanými pri spracovaní minerálov a nerastov a o výskyte a možnostiach využitia 

minerálov (Dolinská, Znamenáčková, Lovás, Žaková). Bola prezentovaná elektrónová 

mikroskopia (Briančin), ako aj výskum prebiehajúci v Oddelení mechanochémie (M. Baláž). 
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  

 

10.1. Knižničný fond 
  

Tabuľka 10a Knižničný fond 

Knižničné jednotky spolu 2822 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 2787 

audiovizuálne dokumenty 0 

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 35 

mikroformy 0 

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy 0 

Rukopisy, vzácne tlače 0 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 2 

  z toho zahraničné periodiká 1 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 8 

v tom 

kúpou 3 

darom 0 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 5 

náhradou 0 

Úbytky knižničných jednotiek 20 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 0 

Výraz „v tom“ označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku 

„spolu“, čiže nadradenému riadku. 

Výraz „z toho“ označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku 

„spolu“. 

  

10.2. Výpožičky a služby 
  

Tabuľka 10b Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu (riadok 1) 0 

v tom z 

r. 1 

prezenčné výpožičky 0 

absenčné výpožičky 0 

v tom z 

r. 1 

odborná literatúra pre dospelých 0 

výpožičky periodík 0 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 2 

Počet vypracovaných bibliografií 0 
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Počet vypracovaných rešerší 0 

  

10.3. Používatelia  
  

Tabuľka 10c Používatelia 

Registrovaní používatelia 53 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 0 

  

10.4. Iné údaje 
  

Tabuľka 10d Iné údaje 

On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie) 0 

Náklady na nákup knižničného fondu v € 114,11 

  

10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti 
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11. Aktivity v orgánoch SAV  

  

 

11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV  
  

 

11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV  
  

 

11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV  
 

Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.  

- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  

 

Ing. Slavomír Hredzák, PhD.  

- VK SAV pre vedy o Zemi a vesmíre (člen)  

 

Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.  

- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  

 

prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.  

- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  

  

 

11.4. Členstvo v komisiách SAV  
 

Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.  

- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (člen)  

 

Ing. Jozef Hančuľák, PhD.  

- Komisia SAV pre životné prostredie (člen)  

 

Ing. Miroslava Václavíková, PhD.  

- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (Člen) 

- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (člen)  

  

 

11.5. Členstvo v orgánoch VEGA  
 

Ing. Jozef Hančuľák, PhD.  

- Komisia VEGA č. 6 pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava a geodézia)  

a environmentálne inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied (člen)  

 

Ing. Edita Lazarová, CSc.  

- Komisia VEGA č. 6 pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava a geodézia)  

a environmentálne inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied (člen)  

 

Ing. Miroslava Václavíková, PhD.  

- Komisia VEGA č. 6 pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava a geodézia)  

a environmentálne inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied (člen)  
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12. Hospodárenie organizácie  

  

 

  

12.1. Výdavky PO SAV 
  

Tabuľka 12a Výdavky PO SAV (v €) 

V ý d a v k y  

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

spolu 

v tom:  

zo ŠR od 

zriaďovateľ

a  

z vlastných 

zdrojov  

z iných 

zdrojov  

z toho: 

ŠF EÚ  

Výdavky spolu  1392353 997333 49518 345502   

Bežné výdavky  1383077 997333 45042 340702   

v tom:            

mzdy (610) 699282 571106 7601 120575   

poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 

254889 204935   49954   

tovary a služby (630) 284765 150676 37441 96648   

z toho: časopisy           

VEGA projekty 89049 89049       

MVTS projekty 39388 39388       

CE           

vedecká výchova 3240 3240       

bežné transfery (640) 144141 70616   73525   

z toho: štipendiá 55543 55543       

transfery partnerom 

projektov 

73000     73000   

Kapitálové výdavky  9276   4476 4800   

v tom:            

obstarávanie kapitálových 

aktív 

9276   4476 4800   

kapitálové transfery           

z toho: transfery 

partnerom projektov 
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12.2. Príjmy PO SAV 
  

Tabuľka 12b Príjmy PO SAV (v €) 

P r í j m y  Skutočnosť 

k 31.12.2017 

spolu 

v tom:  

rozpočtové  z 

mimoroz

p. zdrojov 

Príjmy spolu  1213107 1097257 115850 

Nedaňové príjmy  999196 1097257   

v tom:        

príjmy z prenájmu 1230 1230   

príjmy z predaja výrobkov 

a služieb 

96831 96831   

iné 999196 999196   

Granty a transfery 

(mimo zdroja 111) 

115850   115850 

v tom:        

tuzemské        

z toho: APVV 79010   79010 

iné       

zahraničné 36840   36840 

z toho: projekty 

rámcového programu EÚ 

      

iné       

  

 

 

13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV  
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14. Iné významné činnosti organizácie SAV  

  

 

1) Stratégia rozvoja Ústavu geotechniky SAV 

V septembri 2017 bol dopracovaný dokument „Stratégia a Akčný plán vedeckej organizácie SAV“ 

pre Ústav geotechniky SAV, ktorý bol predložený na posúdenie P SAV. Tento dokument časovo 

a tematicky nadväzuje na interný dokument ÚGt SAV „Koncepcia zamerania výskumu na Ústave 

geotechniky SAV v Košiciach na roky 2014–2017“, ktorý bol schválený na zasadnutí Vedeckej rady 

Ústavu geotechniky SAV v Košiciach dňa 25.09.2013. 

Štruktúra a analýzy v dokumente boli vykonané podľa všeobecných požiadaviek kladených 

na strategické dokumenty tohto typu a súčasne boli do neho zahrnuté odporúčania medzinárodného 

hodnotiaceho panelu po akreditáciách ústavov SAV. 

  

2)  Spolupráca s P SAV 

a) Podľa požiadaviek P SAV boli na P SAV predložené témy využiteľné v terajšej aj budúcej 

hospodárskej praxi SR, t.j. 1) Výskum SAV, ktorý môže byť aplikovaný už v dohľadnej dobe (8 tém) 

a 2) Špičkový výskum a hraničné technológie v SAV, ktoré prispejú k budúcemu hospodárskemu 

rastu SR (1 téma). 

b) V zmysle pokynov P SAV bola aktualizovaná ponuka produktov a služieb ÚGt SAV.  

c) V rámci spolupráce s KTT SAV bol vykonaný audit duševného vlastníctva. 

d) Boli predložené témy potenciálnej spolupráce ÚGt SAV s Univerzitou v Tel Avive. 

e) V zmysle pokynov P SAV boli vypracované podklady do prezentácie o komerčne aplikovateľných 

aktivitách ÚGt SAV s komentárom. 

f)  Na P SAV sa odoslali návrhy na ocenenia vysoko citovaných publikácií. 

g) Boli predložené témy potenciálnej spolupráce ÚGt SAV s National Science Foundation (USA). 

h) V zmysle pokynov P SAV bol vykonaný audit infraštruktúry ÚGt SAV. 

i) V súvislosti s prípravou transformácie SAV a ústavov SAV boli na P SAV predložené dokumenty 

za ÚGt SAV do Registra a Zbierky listín. 

j) Pod gestorstvom P SAV bola iniciovaná spolupráca s Bratislavských samosprávnym krajom 

a Univerzitou Komenského pri riešení kompletnej identifikácie škodlivých látok na starej 

ekologickej záťaži – skládka chemického odpadu Vrakuňa v Bratislave a následných možnostiach 

eliminácie týchto látok. Spolupráca vyústila do riešenia predmetného projektu, ako je uvedené 

v častiach 6.1, 6.2, 7.2 a 8.2 tejto výročnej správy. 

k) Boli predložené témy na spoluprácu s Ruskou federáciou. 

      

3) Stav spolupráce s praxou 

Firme Cristalerias (Čile) bolo oznámené uplatnenie práva ÚGt SAV na riešenie k oznámenému 

predmetu priemyselného vlastníctva “Mikrobiálna deferitizácia - čistenie kremenných pieskov 

biolúhovaním na haldách”, zároveň tejto bol tejto firme poskytnutý prehľad právnych predpisov 

Slovenskej republiky ohľadom duševného / priemyselného vlastníctva.   

Bola podpísaná zmluva o mlčanlivosti a spolupráci s firmou NIHON SEIKO CO., LTD., Tokyo 

Japan. 

Bola podpísaná zmluva o mlčanlivosti „Mutual Confidential Disclosure Agreement“ na predmet 

riešenia s firmou Cycladex Inc. (FL, USA).   

V rámci spolupráce s priemyslom naďalej pokračuje spolupráca s fy. GEOtest, a.s. Brno na riešení 

identifikácie zloženia a možností úpravy vybraných typov rúd a minerálnych (kovonosných) 

odpadov.  
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4) Iné 

– vykonala sa aktualizácia údajov ÚGt SAV v registri transparentnosti EU (september 2017), 

– vykonalo sa vyplnenie elektronického výkazu výskumno-vývojového potenciálu za ÚGt SAV, zber 

dát  za rok 2016.   

  

Riaditeľ ÚGt SAV Ing. Slavomír Hredzák, PhD. sa ako člen Prezídia zúčastňoval rokovaní Národnej 

technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín (NTP VVIS), ktorá na základe 

akceptačných listov MH SR, MŽP SR a MŠVVaŠ SR koncipovala pracovný materiál pre návrh 

Surovinovej politiky. Bol členom pracovnej skupiny pre Dlhodobý návrh výskumu, vývoja a inovácií 

pre oblasť surovín.    

  

Projekt WaSClean (FP7) vygeneroval v roku 2017 významné vedecko-technické výsledky, ktoré sú 

predmetom ochrany duševného vlastníctva. Autori vynálezu z  ÚGt SAV (M. Václavíkova, 

D. Kupka) a z Aristotelovej univerzity v Thessalonikách (G. Gallios) pripravujú podklady 

pre patentovú prihlášku. 
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15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 

2017  

  

 

15.1. Domáce ocenenia  
 

15.1.1. Ocenenia SAV        
 

Baláž Peter       
Osobnosti SAV       

Oceňovateľ: SAV     

Opis: Ocenenie osobností SAV, pri príležitostí ich životných jubileí za ich dlhoročný prínos pre vedu 

na Slovensku aj pre samotnú SAV, Bratislava, 5.10.2017  

 

15.1.2. Iné domáce ocenenia        
 

Hredzák Slavomír       
Pamätná minca pri príležitosti 65. výročia založenia fakulty       

Oceňovateľ: dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach     

Opis: za podporu a pomoc pri rozvoji fakulty        

 

Hredzák Slavomír       
Zlatá pamätná medaila pri príležitosti osláv 255. výročia založenia Banskej akadémie v Banskej 

Štiavnici a 65. výročia pôsobenia jej pokračovateľky Baníckej fakulty /  Fakulty baníctva, ekológie, 

riad       

Oceňovateľ: dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita 

v Košiciach       

Opis: za spoluprácu medzi F BERG TUKE a ÚGt SAV v Košiciach         

 

Krúpa Víťazoslav       
Pamätná medaila         

Oceňovateľ: Dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach         

Opis: Ocenenie pri príležitosti 40. výročia založenia Stavebnej fakulty Technickej univerzity 

v Košiciach.         
 

Luptáková Alena       
Pamätná medaila       

Oceňovateľ: Dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach     

Opis: Ocenenie pri príležitosti 40. výročia založenia Stavebnej fakulty Technickej univerzity 

v Košiciach.  

 

15.2. Medzinárodné ocenenia        
 

Baláž Peter       
Doctor Honoris Causa       

Oceňovateľ: Univerzita v Miškovci     

Opis: Udelenie titulu Doctor Honoris Causa za dlhoročnú spoluprácu medzi kolektívmi, ktoré 

rozvíjajú mechanochémiu  na Univerzite  v Miškovci  a na Ústave geotechniky SAV, Univerzita 

v Miškovci, Maďarsko, 30.6.2017 
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16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 

informácií)  

  

 

Základné informácie o zameraní pracoviska, jeho štruktúre, o riešených projektoch a výročné správy 

o činnosti pracoviska sú pre verejnosť prístupné na novom webovom sídle ústavu 

(http://ugt.saske.sk). 

O ďalšie informácie je možné požiadať v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. V roku 2017 nebola 

na ústav doručená žiadna žiadosť o poskytnutie ďalších informácií v zmysle uvedeného zákona. 
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17. Problémy a podnety pre činnosť SAV  

  

 

Na tomto mieste možno identifikovať dlhodobejšie problémy, podobne ako boli predložené 

v predchádzajúcom období:     

  

1. Ako už bolo konštatované v minulých Výročných správach ÚGt SAV, ani nová Smernica SAV 

č. 303/A/2015 „O evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov” nie je kompatibilná 

s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z.z. z 18. decembra 2012 „O centrálnom registri evidencie 

publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti“. Takže celá snaha 

o zjednotenie vyšla nazmar. Racionálnym postupom by sa javilo jednoducho prevziať Vyhlášku tak, 

ako je, čo sme už navrhovali minulých rokoch. 

Smernica SAV takto môže slúžiť jedine k vykazovaniu výstupov v rámci SAV, mimo SAV je 

nepoužiteľná, pretože podľa „ministerskej“ vyhlášky sa vyžaduje: 1) predkladanie zoznamu prác 

uchádzača k zvýšeniu kvalifikačného stupňa na I a IIa, 2) predkladanie publikácií doktorandov 

do univerzitných systémov, 3) predkladanie publikácií k záverečným správam projektov VEGA, 

4) predkladanie zoznamu prác uchádzača pri habilitačnom a inauguračnom konaní, 5) vykazovanie 

spoločných publikácií s univerzitnými pracoviskami v univerzitných knižniciach. 

Aj v prípade porovnávania publikačných aktivít, alebo „výkonnosti“ SAV s univerzitnými 

pracoviskami sa tu naráža na problém rozdielneho zaraďovania publikácií do rôznych kategórií.   

  

2. Naďalej je problémom využívanie špičkových zariadení po skončení financovania projektov ŠF 

EÚ a zabezpečenie prevádzky novovybudovaných pracovísk. Pre nové prístrojové vybavenie je nutné 

zabezpečiť školených špecialistov z radov mladých vedeckých pracovníkov. Ústav má v tomto smere 

iba obmedzené mzdové prostriedky. Navyše platové podmienky v SAV v porovnaní s inými 

pracoviskami nedávajú perspektívu udržateľnosti mladých pracovníkov v štátnych organizáciách 

výskumu a vývoja, resp. v organizáciách financovaných zo štátneho rozpočtu.    

  

3. Zabezpečenie vedecko-výskumnej infraštruktúry z hľadiska budúcich nákladov na jej prevádzku 

(energie, údržba a pod.) bez zvýšenia finančných prostriedkov na výskum a vývoj zo strany štátneho 

rozpočtu, resp. zo strany domácich poskytovateľov (APVV), nebude možné. 

  

4. Považujeme za dôležité, aby P SAV aj v nasledujúcom období poskytovalo návratné finančné 

prostriedky pre organizácie, ktoré sa krátkodobo dostanú do finančných problémov. 
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Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  
 

Mária Bugnová, 055/7922657 

Mgr. Zdenka Bujňáková, PhD., 055/7922607 

Ing. Zuzana Danková, PhD., 055/7922612 

RNDr. Silvia Dolinská, PhD., 055/7922619 

Ing. Slavomír Hredzák, PhD., 055/7922600 

Ing. Lucia Ivaničová, PhD., 055/7922641 

Ing. Alena Luptáková, PhD., 055/7922622 

Ing. Miroslava Václavíková, PhD., 055/7922637  

  

  

  

 

  

   

Riaditeľ organizácie SAV  Predseda vedeckej rady 
 

 

 

 

 

......................................................  ...................................................................... 

Ing. Slavomír Hredzák, PhD.  prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc. 
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Prílohy  

  

Príloha A 

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2017  
 

Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a) 

 Meno s titulmi 
Úväzok   

(v %) 

Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. 

1.  Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc. 100 1.00 

2.  Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc. 100 1.00 

3.  prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc. 10 0.10 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Mgr. Marcela Achimovičová, PhD. 100 0.00 

2.  RNDr. Matej Baláž, PhD. 100 1.00 

3.  prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc. 100 1.00 

4.  Mgr. Zdenka Bujňáková, PhD. 100 1.00 

5.  Ing. Zuzana Danková, PhD. 100 1.00 

6.  RNDr. Silvia Dolinská, PhD. 100 1.00 

7.  RNDr. Erika Dutková, PhD. 100 1.00 

8.  RNDr. Martin Fabián, PhD. 100 1.00 

9.  Ing. Jana Ficeriová, PhD. 100 1.00 

10.  RNDr. Lenka Findoráková, PhD. 100 0.48 

11.  Ing. Jozef Hančuľák, PhD. 100 1.00 

12.  Ing. Slavomír Hredzák, PhD. 100 1.00 

13.  MVDr. Daniel Kupka, PhD. 100 1.00 

14.  Ing. Edita Lazarová, CSc. 100 1.00 

15.  RNDr. Michal Lovás, PhD. 100 1.00 

16.  Ing. Alena Luptáková, PhD. 100 1.00 

17.  RNDr. Erika Tóthová, PhD. 100 1.00 

18.  Ing. Miroslava Václavíková, PhD. 100 1.00 

19.  Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD. 100 1.00 

20.  RNDr. Anton Zubrik, PhD. 100 1.00 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Alexandra Bekényiová, PhD. 100 1.00 

2.  RNDr. Zuzana Dakos, PhD. 80 0.00 

3.  Ing. Katarína Feriančiková, PhD. 100 1.00 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3437
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4436
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4785
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4550
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8905
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5705
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7435
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5712
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5706
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3427
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5708
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3430
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8609
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3426
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4790
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4795
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4441
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4796
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4798
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5723
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3225
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5171
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5172
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7626
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7438
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9394
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4.  Ing. Lucia Ivaničová, PhD. 100 1.00 

5.  Mgr. Dávid Jáger, PhD. 100 0.36 

6.  Ing. Jana Jenčárová, PhD. 100 1.00 

7.  Ing. Mária Kruľáková, PhD. 100 1.00 

8.  Ing. Milan Labaš, PhD. 100 1.00 

9.  RNDr. Eva Mačingová, PhD. 100 1.00 

10.  RNDr. Marek Matik, PhD. 100 1.00 

11.  Inna Melnyk, PhD. 100 1.00 

12.  Ing. Oľga Šestinová, PhD. 100 1.00 

13.  Ing. Tomislav Špaldon, PhD. 100 1.00 

14.  Ing. Katarína Štefušová, PhD. 100 0.00 

15.  Ing. Ján Vereš, PhD. 100 0.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci) 

1.  RNDr. Danka Gešperová 100 1.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (ostatní zamestnanci) 

1.  Ing. Miroslava Nosáľová 100 1.00 

2.  Mgr. Zuzana Szabová 100 1.00 

3.  Ing. Janette Žaková 100 1.00 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Mária Bugnová 100 1.00 

2.  Adriana Guľášová 100 1.00 

3.  Viktória Juhásová 100 1.00 

4.  Oliver Krúpa 100 1.00 

5.  Beáta Leľáková 100 1.00 

6.  Ivana Luláková 100 1.00 

7.  Katarína Mražiková 100 1.00 

8.  Mária Muľová 100 1.00 

9.  Peter Regitko 100 1.00 

10.  Štefánia Repčáková 100 1.00 

11.  Katarína Stuchlá 100 1.00 

 Ostatní pracovníci 

1.  Dagmar Bočanová 71 0.31 

2.  Jaroslav Mako 100 1.00 

3.  Eva Nigutová 100 1.00 

4.  Viera Topolčanská 71 0.39 

  

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3226
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9437
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7436
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9395
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4439
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7437
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5159
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=10429
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7629
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5718
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7630
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7440
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3428
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8704
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5167
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5178
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3432
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5152
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4437
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8636
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5156
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5157
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9440
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5160
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7434
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5163
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5166
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=11229
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5158
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5161
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=11218
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Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka 

 Meno s titulmi Dátum odchodu 
Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  MVDr. Igor Štyriak, PhD. 31.1.2017 0.08 

2.  Ing. Iveta Štyriaková, PhD. 31.8.2017 0.66 

3.  RNDr. Anna Zorkovská, PhD. 31.1.2017 0.08 

 Vedeckí pracovníci 

1.  RNDr. Erika Fedorová, PhD. 31.1.2017 0.08 

2.  Ing. Milota Kováčová, PhD. 31.1.2017 0.07 

 Ostatní pracovníci 

1.  Viera Topolčanská 31.12.2017 0.39 

  

Zoznam doktorandov 

 Meno s titulmi Škola/fakulta Študijný odbor 

 Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV 

 1.  Mgr. Zuzana Bártová 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 5.2.39 hutníctvo 

 2.  Ing. Dominika Behunová 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 5.2.39 hutníctvo 

 3.  Mgr. František Bendek 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 5.2.39 hutníctvo 

 4.  Mgr. Gergő Bodnár 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 5.2.39 hutníctvo 

 5.  Mgr. Lenka Hagarová 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 5.2.39 hutníctvo 

 6.  Ing. Dominika Rudzanová 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 5.2.39 hutníctvo 

 7.  Ing. Jaroslav Šuba 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 5.2.39 hutníctvo 

 8.  Ing. Matej Tešinský 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 5.2.39 hutníctvo 

 9.  MVDr. Jana Tomčová 
 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie 

TUKE 
 5.2.39 hutníctvo 

 Interní doktorandi hradení z iných zdrojov 

organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov 

 Externí doktorandi 

organizácia nemá externých doktorandov 

  

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7433
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5176
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8132
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4789
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5162
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=11218
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Zoznam zamestnancov prijatých do jedného roka od získania PhD. 

 Meno s titulmi 
Dátum 

obhajoby 
Dátum prijatia 

Úväzok   

(v %) 

1.  Mgr. Dávid Jáger, PhD. 23.8.2017 24.8.2017 100 

  

Zoznam emeritných vedeckých zamestnancov 

 Meno s titulmi 

1.  Ing. Štefan Jakabský, PhD. 
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Príloha B  

Projekty riešené v organizácii  
 

Medzinárodné projekty  
 

Programy: Medziakademická dohoda (MAD)  
 

1.) Mechanochemická aktivácia a syntéza - ekologicky prijateľné procesy prípravy materiálov 

pre fotokatalytické čistenie vody a ovzdušia (Mechanochemical Activation and Synthesis – An 

Ecological Friendly Process in the Production of Materials for Photocatalytic Air and Water 

Purification)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Fabián 

Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2018 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Bulharsko: 1 

Čerpané financie: 0           

Dosiahnuté výsledky:  

V r. 2017 sme sa v rámci riešenia úloh projektu zamerali na prípravu a charakterizáciu biogénne 

pripravených nanočastíc oxidov železa. Na ústave UGT SAV sme detailne študovali ich štruktúru a 

morfológiu ako aj morfológiu povrchov Al2O3 nosičov na ktorých boli nanočastice naadsorbované. 

Následne, na Ústave katalýzy BAV boli vykonané in-situ štúdie katalytickej aktivity pomocou 

infračervenej spektroskopie.   

  

2.) Vývoj inovačných procesov pre zhodnotenie použitých batérií (Development of innovative 

processes for the valorization of spent batteries)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Alena Luptáková 

Trvanie projektu: 1.1.2016 / 31.12.2017 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Taliansko: 1 

Čerpané financie: MAD SAV: 224 €           

 Dosiahnuté výsledky:  

- štúdium vplyvu kvality/kvantity bakteriálnych kultúr  a redukčných činidiel za účelom získavania 

Mn a Zn vo forme vodných roztokov v procese biologického lúhovania použitých alkalických a 

zinok-uhlíkových batérií; experimenty selektívnej precipitácie kovov pomocou bakteriálne 

vyprodukovaného sulfánu z výluhov po chemickom a biologickom lúhovaní použitých alkalických 

batérií.  

(1 publikácia v zahraničnom časopise - databáza SCOPUS, 2 príspevky na medzinárodnej vedeckej 

konferencii).  
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3.) Vývoj magnetických kompozitov s kontrolovaným hydrofóbnym a hydrofilným povrchom 
(Development of Magnetic Composites with Adjustable Hydrophobic and Hydrophilic Surface)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Miroslava Václavíková 

Trvanie projektu: 6.4.2017 / 31.12.2019 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Ukrajina: 1 

Čerpané financie: SAV: 360 €           

 Dosiahnuté výsledky:  

Boli pripravené častice magnetitu s rôznymi funkčnými funciami s cieľo ovplyvniť ich hydrofilné 

resp hydrofóbne vlastnosti. Uvedené materiály budú testované pri odstraňovaní toxických zložiek z 

priemyselných vôd.  

  

Programy: Medzivládna dohoda  
 

4.) Fotokatalytické čistenie kontaminovaných vôd a vzduchu použitím nanomateriálov 
(Photocatalytic purification of contamined water and air using nanostructured materials)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Fabián 

Trvanie projektu: 1.7.2016 / 29.12.2017 

Evidenčné číslo projektu: SK-BG-2013-0011 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Bulharsko: 1 

Čerpané financie: APVV : 1480 €           

Dosiahnuté výsledky:  

V r. 2017 boli aktivity projektu zamerané najmä na štúdiu a testovanie rozkladu/dekolorizácie 

metyloranže (modelovým zástupcom azofarbív) pôsobením fotokatalyzátorov pripravených v naších 

laboratóriách. Výsledky jednoznačne poukázali na jedinečnosť nami pripravených katalyzátorov. V 

oboch prípadoch, t.j. TiO2 mletého v prostredí tiomočoviny a N dopovaného ZnO sa nám podarilo 

dosiahnuť vysokú fotokatalytickú aktivitu vo viditeľnej oblasti ELM žiarenia. To sme dosiahli 

modifikáciou štruktúry a následne úpravou optických/povrchových vlastností fotokazalyzátorou. 

Dosiahnuté výsledky boli prezentované/publikované v:  

1) N. Kostová, M. Fabián, J. Briančin, M. Baláž, E. Dutková, J. Ficeriová, A. Elyias. Improved 

visible-light activity for discoloration of methyl orange by TiO2/thiourea photocatalyst prepared via 

ball milling/low thermal treatment. Submitted to Materials Research Bulletin.  

2) N. Kostova, M. Fabian, E. dutkova, M. Balaz, M. Shipochka. Characterization of 

mechanochemically synthesized N-doped TiO2.15th National Conference on Catalysis, 30. 

November 2017, Sofia, Bulgaria (Book of abstracts).  

3)N. Kostova, M. Fabian, E. Dutkova, N. Velinov, Y. Karakirova, M. Balaz. Properties of 

mechanochemically synthesized N-doped Fe2O3-ZnO mixed oxides.15th National Conference on 

Catalysis, 30. November 2017, Sofia, Bulgaria (Book of abstracts).  

4) N. Kostova, M. Fabian, E. Dutkova, Y. Karakirova, A. Elyas. Photocatalytic properties of N-doped 

ZnO prepared by mechanochemical synthesis. 9th International Conference on Mechanochemistry 

and Mechanical Alloying, September 3-7, 2017, Košice, Slovakia (Book of Abstracts)    
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5.) Vzťahy medzi štruktúrou a funkčnými vlastnosťami vo vyspelých nanooxidoch určených 

pre uskladňovanie  energie (Structure-Function Relationship of Advanced Nanooxides for Energy 

Storage Devices)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Šepelák 

Trvanie projektu: 1.10.2015 / 30.9.2018 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Research Institute of Electronics, Shizuoka University 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

4  - Česko: 1, Japonsko: 2, Poľsko: 1 

Čerpané financie: SAV: 25000 €  

IVF: 110 €           

Dosiahnuté výsledky:  

Na základe skúseností z predošlých rokov riešenia aktuálneho projektu sme zamerali našu pozornosť 

na prípravu a testovanie anódových materiálov s modifikovaným povrchom. Našim cieľom bolo 

pripraviť materiály s dostatočne veľkým (v pomere k objemu častíc) a dostatočne porušeným 

povrchom. Zamerali sme sa na dva typy anódových materiálov pre Li-iónové/Na-iónové batérie, 

konkrétne a) Li4Ti5O12 (LTO) a b) Na2Ti3O7 (NTO).  

a) LTO bol pripravený postupom ako je uvedené v Senna a kol. (J. Solid State Electrochem. 20 (2016) 

2673). Následne sme modifikovali povrch nízkoenergetickým mletím v prostredí etanolu. Získali 

sme vzorky LTO s vyšším povrchom a veľmi zaujímavými elektrochemickými vlastnosťami, t.j. 

vysokou kapacitou a vysokou stabilitou. Získané vzorky boli charakterizované viacerými metódami 

zahŕňajúc XRD, B.E.T TEM, EDX analýzy ako aj metódy charakterizujúce ich vlastnosti t.j. 

voltammetriu a impedančnú spektroskopiu. Závery boli podané pre publikovanie v Electrochimica 

Acta. Okrem toho sme sa zamerali na modifikáciu povrchu LTO modifikáciou postupu syntézy 

kombináciou sol-gel techniky a mechanickej aktivácie. Získané vzorky v súčasnosti skúmame a 

testujeme.  

b) NTO bol pripravený podobne ako LTO, popísaný v Senna a kol. (J. Solid State Electrochem. 20 

(2016) 2673). Získaný materiál vykazoval veľmi malú kapacitu. Túto vlastnosť sme pripísali nízkej 

hodnote merného povrchu (0.9 m2/g). V ďalšom výskume sme sa zamerali na zväčšenie povrchu 

pripraveného NTO dvoma spôsobmi: i) mletím NTO v prítomnosti etanolu a ii) kombináciou NTO s 

oxidom grafénu (GO) a následnou redukciou GO a získanie kompozitu NTO@rGO (rGO=reduced 

graphene oxide). Redukcia oxidu grafénu bola uskutočnená hydrotermálnou metódou kombinovanou 

s mikrovlnovým ohrevom.  

Publikácie:  

1. M. Žukalová, M. Fabián, M. Klusackova, M. Klementova, B.P. Laskova, Z. Dankova, M. Senna, 

L. Kavan, Li insertion into Li4Ti5O12 spinel prepared by low temperature solid state route: charge 

capability vs surface area. Corrected version submitted in Electrochimica Acta.   

    

6.) Remediácia vôd pomocou nanočasticami aktivovaných syntetických zeolitov na báze 

popolčekov (Nanoparticle Activated Synthetic Zeolite from Coal Fly Ash for Water Remediation)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Miroslava Václavíková 

Trvanie projektu: 4.5.2016 / 31.12.2017 

Evidenčné číslo projektu: SK-BG-2013-0025 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

76 

Čerpané financie: APVV: 354 €           

Dosiahnuté výsledky:  

Cieľom projektu bolo pripraviť syntetické zeolity na báze popolčeka s vysokou adsorpčnou 

kapacitou.  Produkcia nízko nákladových adsorbentov preukazovala sľubnú adsorpciu ťažkých 

kovov vo vodných roztokoch na základe ich špecifického povrchu a vhodnom pomere Al/Si.  

Výstupy: 1 publikácia v procese posudzovania, 3 prezentácie na konferenciách.  

  

Programy: COST  
 

7.) Riešenie problému kritických surovín pre materiály v kritických podmienkach (Solutions 

for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Baláž 

Trvanie projektu: 10.3.2016 / 9.3.2020 

Evidenčné číslo projektu: OC-2015-1-19345 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Universita Polytechnika dell Marche Ancona 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

7  - Bulharsko: 1, Česko: 1, Nemecko: 1, Španielsko: 1, Fínsko: 1, 

Francúzsko: 1, Taliansko: 1 

Čerpané financie: SAV: 3150 €           

Dosiahnuté výsledky:  

V roku 2017 sa prof. Baláž zúčastnil konferencie European Materials Society v Strassbourgu, kde 

prezentoval výsledky riešenia prípravy vyspelých materiálov z dostupných surovín na príklade 

syntézy kesteritu, ktorý predstavuje perspektívny absorbér pre fotovoltické aplikácie.  

  

Programy: 7RP  
 

8.) Bi-funkčné sferické častice na báze kremíka a magnetitu pre  čistenie vôd (Bifunctional 

Silica and Magnetite Spherical Particles with Tailored Porosity and Surface Chemistry for Complex 

Water Treatment)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Miroslava Václavíková 

Trvanie projektu: 1.3.2016 / 31.12.2018 

Evidenčné číslo projektu: SASPRO 1298/03/01 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: -           

Dosiahnuté výsledky:  

Boli navrhnuté postupy pre prípravu adsorbentov obsahujúcich tiolové funkčné vrstvy s vyššou 

adsorpčnou kapacitou a zlepšenou chemickou stabilitou, čím sa zabezpečí moznoť recyklácie 

adsorpčných materiálov. Zároveľ bola preukázaná schopnosť zamedzenia oxidácie disulfidov na 

povrchu magnetitu pridaním alkylových skupín v jednom kroku spolu s tiolovými skupinami. 

Použitie silánov preukázalo významný vplyv na veľkosť špecifického povrchu a počet tiolových 

skupín na adsorbente. Pripravené materiály sú charakteristické vysokou adsorpčnou kapacitou 

ťažkých kovov nachádzajúcich sa v kvapalných odpadoch.  

Výstupy: 3 publikácie CC, 2 príspevky v zborníkoch zo zahraničných konferencií, 13 abstraktov zo 

zahraničných konferencií , 9 prezentácií na medzinárodných konferenciách, 4 posterové prezentácie.  
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9.) Čistenie vôd a pôd od zmiešaných kontaminantov (Water and Soil Clean-up from Mixed 

Contaminants)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Miroslava Václavíková 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 30.9.2017 

Evidenčné číslo projektu: 612250 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

7  - Veľká Británia: 2, Grécko: 2, Kazachstan: 2, Slovensko: 1 

Čerpané financie: REA: 192597 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 8088 €           

Dosiahnuté výsledky:  

Projekt WaSClean priniesol v roku 2017 aktívny transfer poznatkov z vedy do praxe a vice versa 

medzi 8 partnermi konzorcia projektu (4 akademickými pracoviskami a 4 malými a strednými 

podnikmi) s cieľom vývoja integrovanej technológie pre dekontamináciu vôd a pôd od zmiešaných 

kontaminantov akými sú ťažké kovy, organické polutanty (pesticídy, herbicídy, PCB, HCH 

zlúčeniny), syntetické farbivá. Počas r. 2017 bolo v rámci projektu WaSClean uskutočnených spolu 

22 výmenných pobytov v celkovej dĺžke 49 mesiacov (z toho z ÚGT SAV realizovalo 8 vyslaní 

vedeckých pracovníkov a doktorandov do partnerských organizácií v 2 krajinách: Grécko, 

Slovensko; 2 prijatia priemyselných partnerov na ÚGT SAV. V auguste 2017 ÚGt SAV 

spoluorganizoval  4. medzinárodný workshop zameraný na čistenie vôd a pôd od zmiešaných 

kontaminantov (4th Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants), ktorý bol 

súčasťou prestížnej konferencie INESS 2017 9.-11.8.2017, Astana, Kazachstan so 109 účastníkmi.  

Výstupy projektu: 2 CCC publikácie, 7 prezentácií na medzinárodných konferenciách, 1 písomná 

práca k dizertačnej skúške, 1 obhájená PhD práca.  

  

Programy: Bilaterálne - iné  
 

10.) Priemyselná príprava sulfidov kovov mechanochemickou aktiváciou vo vibračných 

mlynoch (Industrial Synthesis of Metal Sulphides via Mechanochemical Activation in Vibration 

Mills)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Baláž 

Trvanie projektu: 1.11.2015 / 31.10.2017 

Evidenčné číslo projektu: IB-COMSTRUC-010 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technische Universität Clausthal 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Nemecko: 1 

Čerpané financie: 0           

Dosiahnuté výsledky:  

V roku 2017 sa práce rozšírili na ďalšie experimenty priemyselného mletia. Prác sa zúčastnili 5 

pracovníci oddelenia mechanochémie. Pripravil sa súbor binárnych, ternárnych a kvartérnych 

sulfidov pre ich ďalšiu charakterizáciu na domácom pracovisku metódami RTG, Soxhletovej 

analýzy, XPS a UV-VIS. Časť výsledkov sa použije v pripravovanej dizertačnej práci doktoranda.  
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Programy: Iné  
 

11.) Vývoj in-situ biolúhovacej metódy pre čistenie kremenných pieskov a aplikácia testovania 

prototypu poloprevádzky (Development of In-situ Bioleaching Method to Clean Quartz Sands and 

Application through Testing Prototype Pilot Plant)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Iveta Štyriaková 

Trvanie projektu: 1.1.2014 / 31.12.2017 

Evidenčné číslo projektu: PROJEKTO CORFO I + D Cod. 13IDL2 - 23505 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Cristalerias de Chile S.A. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: CORFO: 170 €           

Dosiahnuté výsledky:  

Cristalerías Chile SA je spoločnosť zaoberajúca sa výrobou sklenených obalov, pričom využíva 

surovinu kremenného piesku, ktorá nespĺňa čistotu potrebnú k výrobe kvalitného skla. Jednou z 

vedeckých činností UGt SAV je výskum a vývoj nových technológii v rámci biotransformácie 

silikátových a železitých minerálov heterotrofnými baktériami, ktorá môže slúžiť na rozvoj 

technológie biolúhovania pre čistenie kremenných pieskov v Čile. V rámci riešenia projektu došlo k 

vytvoreniu poloprevádzky na čistenie kremenných pieskov.V danom roku riešenia bola uskutočnená 

služobná cesta za účelom kontroly poloprevádzky firmy Cristalerías Chile SA. Konkrétne dosiahnuté 

výsledky nemôžu byť, na základe zmluvného kontraktu s firmou, zverejnené.  

  

Programy: Horizont 2020  
 

12.) Nanopórovité a nanoštruktúrne materiály pre medicínske aplikácie (Nanoporous and 

Nanostructured Materials for Medical Applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Miroslava Václavíková 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2020 

Evidenčné číslo projektu: 734641 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: University of Alicante 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

12  - Španielsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká Británia: 1, Grécko: 1, 

Maďarsko: 1, Kazachstan: 2, Moldavsko: 2, Portugalsko: 1, Ukrajina: 

2 

Čerpané financie: -  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3150 €           

Dosiahnuté výsledky:  

Projekt je zameraný výskum vyspelých metód pre rýchlu elimináciu dôsledkov rádioaktívneho 

žiarenia. V prvom roku riešenia boli vyselektované prírodné materiály s poréznou štruktúrou a 

výnimočnými adsoprčnými vlastnosťami. Zároveň boli pripravené sysntetické materiály na báze 

uhlíka s presne kontrolovanou poréznou štruktúrou a vynikajúcimi adsorpčnými schopnosťami.  

Výstupy: 1 CCC publikácia.  
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Projekty národných agentúr  
 

Programy: VEGA  
 

1.) Mechanochémia tuhých látok pre využitie a nanotechnológiách (Mechanochemistry of Solids 

for Utilization in Nanotechnologies)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Baláž 

Trvanie projektu: 1.1.2014 / 31.12.2017 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0027/14 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 10127 €           

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci etapy projektu sa študovalo pokrytie nanokryštálov ZnS organickým materiálom chitosanom 

s využitím aparátu mechanochémie. Pokrytie nanokryštálov ZnS chitosanom bolo potvrdené 

metódou FTIR. Aplikačný potenciál výsledku spočíval v zistení, že pokryté nanokryštály vykázali 

zaujímavé optické vlastnosti využiteľné pri štúdiu ich distribúcie vo vybraných líniách štyroch typov 

rakovinových buniek. Preniknutie biokonjugovaných nanoštruktúr do buniek vyvolalo vlastnosti, 

ktoré umožňujú využiť syntetizovaný dvojzložkový systém pre zobrazovanie bunečných štruktúr v 

bioinžinierstve.   

  

2.) Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, 

hutníctve a uhoľnej energetike (Recovery of Selected Critical Minerals from Environmental Loads 

after Mining, Metallurgy and Coal-Fired Power Industry)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Silvia Dolinská 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2020 

Evidenčné číslo projektu: 2/0055/17 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 8591 €           

Dosiahnuté výsledky:  

Projekt je zameraný na štúdium možností získavania prvkov vzácnych zemín z odpadoch po banskej 

a metalurgickej činnosti. Prvky vzácnych zemín a ich zlúčeniny majú širokú škálu aplikácií v rôznych 

oblastiach priemyslu. Ich dopyt sa zvýšil vďaka použitiu vo viacerých technologických aplikáciách, 

napr. elektronických a komunikačných, jadrovej energetike, pri výrobe katalyzátorov, 

permanentných magnetov či úsporných žiaroviek. Pozornosť bola zameraná na fyzikálnu predúpravu 

odpadu po banskej činnosti. Boli realizované laboratórne testy gravitačného triedenia, ako aj 

následnej magnetickej separácie. Modifikáciou magnetického rozdružovania  ľahkého a ťažkého 

produktu po gravitačnej úprave sa predpokladá nabohatenie obsahu prvkov vzácnych zemín v 

študovaných odpadoch. Publikačné výstupy z  riešenia VEGA projektu v roku 2017 boli nasledovné: 

5 príspevkov v zborníkoch zahraničných a domácich vedeckých konferencií.   
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3.) Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie (Synthesis and Applications of 

Oxides for Production of Ecologically Clean Energy)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Fabián 

Trvanie projektu: 1.1.2016 / 31.12.2018 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 4191 €           

Dosiahnuté výsledky:  

Nekonvenčne pripravené La1-xCaxAlO3-d (x = 0.05-0.2) boli študované XPS spektroskopiou. Dôraz 

bol venovaný pochopeniu štruktúry a umiestneniu Ca katiónov v kryštalickej mriežke perovskitov. 

Zistilo sa, že pri nízkych koncentráciách Ca nahrádza La, zatiaľ čo pri vyšších koncentráciách Ca 

nahrádza aj oba katióny, t.j. La a Al. Táto XPS štúdia je v súlade s Rietveldovou analýzou XRD dát. Z 

pripravených práškových vzoriek boli pripravené kompakty s hustotou presahujúcou 95 % teoretickej 

hodnoty. Následne na týchto kompaktoch bola študovaná vodivosť v prítomnosti bežnej atmosféry 

ako aj pri rôznom parciálnom tlaku kyslíka. Bol kvantitatívne definovaný príspevok vodivosti 

kryštalickej časti študovaných materiálov a rozhraní ich zŕn (príspevok hraníc zŕn). V súčasnosti 

dosiahnuté výsledky vyhodnocujeme pre publikovanie v tematicky vhodnom časopise.   

  

4.) Využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek životného 

prostredia (Use of Screening Methods for The Quality Assessment of Selected Environment 

Components)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Lenka Findoráková 

Trvanie projektu: 1.1.2016 / 31.12.2019 

Evidenčné číslo projektu: 2/0079/16 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 4539 €           

Dosiahnuté výsledky:  

V druhom roku riešenia projektu boli študované kontaminované sedimenty a pôdy z okolia Košíc, 

Krompách a VD Ružín I. prostredníctvom screeningových metód XRF, CHNS, TGA/MS, testov 

fytotoxicity, genotoxicity a testami na dážďovkách. Vo vzorkách sedimentov z VN Krompachy boli 

potvrdené vysoké koncentrácie Cu, Zn, As, Pb, Cr, Ni, Cd prevyšujú prípustné hodnoty. 

Kontaminovaný sediment mal najvyšší podiel CHNS, ako aj najvyšší pomer hliny a prachu. Pokusy s 

dážďovkami Dendrobaena veneta po 7 dňoch expozície poukázali na zníženie koncentrácií ťažkých 

kovov v sedimentoch, mortalita dážďoviek nebola pozorovaná. Na hodnotenie fytotoxických účinkov 

sedimentov VD Ružín I bol použití test Phytotoxkit (Sinapis alba), neboli pozorované potenciálne 

fytotoxické účinky kovov v sedimentoch. Na základe výsledkov SOS-ChromoTest bolo môžné 

predpokladať potenciálne genotoxické účinky na vzorke Hornád. Pre vzorku Hnilec nebol stanovený 

významný genotoxický účinok.   

Výstupy: 4 publikácie v impaktovaných zahraničných časopisoch kategórie ADCA, 5 publikácií v 

zborníkoch konferenčných, 2  abstrakty na medzinárodných konferenciách  
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5.) Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek 

životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša (The Study 

of Atmospheric Deposition, Particulate Matters and Contamination of Selected Environment 

Components in Industrial and Urban Area of Košice and Middle Spiš)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Hančuľák 

Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2018 

Evidenčné číslo projektu: 2/0194/15 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 7334 €           

Dosiahnuté výsledky:  

V roku 2017 pokračovali odbery a analýzy vzoriek atmosférickej depozície  a suspendovaných 

častíc z oblasti Košíc a Krompách. Štúdium bolo zamerané na určenie podielu antropogénnych a  

prírodných zdrojov tuhých častíc na základe kvantifikácie depozičných tokov ťažkých kovov, 

iónových zložiek, ich sezónnych variácií a ďalších  vlastností  analyzovaných vzoriek. V oblasti 

kontaminovaných pôd  boli študované vzorky pôd z okolia U. S. Steelu  a dnové sedimenty z okolia 

Krompách. Bola posudzovaná ich potencionálna kontaminácia pomocou metód XRF, CHNS, 

TGA/MS a ekotoxických testov. Na vzorkách neboli pozorované potencionálne fytotoxické účinky 

(Sinapis alba) ani mortalita dážďoviek (Dendrobaena veneta). ( 1 príspevok v časopise kategórie 

ADCA,  1 x ADMB, 1 x AFC, 3 x AFD, 1x AFG)  

  

6.) Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu (Prediction of Drillability of 

Intact Rock and Rock Mass)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Lucia Ivaničová 

Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2018 

Evidenčné číslo projektu: 2/0160/15 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 8381 €           

Dosiahnuté výsledky:  

Upgrade meracieho reťazca laboratórneho vrtného standu vyvolal potrebu modernizácie postupov 

spracovania meraných údajov. Z toho dôvodu bol zakúpený vibro-diagnostický softvér Adash 

DDS2017 a simulátor vibračného signálu na priebežnú kalibráciu meracích a spracovacích reťazcov.   

Pre nepriame hodnotenie opotrebovania vsadzovaných diamantových vrtných koruniek v priebehu 

procesu rozpojovania andezitu bol vypracovaný matematický model hĺbky penetrácie na základe 

vstupno-výstupných parametrov procesu rozpojovania. Model vzťahu medzi hĺbkou penetrácie a 

prítlakom umožnil hodnotiť a predikovať mieru poklesu rozpojovacích schopností vrtného nástroja v 

závislosti od postupného opotrebovania korunky s narastajúcim odvrtom. Zároveň model umožňuje 

určiť oblasť efektívneho objemového rozpojovania, ktoré vedie k nižšej spotrebe energie a zníženiu 

nákladov na vrtné korunky.  

Výstupy: 1 akceptovaná CC publikácia, 1 príspevok prezentovaný na medzinárodnej konferencii.  
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7.) Mechanizmus protinádorového účinku nanočastíc realgáru a synergia s anti-myelónovými 

liečivami  (Mechanism of anti-tumor activity of realgar nanoparticles and its synergism with 

anti-myeloma agents)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jana Jakubíková 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Zdenka Bujňáková 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2019 

Evidenčné číslo projektu: 2/0100/17 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Biomedicínske centrum SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: 0           

Dosiahnuté výsledky:  

Boli študované cytotoxické účinky vyvolané nanočasticami realgáru (As4S4, REA) a oxidu 

arzenitého (As2O3, ATO) na bunkových líniách mnohopočetného myelómu (MM) a bunkách MM 

získaných z pacientov. Oboje zlúčeniny vykazovali v in-vivo experimentoch protirakovinové účinky 

a pokles expanzie tumoru. Protinádorový účinok súvisí s apoptózou, fragmentáciou DNA, poklesom 

mitochondriálneho membránového potenciálu, štiepenie kaspáz a antiapoptotických proteínov. REA 

v mnohých prípadoch vykazoval lepšie účinky v porovnaní s ATO.  

Výsledky boli publikované v:  

CHOLUJOVÁ, Dana - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - DUTKOVÁ, Erika - HIDESHIMA, Teru - 

GROEN, Richard W. J. - MITSIADES, Constantine S. - RICHARDSON, Paul G. - DORFMAN, 

David - BALÁŽ, Peter - ANDERSON, Kenneth C. - JAKUBÍKOVÁ, Jana. Realgar nanoparticles 

versus ATO arsenic compounds induce in vitro and in vivo activity against multiple myeloma. In 

British Journal of Haematology, 2017, vol. 179, no. 5, p. 756-771. (5.670 - IF2016)  

  

  

8.) Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu (Identification of 

Specific Drilling Energy Based on Vibration Signal)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Edita Lazarová 

Trvanie projektu: 1.1.2016 / 31.12.2019 

Evidenčné číslo projektu: 2/0080/16 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 3143 €           

Dosiahnuté výsledky:  

V roku 2017 bola urobená rozsiahla modernizácia, úprava a údržba laboratórneho vrtného standu. Pre 

spracovanie monitorovaných vibrácií  bol zakúpený softvér DDS, ktorého užívateľské rozhranie 

bolo prispôsobené pre offline režim meracieho bodu snímaných vibrácií, v smere osi X, Y a Z.  

Pomocou sofvérového prostredia Matlab bol z postupovej rýchlosti monitorovanej  pri vŕtaní 

diamantovými vsadzovanými korunkami  odvodený a vyhodnotený matematický model pre výpočet 

hĺbky zatlačenia pre rôzne aplikované prítlačné sily. V ďalšom výskume analyzovať zaznamenaný 

vibračný signál pri rozpojovaní hornín vŕtaním s cieľom identifikovania špecifickej energie.   

Výstupy: 1 akceptovaná CC publikácia, 1 príspevok prezentovaný na medzinárodnej konferencii.  
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9.) Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov  
(Bacterial transformation of sulphur compounds in processes of materials synthesis and 

degradation)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Alena Luptáková 

Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2018 

Evidenčné číslo projektu: 2/0145/15 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: VEGA SAV: 15365 €           

Dosiahnuté výsledky:  

- pokračovanie monitoringu kvality výtokov banských vôd a povrchových vôd na území opusteného 

ložiska Smolník na základe hodnotenia fyzikálno-chemických ukazovateľov doplnilo informácie 

dlhodobého vývoja kvality banských vôd v podmienkach uvedenej environmentálnej záťaže;  

- najvhodnejšou receptúrou z hľadiska absolútnych hodnôt nasiakavostí a najmenšieho prieniku 

agresívneho média do betónovej vzorky (biogénnej H2SO4) sa javí receptúra so 65% prímesou 

vysokopecnej mletej granulovanej trosky. Pozitívny vplyv trosky pravdepodobne spočíva v znížení 

počiatočného obsahu portlanditu (vyplývajúce z puzolánovej reakcie);  

- cementové kompozity s prímesou vysokopecnej trosky vykazujú vyššiu odolnosť v prostredí 

biogénnej kyseliny sírovej, ako vzorky s prímesou kremičitého úletu a zeolitu;  

- štúdium oxidácie elementárnej síry a tvorby biogénnej kyseliny sírovej baktériami Acidithiobacillus 

thiooxidans preukázalo limitáciu bakteriálneho rastu rýchlosťou difúzie O2 a CO2 z plynnej do 

kvapalnej fázy;  

- vyvinutá bola metóda kvantifikácie voľných (planktonických) buniek a bakteriálnych buniek 

adsorbovaných na sírnych časticiach s využitím fluorescenčnej mikroskopie, TOC analýzy a analýzy 

plynov.  

Výstupy:  

(1 monografia vydaná v domácom vydavateľstve, 7 publikácií v zahraničnom časopise - databáza 

SCOPUS, 11 publikovaných príspevkov na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách a 4 

abstrakty na medzinárodných konferenciách).   

   

10.) Magnetické správanie nerovnovážnych nanooxidov pripravených mechanochemickými 

metódami (Magnetic behavior of nonequilibrium nanooxides prepared by mechanochemical routes)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Šepelák 

Trvanie projektu: 1.1.2014 / 31.12.2017 

Evidenčné číslo projektu: 2/0097/14 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 4002 €           

Dosiahnuté výsledky:  

Amorfný nanokompozit LiFeSi2O6/Li2FeSi2O6 [1] bol pripravený jednostupňovou 

mechanosyntézou [1]. V štruktúre nanokompozitu sa nachádzajú deformované FeO6 a SiO4 

polyedre. Mechanosyntetizovaný oxid je možno použiť ako katódový material v lítiových baterkách.  

[1] E. Turianicová, R. Witte, K. L Da Silva, A. Zorkovská, M. Senna, H. Hahn, P. Heitjans, V. 
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Šepelák, Combined mechanochemical/thermal synthesis of microcrystalline pyroxene LiFeSi2O6 

and one-step mechanosynthesis of nanoglassy LiFeSi2O6-based composite. Journal of Alloys and 

Compounds 707 (2017) 310-314.  

  

11.) Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov (The 

Development of Bioremediation Technology of Metals Removing from Soil and Sediment)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Iveta Štyriaková 

Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2018 

Evidenčné číslo projektu: 2/0049/15 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 12222 €           

Dosiahnuté výsledky:  

V danom roku riešenia projektu sa sledoval vplyv bakteriálneho lúhovania na uvoľňovanie železa vo 

vybraných priemyselných surovinách. Ukázalo sa, že po 30 dňoch biolúhovania dochádza k rozkladu 

Fe minerálov ako i k výraznému poklesu koncentrácie Fe.   

Kombinácia biolúhovania heterotrófnymi pôdnymi a sedimentárnymi baktériami a chemického 

lúhovania pozitívne ovplyvnila i mobilitu As a Zn vo vzorkách kontaminovanej pôdy a sedimentu, 

ktorá sa prejavila nárastom koncentrácie sledovaných iónov ťažkých kovov vo výluhoch.  

Ďalším predmetom výskumu boli i príprava a testovanie minerálnych filtrov pre recykláciu 

spomínaných výluhov. V laboratórnych podmienkach sa sledovala sorpčná schopnosť kompozitov na 

báze Fe oxidov pri odstraňovaní As(V), Zn(II), Cd(II), Ni(II) a  Pb(II) z vodných roztokov.  

Kompozity vykazovali vyššiu afinitu k vybraným katiónom v porovnaní s prírodným materiálom.  

Výstupy:  

1 kapitola v zahraničnej vedeckej monografii, 3 publikácie v zahraničných neimpaktovaných 

časopisoch evidovaných v databáze WOS, 1 publikácia v zahraničnom nekarentovanom 

neimpaktovanom časopise, 1 príspevok v recenzovanom vedeckom e – zborníku z domácej 

konferencie  

  

12.) Štúdium fyzikálno-chemických vlastností nanooxidov pripravených kombinovanou 

mechanochemicko/termickou syntézou (Study of physico-chemical properties of nanooxides 

prepared by combined mechanochemical-thermal synthesis)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Erika Tóthová 

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2019 

Evidenčné číslo projektu: 2/0175/17 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 2515 €           

Dosiahnuté výsledky:  

V prvom roku riešenia sa výskum zameral na kombinovanú mechanochemicko/termickú syntézu 

oxidu zinočnatého (ZnO). RTG difrakčnou analýzou sa zistilo, že dochádza k tvorbe požadovaného 

produktu. Následne sa skúmali fyzikálno-chemické vlastnosti takto pripraveného ZnO.   

Výstupy: 2 NCC publikácie  
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13.) Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne 

technológie (Microwave-Assisted Synthesis of Polycomponent Materials for Mineral Processing and 

Environmental Technologies )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Anton Zubrik 

Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2018 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0158/15 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 9638 €           

Dosiahnuté výsledky:  

V treťom roku riešenia projektu sme sa zaoberali prípravou magnetických uhlíkových kompozitov zo 

slovenského uhlia (lignitu) a magnetickej kvapaliny vysokoenergetickým mletím, ako magnetických 

sorbentov, ktoré je možné ľahko odstrániť z vody pomocou magnetickej separácie. Pripravené 

kompozity boli detailne charakterizované a ukázali sa ako účinné sorbenty pri odstraňovaní kadmia a 

arzénu z vodných roztokov. Ďalej boli študované popolčeky s vysokým obsahom uhlíka ako sorbenty 

organických polutantov. Sledoval sa efekt magnetickej separácie s cieľom nabohatiť uhlíkovú 

zložku. Sorpčné vlastnosti boli testované aj po chemickej aktivácií (ZnCl2) popolčeka.   

(2 články v karentovanom časopise, 1 príspevok v časopise registrovanom v Scopus, 5 príspevkov na 

zahraničných konferenciách, 2 príspevky na domácich konferenciách, 1 abstrakt zo zahraničnej 

konferencie)  

  

 

Programy: APVV  
 

14.) Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom  
(Mechanochemistry of Semiconductor Nanocrystals: from Minerals to Materials and Drugs)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Baláž 

Trvanie projektu: 1.7.2015 / 30.6.2019 

Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0103 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 60421 €           

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci etapy projektu sa študovala mechanická aktivácia kalcitu jeho mletím v planetárnom mlyne. 

Ukázalo sa, že tento karbonát sa pri intenzívnom mletí transformuje na svoju polymorfnú 

modifikáciu aragonit. Táto transformácia nie je úplná, pretože prebieha len s účinnosťou do 58 %. 

Syntetizovaný aragonit je charakterizovaný prítomnosťou mezopórov. Ďalší priebeh transformácie je 

zabrzdený, pretože dochádza k tzv. mechanochemickej rovnováhe. Pre detailný popis transformácie 

sa aplikovali metódy RTG, VTIR, nízkoteplotnej adsorpcie dusíka, analýzy veľkosti častíc, SEM, 

TEM a EDS.  
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15.) Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú 

izoláciu (Development of a system for continuous monitoring of pollution impact on the high-voltage 

insulation)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Fabián 

Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020 

Evidenčné číslo projektu: APVV-15-NEWPROJECT-7053 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v 

Košiciach 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 10806 €           

 Dosiahnuté výsledky:  

V ďalšej etape riešenia projektu (v r. 2017) sme sa zamerali na optimalizáciu procesu prípravy 

strieborných elektród na reálnych sklenených izolátoroch – držiakov vodičov vysokého napätia. 

Základ technológie bol uplatnený na základe výsledkov a skúseností získaných na modelových 

vzorkách riešených v prvej etape projektu. Na reálnych sklenených izolátoroch bola optimalizovaná 

geometria elektród, hrúbka elektród a teplota ich výpalu. Dôraz bol venovaný zvládnutiu technológie 

zníženia teploty výpalu, nakoľko pôvodne požadované vysoké teploty zaručovali postačujúcu 

priľnavosť elektród ku sklenenému povrchu, avšak poškodzovali celistvosť samotných izolátorov.   

  

 

Programy: Iné projekty  
 

16.) Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie 

environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD (Joint 

Project of Office of Bratislava Self-Governing Region, UGT SAV & PriF UK Decontamination of 

Environmental Load Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta, CHZJD Landfill.)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Daniel Kupka 

Trvanie projektu: 25.7.2017 / 30.10.2017 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: Bratislavský samosprávny kraj: 75000 €           

Dosiahnuté výsledky: Výsledky sú na základe zmluvy utajené. 

  

  

Programy: SASPRO  
 

17.) Bi-funkčné sferické častice na báze kremíka a magnetitu pre čistenie vôd (Bifunctional 

Silica and Magnetite Spherical Particles with Tailored Porosity and Surface Chemistry for Complex 

Water Treatment)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Miroslava Václavíková 

Trvanie projektu: 1.3.2016 / 31.12.2018 

Evidenčné číslo projektu: SASPRO 1298/03/01 
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Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav geotechniky SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: SAV: 62753 €           

Dosiahnuté výsledky:  

Boli navrhnuté postupy pre prípravu adsorbentov obsahujúcich tiolové funkčné vrstvy s vyššou 

adsorpčnou kapacitou a zlepšenou chemickou stabilitou, čím sa zabezpečí moznoť recyklácie 

adsorpčných materiálov. Zároveľ bola preukázaná schopnosť zamedzenia oxidácie disulfidov na 

povrchu magnetitu pridaním alkylových skupín v jednom kroku spolu s tiolovými skupinami. 

Použitie silánov preukázalo významný vplyv na veľkosť špecifického povrchu a počet tiolových 

skupín na adsorbente. Pripravené materiály sú charakteristické vysokou adsorpčnou kapacitou 

ťažkých kovov nachádzajúcich sa v kvapalných odpadoch.  

Výstupy: 3 publikácie CC, 2 príspevky v zborníkoch zo zahraničných konferencií, 13 abstraktov zo 

zahraničných konferencií , 9 prezentácií na medzinárodných konferenciách, 4 posterové prezentácie.  
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Príloha C  
Publikačná činnosť organizácie (generovaná z ARL)  

  

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  
 

AAB01 EŠTOKOVÁ, Adriana - KOVALČÍKOVÁ, Martina - LUPTÁKOVÁ, Alena. 

Síranová korózia cementových kompozitov. Rec. Števulová, N., Kaňuchová, M., 

Strigáč, J.,. Košice : TU Košice, 2017. ISBN 978-80-553-2839-3. 

  

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  
 

ABC01 DANKOVÁ, Zuzana - MOCKOVČIAKOVÁ, Annamária. Adsorption of Heavy 

Metals Cations on Bentonite and Bentonite/Iron Oxide Composite. In Environmental 

Science and Engineering. 11 section.Soil Pollution and Phytoremediation. - Houston, 

USA : Studium Press LLC, Houston, USA, 2017, p. 290-320. ISBN 

9781-62699-088-3.( VEGA č. 2/0114/13 : Uplatnenie mikrovlnnej energie pri 

intenzifikácii procesov extrakcie a pyrolýzy uhlia a odpadov. VEGA č. 2/0049/15 : 

Vývoj bioremediačnej  technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). 

  

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – impaktovaných  
 

ADCA01 ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - DANEU, Nina - DUTKOVÁ, Erika - ZORKOVSKÁ, 

Anna. Mechanochemically synthesized cobalt monoselenide: structural 

characterization and optical properties. In Applied Physics A: Materials Science & 

Processing, 2017, vol. 123., no.3, p. 154. (1.455 - IF2016). (2017 - Current Contents). 

ISSN 0947-8396.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: 

od minerálov k materiálom a liekom). 

ADCA02 BALÁŽ, Matej - ZORKOVSKÁ, Anna - BLAZQUEZ, Javier S. - DANEU, Nina - 

BALÁŽ, Peter. Mechanochemistry of copper sulphides: phase interchanges during 

milling. In Journal of Materials Science, 2017, vol. 52, no. 20, p. 11947-11961. (2.599 

- IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0022-2461.(APVV-14-0103 : 

Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a 

liekom. VEGA č. 2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v 

nanotechnológiách). 

ADCA03 BALÁŽ, Matej - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - DANEU, Nina - DUTKOVÁ, Erika - 

BALÁŽOVÁ, Miriama - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - SHPOTYUK, Yaroslav. 

Plant-Mediated Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Stabilization by Wet 

Stirred Media Milling. In Nanoscale Research Letters, 2017, vol. 12, p. 83-91. (2.833 

- IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1556-276X.(APVV-14-0103 : 

Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a 

liekom. SK-UA-2013-0003 : Nanoštruktúrne mechanochemicky modifikované 

zlúčeniny arzénu s protirakovinovým účinkom: od ab-initio kvantovo-mechanickým 

modelom k experimentálnym overeniam. VEGA č. 2/0027/14 : Mechanochémia 

tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách). 

ADCA04 BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - DUTKOVÁ, Erika - 

TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - BRIANČIN, Jaroslav - VARGOVÁ, Mária M. - 

BALÁŽOVÁ, Miriama - ZORKOVSKÁ, Anna - BALÁŽ, Peter. 

Bio-mechanochemical synthesis of silver nanoparticles with antibacterial activity. In 

Advanced Powder Technology, 2017, vol. 28, p. 0921-8831. (2.659 - IF2016). (2017 - 

Current Contents). ISSN 0921-8831.(APVV-14-0103 : Mechanochémia 
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polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA č. 

2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách). 

ADCA05 BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - BUJŇÁKOVÁ, 

Zdenka - DUTKOVÁ, Erika. Chalcogenide mechanochemistry in materials science : 

insight into synthesis and applications ( a review ). In Journal of Materials Science, 

2017, vol. 52., p. 11851-11890. (2.599 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 

0022-2461.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od 

minerálov k materiálom a liekom. VEGA č. 2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok 

pre využitie v nanotechnológiách. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw 

Materials Under Extreme. IB-COMSTRUC-010 : Priemyselná príprava sulfidov 

kovov mechanochemickou aktiváciou vo vibračných mlynoch). 

ADCA06 BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - SAYAGUES, M.J. - ELIAS, Alexander - 

KOSTOVA, Nina G. - KAŇUCHOVÁ, Mária - DUTKOVÁ, Erika. Chalcogenide 

Quaternary Cu2FeSnS4 Nanocrystals for Solar Cells: Explosive Character of 

Mechanochemical Synthesis and Environmental Challenge. In Crystals, 2017, vol.7., 

p. 367, 1-2. (1.566 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 

2073-4352.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od 

minerálov k materiálom a liekom). 

ADCA07 BALÁŽ, Peter - ZORKOVSKÁ, Anna - BALÁŽ, Matej - KOVÁČ, Jozef - 

TEŠINSKÝ, Matej - OSSEROV, Timur - GUSEYNOVA, Gunara - KETEGENOV, 

Tlek. Mechanochemical Reduction of Chalcopyrite CuFeS2 : Changes in 

Composition and Magnetic Properties. In Acta Physica Polonica A, 2017, vol. 131, 

no. 4, p. 1165-1167. (0.469 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). 

ISSN 1898-794X.(CSMAG ´16 : Czech and Slovak Conference on Magnetism. 

APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k 

materiálom a liekom. VEGA č. 2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie 

v nanotechnológiách). 

ADCA08 BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - SAYAGUES, M.J. - ŠKORVÁNEK, Ivan - 

ZORKOVSKÁ, Anna - DUTKOVÁ, Erika - BRIANČIN, Jaroslav. 

Mechanochemical Solvent-Free Synthesis of Quaternary Semiconductor Cu-Fe-Sn-S 

Nanocrystals. In Nanoscale Research Letters, 2017, vol. 12., p. 256-265. (2.833 - 

IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1556-276X.(APVV-14-0103 : 

Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a 

liekom. VEGA č. 2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v 

nanotechnológiách. COST CA 15102 : Riešenie problému kritických surovin pre 

maeteriály v extrémnych podmienkách). 

ADCA09 BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - SHPOTYUK, Oleh - DEMCHENKO, Pavlo - 

VLČEK, Miroslav - SHOPSKA, Maya - BRIANČIN, Jaroslav - BUJŇÁKOVÁ, 

Zdenka - SELEPOVÁ, Barbora - SHPOTYUK, Yaroslav - BALÁŽOVÁ, Ľudmila. 

Properties of arsenic sulphide(beta-As4S4) modified by mechanical activation. In 

Journal of Materials Science, 2017, vol. 52., p. 1747-1758. (2.599 - IF2016). (2017 - 

Current Contents). ISSN 0022-2461.(APVV-14-0103 : Mechanochémia 

polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA č. 

2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách. 

SK-UA-2013-0003 : Nanoštruktúrne mechanochemicky modifikované zlúčeniny 

arzénu s protirakovinovým účinkom: od ab-initio kvantovo-mechanickým modelom k 

experimentálnym overeniam). 

ADCA10 BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - ZORKOVSKÁ, Anna - ŠKORVÁNEK, Ivan - 

BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - TRAJIC, Jelena. Kinetics of Solid-State Synthesis of 

Quaternary Cu2FeSnS4 (Stannite) Nanocrystals for Solar Energy Applications. In 

Acta Physica Polonica A, 2017, vol. 131, p. 1153-1155. (0.469 - IF2016). (2017 - 

Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(APVV-14-0103 : 
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Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a 

liekom. VEGA č. 2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v 

nanotechnológiách. OC 2015-1-19345 : Solution for Critical Raw Materials Under 

Extreme). 

ADCA11 BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - ZORKOVSKÁ, Anna - KOVÁČ, Jozef. Mechanochemical 

Preparation and Magnetic Properties of Fe3O4/ZnS Nanocomposite. In Acta Physica 

Polonica A, 2017, vol. 131, no. 4, p. 1120-1122. (0.469 - IF2016). (2017 - Current 

Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(CSMAG ´16 : Czech and Slovak 

Conference on Magnetism). 

ADCA12 BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Matej - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - SEDLÁK, 

Ján - ČAPLOVIČOVÁ, Mária - ČAPLOVIČ, Ľubomír - DUTKOVÁ, Erika - 

ZORKOVSKÁ, Anna - TOTHOVÁ, Erika - BALÁŽ, Peter - SHPOTYUK, Oleh - 

ANDREJKO, S. Preparation, properties and anticancer effects of mixed As4S4/ZnS 

nanoparticles capped by Poloxamer 407. In Materials Science and Engineering C: 

Materials for Biological Applications, 2017, vol. 71, p. 541-551. (4.164 - IF2016). 

(2017 - Current Contents). ISSN 0928-4931. Dostupné na internete: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493116318197>(APVV-14-

0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a 

liekom. VEGA č. 2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v 

nanotechnológiách). 

ADCA13 BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Matej - DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Peter - 

KELLO, Martin - MOJŽIŠOVÁ, Gabriela - MOJŽIŠ, Ján - VILKOVÁ, Mária - 

IMRICH, Ján - PSOTKA, Miroslav. Mechanochemical approach for the capping of 

mixed core CdS/ZnS nanocrystals: Elimination of cadmium toxicity. In Journal of 

Colloid and Interface Science, 2017, vol. 486, p. 97-111. (4.233 - IF2016). (2017 - 

Current Contents). ISSN 0021-9797.(APVV-14-0103 : Mechanochémia 

polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA č. 

2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách. ITMS 

26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych 

materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou). 

ADCA14 BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - DUTKOVÁ, Erika - ZORKOVSKÁ, Anna - BALÁŽ, 

Matej - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - KELLO, Martin - MOJŽIŠ, Ján - BRIANČIN, Jaroslav 

- BALÁŽ, Peter. Mechanochemical synthesis and in vitro studies of chitosan-coated 

InAs/ZnS mixed nanocrystals. In Journal of Materials Science, 2017, vol. 52, no. 2, p. 

721-735. (2.599 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0022-2461.(VEGA č. 

2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu. VEGA č. 

2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách). 

ADCA15 BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - DUTKOVÁ, Erika - KELLO, Martin - BALÁŽ, Matej - 

BALÁŽ, Peter - SHPOTYUK, Oleh. Mechanochemistry of chitosan-coated zinc 

sulfide (ZnS) nanocrystals for bio-imaging applications. In Nanoscale Research 

Letters, 2017, vol.12, no.1, p. 328. (2.833 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 

1556-276X.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od 

minerálov k materiálom a liekom. SK-UA-2013-0003 : Nanoštruktúrne 

mechanochemicky modifikované zlúčeniny arzénu s protirakovinovým účinkom: od 

ab-initio kvantovo-mechanickým modelom k experimentálnym overeniam. VEGA č. 

2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách). 

ADCA16 DOLNÍK, Bystrík - RAJŇÁK, Michal - CIMBALA, Roman - KOLCUNOVÁ, I. - 

KURIMSKÝ, Juraj - BALOGH, J. - DŽMURA, Jaroslav - PETRÁŠ, J. - 

KOPČANSKÝ, Peter - TIMKO, Milan - BRIANČIN, Jaroslav - FABIÁN, Martin. 

The Response of a Magnetic Fluid to Radio Frequency Electromagnetic Field. In Acta 

Physica Polonica A, 2017, vol. 131, no. 4, p. 946-948. (0.469 - IF2016). (2017 - 

Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(CSMAG ´16 : Czech and 
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Slovak Conference on Magnetism). 

ADCA17 DUTKOVÁ, Erika - ŠKORVÁNEK, Ivan - SAYAGUES, M.J. - ZORKOVSKÁ, 

Anna - KOVÁČ, Jaroslav - BALÁŽ, Peter. Mechanochemically Synthesized 

CuFeSe2 Nanoparticles and Their Properties. In Acta Physica Polonica A, 2017, vol. 

131, no.4, p. 1156-1158. (0.469 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, 

SCOPUS). ISSN 1898-794X.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových 

nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. CSMAG ´16 : Czech and Slovak 

Conference on Magnetism. VEGA č. 2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre 

využitie v nanotechnológiách). 

ADCA18 FINDORÁKOVÁ, Lenka - ŠESTINOVÁ, Oľga - KOVÁČOVÁ, Milota. Assessment 

of potential sediment contamination using screening methods (XRF, TGA/MS) taking 

into account principles of green chemistry, Eastern Slovakia. In Environmental Earth 

Sciences, 2017, vol. 76., p. 119. (1.569 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 

1866-6280.(VEGA č. 2/0079/16 : Využitie screeningových metód pre hodnotenie 

kvality vybraných zložiek životného prostredia). 

ADCA19 GALLIOS, G.P. - TOLKOU, Athanasia K. - KATSOYIANNIS, Ioannis A. - 

ŠTEFUŠOVÁ, Katarína - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - DELIYANNI, Eleni A. 

Adsorption of Arsenate by Nano Scaled Activated Carbon Modified by Iron and 

Manganese Oxides. In Sustainability, 2017, vol. 9, no. 10, p.1684. (1.789 - IF2016). 

(2017 - Current Contents). ISSN 

2071-1050.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up 

from Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : 

Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical). 

ADCA20 GDULA, Karolina - SKWAREK, Ewa - DABROWSKI, Andrzej - MELNYK, Inna. 

Amine-functionalized silica particles with magnetic core as magnetically removable 

adsorbents of Ag(I) ions. In Adsorption Science & Technology, 2017, vol. 35., no. 

5-6., p. 432-438. (0.754 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 

0263-6174.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : 

Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface 

chemistry for complex water treatment). 

ADCA21 CHOLUJOVÁ, Dana - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - DUTKOVÁ, Erika - HIDESHIMA, 

Teru - GROEN, Richard W. J. - MITSIADES, Constantine S. - RICHARDSON, Paul 

G. - DORFMAN, David - BALÁŽ, Peter - ANDERSON, Kenneth C. - 

JAKUBÍKOVÁ, Jana. Realgar nanoparticles versus ATO arsenic compounds induce 

in vitro and in vivo activity against multiple myeloma. In British Journal of 

Haematology, 2017, vol. 179, no. 5, p. 756-771. (5.670 - IF2016). (2017 - Current 

Contents). ISSN 0007-1048.(VEGA 2/0100/17 : Mechanizmus protinádorového 

účinku nanočastíc realgaru a synergia s anti-myelómovými liečivami. VEGA 

2/0076/17 : Vplyv mikroprostredia a protinádorovej terapie na diverzitu malígnych 

subklonov v MM a WM. APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom 

myelóme: evolúcia a klinická významnosť). 

ADCA22 KOSTOVA, Bilyana - PETKOVÁ, Vilma - SHOPSKA, Maya - KADINOV, Georgi - 

BALÁŽ, Matej - BALÁŽ, Peter - KADIYSKI, Milen. INFLUENCE OF HIGH 

ENERGY MILLING ACTIVATION ON NANO-TO-MICRO-SIZED CaCO3 

CRYSTALLITE FORMATION. In Fresenius Environmental Bulletin, 2017, vol. 26, 

no.1, p. 426-432. (0.425 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 

1018-4619.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od 

minerálov k materiálom a liekom). 

ADCA23 KOTSYUDA, Sofiya S. - TOMINA, Veronika - ZUB, Yuriy - VÁCLAVÍKOVÁ, 

Miroslava - FURTAT, Iryna - LEBED, Anastasia P. - MELNYK, Inna. Bifunctional 

silica nanospheres with 3-aminopropyl and phenyl groups. Synthesis approach and 

prospects of their applications. In Applied Surface Science, 2017, vol. 420, p. 
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782-791. (3.387 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 

0169-4332.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : 

Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface 

chemistry for complex water treatment). 

ADCA24 MIGANEI, Leila - GOCK, Eberhard - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - KOCH, Lutz - 

ZOBEL, Horst - KÄHLER, Jörg. New residue-free processing of copper slag from 

smelter. In Journal of Cleaner Production, 2017, vol. 164, p. 534-542. (5.715 - 

IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0959-6526. 

ADCA25 MÚDRA, Erika - STREČKOVÁ, Magdaléna - PAVLINAK, D. - MEDVECKÁ, V. - 

KOVÁČIK, D. - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - ZUBKO, Pavol - GIRMAN, 

Vladimír - DANKOVÁ, Zuzana - KOVAĽ, Vladimír - DUSZA, Ján. Development of 

Al2O3 electrospun fibers prepared by conventional sintering method or plasma 

assisted surface calcination. In Applied Surface Science, 2017, vol. 415, p. 90-98. 

(3.387 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0169-4332. 

ADCA26 OSACKÝ, Marek - GERAMIAN, Mirjavad - UHLÍK, Peter - ČAPLOVIČOVÁ, 

Mária - DANKOVÁ, Zuzana - PÁLKOVÁ, Helena - VÍTKOVÁ, M. - KOVÁČOVÁ, 

Milota - DOUGLAS, G. Ivey - LIU, Q. - ETSELL, Thomas H.,. Mineralogy and 

Surface Chemistry of Alberta Oil Sands: Relevance to Nonaqueous Solvent Bitumen 

Extraction. In Energy & Fuels, 2017, vol. 31., p. 8910-8924. (3.091 - IF2016). (2017 - 

Current Contents). ISSN 0887-0624.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza 

polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). 

ADCA27 PETKOVÁ, Vilma - KOSTOVA, Bilyana - SHOPSKA, Maya - KADINOV, Georgi - 

BALÁŽ, Matej - BALÁŽ, Peter. Behavior of high-energy-milling-activated eggshells 

during thermal treatment. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, vol. 

127, p. 615-623. (1.953 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 

1388-6150.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od 

minerálov k materiálom a liekom). 

ADCA28 POTOČŇÁK, I. - RACZOVÁ, Katarína - ČIŽMÁR, E. - VÁHOVSKÁ, Lucia - 

BUKTYNOV, Oleksandr - VITUSHKINA, Svitlana - FINDORÁKOVÁ, Lenka. 

Low-dimensional compounds containing cyanido groups. Part XXXII. Field-induced 

multiple slow magnetic relaxation in [Co (dcnm)(H O)(phen) ](dcnm) complex with 

dominant easy-plane anisotropy (dcnm = dicyanonitrosomethanide). In Polyhedron, 

2017, vol. 137, no. 24, p. 112-121. (1.926 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 

0277-5387. 

ADCA29 SHPOTYUK, Oleh - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Peter - INGRAM, A. - 

DEMCHENKO, Pavlo - KOVALSKIY, A. - VLČEK, Miroslav - SHPOTYUK, 

Yaroslav - CEBULSKI, J. - DZIEDZIC, A. Nanostructurization effects in 

PVP-stabilized tetra-arsenic tetra-sulfide As4S4 nanocomposites. In Materials 

Chemistry and Physics, 2017, vol. 186, p. 251-260. (2.084 - IF2016). (2017 - Current 

Contents). ISSN 0254-0584.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových 

nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. SK-UA-2013-0003 : 

Nanoštruktúrne mechanochemicky modifikované zlúčeniny arzénu s 

protirakovinovým účinkom: od ab-initio kvantovo-mechanickým modelom k 

experimentálnym overeniam). 

ADCA30 SHPOTYUK, Oleh - INGRAM, A. - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Peter. 

Microstructure hierarchical model of competitive e+-Ps trapping in nanostructurized 

substances: from nanoparticle-uniform to nanoparticle-biased systems. In Nanoscale 

Research Letters, 2017, vol.12, no. 1, p. 72. (2.833 - IF2016). (2017 - Current 

Contents). ISSN 1556-276X.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových 

nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. SK-UA-2013-0003 : 

Nanoštruktúrne mechanochemicky modifikované zlúčeniny arzénu s 

protirakovinovým účinkom: od ab-initio kvantovo-mechanickým modelom k 
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experimentálnym overeniam). 

ADCA31 SHPOTYUK, Oleh - INGRAM, A. - SHPOTYUK, Yaroslav - BUJŇÁKOVÁ, 

Zdenka - BALÁŽ, Peter. PVP-stabilized arsenic sulfide As4S4 nanocomposites 

probed with positron annihilation lifetime spectroscopy. In Polymer Engineering and 

Science, 2017, vol.57., nO. 6, p. 502-505. (1.449 - IF2016). (2017 - Current Contents). 

ISSN 0032-3888. 

ADCA32 SHPOTYUK, Oleh - INGRAM, A. - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Peter. 

Microstructure characterization of multifunctional As4S4/Fe3O4 nanocomposites 

prepared by high-energy milling. In Materials Characterization, 2017, vol. 132, p. 

303-311. (2.714 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 

1044-5803.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od 

minerálov k materiálom a liekom. SK-UA-2013-0003 : Nanoštruktúrne 

mechanochemicky modifikované zlúčeniny arzénu s protirakovinovým účinkom: od 

ab-initio kvantovo-mechanickým modelom k experimentálnym overeniam). 

ADCA33 ŠALAMÚN, Peter - HANZELOVÁ, Vladimíra - MIKLISOVÁ, Dana - 

ŠESTINOVÁ, Oľga - FINDORÁKOVÁ, Lenka - KOVÁČIK, P. The effects of 

vegetation cover on soil nematode communities in various biotopes disturbed by 

industrial emissions. In Science of the Total Environment, 2017, vol. 592, p. 106-114. 

(4.900 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0048-9697.(Vega č. 2/0193/14 : 

Biodiverzita parazitických organizmov z významne ekologicky zaťažených vodných 

a pôdnych ekosystémov Stredného Spiša. LPP-0085-09 : Využitie pôdnych a 

rastlinných nematódov ako biologických indikátorov zdravia pôdy. ITMS 

26220220018 : Application Centre to Protect humans, animals and plants against 

parasites). 

ADCA34 ŠESTINOVÁ, Oľga - FINDORÁKOVÁ, Lenka. ASSESSMENT OF EASTERN 

SLOVAKIA SEDIMENTS GENOTOXICITY AND PHYTOTOXICITY USING 

SCREENING TESTS: CHROMOTESTS AND PHYTOTOXKIT. In Fresenius 

Environmental Bulletin, 2017, vol. 26, no.3, p. 2454-2462. (0.425 - IF2016). (2017 - 

Current Contents). ISSN 1018-4619.(VEGA č. 2/0079/16 : Využitie screeningových 

metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia. VEGA 

č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a 

kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom 

prostredí Košíc a stredného Spiša). 

ADCA35 TOMINA, Veronika - MELNYK, Inna - ZUB, Yuriy - KAREIVA, Aivaras - 

VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. 

Tailoring bifunctional hybrid organic-inorganic nanoadsorbents by the choice of 

functional layer composition probed by adsorption of Cu2+ ions [elektronický 

zdroj](FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : 

Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface 

chemistry for complex water treatment). 

ADCA36 TOTHOVÁ, Erika - WITTE, Ralf - DA SILVA, K. L. - DA SILVA, K. L. - 

ZORKOVSKÁ, Anna - SENNA, M. - HAHN, Horst - HEITJANS, Paul - ŠEPELÁK, 

Vladimír. Combined mechanochemical/thermal synthesis of microcrystalline 

pyroxene LiFeSi2O6 and one-step mechanosynthesis of nanoglassy LiFeSi2O6 based 

composite. In Journal of Alloys and Compounds, 2017, vol. 707, p. 310-314. (3.133 - 

IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0925-8388.(Vega č. 2/0064/14 : 

Mechanosyntéza lítiových nanosilikátov s významnými elektrochemickými a 

magnetickými vlastnosťami). 

ADCA37 VITSHKINA, Svitlana - TESLENKO, Maria - VÁHOVSKÁ, Lucia - 

FINDORÁKOVÁ, Lenka - VILKOVÁ, Mária - POTOČŇÁK, I. Low-dimensional 

compounds containing cyanido groups. Part XXXI. First simultaneous nucleophilic 

addition of water and ethanol to dicyanonitrosomethanide anions in the presence of 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

94 

Co(II). In Inorganica Chimica Acta, 2017, vol. 456, p. 49-54. (2.002 - IF2016). (2017 

- Current Contents). ISSN 0020-1693. 

ADCA38 ZENTKOVÁ, Mária - ANTOŇÁK, Marek - MIHALIK, Marián - MIHÁLIK, Matúš - 

VAVRA, Martin - GIRMAN, V. - FITTA, Magdalena - BRIANČIN, Jaroslav. Effect 

of doping and annealing on crystal structure and magnetic properties of La1–

xAgxMnO3 magnetic nanoparticles. In Low Temperature Physics, 2017, vol. 43, no. 

8, p. 990-995. (0.804 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS). ISSN 1063-777X. 

Fizika nizkich temperatur : ježemesjačnyj naučnyj žurnal, 2017, vol. 438, no. 8, p. 

1229-1235. (0.804 - IF2016). ISSN 0132-6414. 

ADCA39 ZUBRIK, Anton - MATIK, Marek - HREDZÁK, Slavomír - LOVÁS, Michal - 

DANKOVÁ, Zuzana - KOVÁČOVÁ, Milota - BRIANČIN, Jaroslav. Preparation of 

chemically activated carbon from waste biomass by single-stage and two-stage 

pyrolysis. In Joural of cleaner production, 2017, vol. 143., p. 643-653. (5.715 - 

IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0959-6526.(VEGA č. 2/0158/15 : 

Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a 

environmentálne technológie.  VEGA č. 2/0114/13 : Uplatnenie mikrovlnnej energie 

pri intenzifikácii procesov extrakcie a pyrolýzy uhlia a odpadov). 

  

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch – neimpaktovaných  
 

ADEB01 ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - VONDERSTEIN, Christoph - FRIEDRICH, Bernd. 

Mechanically Activated Rutile and Ilmenite as the Starting Materials for Process of 

Titanium Alloys production. In Titanium Dioxide. - Rijeka, Croatia : In Tech 

Publischer, 2017, p. 83-99. 

ADEB02 DANKOVÁ, Zuzana - FEDOROVÁ, Erika - BEKÉNYIOVÁ, Alexandra. 

Bentonite/Iron Oxide Magnetic Composites: Characterization and Application as 

Pb(II) Adsorbents. In Arhiv za Techničke nauke : Archives for Technical Sciences, 

2017, vol. 16, no. 1, p. 65-75. ISSN 1840-4855.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj 

bioremediačnej  technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov. VEGA č. 

2/0079/16 : Využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek 

životného prostredia). 

ADEB03 DIMITRIEV, O. P. - GRYNKO, D.O. - FEDORYAK, A.M. - DOROSHENKO, T.P. - 

KRATZER, M. - TEICHERT, Curt - NOSKOV, Z. V. - OGURSTOV, N.A. - PUD, 

A.A. - BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - TEŠINSKÝ, Matej. Macroscopic versus 

microscopic photovoltaic response of heterojunctions base on mechanochemically 

prepared nanopowders of kesterite and n-tzpe semiconductors. In Semiconductor 

Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2017, vol. 20., no. 4, p. 418-423. 

ISSN 1605-6582.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: 

od minerálov k materiálom a liekom). 

  

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch – neimpaktovaných  
 

ADFB01 MARKUŠOVÁ BUČKOVÁ, Lucia - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - ORIŇÁK, Andrej - 

GOREJOVÁ, Radka - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - 

BALÁŽ, Matej - KOVAĽ, Karol. Static corrosion test of porous iron material with 

polymer coating. In Powder Metallurgy Progress : Journal of Science and Technology 

of Particle Materials, 2016, vol. 16, no. 2, p. 99-106. ISSN 1335-8978. 

ADFB02 ŠTYRIAKOVÁ, Iveta - BEKÉNYIOVÁ, Alexandra - ŠTYRIAKOVÁ, Darina. The 

quality improvement of non-metallic raw materials by bioleaching. In Geovestník : 

príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2017, roč. 49, s.177-184. 
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ADMA Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS  
 

ADMA01 ČABLÍK, Vladimír - IŠEK, Josip - ZELAZNY, Sylwester - KUŠNIEROVÁ, Mária - 

ČABLÍKOVÁ, Lucie - DOLINSKÁ, Silvia - TORA, Barbara - VOGT, Elzbieta. 

Kinetics of flotation of fine grained coal from Stařič mine by using pyrolysis oils. In 

Przemysl Chemiczny, 2017, vol. 96, no.4, p. 854-857. (0.385 - IF2016). (2017 - 

Current Contents). ISSN 0033-2496. 

  

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS  
 

ADMB01 BEKÉNYIOVÁ, Alexandra - DANKOVÁ, Zuzana - ŠTYRIAKOVÁ, Iveta - 

ŠTYRIAKOVÁ, Darina. Utilization of Fe-Oxide Composites for As Removal from 

Aqueous Solutions. In Solid State Phenomena, 2017, vol. 262, p. 630-633. ISSN 

1012-0394.(International Biohydrometallurgy Symposium. VEGA č. 2/0049/15 : 

Vývoj bioremediačnej  technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). 

ADMB02 JENČÁROVÁ, Jana - LUPTÁKOVÁ, Alena. The application of biogenically created 

sorbent for metal ions elimination. In Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish 

Mineral Engineering Society, 2017, vol. 18., n. 1, p. 77-82. ISSN 1640-4920.(VEGA 

č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a 

degradácie materiálov). 

ADMB03 ONDREJKA HARBUĽÁKOVÁ, Vlasta - LUPTÁKOVÁ, Alena - 

KOVALČÍKOVÁ, Martina. Investigation of slag-based concrete by mathematical 

analysis considering air pollution prevention. In Energy Procedia, 2017, vol. 128, p. 

208-214. ISSN 1876-6102.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín 

síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). 

ADMB04 ONDREJKA HARBUĽÁKOVÁ, Vlasta - EŠTOKOVÁ, Adriana - LUPTÁKOVÁ, 

Alena. Using Mathematical and Numerical Methods towards on the Pipelines' 

Material Sustainability. In Procedia Engineering, 2017, vol. 190, p. 385-389. ISSN 

1877-7058.(SPACE 2016 : 3rd International Conference. VEGA č. 2/0145/15 : 

Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). 

ADMB05 ONDREJKA HARBUĽÁKOVÁ, Vlasta - EŠTOKOVÁ, Adriana - LUPTÁKOVÁ, 

Alena. Contribution to sustainable environment through examination of durability of 

materials in an aggressive environment. In Energy Procedia, 2017, vol. 107, p. 

351-356. ISSN 1876-6102.(ICCER 2016 : 3rd International Conference on Energy 

and Environment Research. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín 

síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). 

ADMB06 ŠPALDON, Tomislav - HANČUĽÁK, Jozef - ŠESTINOVÁ, Oľga - 

FINDORÁKOVÁ, Lenka - FEDOROVÁ, Erika. Barium use for sulphates removal at 

various pH values. In Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral 

Engineering Society, 2017, vol. 18, no. 1, p. 65-69. ISSN 1640-4920.(VEGA 

č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a 

kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom 

prostredí Košíc a stredného Spiša). 

ADMB07 ŠTYRIAKOVÁ, Iveta - ŠTYRIAKOVÁ, Darina - BEKÉNYIOVÁ, Alexandra - 

ŠUBA, Jaroslav. Intensification of Arsenic and Zinc mobilization by Combination of 

Bio-Chemical Leaching with EDTA in the Soil and Sediment Bioremediation. In 

Solid State Phenomena, 2017, vol.262, p. 634-637. ISSN 1012-0394.(International 

Biohydrometallurgy Symposium. VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej  

technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). 

ADMB08 ŠUBA, Jaroslav - ŠTYRIAKOVÁ, Iveta - ŠTYRIAK, Igor - ŠTYRIAKOVÁ, Darina. 
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Microbial Dissolution of Iron Surface Coatings in Industrial Minerals. In Solid State 

Phenomena, 2017, vol.262, p. 255-258. ISSN 1012-0394.(International 

Biohydrometallurgy Symposium. VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej  

technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). 

ADMB09 TEŠINSKÝ, Matej - BALÁŽ, Peter. Copper Leaching from Chalcopyrite : 

Mechanochemical Approach. In Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral 

Engineering Society, 2017, rocznik 39, p. 1-5. ISSN 1640-4920.(APVV-14-0103 : 

Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a 

liekom. VEGA č. 2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v 

nanotechnológiách). 

ADMB10 VEREŠ, Ján - LOVÁS, Michal - HREDZÁK, Slavomír - ZUBRIK, Anton - 

DOLINSKÁ, Silvia - SKŘÍNSKÝ, Jan. Application of Microwave energy in waste 

treatment. In Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering 

Society, 2017, vol. 18., n. 1, p. 39-44. ISSN 1640-4920.(VEGA č. 2/0158/15 : 

Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a 

environmentálne technológie.  VEGA č. 2/0114/13 : Uplatnenie mikrovlnnej energie 

pri intenzifikácii procesov extrakcie a pyrolýzy uhlia a odpadov). 

  

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS  
 

ADNB01 ŠESTINOVÁ, Oľga - FINDORÁKOVÁ, Lenka - HANČUĽÁK, Jozef - ŠPALDON, 

Tomislav. Investigation of genotoxicity in river sediments. In Nova Biotechnologica 

et Chimica, 2017, vol. 16, no. 2, p. 86-91. ISSN 1338-6905.(VEGA č. 2/0079/16 : 

Využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek životného 

prostredia. VEGA č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných 

častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a 

urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša). 

  

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 

AFA01 BALÁŽ, Peter - TEŠINSKÝ, Matej. Mechanochemistry of solids: from minerals to 

nanomaterials and drugs. In XVII Balcan Mineral Processing Congress : proceedings 

of Congress Belgrade, Serbia, November 1-3, 2017. Ed. Aslan Fatma. - Antalya 

Turkey : Istanbul Technical University, 2017, p. 9-17. ISBN 

978-975-7946-42-7.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových 

nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). 

AFA02 HREDZÁK, Slavomír - MATIK, Marek - ZUBRIK, Anton - LOVÁS, Michal - 

ŠTEFUŠOVÁ, Katarína - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - ZNAMENÁČKOVÁ, 

Ingrid - DOLINSKÁ, Silvia - ŠESTINOVÁ, Oľga. COMPOSITION OF 

LOW-GRADE NICKEL ORE LEACHING RESIDUUM IN SLOVAKIA. In 

Proceedings XII : INTERNATIONAL SYMPOSIUM on RECYCLING 

TECHNOLOGIES and SUSTAINABLE DEVELOPMENT 13–15 September 2017, 

Hotel Jezero, Bor Lake, Serbia. Eds. Bogdanovic, G., Trumic, M.,. - Zajecar, Serbia : 

Happy trend, 2017, p. 13-20. ISBN 978-86-6305-069-3.(VEGA 2/0055/17 : 

Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, 

hutníctve a uhoľnej energetike. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza 

polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. 

VEGA č. 2/0079/16 : Využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality 

vybraných zložiek životného prostredia. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti 

výskumu a spracovania zemských zdrojov). 
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AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 

AFB01 HREDZÁK, Slavomír. Topical research trends in the Institute of Geotechnic SAS in 

Košice = Aktuálne trendy výskumu na Ústave geotechniky SAV v Košice. In 

Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geologie : zborník prednášok z medzinárodnej 

konferencie 05-06 október 2017, Hotel Repiská, Demänovská Dolina,. Ed. Beránek 

Mikuláš. - Banska Bystrica : Slovenská banícka spoločnosť, 2017, p. 100-110. ISBN 

978-80-970521-7-1.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných 

materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. ITMS 26220120038 : 

Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. Súčasnosť a 

budúcnosť baníctva a geologie : The present and Future of the Mining and Geology). 

AFB02 LABAŠ, Milan - LAZAROVÁ, Edita - KRÚPA, Víťazoslav - KRUĽÁKOVÁ, Mária. 

Some results of rock disintegration on the laboratory drilling stand : Vybrané výsledky 

rozpojovania hornín na laboratórnom vrtnom stende. In Súčasnosť a budúcnosť 

baníctva a geologie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie 05-06 október 

2017, Hotel Repiská, Demänovská Dolina,. Ed. Beránek Mikuláš. - Banska Bystrica : 

Slovenská banícka spoločnosť, 2017, p. 170-177. ISBN 978-80-970521-7-1.(VEGA 

č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného 

signálu. VEGA č. 2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového 

masívu. Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geologie : The present and Future of the 

Mining and Geology). 

  

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 

AFC01 BRIANČIN, Jaroslav - DOLNÍK, Bystrík - FABIÁN, Martin - KOLCUNOVÁ, I. - 

KURIMSKÝ, Juraj - DŽMURA, Jaroslav - CIMBALA, Roman. Environmental 

Pollution Monitoring on High-Voltage Insulators. In 21st International Conference on 

Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 1.-3.6.2017, 

VŠB-TU Ostrava,. Ed.: Čablík Vladimír, Čablíková Lucie, ; rec.: Rudolf Tomanec, 

Jiří Zegzulka, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, 

Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Hong 

Nguyen Vu, Dorota Wawrzak. - VŠB-TU Ostrava : Publishing services department, 

VŠB-Technical University of Ostrava, p. 205-208. ISBN 

978-80-248-4049-9.(APVV-15-0438 : Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie 

vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu). 

AFC02 EŠTOKOVÁ, Adriana - SMOLÁKOVÁ, Michaela - LUPTÁKOVÁ, Alena. 

Development of Compressive Strength of Slag Based Cement Mortars Exposed to an 

Aggressive Sulphate Environment. In Environmental Engineering 2017 : 10th 

International Conference Vilnius Gediminas Technical University Lithuania 27-28 

April 2017. - Technical University Lithuania : VVilnius, 2017, p. 1-5. ISBN 

978-609-476-044-0.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v 

procesoch syntézy a degradácie materiálov). 

AFC03 HREDZÁK, Slavomír - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - DOLINSKÁ, Silvia - LOVÁS, 

Michal - ŠESTINOVÁ, Oľga. REE - CLASSIFICATION, ABUNDANCE, 

APPLICATIONS, FOCUS ON INDUSTRIAL WASTE IN SLOVAKIA - A BRIEF 

REVIEW. In 21st International Conference on Environment and Mineral Processing : 

zborník prednášok z konferencie 1.-3.6.2017, VŠB-TU Ostrava,. Ed.: Čablík 

Vladimír, Čablíková Lucie, ; rec.: Rudolf Tomanec, Jiří Zegzulka, Barbara Tora, 

Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. 

Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Hong Nguyen Vu, Dorota Wawrzak. - 

VŠB-TU Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of 

Ostrava, p. 269-276. ISBN 978-80-248-4049-9.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie 
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vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a 

uhoľnej energetike. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných 

materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. VEGA č. 2/0079/16 : 

Využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek životného 

prostredia. ITMS 26220120017 : Centrum excelentného výskumu získavania a 

spracovania zemských zdrojov). 

AFC04 JENČÁROVÁ, Jana - LUPTÁKOVÁ, Alena. Anaerobic sulphate-reducing microbial 

process used for sorbent preparation. In 21st International Conference on 

Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 1.-3.6.2017, 

VŠB-TU Ostrava,. Ed.: Čablík Vladimír, Čablíková Lucie, ; rec.: Rudolf Tomanec, 

Jiří Zegzulka, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, 

Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Hong 

Nguyen Vu, Dorota Wawrzak. - VŠB-TU Ostrava : Publishing services department, 

VŠB-Technical University of Ostrava, p. 91-95. ISBN 978-80-248-4049-9.(VEGA č. 

2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie 

materiálov). 

AFC05 LUPTÁKOVÁ, Alena - EŠTOKOVÁ, Adriana - SMOLÁKOVÁ, Michaela - 

MAČINGOVÁ, Eva - LUPTÁK, Miloslav. Cement composites biodeterioration by 

bacteria acidithiobacillus thiooxidans. In 21st International Conference on 

Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 1.-3.6.2017, 

VŠB-TU Ostrava,. Ed.: Čablík Vladimír, Čablíková Lucie, ; rec.: Rudolf Tomanec, 

Jiří Zegzulka, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, 

Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Hong 

Nguyen Vu, Dorota Wawrzak. - VŠB-TU Ostrava : Publishing services department, 

VŠB-Technical University of Ostrava, p. 283-288. ISBN 978-80-248-4049-9.(VEGA 

č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a 

degradácie materiálov). 

AFC06 MELNYK, Inna - STOLIARCHUK, Natalyia - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. 

Removal of metal ions from wastewater using amino- and mercapto-containing silica 

spheres. In The 6th International Conference on Carpathian Euroregion, Ecology : 

Procedings 30 March-1 April. 2017. Eds. S. Barany, I. Buczko, E. Kohut, Z. Csoma, 

E. Komonyi, M. Szabo, M. Filep,. - Berehove, Transcarpathia, Ukraine, : Ужгород: 

ТОВ «РІК-У», 2017, p. 146-151. ISBN 

978-617-7404-28-5.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: 

No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored 

porosity and surface chemistry for complex water treatment. CERECO-2017). 

AFC07 RUDZANOVÁ, Dominika - LUPTÁKOVÁ, Alena. Potential Application of 

Sulphate-Reducing Bacteria for Removal of Organic Compounds from Industrial 

Wastewaters. In 21st International Conference on Environment and Mineral 

Processing : zborník prednášok z konferencie 1.-3.6.2017, VŠB-TU Ostrava,. Ed.: 

Čablík Vladimír, Čablíková Lucie, ; rec.: Rudolf Tomanec, Jiří Zegzulka, Barbara 

Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna 

K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Hong Nguyen Vu, Dorota Wawrzak. - 

VŠB-TU Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of 

Ostrava, p. 151-155. ISBN 978-80-248-4049-9.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna 

transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). 

AFC08 ŠPALDON, Tomislav - HANČUĽÁK, Jozef - ŠESTINOVÁ, Oľga - 

FINDORÁKOVÁ, Lenka. TREATMENT OF AMD FROM OLD SMOLNIK MINE 

BY ALUMINIUM AND BARIUM COMPOUNDS. In 21st International Conference 

on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 

1.-3.6.2017, VŠB-TU Ostrava,. Ed.: Čablík Vladimír, Čablíková Lucie, ; rec.: Rudolf 

Tomanec, Jiří Zegzulka, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše 
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Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, 

Hong Nguyen Vu, Dorota Wawrzak. - VŠB-TU Ostrava : Publishing services 

department, VŠB-Technical University of Ostrava, p. 289-. ISBN 

978-80-248-4049-9. Dostupné na internete: <KE103>(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium 

atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek 

životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša). 

  

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 

AFD01 BÁRTOVÁ, Zuzana. Cultivation of acidithiobacillus ferrivorans from amd (acid mine 

drainage) in Smolnik region. In Metalurgia junior [elektronický zdroj]. Eds. Pikna, Ľ., 

Heželová, M.,. - Košice : Technická univerzita Košice, 2017, p.  3-4. ISBN 

978-80-553-3177-5.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v 

procesoch syntézy a degradácie materiálov). 

AFD02 BÁRTOVÁ, Zuzana - SLANINKA, Igor - JENČÁROVÁ, Jana - KUBINEC, R. - 

BLAŠKO, J. - GALBAVÁ, Paulína - SZABOÓVÁ, Žofia - JUREKOVÁ, Nikola - 

KUPKA, Daniel. Malí obyvatelia vrtu v telese skládky CHZJD v Bratislavskej 

Vrakuni. In GEOCHEMIA 2017 : zborník príspevkov z konferencie, Častá - 

Papiernička, 6.-7.12.2017. Jurkovič, Ľ., Slaninka, I., Ďurža, O., ; hiller, E. & kol. - 

Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2017, p. 18-20. 

AFD03 BEHUNOVÁ, Dominika - GALLIOS, G.P. - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF GRAPHENE FOR 

WASTEWATER TREATMENT APPLICATIONS. In Waste Recycling 20 : 

Proceedings of 20th International Conference on Waste Recycling, December 7, 2017, 

Kosice, Slovakia [elektronický zdroj]. Eds. Behunová, D., Ivaničová, L., ; rec. 

Bálintová, M., Hredzák, S., Čablik, V.,. - Košice : Slovakian Mining Society Institute 

of Geotechnics SAS, 2017, p. 51-53. ISBN 

978-80-89883-04-2.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil 

Clean-up from Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : 

Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical. VEGA č. 2/0158/15 : 

Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a 

environmentálne technológie. 20th International Conference on Waste Recycling). 

AFD04 BODNÁR, Gergő - VOJTEKOVÁ, Viera. DIRECT ANALYSIS OF THE METAL 

CONTAMINANTS IN WINES AND SURFACE WATER OF THE CHOSEN 

REGION. In Waste Recycling 20 : Proceedings of 20th International Conference on 

Waste Recycling, December 7, 2017, Kosice, Slovakia [elektronický zdroj]. Eds. 

Behunová, D., Ivaničová, L., ; rec. Bálintová, M., Hredzák, S., Čablik, V.,. - Košice : 

Slovakian Mining Society Institute of Geotechnics SAS, 2017, p. 36-38. ISBN 

978-80-89883-04-2.(20th International Conference on Waste Recycling). 

AFD05 DOLINSKÁ, Silvia - SCHÜTZ, Tomáš - HUDEC, Pavol - ZNAMENÁČKOVÁ, 

Ingrid - LOVÁS, Michal. Štruktúrne a povrchové vlastnosti chemicky 

modifikovaného bentonitu. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH 

REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVI. Vedecké 

sympózium, 19.-20. október 2017. Eds. Hredzák, S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., 

Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. - Košice : Slovenská banícka 

spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 

2017, p. 83-88. ISBN 978-80-89883-03-5.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných 

kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej 

energetike. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania 

zemských zdrojov. Vedecké sympózium). 

AFD06 EŠTOKOVÁ, Adriana - SMOLÁKOVÁ, Michaela - LUPTÁKOVÁ, Alena. 

Vylúhovateľnosť ťažkých kovov z cementových mált s rôznym obsahom trosky 
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vplyvom bakteriálneho pôsobenia – prípadová štúdia. In CONSTRUMAT 2017 : 

zborník z XVII. konferencie s madzinárodnou účasťou Košická Belá, Košovce, 31. 

mája - 2. júna 2017. Eds. Štefunkova Zuzana ; rec. Majdúch Dušan & kol. - STU 

Bratislava, 2017, p. 234-239. ISBN 978-80-227-4689-2.(VEGA č. 2/0145/15 : 

Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov. 

CONSTRUMAT 2011 : XVII. konferencia s madzinárodnou účasťou). 

AFD07 HANČUĽÁK, Jozef - ŠPALDON, Tomislav - ŠESTINOVÁ, Oľga - 

FINDORÁKOVÁ, Lenka. Vývoj vybraných zložiek atmosférickej depozícíe v oblasti 

Košic v rokoch 2009-2017. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH 

REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVI. Vedecké 

sympózium, 19.-20. október 2017. Eds. Hredzák, S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., 

Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. - Košice : Slovenská banícka 

spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 

2017, p. 71-75. ISBN 978-80-89883-03-5.(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium 

atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek 

životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša. 

Vedecké sympózium). 

AFD08 HANČUĽÁK, Jozef - ŠPALDON, Tomislav - ŠESTINOVÁ, Oľga. Vplyv kovohút 

Krompachy na atmosféricku depozíciu vybraných prvkov. In GEOCHEMIA 2017 : 

zborník príspevkov z konferencie, Častá - Papiernička, 6.-7.12.2017. Jurkovič, Ľ., 

Slaninka, I., Ďurža, O., ; hiller, E. & kol. - Bratislava : Štátny geologický ústav 

Dionýza Štúra, 2017, p. 45-46.(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej 

depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného 

prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša). 

AFD09 HANČUĽÁK, Jozef - ŠPALDON, Tomislav - ŠESTINOVÁ, Oľga. Vývoj 

atmosférickej depozície vybraných prvkov v oblasti Krompách. In Ochrana ovzdušia 

2017 : zborník z medzinárodnej konferencie, Štrbské Pleso 22.-24.11.2017. Rec. 

Mačala, J., Carach, V.,. - Bratislava : Kongres STUDIO, spol. s.r.o., 2017, p. 40-44. 

ISBN 978-8089565-30-6.(VEGA č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, 

suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v 

priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša). 

AFD10 HREDZÁK, Slavomír - LOVÁS, Michal - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - 

DOLINSKÁ, Silvia - ŠESTINOVÁ, Oľga - ZUBRIK, Anton - MATIK, Marek. 

RARE EARTH ELEMENTS – A BRIEF REVIEW. In SITUÁCIA V 

EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ 

EURÓPY : XXVI. Vedecké sympózium, 19.-20. október 2017. Eds. Hredzák, S., ; 

rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. - 

Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave 

geotechniky SAV, Košice, 2017, p. 126-133. ISBN 978-80-89883-03-5.(VEGA 

2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po 

baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza 

polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. ITMS 

26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. 

Vedecké sympózium). 

AFD11 HREDZÁK, Slavomír - MATIK, Marek - ZUBRIK, Anton - LOVÁS, Michal - 

ŠESTINOVÁ, Oľga - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - DOLINSKÁ, Silvia - 

VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - ŠTEFUŠOVÁ, Katarína. XRD STUDY OF NICKEL 

ORE LEACHING RESIDUUM. In Waste Recycling 20 : Proceedings of 20th 

International Conference on Waste Recycling, December 7, 2017, Kosice, Slovakia 

[elektronický zdroj]. Eds. Behunová, D., Ivaničová, L., ; rec. Bálintová, M., Hredzák, 

S., Čablik, V.,. - Košice : Slovakian Mining Society Institute of Geotechnics SAS, 

2017, p. 47-50. ISBN 978-80-89883-04-2.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných 
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kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej 

energetike. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov 

pre úpravnícke a environmentálne technológie. VEGA č. 2/0079/16 : Využitie 

screeningových metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek životného 

prostredia. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania 

zemských zdrojov. 20th International Conference on Waste Recycling). 

AFD12 JÁGER, Dávid - KUPKA, Daniel - BODNÁR, Gergő - BÁRTOVÁ, Zuzana - 

MAČINGOVÁ, Eva - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - KUBINEC, R. - BLAŠKO, J. 

Identification of organic pollutants in groundwater samples contaminated by waste 

materials from chemical production. In Waste Recycling 20 : Proceedings of 20th 

International Conference on Waste Recycling, December 7, 2017, Kosice, Slovakia 

[elektronický zdroj]. Eds. Behunová, D., Ivaničová, L., ; rec. Bálintová, M., Hredzák, 

S., Čablik, V.,. - Košice : Slovakian Mining Society Institute of Geotechnics SAS, 

2017, p. 43-46. ISSN 978-80-89883-04-2.(20170731-bsk_sav : Spoločný projekt 

BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže 

Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD. 20th International 

Conference on Waste Recycling). 

AFD13 KUBINEC, R. - BLAŠKO, J. - GALBAVÁ, Paulína - SZABOÓVÁ, Žofia - KUPKA, 

Daniel - BÁRTOVÁ, Zuzana - MAČINGOVÁ, Eva - SLANINKA, Igor - 

MACHALICA, Andrej - KEKLÁK, Vladimír. Nové metódy identifikácie 

organických polutantov vo vodách. In GEOCHEMIA 2017 : zborník príspevkov z 

konferencie, Častá - Papiernička, 6.-7.12.2017. Jurkovič, Ľ., Slaninka, I., Ďurža, O., ; 

hiller, E. & kol. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2017, p. 88-89. 

AFD14 LUPTÁKOVÁ, Alena - UBALDINI, Stefano - SEDLÁKOVÁ, Jana - GUGLIETTA, 

Daniela - JENČÁROVÁ, Jana - GEŠPEROVÁ, Danka. 

BIOHYDROMETALLURGICAL TREATMENT OF SPENT ALKALINE AND 

ZINC-CARBON BATTERIES. In Waste Recycling 20 : Proceedings of 20th 

International Conference on Waste Recycling, December 7, 2017, Kosice, Slovakia 

[elektronický zdroj]. Eds. Behunová, D., Ivaničová, L., ; rec. Bálintová, M., Hredzák, 

S., Čablik, V.,. - Košice : Slovakian Mining Society Institute of Geotechnics SAS, 

2017, p. 17-21. ISBN 978-80-89883-04-2.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna 

transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov. 20th 

International Conference on Waste Recycling). 

AFD15 LUPTÁKOVÁ, Alena - JENČÁROVÁ, Jana - MAČINGOVÁ, Eva - RUDZANOVÁ, 

Dominika. Výskyt baktérií rodu Acidithiobacillus v sulfidických ložiskách na území 

Slovenska. In Znečistené územia 2017 : Slovensko Česká medzinárodná konferencia, 

16. až 18. 10. 2017. Eds.: Paluchová, K., Bradiaková, E., Siska, F., ; rec. Hiller, E a 

kol. - B.Bystrica : SAŽP, 2017, p. 100-102. ISBN 978-80-89503-73-5.(VEGA č. 

2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie 

materiálov). 

AFD16 MELNYK, Inna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEISENBAEVA, Gulaim - 

KESSLER, Vadim. Functionalized magnetic silica with complexing groups As 

effective solid phase adsorbents. In Waste Recycling 20 : Proceedings of 20th 

International Conference on Waste Recycling, December 7, 2017, Kosice, Slovakia 

[elektronický zdroj]. Eds. Behunová, D., Ivaničová, L., ; rec. Bálintová, M., Hredzák, 

S., Čablik, V.,. - Košice : Slovakian Mining Society Institute of Geotechnics SAS, 

2017, p. 22-25. ISBN 

978-80-89883-04-2.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: 

No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored 

porosity and surface chemistry for complex water treatment. 20th International 

Conference on Waste Recycling). 

AFD17 RUDZANOVÁ, Dominika. POTENCIÁLNE VYUŽITIE SÍRAN REDUKUJÚCICH 
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BAKTÉRIÍ PRI ODSTRAŇOVANÍ ORGANICKÝCH POLUTANTOV : 

POTENTIAL UTILIZATION OF SULPHATE REDUCING BACTERIA FOR 

REMOVAL OF ORGANIC POLLUTANTS. In Metalurgia junior. Eds. Pikna, Ľ., 

Heželová, M.,. - Košice : Technická univerzita Košice, 2017, p. 130. ISBN 

978-80-553-3177-5.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v 

procesoch syntézy a degradácie materiálov). 

AFD18 ŠTYRIAKOVÁ, Iveta - ŠTYRIAKOVÁ, Darina - ŠUBA, Jaroslav - BEKÉNYIOVÁ, 

Alexandra. Intenzifikácia mobilizácie arzénu a zinku kombináciou biochemického 

lúhovania s EDTA v pôdnej a sedimentárnej bioremeditácii. In GEOCHEMIA 2017 : 

zborník príspevkov z konferencie, Častá - Papiernička, 6.-7.12.2017. Jurkovič, Ľ., 

Slaninka, I., Ďurža, O., ; hiller, E. & kol. - Bratislava : Štátny geologický ústav 

Dionýza Štúra, 2017, p. 137-141.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej  

technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). 

AFD19 ŠUBA, Jaroslav - ŠTYRIAKOVÁ, Iveta. ROZKLAD ŽELEZITÝCH MINERÁLOV 

PÔDNYMI A SEDIMENTÁRNYMI HETEROTRÓFNYMI BAKTÉRIAMI. In 

Metalurgia junior [elektronický zdroj]. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. - Košice : 

Technická univerzita Košice, 2017, p. 109-112. ISBN 978-80-553-3177-5.(VEGA č. 

2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej  technológie odstraňovania kovov z pôdy a 

sedimentov). 

AFD20 UBALDINI, Stefano - GUGLIETTA, Daniela - UBALDINI, Giorgio - 

LUPTÁKOVÁ, Alena - MAČINGOVÁ, Eva. APPLICATION OF INNOVATIVE 

PROCESSES FOR THE EXPLOITATION OF MINING WASTE. In Waste 

Recycling 20 : Proceedings of 20th International Conference on Waste Recycling, 

December 7, 2017, Kosice, Slovakia [elektronický zdroj]. Eds. Behunová, D., 

Ivaničová, L., ; rec. Bálintová, M., Hredzák, S., Čablik, V.,. - Košice : Slovakian 

Mining Society Institute of Geotechnics SAS, 2017, p. 1-4. ISSN 

978-80-89883-04-2.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v 

procesoch syntézy a degradácie materiálov. 20th International Conference on Waste 

Recycling). 

AFD21 ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - DOLINSKÁ, Silvia - LOVÁS, Michal - KOVÁČOVÁ, 

Milota - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - HREDZÁK, Slavomír. Application of 

Microwave Energy at Treatment of Selected Wastes. In Waste Recycling 20 : 

Proceedings of 20th International Conference on Waste Recycling, December 7, 2017, 

Kosice, Slovakia [elektronický zdroj]. Eds. Behunová, D., Ivaničová, L., ; rec. 

Bálintová, M., Hredzák, S., Čablik, V.,. - Košice : Slovakian Mining Society Institute 

of Geotechnics SAS, 2017, p. 13-16. ISBN 978-80-89883-04-2.(VEGA 2/0055/17 : 

Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, 

hutníctve a uhoľnej energetike. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza 

polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. 20th 

International Conference on Waste Recycling). 

AFD22 ZUBRIK, Anton - MATIK, Marek - LOVÁS, Michal - KAŇUCHOVÁ, Mária - 

DANKOVÁ, Zuzana - BRIANČIN, Jaroslav - HREDZÁK, Slavomír. PRÍPRAVA 

MAGNETICKÝCH UHLÍKOVÝCH SORBENTOV Z LIGNITU PRE 

ODSTRAŇOVANIE KADMIA Z VODY. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY 

ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVI. 

Vedecké sympózium, 19.-20. október 2017. Eds. Hredzák, S., ; rec. Hredzák S., 

Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. - Košice : Slovenská 

banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 

Košice, 2017, p. 73-82. ISBN 978-80-89883-03-5.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná 

syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne 

technológie. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania 

zemských zdrojov. Vedecké sympózium). 
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AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií  
 

AFF01 ŠALAMÚN, Peter - HANZELOVÁ, Vladimíra - MIKLISOVÁ, Dana - 

ŠESTINOVÁ, Oľga - FINDORÁKOVÁ, Lenka - KOVÁČIK, Peter. Nematodes as 

bioindicators of soil ecosystem contamination. In 23rd Helminthological Days, 8-12 

May, 2017, Duchonka, Slovakia : Progamme α Abstracts. Martina Orosová, Marta 

Špakulová (eds.). - Košice : Slovak Parasitological Society at SAS, 2017, s.54. ISBN 

978-80-968473-8-9.(VEGA č. 2/0125/17 : Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt 

mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a 

rurálnych ekosystémoch. Helminthological Days 2017 : Programme Abstracts). 

  

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  
 

AFG01 BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - DUTKOVÁ, Erika - BRIANČIN, Jaroslav - 

KAŇUCHOVÁ, Mária - TOTHOVÁ, Erika - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, 

Peter. Mechanochemistry of copper sulphides: Characterization of final products. In 

ISMANAM 2017: 24th International Symposium on Metastable, Amorphous and 

Nanostructured Materials, June 18-23, 2017, San Sebastián, Spain : Abstracts Book. - 

San Sebastián : UPV/EHU, 2017, p. 181. ISBN 978-84-697-3162-8. 

AFG02 BALÁŽ, Matej - ZORKOVSKÁ, Anna - DANEU, Nina - DUTKOVÁ, Erika - 

BRIANČIN, Jaroslav - KAŇUCHOVÁ, Mária - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, 

Peter. Mechanochemical Synthesis and Characterization of Digenite, Cu1.8S. In 

MS&T17 : E- Proceedings of Materials Science & Technology 2017: 

Mechanochemical Synthesis and Reactions in Materials Science II [elektronický 

zdroj]. - 2017. 

http://www.programmaster.org/PM/PM.nsf/ApprovedAbstracts/81ACC5823408719

6852580E20046B266?OpenDocument. 

AFG03 BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - HEGEDUS, Michal 

- TEŠINSKÝ, Matej - DANEU, Nina - DUTKOVÁ, Erika - KAŇUCHOVÁ, Mária. 

Kesterite Cu2ZnSnS4 : mechanochemical synthesis of solar cells absorber in scalable 

amounts. In MS&T17 : E- Proceedings of Materials Science & Technology 2017: 

Mechanochemical Synthesis and Reactions in Materials Science II [elektronický 

zdroj]. - 2017. 

http://www.programmaster.org/PM/PM.nsf/ApprovedAbstracts/A9A563118170CFE

8852580E2004C242B?OpenDocument. 

AFG04 BEHUNOVÁ, Dominika - GALLIOS, G.P. - PEPONIDOU, Evgenia - 

VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Graphene Oxide: Material, Synthesis and Applications 

in the Environment. In INESS : Abstracts Book of International Conference on 

Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems & 4th Workshop on Water and 

Soil Clean-up from Mixed Contaminants. - Astana, Kazakhstan : Nazarbayev 

University, Astana, Kazakhstan, 2017, p. 

120.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from 

Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných 

materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. 

H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured 

Materials for Medical). 

AFG05 BESPALKO, Oleksandr - STOLIARCHUK, Natalyia - TOMINA, Veronika - 

VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Functionalization of magnetite 

nanoparticles by aminopropyl groups using 1,2-bis(triethoxysilyl)ethane (in Ukr.). In 

X Ukrainian scientific conference for students and young scientists with international 

participation “CURRENT CHEMICAL PROBLEMS”, : Book of 
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abstract,.Celebrating 80 years of Vasilstus Donnu. - Vinnytsia, Ukrajine : LLC 

Nilan-LTD, 2017, p. 248. ISBN 

978-966-924-470-3.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: 

No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored 

porosity and surface chemistry for complex water treatment. CURRENT CHEMICAL 

PROBLEMS). 

AFG06 BESPALKO, Oleksandr - STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - 

VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Functionalization of magnetite 

nanoparticles with mercaptopropyl groups using 1,2-bis(triethoxysilyl)ethane. In 

Chemistry, physics and technology of surface & Nanostructured biocompatible / 

bioactive materials : Book of abstacts, Ukrainian Conference with International 

participation and Workshop  24-25 May 2017, Kyiv, Ukraine. - Kyiv : Chuiko 

Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, 2017, p. 

26. ISBN 978-966-02-8223-0.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: 

No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored 

porosity and surface chemistry for complex water treatment. Ukrainian Conference 

with International participation "Chemistry, physics and technology of surface" and 

Workshop "Nanostructured biocompatible / bioactive materials"). 

AFG07 BESPALKO, Oleksandr - STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - 

VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Development of magnetic 

composites with adjustable porosity, hydrophobic surface and functionality. In 

MEMBRANE AND SORPTION PROCESSES AND TECHNOLOGIES : Book of 

abstracts III Ukrainian-Polish scientific conference December 12-14, 2017, Kyiv, 

Ukraine. - Kyiv : NaUKMA, 2017, p. 53-54. ISBN 

978-966-2410-98-3.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: 

No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored 

porosity and surface chemistry for complex water treatment). 

AFG08 BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - SHPOTYUK, Oleh - SAYAGUÉS, Mária Jesús - KELLO, 

Martin - MOJŽIŠ, Ján - KOVÁČ, Jaroslav - TOTHOVÁ, Erika - ANDREJKO, S. 

Bifunctional As4S4/Fe3O4 nanocomposites for cancer treatment application. In 

ISMANAM 2017: 24th International Symposium on Metastable, Amorphous and 

Nanostructured Materials, June 18-23, 2017, San Sebastián, Spain : Abstracts Book. - 

San Sebastián : UPV/EHU, 2017, p. 339. ISBN 978-84-697-3162-8. 

AFG09 DOLINSKÁ, Silvia - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - LOVÁS, Michal - BRIANČIN, 

Jaroslav - ČABLÍK, Vladimír. Characterisation of Various Biomass Waste. In CEST 

2017 : 15th International Conference on Environmental Science and Technology. - 

Rhodes, Greece : University of Aegean, 2017, p. 636. ISBN 978-960-7475-53-4. 

ISSN 1106-5516.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z 

environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. VEGA č. 

2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a 

environmentálne technológie. International Conference on Environmental Science 

and Technology : 15th). 

AFG10 DUTKOVÁ, Erika - ČAPLOVIČOVÁ, M. - ŠKORVÁNEK, Ivan - BALÁŽ, Matej - 

ZORKOVSKÁ, Anna - BALÁŽ, Peter - ČAPLOVIČ, Ľubomír. Properties of Co9S8 

nanoparticles prepared by mechanochemical synthesis. In ISMANAM 2017: 24th 

International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, 

June 18-23, 2017, San Sebastián, Spain : Abstracts Book. - San Sebastián : UPV/EHU, 

2017, p. 383. ISBN 978-84-697-3162-8.(VEGA č. 2/0027/14 : Mechanochémia 

tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách. APVV-14-0103 : Mechanochémia 

polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). 

AFG11 FURTAT, Iryna - LEBED, Anastasia P. - KOTSYUDA, Sofiya S. - TOMINA, 

Veronika - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. The impact of silica 
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functionalized microspheres on the ability of microorganisms to adhesion and 

biofilms formation. In Abstracts of reports : XVth Congress of Vinogradskyi Society 

of Microbiologists of Ukraine, September 11-15, 2017, Odesa, Ukraine. - Odesa, 

Ukraine : Львів : СПОЛОМ, 2017, p. 161. ISBN 

978-966-919-301-8.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: 

No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored 

porosity and surface chemistry for complex water treatment). 

AFG12 HEGEDUS, Michal - BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - ZORKOVSKÁ, Anna - 

BRIANČIN, Jaroslav - DUTKOVÁ, Erika - DANEU, Nina. An innovative 

micro/nano approach to kesterite Cu2ZnSnS4 mechanochemical  synthesis. In 

ISMANAM 2017: 24th International Symposium on Metastable, Amorphous and 

Nanostructured Materials, June 18-23, 2017, San Sebastián, Spain : Abstracts Book. - 

San Sebastián : UPV/EHU, 2017. ISBN 978-84-697-3162-8. 

AFG13 ISMAILOV, Kairat - BAČIK, Miroslav - KOTUČ, Juraj - SEKULA, Peter - JÁGER, 

Dávid - KUPKA, Daniel - BAKENOV, Zhumabay. Determination of Hydraulic 

Parameters of Underground Water in Semi-scale Pump Test. In INESS : Abstracts 

Book of International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage 

Systems & 4th Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. - 

Astana, Kazakhstan : Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan, 2017, p. 

128.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from 

Mixed Contaminants). 

AFG14 IVANIČOVÁ, Lucia - KRÚPA, Víťazoslav - LAZAROVÁ, Edita - LABAŠ, Milan - 

KRUĽÁKOVÁ, Mária - FERIANČÍKOVÁ, Katarína. Specific Energy as a Key to 

Optimization and Prediction of Rock Drilling Processes. In INESS : Abstracts Book 

of International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems 

& 4th Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. - Astana, 

Kazakhstan : Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan, 2017, p. 

129.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from 

Mixed Contaminants). 

AFG15 KOTSYUDA, Sofiya S. - FURTAT, Iryna - LEBED, Anastasia P. - TOMINA, 

Veronika - KAŇUCHOVÁ, Mária - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. 

Silica nanoparticles with amino or amino/phenyl groups and adsorbed Cu(II) ions as 

antibacterial and antifungal agents. In NANO 2017 Nanotechnology and 

nanomaterials : International research and practice conference, Book of abstacts, 

23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine. - Kiev, Ukraine : SME, 2017, p. 627. ISBN 

978-966-97587-3-6.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: 

No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored 

porosity and surface chemistry for complex water treatment). 

AFG16 KUPKA, Daniel - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - BÁRTOVÁ, Zuzana - 

IVANIČOVÁ, Lucia - JÁGER, Dávid - GALLIOS, G.P. Elimination of Oxo-Chlorine 

By-Products Generated During Electrolytic Treatment. In INESS : Abstracts Book of 

International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems & 

4th Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. - Astana, 

Kazakhstan : Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan, 2017, p. 

119.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from 

Mixed Contaminants). 

AFG17 MELNYK, Inna - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - 

VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. 

Tuning the complexing properties of the surface functional groups by means of 

incorporating alkyl radicals in the silica particles. In MEMBRANE AND SORPTION 

PROCESSES AND TECHNOLOGIES : Book of abstracts III Ukrainian-Polish 

scientific conference December 12-14, 2017, Kyiv, Ukraine. - Kyiv : NaUKMA, 
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2017, p. 178-179. ISBN 

978-966-2410-98-3.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: 

No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored 

porosity and surface chemistry for complex water treatment). 

AFG18 MELNYK, Inna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEISENBAEVA, Gulaim - 

KESSLER, Vadim. Magnetosensitive materials functionalized by thiourea groups for 

selective Copper (II) ions adsorption. In Oorgandagarna : Inorganic Days 2017 12-14 

June, Nynäshamn, Sweden, Oral abstracts. - Nynäshamn, Sweden, 

2017.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : 

Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface 

chemistry for complex water treatment). 

AFG19 MELNYK, Inna - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - 

VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. A 

comparative study of sorption properties of nano and microparticles (silica, 

polysilsesquioxane, magnetite/silica composite) with amino-containing functional 

groups. In NANOAPP 2017 : Nanomaterials and Application, 14-18 June 2017, Bled, 

Slovenia. - Bled, Slovenia, 2017, 

p.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional 

silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry 

for complex water treatment). 

AFG20 MELNYK, Inna - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - 

VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Sorption properties of bifunctional silica microspheres 

to metal and organic compounds for complex water treatment. In Sol-Gel -2017 : 

Book of abstacts, The 19th International Conference, 3-8 September 2017, Liege, 

Belgium. - Liege, Belgium : ISGS, 2017, p. 

179.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional 

silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry 

for complex water treatment). 

AFG21 MELNYK, Inna - NAZARCHUK, Galyna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - 

SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. Hybrid polysiloxane sorption 

materials carrying thiourea functional groups. In Multifunctional, Hybrid and 

Nanomaterials Conference information : Fifth International Conference on 6-10 

March, 2017 Lisbon, Portugal. - Lisbon, Portugal : Elsevier, 2017, p. 

P3.130.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : 

Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface 

chemistry for complex water treatment. HybridMatConf : 5th International 

Conference). 

AFG22 MELNYK, Inna - TOMINA, Veronika - STOLIARCHUK, Natalyia - 

NAZARCHUK, Galyna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEISENBAEVA, Gulaim - 

KESSLER, Vadim. Surface design of silica nanoparticles for multifunctional 

application. In Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials Conference information : 

Fifth International Conference on 6-10 March, 2017 Lisbon, Portugal. - Lisbon, 

Portugal : Elsevier, 2017, p. 

SYM4.49.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : 

Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface 

chemistry for complex water treatment. HybridMatConf : 5th International 

Conference). 

AFG23 MELNYK, Inna - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - 

SLIESARENKO, Valeria - NAZARCHUK, Galyna - ZUB, Yuriy. Membrane 

composites based on inorganic substrates and functionalized polysiloxanes as 

potential water treatment agents. In NANOAPP 2017 : Nanomaterials and 

Application, 14-18 June 2017, Bled, Slovenia. - Bled, Slovenia, 2017, p. 
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AFG24 MÚDRA, Erika - STREČKOVÁ, Magdaléna - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - DANKOVÁ, 

Zuzana - DUSZA, Ján. Preparation and characterization of carbon/metal and metal 

phosphides fibers as a novel low-cost perspective alectrocatalytic materials for 

hydrogen evolution. In Euromat 2017 : European congress and exhibition on 

advanced materials and processes. Thessaloniki, 17.-22.9.2017. - FEMS, 2017. Názov 

z USB. USB(Euromat 2017 : European congress and exhibition on advanced materials 

and processes). 

AFG25 NAZARCHUK, Galyna - MELNYK, Inna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - ZUB, 

Yuriy. Comparative characteristic of sorption properties  of mesoporous silica with 

thiourea ligand towards heavy metals. In Chemistry, physics and technology of 

surface & Nanostructured biocompatible / bioactive materials : Book of abstacts, 

Ukrainian Conference with International participation and Workshop  24-25 May 

2017, Kyiv, Ukraine. - Kyiv : Chuiko Institute of Surface Chemistry of National 

Academy of Sciences of Ukraine, 2017, p. 111. ISBN 978-966-02-8223-0.(Ukrainian 

Conference with International participation "Chemistry, physics and technology of 

surface" and Workshop "Nanostructured biocompatible / bioactive materials"). 

AFG26 RUDZANOVÁ, Dominika - LUPTÁKOVÁ, Alena - MAČINGOVÁ, Eva. 

DEGRADATION OF PHENOLS FROM WASTEWATERS BY AEROBIC AND 

ANAEROBIC BACTERIA – A REVIEW. In Waste Recycling 20 : Proceedings of 

20th International Conference on Waste Recycling, December 7, 2017, Kosice, 

Slovakia [elektronický zdroj]. - Košice : Slovakian Mining Society Institute of 

Geotechnics SAS, 2017, p. 26-28. ISBN 978-80-89883-04-2.(VEGA č. 2/0145/15 : 

Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov. 

20th International Conference on Waste Recycling). 

AFG27 SEKULA, Peter Jr. - BAČIK, Miroslav - MOSEJ, Juraj - SEKULA, Peter - 

BERILLO, Dmitriy - ZHENG, Yishan - KUPKA, Daniel - VÁCLAVÍKOVÁ, 

Miroslava - IVANIČOVÁ, Lucia. Elimination of 2-Chlorophenol by Two Types of 

Iron Waste Particles. In INESS : Abstracts Book of International Conference on 

Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems & 4th Workshop on Water and 

Soil Clean-up from Mixed Contaminants. - Astana, Kazakhstan : Nazarbayev 

University, Astana, Kazakhstan, 2017, p. 

121.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from 

Mixed Contaminants). 

AFG28 ŠESTINOVÁ, Oľga - FINDORÁKOVÁ, Lenka - HANČUĽÁK, Jozef - ŠPALDON, 

Tomislav. Accumulation behavior of mercury in soils, sediments, plants from 

localities of former mining activities Eastern Slovakia and ecotoxic effects on 

earthworms. In CEST 2017 : 15th International Conference on Environmental Science 

and Technology. - Rhodes, Greece : University of Aegean, 2017, p. 15. ISBN 

978-960-7475-53-4. ISSN 1106-5516.(VEGA č. 2/0079/16 : Využitie screeningových 

metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia. VEGA 

č.2/0194/15 : Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a 

kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom 

prostredí Košíc a stredného Spiša. International Conference on Environmental 

Science and Technology : 15th). 

AFG29 TOMINA, Veronika - MELNYK, Inna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - 

SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. Engineering of silica particles with 

bipolar sides containing amino- and mercapto- functions. In MEMBRANE AND 

SORPTION PROCESSES AND TECHNOLOGIES : Book of abstracts III 

Ukrainian-Polish scientific conference December 12-14, 2017, Kyiv, Ukraine. - Kyiv 

: NaUKMA, 2017, p. 296-297. ISBN 

978-966-2410-98-3.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: 

No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored 
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porosity and surface chemistry for complex water treatment). 

AFG30 TOTHOVÁ, Erika - WITTE, Ralf - DA SILVA, K. L. - ZORKOVSKÁ, Anna - 

SENNA, M. - HAHN, Horst - HEITJANS, Paul - ŠEPELÁK, Vladimír. One-step 

mechanosynthesis of LiFeGe2O6 and LiFeTi2O6. In ISMANAM 2017: 24th 

International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, 

June 18-23, 2017, San Sebastián, Spain : Abstracts Book. - San Sebastián : UPV/EHU, 

2017, p. 261. ISBN 978-84-697-3162-8.(VEGA 2/0175/17 : Štúdium 

fyzikálno-chemických vlastností nanooxidov pripravených kombinovanou 

mechanochemicko/termickou syntézou. AdOX : Vzťahy medzi štruktúrou a 

funkčnými vlastnosťami vo vyspelých nanooxidoch určených pre uskladňovanie 

energie (Structure-function relationship of advanced nanooxides for energy storage 

devices)). 

AFG31 VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. WasClean-Water and Soil Clean-up from Mixed 

Contaminants. In INESS : Abstracts Book of International Conference on 

Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems & 4th Workshop on Water and 

Soil Clean-up from Mixed Contaminants. - Astana, Kazakhstan : Nazarbayev 

University, Astana, Kazakhstan, 2017.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 

: Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants). 

  

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  
 

AFH01 ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - DUTKOVÁ, Erika - TOTHOVÁ, Erika - 

BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BRIANČIN, Jaroslav. Structural and optical properties of 

nanostructured copper sulfide. In INCOME 2017 : Book of Abstracts, 9th 

International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, September 

3-7, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Medzinárodná mechanochemická 

asociácia (IMA), 2017, p. 84. ISBN 978-80-972927-4-4.(APVV-14-0103 : 

Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a 

liekom). 

AFH02 BALÁŽ, Matej - HEGEDÜS, Michal - FABIÁN, Martin - DANEU, Nina - 

DUTKOVÁ, Erika - RAJŇÁK, Michal - KURIMSKÝ, Juraj - BALÁŽ, Peter. 

Mechanochemical synthesis of mohite (Cu2SnS3). In INCOME 2017 : Book of 

Abstracts, 9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical 

Alloying, September 3-7, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Medzinárodná 

mechanochemická asociácia (IMA), 2017, p. 68. ISBN 

978-80-972927-4-4.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových 

nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA č. 2/0027/14 : 

Mechanochémia tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách). 

AFH03 BALÁŽ, Matej - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - DANEU, Nina - DUTKOVÁ, Erika - 

BALÁŽOVÁ, Ľudmila - VARGOVÁ, Mária - SALAYOVÁ, Aneta - 

BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Mechanochemical 

plant-mediated synthesis of silver nanoparticles and their biological activity. In 

INCOME 2017 : Book of Abstracts, 9th International Conference on 

Mechanochemistry and Mechanical Alloying, September 3-7, Košice [elektronický 

zdroj]. - Košice : Medzinárodná mechanochemická asociácia (IMA), 2017, p. 101. 

ISBN 978-80-972927-4-4.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových 

nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA č. 2/0027/14 : 

Mechanochémia tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách). 

AFH04 BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - HEGEDUS, Michal - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela 

- TEŠINSKÝ, Matej. Kesterite Cu2ZnSnS4 : Solid state synthesis in scalable amounts 

via low-cost and green mechanochemical process. In European Materials Research 

Society - Spring Meeting 2017 : Book of Abstracts, 22.-26.5.2017, Strasbourg, France 
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[elektronický zdroj]. - Strasbourg, 2017. 

AFH05 BALÁŽ, Peter - BALÁŽ, Matej - HEGEDUS, Michal - FABIÁN, Martin - 

ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - DUTKOVÁ, Erika - BRIANČIN, Jaroslav - 

TEŠINSKÝ, Matej. Chalcogenide quaternary nanocrystals for solar cells : 

mechanochemical synthesis and properties of kesterite Cu2ZnSnS4. In INCOME 

2017 : Book of Abstracts, 9th International Conference on Mechanochemistry and 

Mechanical Alloying, September 3-7, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : 

Medzinárodná mechanochemická asociácia (IMA), 2017, p. 38-39. ISBN 

978-80-972927-4-4.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových 

nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. OC 2015-1-19345 : Solution for 

Critical Raw Materials Under Extreme). 

AFH06 BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - DUTKOVÁ, Erika - TOTHOVÁ, Erika - BRIANČIN, 

Jaroslav - CHERKEZOVÁ-ZHELEVA, Zara - KOVÁČ, Jozef. Stability of magnetite 

based nanoparticles dispersed in different types of polymers using ultra-fine milling 

approach. In INCOME 2017 : Book of Abstracts, 9th International Conference on 

Mechanochemistry and Mechanical Alloying, September 3-7, Košice [elektronický 

zdroj]. - Košice : Medzinárodná mechanochemická asociácia (IMA), 2017, p. 144. 

ISBN 978-80-972927-4-4. 

AFH07 DIMITRIEV, O. P. - GRYNKO, D.O. - FEDORYAK, A.M. - DOROSHENKO, T.P. - 

KRATZER, M. - NOSKOV, Z. V. - OGURSTOV, N.A. - PUD, A.A. - BALÁŽ, Peter 

- TEŠINSKÝ, Matej - HEGEDUS, Michal. Photovoltaic response of bulk 

heterojunctions based on nanopowders of kesterite and n-type semiconductors. In 

INCOME 2017 : Book of Abstracts, 9th International Conference on 

Mechanochemistry and Mechanical Alloying, September 3-7, Košice [elektronický 

zdroj]. - Košice : Medzinárodná mechanochemická asociácia (IMA), 2017, p. 123. 

ISBN 978-80-972927-4-4.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových 

nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom). 

AFH08 DUTKOVÁ, Erika - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - ŠKORVÁNEK, Ivan - SAYAGUÉS, 

Mária Jesús - ŠKORVÁNEK, Ivan - ZORKOVSKÁ, Anna - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - 

KOVÁČ, Jaroslav - BALÁŽ, Peter. Structural, magnetic and optical properties of 

mechanochemically synthesized CuFeS2 nanoparticles. In INCOME 2017 : Book of 

Abstracts, 9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical 

Alloying, September 3-7, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Medzinárodná 

mechanochemická asociácia (IMA), 2017, p. 149. ISBN 978-80-972927-4-4.(VEGA 

č. 2/0027/14 : Mechanochémia tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách. 

APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k 

materiálom a liekom). 

AFH09 MARKUŠOVÁ BUČKOVÁ, Lucia - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - ORIŇÁK, Andrej - 

KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - BALÁŽ, Matej - KOVAĽ, 

Karol. Degradation behaviour of porous iron materials with polymer coating in 

simulated body fluid. In New trends in chemistry : Book of Abstracts New trends in 

chemistry, research and education at Faculty of Sciences of P. J. Šafárik University in 

Košice 4. 11. 2016. - Košice : Copyright ÚCHV, 2016, p. 37. ISBN 

978-80-8152-457-8. 

AFH10 MARKUŠOVÁ BUČKOVÁ, Lucia - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - ORIŇÁK, Andrej - 

GOREJOVÁ, Radka - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - 

BALÁŽ, Matej - VANÝSEK, Petr - MUDROŇ, Pavol - KOVAĽ, Karol. Iron based 

biomaterials with polymer coating. In The 3rd international conference on 

nanomaterials: fundamentals and applications : Book of abstracts. Štrbské Pleso, 

9.-11.10.2017. - NFA, 2017. ISBN 978-80-8152-530-8.(international conference on 

nanomaterials: fundamentals and applications). 

AFH11 SHPOTYUK, Oleh - BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Peter - DEMCHENKO, 
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Pavlo - SHPOTYUK, Yaroslav - CEBULSKI, J. Mechanochemically-driven 

amorphization in overstoichiometric arsenic sulfides. In INCOME 2017 : Book of 

Abstracts, 9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical 

Alloying, September 3-7, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Medzinárodná 

mechanochemická asociácia (IMA), 2017, p. 67. ISBN 978-80-972927-4-4. 

AFH12 SHPOTYUK, Yaroslav - CEBULSKI, J. - DEMCHENKO, Pavlo - BUJŇÁKOVÁ, 

Zdenka - BALÁŽ, Peter - SHPOTYUK, Oleh. Effect of mechanochemical milling on 

the FSDP-related XRD correlations in overstoichiometric As-Se glassy alloys. In 

INCOME 2017 : Book of Abstracts, 9th International Conference on 

Mechanochemistry and Mechanical Alloying, September 3-7, Košice [elektronický 

zdroj]. - Košice : Medzinárodná mechanochemická asociácia (IMA), 2017, p. 155. 

ISBN 978-80-972927-4-4. 

AFH13 TOTHOVÁ, Erika - WITTE, Ralf - DA SILVA, K. L. - ZORKOVSKÁ, Anna - 

SENNA, M. - HAHN, Horst - HEITJANS, Paul - ŠEPELÁK, Vladimír. 

Mechanochemical synthesis of LiFeGe2O6 and LiFeTi2O6. In INCOME 2017 : Book 

of Abstracts, 9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical 

Alloying, September 3-7, Košice. - Košice : Medzinárodná mechanochemická 

asociácia (IMA), 2017, p. 97. ISBN 978-80-972927-4-4.(VEGA 2/0175/17 : Štúdium 

fyzikálno-chemických vlastností nanooxidov pripravených kombinovanou 

mechanochemicko/termickou syntézou. AdOX : Vzťahy medzi štruktúrou a 

funkčnými vlastnosťami vo vyspelých nanooxidoch určených pre uskladňovanie 

energie (Structure-function relationship of advanced nanooxides for energy storage 

devices)). 

AFH14 ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - LOVÁS, Michal - DOLINSKÁ, Silvia - ČABLÍK, 

Vladimír - HREDZÁK, Slavomír. The Influence of Microwave Radiation on 

Crushability and Grindability of Raw Materials. In INCOME 2017 : Book of 

Abstracts, 9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical 

Alloying, September 3-7, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Medzinárodná 

mechanochemická asociácia (IMA), 2017, p. 142. ISBN 978-80-972927-4-4.(VEGA 

2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po 

baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza 

polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). 

AFH15 ZUBRIK, Anton - MATIK, Marek - LOVÁS, Michal - DANKOVÁ, Zuzana - 

HREDZÁK, Slavomír - ŠEPELÁK, Vladimír. Mechanochemical synthesis of coal 

based magnetic carbon for  As(V) and Cd(II) removal. In INCOME 2017 : Book of 

Abstracts, 9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical 

Alloying, September 3-7, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Medzinárodná 

mechanochemická asociácia (IMA), 2017, p. 141. ISBN 978-80-972927-4-4. 

  

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch  
 

BDF01 LABAŠ, Milan. Metódy určovania abrazívnosti hornín používané v Ústave 

geotechniky SAV. In SZVK, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 25-28.(VEGA č. 2/0160/15 : 

Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu. ITMS 26220120038 

: Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov). 

BDF02 LABAŠ, Milan. Použitie plameňa pre rozpojovanie hornín. In SZVK, 2017, vol. 2017, 

no. 2, p. 13-17.(VEGA č. 2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a 

horninového masívu. VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie 

rozpojovania hornín z vibračného signálu). 
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DAI Dizertačné a habilitačné práce  
 

DAI01 JÁGER, Dávid. Hodnotenie priemyselných perzistentných polutantov metódou 

hmotnostnej spektrometrie. Školiteľ: Kupka D.,. Ústav Geotechniky Slovenskej 

akadémie vied : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a 

recyklácie, 2017. 97s.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil 

Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia 

zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). 

DAI02 ŠTYRIAKOVÁ, Darina. Bioremediacia znečisteného prostredia autochtónnými 

baktériami : písomná práca k dizertačnej skúške. Školiteľ: Kupka, D. Ústav 

geotechniky Slovenskej akadémie vied, Košice : Technická univerzita v Košiciach, 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, 2017. 145s.(VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj 

bioremediačnej  technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). 

  

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy ...)  
 

FAI01 Waste Recycling 20 : Proceedings of 20th International Conference on Waste 

Recycling, December 7, 2017, Kosice, Slovakia. Eds. Behunová, D., Ivaničová, L., ; 

rec. Bálintová, M., Hredzák, S., Čablik, V.,(20th International Conference on Waste 

Recycling). 

FAI02 21st International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník 

prednášok z konferencie 1.-3.6.2017, VŠB-TU Ostrava,. Ed.: Čablík Vladimír, 

Čablíková Lucie, ; rec.: Rudolf Tomanec, Jiří Zegzulka, Barbara Tora, Zbigniew 

Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia 

Dolinská, Sylwester Želazny, Hong Nguyen Vu, Dorota Wawrzak. VŠB-TU Ostrava : 

Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava. ISBN 

978-80-248-4049-9. 

FAI03 Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : XXVI. 

Vedecké sympózium, 19.-20. október 2017. Ed. Hredzák, S. ; rec. Hredzák S., Lešník, 

F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. Košice : Slovenská banícka 

spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 

2017. ISBN 978-80-89883-03-5(Vedecké sympózium). 

FAI04 INCOME 2017 : Book of Abstracts, 9th International Conference on 

Mechanochemistry and Mechanical Alloying, September 3-7, Košice [elektronický 

zdroj]. Eds. Šepelák, V., Tóthová, E.,. Košice : Medzinárodná mechanochemická 

asociácia (IMA), 2017. CD-ROM. ISBN 978-80-972927-4-4. 

  

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií  
 

GII01 BEHUNOVÁ, Dominika. Syntetické nanočastice pri čistení vôd a pôd a ich interakcia 

so životným prostredím : písomná práca k dizertačnej skúške. Školiteľ: Václavíková 

M.,. Ústav Geotechniky Slovenskej akadémie vied : Technická univerzita v 

Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, 2017. 

55s.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from 

Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous 

and Nanostructured Materials for Medical. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza 

polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). 

GII02 HANČUĽÁK, Jozef. Špecifikácia a posúdenie rizika pravdepodobne 

azbestocementového materiálu z areálu Správy mestskej zelene v Bernátovciach na 

okolité prostredie. : Expertíza pre Správu mestskej zelene v Košiciach. Ústav 
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Geotechniky SAV Košice, Apríl 2017. 4s. 

GII03 HREDZÁK, Slavomír - GEŠPEROVÁ, Danka - MATIK, Marek - ŠESTINOVÁ, 

Oľga - STUCHLÁ, Katarína - ŽÁKOVÁ, Janette - SZABOVÁ, Zuzana. Protokol o 

výsledku rozboru trosiek pre VSK Minerál, s.r.o. Košice. : Expertíza,. Ústav 

Geotechniky SAV Košice, november 2017. 5s. 

GII04 HREDZÁK, Slavomír - MATIK, Marek - ZUBRIK, Anton. Protokol o výsledku 

rozboru vzoriek sadzí pre HC LOGISTIK s.r.o. Bratislava. : Expertíza. ÚGt SAV 

Košice, október 2017. 1s. 

GII05 LABAŠ, Milan. Protokol o stanovení abrazívnosti hornín pre DPP Žilina, s.r.o., 

pracovisko Žilina : Expertíza. ÚGt SAV Košice, august 2017. 

GII06 LABAŠ, Milan. Protokol o stanovení abrazívnosti hornín pre CADECO, a.s., 

stredisko Žilina : Expertíza. UGt SAV Košice, máj 2017. 8s. 

GII07 RUDZANOVÁ, Dominika. Odstraňovanie organických polutantov z priemyselných 

odpadových vôd pomocou vybraných druhov símych bakterií : Písomná práca k 

dizertačnej skúške. Školiteľ: Luptáková, A.,. Ústav Geotechniky Slovenskej 

akedémia vied : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metarulgie a 

recyklácie, 2017. 63s.(VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v 

procesoch syntézy a degradácie materiálov). 

GII08 TEŠINSKÝ, Matej. Mechanochemické postupy spracovania prírodných a 

syntetických minerálov : písomná časť k dizertačnej skúške. Školiteľ: Baláž, P.,. 

Ústav Geotechniky Slovenskej akadémie vied, Košice : Technická univerzita v 

Košiciach, Hutnická fakulta. 65s.(APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových 

nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom. VEGA č. 2/0027/14 : 

Mechanochémia tuhých látok pre využitie v nanotechnológiách). 

  

  

Ohlasy (citácie):  
  

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  
 

AAA01 BALÁŽ, Peter. Extractive metallurgy of activated minerals. Amsterdam : Elsevier 

Science B.V., 2000. 278 p. Process Metallurgy, 10. ISBN 978-0-444-50206-3. 

Citácie: 

1. [1.1] ALEX, T. C. - KUMAR, Rakesh - ROY, S. K. - MEHROTRA, S. P. 

Mechanical Activation of Al-oxyhydroxide Minerals-A Review. In MINERAL 

PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY REVIEW. ISSN 0882-7508, 

JAN 2 2016, vol. 37, no. 1, p. 1-26., WOS 

2. [1.1] CATALDO, S. – GIANGUZZA, A. – MILEA, D. – MURATORE, N. – 

PETTIGNANO, A.  Pb(II) adsorption by a novel activated carbon – alginate 

composite material. A kinetic and equilibrium study. In: International Journal of 

Biological Macromolecules. ISSN 1879-0003, 2016, Vol. 92, 1 November 2016, P. 

769-778, WOS 

3. [1.1] ERMOLOVICH, E.A. - ERMOLOVICH, O.V. Effects of mechanical 

activation on the structural changes and microstructural characteristics of the 

components of ferruginous quartzite beneficiation tailings. In INTERNATIONAL 

JOURNAL OF MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY, Volume 26, Issue 6, p. 

1043-1049, DOI: 10.1016/j.ijmst.2016.09.012, WOS 

4. [1.1] HOSEINPUR, Arman - JALALY, Maisam - BAFGHI, Mohammad Sh. - 

KHAKI, Jalil Vahdati - SAKAKI, Masoud. The effect of preliminary mechanical 

activation on the zinc loss control in combustive reduction of MoO3 by Zn. In 

INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD 
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MATERIALS. ISSN 0263-4368, JAN 2016, vol. 54, p. 251-259., WOS 

5. [1.1] KIM, E. - SPOOREN, J. - BROOS, K. - NIELSEN, P. - HORCKMANS, L. - 

GEURTS, R. - VRANCKEN, K. C. - QUAGHEBEUR, M. Valorization of stainless 

steel slag by selective chromium recovery and subsequent carbonation of the 

matrix material. In JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. ISSN 0959-6526, 

MAR 20 2016, vol. 117, p. 221-228., WOS 

6. [1.1] KLEIV, R. A. - THORNHILL, M. The effect of mechanical activation in the 

production of olivine surface area. In Minerals Engineering. ISSN 08926875, 

2016-04-01, 89, pp. 19-23., WOS 

7. [1.1] LANE, Daniel J. - COOK, Nigel J. - GRANO, Stephen R. - EHRIG, Kathy. 

Selective leaching of penalty elements from copper concentrates: A review. In 

MINERALS ENGINEERING. ISSN 0892-6875, 2016, vol. 98, no., pp. 110-121., 

WOS 

8. [1.1] MEHROTRA, S. P. - ALEX, T. C. - GREIFZU, G. - KUMAR, Rakesh. 

Mechanical Activation of Gibbsite and Boehmite: New Findings and their 

Implications. In TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS. 

ISSN 0972-2815, JAN 2016, vol. 69, no. 1, p. 51-59., WOS 

9. [1.1] RATHER, SU – TAIMOOR, AA – MUHAMMAD, A – ALHAMED, YA – 

ZAMAN, SF – ALI, AM.  Kinetics of hydrogen adsorption on MgH2/CNT 

composite. In MATERIALS RESEARCH BULLETIN, Volume 77,  Pages 23-28, 

DOI: 10.1016/j.materresbull.2016.01.025, Published: MAY 2016, WOS 

10. [1.1] UYSAL, T. - MUTLU, H.S. - ERDEMOGLU, M. Effects of mechanical 

activation of colemanite (Ca2B6O11 center dot 5H(2)O) on its thermal 

transformations. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING. 

ISSN 0301-7516, JUN 10 2016, vol. 151, p. 51-58., WOS 

11. [1.2] BALÁŽ, M. –  FICERIOVÁ, J. – BRIANČIN, J. Influence of milling on the 

adsorption ability of eggshell waste. In:Chemosphere. ISSN 0045-6535, 2016 Vol. 

146, 2016, P. 458-471, SCOPUS 

12. [1.2] MIZOGUCHI, K.,  HIROSE, T., Transient water adsorption on newly 

formed fault gouge and its relation to frictional heating.In: Geophysical Research 

Letters. ISSN 0094-8276, 2016, Vol. 43, Iss. 15, P. 7921-7927, SCOPUS 

13. [1.2] PEREZ, N., Electrochemistry and corrosion science: Second editio 

(Book) ISBN: 978-331924847-9;978-331924845-5, 13 September 2016, P. 1-455, 

SCOPUS 

14. [1.2] YUSUPOV, T.S. – KONDRATYEV, S.A. – BAKSHEEVA, I.I. 

Production-induced cassiterite-sulfide mineral formation structural-chemical and 

technological properties. In: Obogashchenie Rud, ISSN 0202-3776, 2016 Iss. 5, P. 

26-31., SCOPUS 

AAA02 BALÁŽ, Peter. Mechanochemistry in Nanoscience and Minerals Engineering. Berlín 

: Springer-Verlag Berlín Heidelberg, 2008. 413 p. ISBN 978-3-540-74854-0. 

Citácie: 

1. [1.1] AKHGAR, B.N. - POURGHAHRAMANI, P. Mechanochemical reduction of 

natural pyrite by aluminum and magnesium. In JOURNAL OF ALLOYS AND 

COMPOUNDS. ISSN 0925-8388, FEB 5 2016, vol. 657, p. 144-151., WOS 

2. [1.1] ALEX, T.C. - KUMAR, R. - ROY, S.K. - MEHROTRA, S.P. Mechanical 

Activation of Al-oxyhydroxide Minerals-A Review. In MINERAL PROCESSING 

AND EXTRACTIVE METALLURGY REVIEW. ISSN 0882-7508, JAN 2 2016, vol. 

37, no. 1, p. 1-26., WOS 

3. [1.1] BUKOVSKY, EV. – CASTRO, KP. – WYATT, BM. – BOLTALINA, OV. – 

STRAUSS, SH. Anaerobic vs. aerobic preparation of silicon nanoparticles by 

stirred media milling. The effects of dioxygen, milling solvent, and milling time on 

particle size, surface area, crystallinity, surface/near-surface composition, and 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

114 

reactivity.  In RSC ADVANCES, Volume 6, Issue 113, p. 112370-112380, DOI: 

10.1039/c6ra19565b, Published: 2016, WOS 

4. [1.1] CAGNETTA, G. - ROBERTSON, J. - HUANG, J. - ZHANG, K.L. - YU, G. 

Mechanochemical destruction of halogenated organic pollutants: A critical review. 

In JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS. ISSN 0304-3894, AUG 5 2016, vol. 

313, p. 85-102., WOS 

5. [1.1] DJOBO, JNY.  – ELIMBI, A.  – TCHAKOUTE, HK.  – KUMAR, S. 

Mechanical activation of volcanic ash for geopolymer synthesis: effect on reaction 

kinetics, gel characteristics, physical and mechanical properties. In RSC 

ADVANCES, Volume 6,  Issue 45, p. 39106-39117, DOI: 10.1039/c6ra03667h, 

Published: 2016, WOS 

6. [1.1] DONG, Y – SCHNEIDER, L – HU, T – JAAKKOLA, M – HOLM, J – 

LEVEQUE, JM – LASSI, U. Direct acid-catalysed mechanical depolymerisation of 

fibre sludge to reducing sugars using planetary milling. In BIOMASS & 

BIOENERGY, Volume 86,  p. 36-42, DOI: 10.1016/j.biombioe.2016.01.006, 

Published: MAR 2016., WOS 

7. [1.1] DULIAN, P. - BURAS, M. - ZUKOWSKI, W. Modyfication of 

photocatalytic properties of titanium dioxide by mechanochemical method. In 

POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY. ISSN 1509-8117, SEP 2016, 

vol. 18, no. 3, p. 68-71., WOS 

8. [1.1] DVORAK, K. - DOLAK, D. - DOCKAL, J. Comparison of separate and 

co-grinding of the blended cements with the pozzolanic component. In ECOLOGY 

AND NEW BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS 2016. ISSN 1877-7058, 

2016, vol. 151, p. 66-72., WOS 

9. [1.1] DVORAK, K. - HAJKOVA, I. THE EFFECT OF HIGH-SPEED 

GRINDING TECHNOLOGY ON THE PROPERTIES OF FLY ASH. In 

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE. ISSN 1580-2949, SEP-OCT 2016, vol. 50, no. 5, 

p. 683-687., WOS 

10. [1.1] EBRAHIMI-KAHRIZSANGI, R. - MAHABADI, M.K. - TORABI, O. An 

investigation on the mechanochemical behavior of the Ca-C-Cu2O-WO3 

quaternary system to synthesize the Cu-WC nanocomposite powder. In 

INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD 

MATERIALS. ISSN 0263-4368, JAN 2016, vol. 54, p. 75-81., WOS 

11. [1.1] FAHAMI, A. - BEALL, G.W. - BETANCOURT, T. Synthesis, bioactivity 

and zeta potential investigations of chlorine and fluorine substituted 

hydroxyapatite. In MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS 

FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS. ISSN 0928-4931, FEB 1 2016, vol. 59, p. 

78-85., WOS 

12. [1.1] FAHAMI, A. - BEALL, G.W. Structural and morphological 

characterization of Mg0.8Al0.2(OH)(2)Cl-0.2 hydrotalcite produced by 

mechanochemistry method. In JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY. ISSN 

0022-4596, JAN 2016, vol. 233, p. 422-427., WOS 

13. [1.1] FERENCZ, Zs. – SZABADOS, M. – VARGA, G. – CSENDES, Z. – 

KUKOVECZ, A. – KONYA, Z. –  CARLSON, S. – SIPOS, P. – PALINKO, I. 

Mechanochemical synthesis and intercalation of Ca(II)Fe(III)-layered double 

hydroxides. In JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, Volume 233, p. 

236-243, DOI: 10.1016/j.jssc.2015.10.038, Published: JAN 2016, WOS 

14. [1.1] FISCHER, F. – WENZEL, KJ. – RADEMANN, K. – EMMERLING, F. 

Quantitative determination of activation energies in mechanochemical reactions. 

In PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, Volume 18,  Issue 33, p. 

23320-23325, DOI: 10.1039/c6cp04280e, Published: SEP 7 2016, WOS 

15. [1.1] GORDINA, N.E. - PROKOFEV, V.Y. - KUL'PINA, Y.N. - PETUHOVA, 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

115 

N.V. - GAZAHOVA, S.I. - HMYLOVA, O.E. Effect of ultrasound on the synthesis of 

low-modulus zeolites from a metakaolin. In ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. 

ISSN 1350-4177, NOV 2016, vol. 33, p. 210-219., WOS 

16. [1.1] HASSANZADEH-TABRIZI, S.A. - BADR, H.H. - ALIZADEH, S. In situ 

synthesis of vanadium carbide-copper nanocomposite by a modified 

mechanochemical combustion method. In CERAMICS INTERNATIONAL. ISSN 

0272-8842, JUN 2016, vol. 42, no. 8, p. 9371-9374., WOS 

17. [1.1] HASSANZADEH-TABRIZI, S.A. - DAVOODI, D. - BEYKZADEH, A.A. - 

SALAHSHOUR, S. Fast mechanochemical combustion synthesis of nanostructured 

vanadium boride by a magnesiothermic reaction. In CERAMICS 

INTERNATIONAL. ISSN 0272-8842, JAN 2016, vol. 42, no. 1, B, p. 1812-1816., 

WOS 

18. [1.1] HU, R. - FURUKAWA, T. - WANG, X.K. - NAGATSU, M. Highly 

concentrated amino group-functionalized graphite encapsulated magnetic 

nanoparticles fabricated by a one-step arc discharge method. In CARBON. ISSN 

0008-6223, DEC 2016, vol. 110, p. 215-224., WOS 

19. [1.1] ICTEN, O. - HOSMANE, N.S. - KOSE, D.A. - ZUMREOGLU-KARAN, B. 

Production of Magnetic Nano-bioconjugates via Ball Milling of Commercial Boron 

Powder with Biomolecules. In ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND 

ALLGEMEINE CHEMIE. ISSN 0044-2313, JUL 2016, vol. 642, no. 14, p. 

828-832., WOS 

20. [1.1] ILIC, B. - RADONJANIN, V. - MALESEV, M. - ZDUJIC, M. - MITROVIC, 

A. Effects of mechanical and thermal activation on pozzolanic activity of kaolin 

containing mica. In APPLIED CLAY SCIENCE. ISSN 0169-1317, APR 2016, vol. 

123, p. 173-181., WOS 

21. [1.1] ISAAC, J. - GANGULY, S. - GHOSH, A. Co-milling of telmisartan with 

poly(vinyl alcohol) - An alkalinizer free green approach to ensure its 

bioavailability. In EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND 

BIOPHARMACEUTICS. ISSN 0939-6411, APR 2016, vol. 101, p. 43-52., WOS 

22. [1.1] JHAJHARIA, R. – JAIN, D. – SENGAR, A. – GOYAL, A. – SONI, PR. 

Synthesis of copper powder by mechanically activated cementation. In POWDER 

TECHNOLOGY, Volume 301, p. 10-15, DOI: 10.1016/j.powtec.2016.05.031, 

Published: NOV 2016, WOS 

23. [1.1] KANUCHOVA, M. –DRABOVA, M. – SISOL, M. – MOSEJ, J. – 

KOZAKOVA, L. – SKVARLA, J. Influence of mechanical activation of fly ash on the 

properties of geopolymers investigated by XPS method. In ENVIRONMENTAL 

PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, Volume 35, Issue 5, p. 1338-1343. DOI: 

10.1002/ep.12353, Published: SEP 2016, WOS 

24. [1.1] KIM, E. – SPOOREN, J. – BROOS, K. – NIELSEN, P. – HORCKMANS, L. 

– GEURTS, R. – VRANCKEN, KC. – QUAGHEBEUR, M. Valorization of stainless 

steel slag by selective chromium recovery and subsequent carbonation of the 
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25. [1.1] KONISHI, Y. - KADOTA, K. - TOZUKA, Y. - SHIMOSAKA, A. - 
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mechanochemical process analyzed using DEM simulation. In POWDER 
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MINERALS ENGINEERING. ISSN 0892-6875, FEB 2016, vol. 86, p. 24-33., WOS 

27. [1.1] LI, X.W. - LEI, Z.W. - QU, J. - LI, Z. - ZHANG, Q.W. Separation of copper 
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farebných a vzácnych kovov. Dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti 

kandidáta technických vied. Národná univerzita nerastných surovín „Gornyj“, 

Sankt Peterburg – National Mineral Resources University (Mining University) 

Saint Petersburg, 2016, 114 strán (v ruštine). (ПОПОВ, А.A. 

Гидрометаллургическая технология переработки цинксодержащей пыли 

сталеплавильного производства. Специальность 05.16.02 – Металлургия 

черных, цветных и редких металлов. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата технических наук. «Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный» Санкт - Петербург – 2016, 115 c.) 

8. [3.1] POPOV, A.A. – PETROV, G.V. Disposal of Steel Industry Zinc-Contaning 

Dust. In   Nakladanie so zinok obsahujúcimi prachmi z výroby ocele. Bulletin of 

the Irkutsk State Technical University, No. 4 (111), 2016, P. 169-177. ]  POPOV, 

A.A. – PETROV, G.V. Disposal of Steel Industry Zinc-Contaning Dust. In   

Nakladanie so zinok obsahujúcimi prachmi z výroby ocele. Bulletin of the Irkutsk 

State Technical University, No. 4 (111), 2016, P. 169-177. 

9. [3.1] STEER, J.M. Research into Material Recovery Techniques and the 

Utilisation of Solid Fuels in an Industrial Context. A thesis submitted to Cardiff 

University for the degree of Doctor of Philosophy. Institute of Energy, Environment 

& Sustainability School of Engineering, Cardiff University, November 2015, 114 

pages. 

ADNA13 VEREŠ, Ján - DANKOVÁ, Zuzana. Study of the treated and magnetically modified 

bentonite as possible sorbents of heavy metals. In Acta Montanistica Slovaca, 2009, 

roč. 14, č. 2, s. 152-155. (2009 - WOS, SCOPUS). ISSN 1335-1788. 

Citácie: 

1. [1.1] ROZUMOVÁ, Lucia - ŽIVOTSKÝ, Ondřej - SEIDLEROVÁ, Jana - 

MOTYKA, Oldřich - ŠAFAŘÍK, Ivo - ŠAFAŘÍKOVÁ, Mirka. Magnetically modified 

peanut husks as an effective sorbent of heavy metals. In Journal of Environmental 

Chemical Engineering, 2016-03-01, 4, 1, pp. 549-555., WOS  

 

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS  
 

ADNB01 MIKLÚŠOVÁ, Viera - TRÉFOVÁ, Ľudmila - IVANIČOVÁ, Lucia - KREPELKA, 

František. Acoustic signal - New feature in monitoring of rock disintegration process. 

In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2006, vol. 36, spec.iss., p. 125-133. 

(2006 - SCOPUS). ISSN 1335-2806. 

Citácie: 

1. [3.1] RAJESH KUMAR, B. - VARDHAN, H. Rock Engineering Design - 

Properties andApplications of Sound Level. CRC Press, Taylor&Francis Group, 

ISBN 978-1-4665-8295-8, p.171, WOS  

 

*AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  
 

AEC01 DOLINSKÁ, Silvia - LOVÁS, Michal - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - HREDZÁK, 

Slavomír - JAKABSKÝ, Štefan - MATIK, Marek. Application of the microwave 

energy at the extraction of organic compounds from natural materials. In Modern 
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Management of  Mine Producing, Geology and Environmental Protection : 

proceedings from 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 

(Albena: 20-25 June 2011). Eds. N., Sabotinov, M., Mazhdrakov. - Albena (Bulgaria) 

: SGEM, 2011, p. 1083-1090. ISSN 1314-2704.(International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference). 

Citácie: 

1. [1.2] UGWU K.E. – UKOHA, P.O. Impacts of Extraction Methods and Solvent 

Systems in the Assessment of Toxic Organic Compounds in a Solid Matrix. In Asian 

Journal of Chemistry and Pharmaceutical Sciences, Vol. 1(1), 2016, P. 23-28., 

SCOPUS 

2. [3.1] MOHAMED, A.H. – M'HAMED, M. – FATMA, M.F. – HICHEM, B.M. Air 

Pollution Mapping with BioIndicators in Urban Areas, Chapter 7, P. 163-181, 

DOI: 10.5772/65299. In SALLIS, P.  (ed.) Air Quality - Measurement and 

Modeling. InTech, 2016, ISBN 978-953-51-2765-9, Print ISBN 

978-953-51-2764-2, 194 pages 

AEC02 FINDORÁKOVÁ, Lenka - ŠESTINOVÁ, Oľga - HANČUĽÁK, Jozef - ŠPALDON, 

Tomislav. Thermal analysis and mineralogical characterization of contaminated 

sediment in particle-size fractions from sludge bed Slovinky, eastern Slovakia. In 

Ecology, Economics, Education and Legislation SGEM 2013 : proceedings from 13th 

International Multidisciplinary Scientific Geokonference SGEM 2013, 16-22 June, 

2013, Albena Co. Bulgaria. Volume I.Ecology and Environmental Protection. - Sofia, 

Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., Andrey Lyapchev, Blvd 1797 Sofia, Bulgaria, 

2013, p. 1093-1098. ISBN 978-619-7105-04-9. ISSN 1314-2704.(International 

Multidisciplinary Scienctific Geoconference). 

Citácie: 

1. [1.1] SCHÜTZ, Tomáš - DOLINSKÁ, Silvia - HUDEC, Pavol - 

MOCKOVČIAKOVÁ, Annamária - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. Cadmium 

Adsorption on Manganese Modified Bentonite and Bentonite-Quartz Sand Blend. 

In International Journal of Mineral Processing, 2016, vol. 150, p. 32-38. (1.617 - 

IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0301-7516., WOS 

2. [1.2] KOZÁKOVÁ, Ľubica - ZELEŇÁK, Miroslav - BAKALÁR, Tomáš - 

ZELEŇÁK, Fridrich. Elimination of heavy metals from the material of sludge bed 

slovinky. In Solid State Phenomena, 2016-01-01, 244, pp. 228-233., SCOPUS 

AEC03 FUTÓ, Jozef - KREPELKA, František - IVANIČOVÁ, Lucia. Optimalization of rock 

cutting process using the simulation methods. In ICCC 2011 : proceedeings of the 

ICCC, Velké Karlovice, Ostrava ČR25-28 MAY 2011. 12 th. Eds.Babiuch M., 

Smutný P., Wagnerová R., Abraham A., Snasel V., Farana R. - Ostrava : VŠB  

Technically University of  Ostrava, 2011, p. 124-126. ISBN 978-1-61284-359-9.(12 

th International Carpathian Control Conference). 

Citácie: 

1. [1.1] LACIAK. M - KAČUR. J - DURDAN. M - FLEGNER. P. System of indirect 

measurement temperature of melt with adaptation module. In Proceedings of the 

2015 16th International Carpathian Control Conference, ICCC 2015. ISBN 

978-147997370-5, 30 June 2015, Article number 7145088, pp. 277-281, WOS 

AEC04 KOTULIČOVÁ, Ingrida - MANKO, Peter - KUPKA, Daniel - KOVAŘÍK, Michal. 

The Impact of Habitat Degradation and Water Contamination on the 

Macroinvertebrate Fauna of Smolník Stream. In 17th International Conference on 

Waste Recycling [elektronický zdroj]. Eds. Jenčárová, J., Václavíková, M., Ivaničová, 

L., Štefušová, K. - Košice : Institute of Geotechnics SAS, Košice, November 2013, 

p.114-118. ISBN 978-80-970034-6-3. Požaduje sa PDF(Waste Recykling 17 : 

Recyklácia odpadov 17). 

Citácie: 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

201 

1. [1.1] BALINTOVA, M. – SINGOVSZKA, E. – VODICKA, R. – PURCZ, P. 

Statistical Evaluation of Dependence Between pH, Metal Contaminants, and Flow 

Rate in the AMD-Affected Smolnik Creek. In: MINE WATER AND THE 

ENVIRONMENT, Vol. 35, Issue 1, P. 10-17, DOI: 10.1007/s10230-014-0324-2, 

Published: MAR 2016, WOS 

AEC05 MAČINGOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Alena. Recovery of metals from acid mine 

drainage by selective sequential precipitation. In Modern Management of  Mine 

Producing, Geology and Environmental Protection : proceedings from 11th 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference (Albena: 20-25 June 2011). 

Eds. N., Sabotinov, M., Mazhdrakov. - Albena (Bulgaria) : SGEM, 2011, p. 573-578. 

ISSN 1314-2704.(International Multidisciplinary Scientific GeoConference). 

Citácie: 

1. [1.1] MASINDI, Vhahangwele - GITARI, Mugera W. - TUTU, Hlanganani - DE 

BEER, Marinda. Fate of inorganic contaminants post treatment of acid mine 

drainage by cryptocrystalline magnesite: Complimenting experimental results with 

a geochemical model. In JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL 

ENGINEERING. ISSN 2213-3437, 2016, vol. 4, no. 4, pp. 4846-4856., WOS 

AEC06 ŠPALDON, Tomislav - KUPKA, Daniel - HANČUĽÁK, Jozef - ŠESTINOVÁ, Oľga 

- FINDORÁKOVÁ, Lenka. Comparing of Sulphates Removing from Real Mine 

Water and Model Solution Using Barium Salts. In 14th GeoConference on Energy and 

Clean Technologies : proceedings from International Multidisiplinary Scientific 

GeoConference 17-26 June 2014. II.Ecology and Environmental Protection. - Sofia, 

Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., Andrey Lypchev Blvd., 1797 Sofia, Bulgaria, 

2014, p. 139-146. ISBN 978-619-7105-18-6. ISSN 1314-2704.(International 

Multidisciplinary Scientific Geoconferences : SGEM 2014). 

Citácie: 

1. [1.1] DINU, L. R. - CONSTANTIN, L. A. - COSMA, C. - ALEXIE, M. - NITOI, I. 

A SUSTAINABLE APPROACH FOR THE MINE WATER TREATMENT. In 

ECOLOGY, ECONOMICS, EDUCATION AND LEGISLATION CONFERENCE 

PROCEEDINGS, SGEM 2016, VOL I. ISSN 1314-2704, 2016, vol., no., pp. 11-17., 

WOS  

 

*AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  
 

AEE01 LUPTÁKOVÁ, Alena - BÁLINTOVÁ, Magdaléna - MAČINGOVÁ, Eva - 

JENČÁROVÁ, Jana - PRAŠČÁKOVÁ, Mária. Remediation of acid mine drainage in 

the deposit Smolnik by physical and biological-chemical methods. In CEST 2009 : 

11th International conference on environmental science and technology, Chania, sept. 

3rd-5th, 2009,  P. 773-779. ISSN 1106-5516.(International conference on 

environmental science and technology). 

Citácie: 

1. [1.1] ŠPALDON, T. - HANČUĽÁK, J. - ŠESTINOVÁ, O. - FINDORÁKOVÁ, L. - 

FEDOROVÁ, E. Effective ways of desulphurization of acid mine drainage. In 

Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2016, 

vol. 17, no. 1, p. 195-199. ISSN 1640-4920., WOS 

2. [3.1] ŠPALDON, T. - HANČUĽÁK, J. - ŠESTINOVÁ, O. - FINDORÁKOVÁ, L. - 

FEDOROVÁ, E. Desulphurisation of pre-treated and untreated mine water from 

Smolník mine. In 20th Conference on Environment and Mineral Processing : 

zborník prednášok z konferencie VŠB-TU Ostrava, 2.-4.6.2016. Ed. Čablík, V. 

VŠB-TU Ostrava: Publishing services department, VŠB-Technical University of 

Ostrava, 2016, p. 285-289. ISBN 978-80-248-3923-3.  
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AEMB Abstrakty vedeckých prác v zahraničných neimpaktovaných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo SCOPUS  
 

AEMB01 LEŠŠO, Igor - FUTÓ, Jozef - KREPELKA, František. Optimisation methods of 

disintegration of rocks by rotary drilling. In Metalurgija, 2002, vol. 41, no. 3, p. 

215-268. (0.071 - IF2001). (2002 - WOS, SCOPUS). ISSN 0543-5846.(5th 

International Symposium of Croatian Metallurgical Society : Materials and 

Metallurgy, “D” Metallurgy and Related Topics Section). 

Citácie: 

1. [1.1] KRÚPA, Víťazoslav - LAZAROVÁ, Edita - IVANIČOVÁ, Lucia - 

KRUĽÁKOVÁ,Mária - FERIANČÍKOVÁ, Katarína - LABAŠ, Milan. Assessment of 

Wear of Diamond Core Drilling Bits. In 17th International Carpatian Control 

Conference: proceedings, May 29 - June 1, 2016 Tatranská Lomnica, [elektronický 

zdroj]. Eds. Petráš, I., Podlubný, I., Kačur, J. - Fakulta BERG, TU Košice, 2016, p. 

396-400. ISBN 978-1-4673-8605-0., WOS  

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 

AFC01 BALÁŽ, Peter - KAMMEL, R. - SEKULA, Felix - JAKABSKÝ, Štefan. 

Mechanochemical leaching: the possibility to influence the rate of metals extraction 

from refractory ores. In Proceedings of the XX International Mineral Processing 

Congress : 21-26 September 1997, Aachen, Germany. Vol. 4.Solid-liquid separation, 

hydro- and biohydrometallurgy. Eds. Hoberg, H., Blottnitz, H.,. - 1997, p. 149-159. 

ISBN 3980486079, 9783980486071. 

Citácie: 

1. [3.1] SANDSTRÖM, Åke. Mechanochemical Treatment in Metallurgy: An 

Overview. In Conference in Minerals Engineering 2016, 2 - 3 Feb. 2016, Luleå, 

Sweden, P. 1-10. 

AFC02 KRÚPA, Víťazoslav - KREPELKA, František - SEKULA, Felix - KRIŠŤÁKOVÁ, 

Zuzana. Specific energy as information source about strength properties of rock mass 

using TBM. In International symposium on geotechnical engineering of hard soils - 

soft rocks. Athens 20-23 sept. 1993 : proceedings. Vol. 2. Anagnostopoulos, A., 

Schlosser, F., Kalteziotis, N., Frank, R., p. 1475-1477. 

Citácie: 

1. [1.1] WANG, Y. – ALADEJARE, AE. Bayesian characterization of correlation 

between uniaxial compressive strength and Young's modulus of rock. In 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING 

SCIENCES, Vol. 85, P. 10-19, DOI: 10.1016/j.ijrmms.2016.02.010, MAY 2016, 

WOS 

AFC03 KRÚPA, Víťazoslav - KREPELKA, František - IMRICH, Peter. Continuous 

evaluation of rock mechanics and geological information at drilling and boring. In 

INTERNATIONAL CONGRESS INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 

ENGINEERING GEOLOGY : International Congress Rotterdam, 1994. 7TH. Eds. 

Oliviera, R., Rodrigues, L.F., Coelho, A.G.,. - Rotterdam, Holandsko, 1994, p. 

1027-1030. ISBN 90 5410 503 8. 

Citácie: 

1. [1.1] WANG, Y. – ALADEJARE, AE. Bayesian characterization of correlation 

between uniaxial compressive strength and Young's modulus of rock. In 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING 

SCIENCES, Vol. 85, P. 10-19, DOI: 10.1016/j.ijrmms.2016.02.010, MAY 2016., 

WOS 

AFC04 KUŠNIEROVÁ, Mária - ŠLESÁROVÁ, Andrea - PRAŠČÁKOVÁ, Mária. The 
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significance of fly ash for their processing and utilization. In Proceeding of the 

International Conference Waste Recycling IX., : Krakow, 17-19.11.2005, p. 24-32. 

Citácie: 

1. [1.1] MUCSI, G. Mechanical activation of power station fly ash by grinding - A 

review. In EPITOANYAG-JOURNAL OF SILICATE BASED AND COMPOSITE 

MATERIALS. ISSN 0013-970X, 2016, Vol. 68, No. 2, p. 56-61., WOS 

AFC05 SEKULA, Felix - KRÚPA, Víťazoslav - KREPELKA, František - BEJDA, Ján - 

KOČI, Michal. Monitoring of the Rock Strength Characteristics in the Course of 

Fullface driving process. In Geomechanics 91 : Proceedings of the international 

conference, Rotterdam, 1992. Eds. Rakowski, Z., Balkema, A.,. - 1992, p. 299-303. 

ISBN 9054100397. 

Citácie: 

1. [1.1] PRASAD, BNVS. – MURTHY, VMSR. – PANDEY, SK. Investigations on 

rock drillability applied to underground mine development vis-a-vis drill selection. 

In PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN ROCK 

ENGINEERING (RARE 2016), (Eds. Venkatesh, HS; Venkateswarlu, V.) NOV 

16-18, 2016, Bengaluru, INDIA, Book Series: AER-ADVANCES in 

ENGINEERING RESEARCH, Vol. 91, P. 399-403, Published: 2016, WOS 

2. [1.1] WANG, Y. – ALADEJARE, AE. Bayesian characterization of correlation 

between uniaxial compressive strength and Young's modulus of rock. In 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING 

SCIENCES, Vol. 85, P. 10-19, DOI: 10.1016/j.ijrmms.2016.02.010, MAY 2016. 

WOS, WOS 

AFC06 ŠLESÁROVÁ, Andrea - KUŠNIEROVÁ, Mária - LUPTÁKOVÁ, Alena - ZEMAN, 

Josef. An Overview Of Occurrence And Evolution Of Acid Mine Drainage In The 

Slovak Republic. In Proceedings of the Annual International Conference on Soils, 

Sediments, Water and Energy : The 22nd Annual International, October 16-19, 2006, 

University of Massachusetts at Amherst, USA. - Massachusetts, USA : Amherst: 

Curran Associates, Inc., 2007., p. 467-471. ISBN 9781604239515.(The 22nd Annual 

International Conference on Soils, Sediments and Water). 

Citácie: 

1. [1.1] SINGOVSZKA, Eva - BALINTOVA, Magdalena. Assessment of ecological 

risk of sediment in rivers of eastern Slovakia. In Chemical Engineering 

Transactions, 2016-01-01, 53, pp. 121-126., WOS  

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 

AFD01 KRÚPA, Víťazoslav. On optimal control of the process of exploratory ans deep 

drilling : O optimálnom riadení procesu prieskumného a hlbinného vŕtania. In New 

Knowledges in Sphere of Drilling, Production and Gas Storages : zborník prednášok 

8.-10. október 1996, Hotel Permon, Podbánske, Vysoké Tatry. Eds. Pinka, J., Krištin, 

Rychlicki, S.,. - Katerdra mechaniyácie dopravy a vŕtania - Fakulta BERG Košice : 

TU Košice, 1996, p. 85-88. 

Citácie: 

1. [1.2] Futo, J., Lazarová, E., Kruľáková, M., Baranová, V., Standard specific 

drilling energy of the acoustic signal for identification of indentor -Rock System, 

Inzynieria Mineralna, Vol. 16, Iss.1, 2015, P. 151-156, 1.1  

 

*AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 

AFDB01 FINDORÁKOVÁ, Lenka - ŠESTINOVÁ, Oľga - HANČUĽÁK, Jozef. Study of 

contemporary sediment from reservoir Ružín No. 1 (Eastern Slovakia) by means of 
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thermal and spectral analyses. In Analytika v geológii a v životnom prostredí : zborník 

vedeckých príspevkov z konferencie 13.-15.11.2013, S.N.Ves. Eds. Lučivjanský, P., 

Mackových, D., Majchrák, A. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 

2013, p. 141-146. ISBN 978-80-89343-87-4.(Analytika v geológii a v životnom 

prostredí). 

Citácie: 

1. [1.1] SCHÜTZ, Tomáš - DOLINSKÁ, Silvia - HUDEC, Pavol - 

MOCKOVČIAKOVÁ, Annamária - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. Cadmium 

Adsorption on Manganese Modified Bentonite and Bentonite-Quartz Sand Blend. 

In International Journal of Mineral Processing, 2016, vol. 150, p. 32-38. (1.617 - 

IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0301-7516, WOS  

 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách  
 

AGI01 LEŠŠO, Igor - KREPELKA, František - HOROVČÁK, P. - TERPÁK, Ján - 

BENKOVÁ, M. - FLEGNER, Patrik. Research for exact methods of assessing the 

effectiveness and quality of the process of rocks disintegration by rotary drilling : 

Final Report for the duration of the project: No. project: 1419407. ÚGt SAV. 

Citácie: 

1. [1.1] MALINDZAKOVA, M. – ROSOVA, A. – BARANOVA, V. – FUTO, J. 

Modelling of outbursts and ejections occurrences during steel production. In 

METALURGIJA, Vol. 54, Issue 1, P. 247-250, Published: JAN-MAR 2015, WOS  

 

AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky 

ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení,...  
 

AGJ01 BALÁŽ, Peter - SEKULA, Felix - JUSKO, F. - KOČI, Michal - DUGAS, V. - 

LAUKO, L. Process for tetrahedrite ore treatment. Košice : Ústav Geotechniky SAV, 

1994. Prihláška vynálezu 7.7.1994. 

Citácie: 

1. [3.1] SANDSTRÖM, Åke. Mechanochemical Treatment in Metallurgy: An 

Overview. In Conference in Minerals Engineering 2016, 2 - 3 Feb. 2016, Luleå, 

Sweden, P. 1-10.  

 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, 

recenzovaných a nerecenzovaných)  
 

BEE01 ŠLESÁROVÁ, Andrea - ZEMAN, Josef - KUŠNIEROVÁ, Mária. Geochemical 

characterics of acid mine drainage at the Smolník deposit. In Water in Mining 

Environments : International Mine Water Association Symposium. - Universita degli 

Studi di Cagliari,  Italy : Mako Edizioni, 2007, p. 467-471. ISBN 

978-88-902955-0-8-330. 

Citácie: 

1. [1.1] SINGOVSZKA, E. – BALINTOVA, M. Assessment of Ecological Risk of 

Sediment in Rivers of Eastern Slovakia. In CISAP7: 7th International Conference 

on Safety & Environment in Process Industry (eds. Cozzani, V; DeRademaeker, E; 

Manca, D.), SEP 25-28, 2016, Ischia, ItalyBo, ok Series: CHEMICAL 

ENGINEERING TRANSACTIONS, Vol. 53, P. 121-126, DOI: 

10.3303/CET1653021, Published: 2016., WOS 

2. [1.1] SINGOVSZKA, E. – BALINTOVA, M. – DEMCAK, S. In PRES2016: 19th 

International Conference On Process Integration, Modeling And Optimization For 

Energy Savings And Pollution Reduction (eds. Edited by:Varbanov, PS; Liew, PY; 
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Yong, JY; Klemes, JJ; Lam, HL), AUG 27-31, 2016, Prague, Czech Republic, Book 

Series: CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, Vol. 52, P. 937-942, DOI: 

10.3303/CET1652157, Published: 2016., WOS  

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce  
 

DAI01 MAČINGOVÁ, Eva. Možnosti aplikácie bioremediačných metód pri eliminácii 

environmentálnych a priemyselných záťaží : doktorandská dizertačná práca. 

Mačingová Eva. Košice, 2010. 101 s. Ústav geotechniky SAV v Košiciach. 

Citácie: 

1. [4.1] SENDERÁKOVÁ L.: Súčasný stav využitia biolúhovania vo svete. 

Bakalárska práca, 46 strán. Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, 

Katedra náuky o materiáloch, Košice, 2016 
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Príloha D  
 

Údaje o pedagogickej činnosti organizácie  
   

Semestrálne prednášky:  

  

 

Semestrálne cvičenia:  

  

 

Semináre:  

  

 

Terénne cvičenia:  

  

 

Individuálne prednášky:  

 

RNDr. Matej Baláž, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Chémia tuhej fázy 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra anorganickej 

chémie  

 

Ing. Alexandra Bekényiová, PhD. 

Názov semestr. predmetu:  Laboratórne metódy geologickeho výskumu 

Počet hodín za semester: 1 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, Ústav 

geovied  

 

prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc. 

Názov semestr. predmetu: Elektrónová mikroskopia 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Ústav 

recyklačných technológií  

 

Ing. Zuzana Danková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Laboratórne metódy geologického výskumu 

Počet hodín za semester: 1 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Ústav geovied  

 

RNDr. Silvia Dolinská, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Geofyzika v geotechnike/Meranie magnetických vlastností minerálov a 

rúd.  

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, F BERG TU Košice - 2. roč. Ing. 

štúdia, Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle  
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RNDr. Silvia Dolinská, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Geofyzika v geotechnike/Meranie magnetických vlastností minerálov a 

rúd.  

Počet hodín za semester: 1 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, F BERG TU Košice - 1. roč. Ing. 

štúdia, Geologické inžinierstvo  

 

RNDr. Silvia Dolinská, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Geofyzika v geotechnike/Meranie magnetických vlastností minerálov a 

rúd.  

Počet hodín za semester: 1 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, F BERG TU Košice - 2. roč. Ing. 

štúdia, Geoprieskum  

 

RNDr. Silvia Dolinská, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Geofyzika v geotechnike/Meranie magnetických vlastností minerálov a 

rúd.  

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, F BERG TU Košice - 2. roč. Ing. 

štúdia, Záchranárska, požiarna, bezpečnostná technika  

 

RNDr. Michal Lovás, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Magnetizmus látok. Prednáška a praktické ukážky pre študentov  

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, F BERG TU Košice – 2. roč. Ing. 

štúdia - študijný program: Technológie v naftárenskom a plynárenskom  

 

RNDr. Michal Lovás, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Magnetizmus látok. Prednáška a praktické ukážky pre študentov  

Počet hodín za semester: 1 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, F BERG TU Košice – 2. roč. Ing. 

štúdia - študijný program: Geoprieskum  

 

RNDr. Michal Lovás, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Magnetizmus látok. Prednáška a praktické ukážky pre študentov  

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, F BERG TU Košice – 2. roč. Ing. 

štúdia - študijný program: Záchranárska, požiarna, bezpečnostná tech  

 

RNDr. Michal Lovás, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Magnetizmus látok. Prednáška a praktické ukážky pre študentov 

Počet hodín za semester: 1 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, F BERG TU Košice – 1. roč. Ing. 

štúdia - študijný program: Geologické inžinierstvo,   

 

Ing. Alena Luptáková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Environmentalistika / Význam síru-oxidujúcich a síran-redukujúcich 

baktérií v životnom prostredí a v priemysle. 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Stavebná fakulta TUKE, Ústav environmentálneho inžinierstva  
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Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Geofyzika v geotechnike/Meranie magnetických vlastností minerálov a 

rúd.  Magnetické rozdružovanie minerálov.  

Počet hodín za semester: 1 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, F BERG TU Košice - 1. roč. Ing. 

štúdia, Geologické inžinierstvo  

 

Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Geofyzika v geotechnike/Meranie magnetických vlastností minerálov a 

rúd.  Magnetické rozdružovanie minerálov.  

Počet hodín za semester: 1 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, F BERG TU Košice - 2. roč. Ing. 

štúdia, Geoprieskum  

 

Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Geofyzika v geotechnike/Meranie magnetických vlastností minerálov a 

rúd.  Magnetické rozdružovanie minerálov.  

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, F BERG TU Košice - 2. roč. Ing. 

štúdia, Záchranárska, požiarna, bezpečnostná technika  

 

Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Geofyzika v geotechnike/Meranie magnetických vlastností minerálov a 

rúd.  Magnetické rozdružovanie minerálov.  

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, F BERG TU Košice - 2. roč. Ing. 

štúdia, Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle  
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Príloha E  

Medzinárodná mobilita organizácie        
 

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:       

 Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní 

 Bulharsko   
 

  
 

 Martin 

Fabián 
15 

 Čile   
 

  
 

 Alexandra 

Bekényiová 
14 

   
 

  
 

 Iveta 

Štyriaková 
14 

 Grécko   
 

  
 

 Lucia 

Ivaničová 
141 

   
 

  
 

 Miroslava 

Václavíková 
154 

 Nemecko        Matej Baláž 30 

        Peter Baláž 30 

   
 

  
 

 Zdenka 

Bujňáková 
30 

   
 

  
 

 Matej 

Tešinský 
60 

 Srbsko   
 

  
 

 Martin 

Fabián 
128 

 Taliansko  Alena 

Luptáková 
10 

  
 

  
 

  Eva 

Mačingová 
10 

  
 

  
 

  Dominika 

Rudzanová 
10 

  
 

  
 

 Ukrajina  Inna Melnyk 10       

 Počet 

vyslaní spolu 
4 40   10 616 

                  

(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:       

 Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní 

 Bulharsko        Kostova, N. 3 

 Dánsko        Jágerová, L. 57 

 Japonsko        Senna, M. 23 

        Suzuki, T. 7 

 Taliansko  Ubaldini, F. 4       

 Ukrajina  Tomina, V. 7     Shpotyuk, Y. 180 

 Veľká 

Británia 

  
 

  
 

 Berillo, D. 
27 

 Počet 

prijatí spolu 
2 11   6 297 
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(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):   

 Krajina Názov konferencie Meno pracovníka Počet dní 

 Belgicko  Sol-Gel 2017 Inna Melnyk 6 

 Bulharsko  NPT 2017 Martin Fabián 5 

 Česko  EaMP 2017 Martin Fabián 5 

  Slavomír Hredzák 5 

  Jana Jenčárová 5 

  Alena Luptáková 5 

  Eva Mačingová 3 

  Tomislav Špaldon 5 

 Francúzsko  E-MRS 2017 Peter Baláž 7 

 Grécko  CEST 2017 Silvia Dolinská 8 

  Oľga Šestinová 8 

 Kazachstan  INESS 2017  & 4th 

WaSClean Workshop 

Dominika Behunová 4 

  Lucia Ivaničová 4 

  Miroslava Václavíková 4 

  INESS 2017 & 4th 

WaSClean Workshop 

Daniel Kupka 6 

 Nemecko  IBS 2017 Alexandra Bekényiová 4 

  Iveta Štyriaková 4 

  Jaroslav Šuba 4 

 Portugalsko  Multifunc. Hybrid and 

Nanomat. 2017 

Inna Melnyk 6 

 Slovinsko  NANOAPP 2017 Inna Melnyk 5 

 Srbsko  RTSD2017 Slavomír Hredzák 4 

 Španielsko  ISMANAM 2017 Matej Baláž 8 

  Peter Baláž 8 

  Zdenka Bujňáková 8 

  Erika Dutková 8 

  Martin Fabián 8 

 Švédsko  Inorganic Days 2017 Inna Melnyk 3 

 Turecko  BMPC2017 Peter Baláž 5 

 Ukrajina  CERECO 2017 Inna Melnyk 4 

  NANO 2017 Inna Melnyk 6 

 USA  MS&T 17 Matej Baláž 8 

  Peter Baláž 8 

  Vladimír Šepelák 17 

 Veľká Británia  ECSSC 17 Martin Fabián 5 

 Spolu 18 34 203 

  
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci 

vládnych dohôd  
 

Skratky použité v tabuľke C:  

   
BMPC2017 - Balkan Mineral Processing Congress 
CERECO 2017 - The 6th International Conference on Carpathian Euroregion Ecology 
CEST 2017 - 15th International Conference on Environmental Science and Technology 
E-MRS 2017 - European Materials Research Society 2017 Spring Meeting 
EaMP 2017 - International Conference on Environment and Mineral Processing 
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ECSSC 17 - European Conference on Solid State Chemistry 
IBS 2017 - International Biohydrometallurgy Symposium 2017 
INESS 2017  & 4th WaSClean Workshop - International Conference of Nanomaterials and Advance Energy Storage 

Systems & 4th Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants 
INESS 2017 & 4th WaSClean Workshop - International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage 

Systems & 4th Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants 
Inorganic Days 2017 - Oorgandagarna – Inorganic Days 2017 
ISMANAM 2017 - International Symposium on Metastable, amorphous and Nanostructured Materials 
MS&T 17 - Materials Science and Technology 17 
Multifunc. Hybrid and Nanomat. 2017 - 5th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials  
NANO 2017 - Nanotechnology and Nanomaterials 
NANOAPP 2017 - Nanomaterials and Application 
NPT 2017 - Nonequilibrium Phase Transformations 2017 
RTSD2017 - XII International Symposium and 6th Student Symposium "Recycling Technologies and Sustainable 

Development 
Sol-Gel 2017 -  The 19th International Sol-Gel Conference 
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Príloha F  
 

Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV  
 

Meno Spoluautori Typ
1
 Názov 

Miesto 

zverejnenia 

Dátum alebo 

počet za rok 

RNDr. Matej Baláž, 

PhD. 
  PB 

 Ako išlo vajce na 

vandrovku a skončilo v 

mlyne: jednoduchá 

cesta k novým 

materiálom a ochrane 

životného prostredia 

 Kulturfabrik Tabačka, 

Košice 29.3.2017 

RNDr. Matej Baláž, 

PhD. 
  PB 

 Ako išlo vajce na 

vandrovku a skončilo v 

mlyne: jednoduchá 

cesta k novým 

materiálom a ochrane 

životného prostredia  

 Libresso Books & 

Coffee, Prešov 12.4.2017 

RNDr. Matej Baláž, 

PhD. 
  EX 

 Deň otvorených dverí 

ÚGt SAV: Prezentácia 

oddelenia 

mechanochémie. 

 Ústav geotechniky 

SAV 9.11.2017 

RNDr. Matej Baláž, 

PhD. 
  PB 

 Mechanochémia: 

Environmentálne 

prijateľná metóda pre 

prípravu 

nanomateriálov 

 OC Optima, Košice 29.9.2017 

RNDr. Matej Baláž, 

PhD. 
  IN 

 V Košiciach pôjde 

vajce na vandrovku 

 Aktuality SAV, 

http://www.sav.sk/inde

x.php?doc=services-ne

ws&source_no=20&ne

ws_no=6804 

24.3.2017 

Ing. Alexandra 

Bekényiová, PhD. 
  PB 

 Projekt školy "Deň 

naopak" (rodičia 

prednášajú deťom), 

Prednáška : "Využitie 

baktérií v ochrane 

životného prostredia" 

 Základná škola 

Fábryho 44, Košice  31.3.2017 

prof. RNDr. Jaroslav 

Briančin, CSc. 
  EX 

 Deň otvorených dverí 

ÚGt SAV: Prezentácia 

elektrónovej 

mikroskopie. 

 Ústav geotechniky 

SAV 9.11.2017 

RNDr. Silvia 

Dolinská, PhD. 

 I. 

Znamenáčková 
EX 

 Spracovanie a 

možnosti využitia 

minerálov a nerastov. 

Prednáška pre ZŠ. 

Základná škola Mateja 

Lechkého v Košiciach. 

 Ústav geotechniky 

SAV Košice 9.5.2017 

RNDr. Silvia 

Dolinská, PhD. 
 Z. Szabová PB 

 Celé Slovensko číta 

deťom-Vedci čítajú 

deťom- Veda je 

zábavná 

 Knižnica pre mládež, 

Humenská 9, Košice 6.6.2017 

Ing. Jozef Hančuľák, 

PhD. 
  iné 

 Noc výskumníkov 

2017 - Neviditeľný 

prach okolo nás 
 OC Optima, Košice 29.9.2017 

Ing. Slavomír 

Hredzák, PhD. 
  PB 

 Prednáška o 

prístrojovom vybavení 

Ústavu geotechniky 

spojená s exkurziou v 

rámci 5. zasadnutia 

Predsedníctva 

 Ústav geotechniky 

SAV, Košice 27.6.2017 
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Národnej 

technologickej 

platformy pre výskum, 

vývoj a inovácie 

surovín   

Ing. Slavomír 

Hredzák, PhD. 
  PB 

 Prednáška o 

výskumných aktivitách 

ÚGt SAV v rámci 

Pracovného stretnutia 

so zamestnancami 

Institute for 

Technology of Nuclear 

and Other Mineral 

Raw Materials, 

Belehrad a firmy AD 

HARBI, d.o.o. 

Sarajevo 

 Ústav geotechniky 

SAV, Košice 29.9.2017 

prof. RNDr. Vladimír 

Šepelák, DrSc. 
  RO 

 Správa o 9th 

International 

Conference on 

Mechanochemistry 

and Mechanical 

Alloying (INCOME 

2017) 

 Rádio Košice 4.9.2017 

prof. RNDr. Vladimír 

Šepelák, DrSc. 
 E. Tóthová IN 

 Špičkoví 

mechanochemici po 

rokoch v Košiciach 

 Aktuality SAV 

(http://www.sav.sk/ind

ex.php?lang=sk&doc=

services-news&source

_no=20&news_no=71

20 

20.9.2017 

prof. RNDr. Vladimír 

Šepelák, DrSc. 
 Tóthová, Erika IN 

 V Košiciach 9. 

medzinárodná 

konferencia o 

mechanochémii a 

mechanickom zlievaní 

 Slovenský syndikát 

novinárov 

(http://www.ssn.sk/17

451/v-kosiciach-9-med

zinarodna-konferencia

-o-mechanochemii-me

chanickom-zlievani/) 

31.8.2017 

Ing. Ingrid 

Znamenáčková, PhD. 

 S. Dolinská, J. 

Žaková, M. 

Lovas 

EX 

 Deň otvorených dverí. 

Spracovanie, výskyt a 

možnosti využitia 

minerálov a nerastov. 

 Ústav geotechniky 

SAV Košice 9.11.2017 

Ing. Ingrid 

Znamenáčková, PhD. 

 S. Dolinská, Z. 

Danková, Z. 

Szabová 

iné 
 Noc výskumníkov 

2017 - Svet minerálov 
 OC Optima, Košice 29.9.2017 

  
1
 PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - publikácia, MM - 

multimédiá, DO - dokumentárny film 


