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1. Základné údaje o organizácii 
 


1.1. Kontaktné údaje 
 
Názov: Ústav anorganickej chémie SAV 
Riaditeľ: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
Zástupca riaditeľa: doc. Ing. Miroslav Boča, PhD. 
Vedecký tajomník: RNDr. Jana Madejová, DrSc. 
Predseda vedeckej rady: RNDr. Peter Komadel, DrSc. 
Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava 45 
 
http://www.uach.sav.sk/ 
 
Tel.: 02/59410401 
Fax: 02/59410444 
E-mail: uachsekr@savba.sk 
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:

Vitrum Laugaricio - Centrum kompetencie skla, spoločné pracovisko ÚACH SAV, TnU AD, RONA, a.s. a FCHPT STU 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 


Vedúci detašovaných pracovísk:

Vitrum Laugaricio - Centrum kompetencie skla, spoločné pracovisko ÚACH SAV, TnU AD, RONA, a.s. a FCHPT STU 
doc. Ing. Dušan Galusek, PhD. 


Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1953 


1.2. Údaje o zamestnancoch 


Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov

	 Štruktúra zamestnancov 
	 K
	K  
do 35 
rokov
	K  
ved. 
prac.
	 F
	 P
	 T

	
	
	M
	Ž
	M
	Ž
	
	
	

	 Celkový počet zamestnancov
	86
	12
	20
	
	
	73
	68,37
	53

	 Vedeckí pracovníci
	52
	11
	9
	35
	17
	41
	39,1
	39,1

	 Odborní pracovníci VŠ
	17
	1
	8
	
	
	16
	13,77
	8,65

	 Odborní pracovníci ÚS
	14
	0
	3
	
	
	13
	12,5
	5,25

	 Ostatní pracovníci
	3
	0
	0
	
	
	3
	3
	0


K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2010 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2010 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov

M, Ž – muži, ženy

Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2010)

	 Rodová skladba 
	 Pracovníci s hodnosťou 
	 Vedeckí pracovníci v stupňoch 

	
	 DrSc. 
	CSc./PhD.
	 prof. 
	 doc. 
	 I. 
	 IIa. 
	 IIb. 

	 Muži 
	5
	30
	3
	7
	5
	10
	20

	 Ženy 
	2
	15
	0
	0
	2
	1
	14


 
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov

	 Veková štruktúra (roky) 
	 < 30 
	 31-34 
	 35-39 
	 40-44 
	 45-49 
	 50-54 
	 55-59 
	 60-64 
	 > 65 

	 Muži 
	5
	2
	6
	2
	2
	2
	11
	1
	1

	 Ženy 
	5
	2
	4
	2
	1
	4
	2
	2
	1


 
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2010

	
	 Kmeňoví zamestnanci 
	 Vedeckí  pracovníci 
	 Riešitelia projektov 

	 Muži 
	44,9
	42,8
	45,5

	 Ženy 
	40,9
	36,5
	43,6

	 Spolu 
	42,9
	40,8
	44,7


   
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
Ústav je riešiteľom deviatich projektov financovaných z prostriedkov ŠF EÚ v objeme takmer 7 mil. € - sú to len prostriedky dedikované ústavu. Celkovy objem prostriedkov administrovaných v projektoch ŠF EÚ je v súčasnosti cca 10,2 mil €, čo predstavuje približne desaťnásobok bežného ročného rozpočtu ústavu a je reálny predpoklad, že sa ešte zvýši. Z toho vyplýva aj naliehavá potreba rozšírenia administratívy ústavu. Zvýšený počet pracovníkov ústavu v poslednom roku je spojený s nárastom počtu administratívnych pracovníkov manažujúcich projekty ŠF. Prepočítaný počet pracovníkov vzrástol z 59,6 FTE v roku 2008 na 68,37 FTE v roku 2010.

Priemerný vek zamestnancov ÚACh SAV sa dlhodobo nemení a je pod hranicou 45 rokov. Udržanie tohto trendu kladie nároky na personálnu a predovšetkým mzdovú politiku vedenia ústavu. Motivácia mladých pracovníkov pre zotrvanie na ústave sa realizuje predovšetkým prostredníctvom poskytnutia možnosti zvyšovania ich kvalifikácie (stupeň IIb, IIa, Ib a Ia), je to jediný prostriedok pre zvyšovanie vedeckej výkonnosti organizácie. Zvyšovanie kvalifikácie vedeckých pracovníkov má logicky za následok zvýšený tlak na mzdový fond.

2. Vedecká činnosť 

2.1. Domáce projekty 
 
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2010

	ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
	Počet projektov
	Čerpané financie 
za rok 2010 (v €)

	
	A
	B
	A
	B

	
	
	
	spolu
	pre 
organi- 
záciu
	

	 1. Vedecké projekty, ktoré boli 
    r. 2010 financované VEGA
	10
	2
	91873
	91873
	10376

	 2. Projekty, ktoré boli r. 2010 
    financované APVV
	9
	3
	183058
	173935
	63534

	 3. Projekty OP ŠF
	3
	5
	976255
	328070
	20055

	 4. Projekty FM EHP
	0
	0
	-
	-
	-

	 5. Projekty riešené v rámci ŠPVV
	0
	0
	-
	-
	-

	 6. Projekty centier excelentnosti SAV
	1
	1
	-
	20000
	4900

	 7. Vedecko-technické projekty, 
    ktoré boli v roku 2010 
    financované
	0
	0
	-
	-
	-

	 8. Projekty podporované 
    Európskym sociálnym fondom
	0
	0
	-
	-
	-

	 9. Podpora medzinárodnej 
    spolupráce z národných zdrojov 
    (MVTS, APVV,...)
	0
	0
	-
	-
	-

	 10. Iné projekty (ústavné, 
    na objednávku rezortov a pod.)
	0
	0
	-
	-
	-


A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2010

	 Štruktúra projektov 
	 Miesto podania 
	 Organizácia je nositeľom projektu 
	 Organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 

	 1. Účasť na nových výzvach APVV

 r. 2010 
	 - 
	  5 
	  3 

	 2. Projekty výziev OP ŠF

 podané r. 2010 
	 Bratislava 
	  1 
	   

	
	 Regióny 
	   
	   

	 3. Projekty výziev FM EHP

 podané r. 2010 
	 - 
	   
	   


Názov projektu: Anorganické fluoridové taveniny – komplexné štúdium spektrálnych, difrakčných, fyzikálnochemických, termodynamických a štruktúrnych charakteristík
Kód projektu: APVV-0460-10

Podávateľ projektu: Miroslav Boča, ÚACH SAV

Stav projektu: projekt je podaný, schvaľovací proces neukončený

Názov projektu: Hybridné nanočastice vrstevnatých kremičitanov s fotoaktívnymi organickými farbivami: Luminiscenčné a antimikrobiálne vlastnosti

Kód projektu: APVV-0117-10

Podávateľ projektu: Juraj Bujdák, ÚACH SAV

Partneri projektu: Ústav Polymérov SAV, Prírodovedecká fakulta UK

Stav projektu: Projekt je podaný, schvaľovací proces neukončený

Názov projektu: Optimalizácia mechanických a elektrických vlastností vodivej keramiky pre aplikácie v energetike (OptiMEK)

Kód projektu: APVV-0089-10

Podávateľ projektu: Ústav materiálového výskumu SAV

Partnerské inštitúcie: ÚACH SAV, TnU AD

Stav projektu: projekt je podaný, schvaľovací proces neukončený

Názov projektu: Organoíly a ich kompozity s polymérmi (OC&PCN)

Kód projektu: APVV-0362-10

Podávateľ projektu: Peter Komadel, ÚACH SAV

Partnerské inštitúcie: Ústav polymérov SAV

Stav projektu: projekt je podaný, schvaľovací proces neukončený

Názov projektu: Relativistické výpočty parametrov NMR a EPR spektroskopie pre zlúčeniny obsahujúce ťažké prvky: pokračovanie metodologického vývoja a aplikácie (ReSpect)

Kód projektu: APVV-0483-10

Podávateľ projektu: V.G. Malkin, DrSc., ÚACH SAV

Stav projektu: projekt je podaný, schvaľovací proces neukončený

Názov projektu: Termofyzikálne monitorovanie tuhnutia betónu pre predikciu jeho úžitkových vlastností

Kód projektu: APVV-0383-10

Podávateľ projektu: Ing. Viliam Vretenár, PhD., Fyzikálny ústav SAV

Partnerské inštitúcie: ÚACH SAV, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Technický a skúšobný ústav stavebný
Stav projektu: projekt je podaný, schvaľovací proces neukončený

Názov projektu: Vývoj kompozitných biomateriálov na báze nitridu kremičitého (BioNitrid)

Kód projektu: APVV-0500-10

Podávateľ projektu: prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSC., ÚACH SAV

Partnerské inštitúcie: Ústav materiálového výskumu, Lekárska fakulta UK

Stav projektu: projekt je podaný, schvaľovací proces neukončený

Názov projektu: Zvýšenie účinnosti parametrov mikrokogeneračnej jednotky na báze tuhej biomasy (Biomikogen)
Kód projektu: APVV-0588-10

Podávateľ projektu: prof. Jozef Jandačka, PhD., Strojnícka fakulta ŽU

Partnerské inštitúcie: ÚACH SAV

Stav projektu: projekt je podaný, schvaľovací proces neukončený

Názov projektu: Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku

Operačný program: Štrukturálne fondy - Výskum a vývoj

Podávateľ projektu: Elektrotechnický ústav SAV

Partnerské inštitúcie: 14 partnerských inštitúcií

Stav projektu:  projekt je podaný, schvaľovací proces neukončený

2.2. Medzinárodné projekty 


2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2010 


Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2010

	ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
	Počet projektov
	Čerpané financie 
za rok 2010 (v €)

	
	A
	B
	A
	B

	
	
	
	spolu
	pre 
organi- 
záciu
	

	1. Projekty 6. rámcového programu EÚ (neuvádzať projekty ukončené pred r. 2010)
	0
	0
	-
	-
	-

	2. Projekty 7. rámcového programu EÚ
	0
	0
	-
	-
	-

	3. Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF (European Science Foundation) a iné
	0
	0
	-
	-
	-

	4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci
	0
	0
	-
	-
	-

	5. Bilaterálne projekty
	10
	0
	42123
	42123
	-

	6. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahraničných zdrojov
	0
	0
	-
	-
	-


A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 

2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2010
Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2010

	   
	 A 
	 B 

	 Počet podaných projektov

 v 7. RP EÚ  
	  1 
	  7 


A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
Názov projektu: Ceramics components for the mechanical application in the supercritical water – a tool for deep plasma drilling

Podávateľ projektu: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Slovakia

V rámci výzvy: FP7-NMP-2011-SME-5

Partneri projektu: Geothermal Anywhere (Slovakia), Technische Universitaet Darmstadt (Germany), Promethean Particles (United Kingdom), Chemical Research Center, Hungarian Academy of Sciences (Hungary), Nanocyl (Belgium)

Stav: projekt bol zamietnutý

Názov projektu: Ceramics nanotube based composite for powder electrodes and conductors

Podávateľ projektu: Ing. Ivan Kočiš, PhD., Geothermal Anywhere, Slovakia (Coordinator)

V rámci výzvy: FP7-NMP-2011-SME-5

Partneri projektu: Cambridge University (UK), NANOCYL S.A. (Belgium), Institute of Inorganic Chemistry SAS (Slovakia), Promethean Particles Ltd. (UK), TU Wien (Austria)

Stav: projekt bol zamietnutý

Názov projektu: Development of new diamond containing ceramic composites with selective superior thermal and electric properties for low and high temperature applications

Podávateľ projektu: Dr. Nils Stelzer, Aerospace and Advanced Composites GmbH, Austria

V rámci výzvy: FP7-NMP-2011-SME-5

Partneri projektu: RHP Technology GmbH (Austria), Ing. Josef Buber (Austria), TEKS sarl (France), Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials (Germany), DIADGROUP srl (Italy), TEMCO srl (Italy), Institute of Inorganic Chemistry SAS (Slovakia ), C-Tech Innovation, Ltd. (UK), TotalCarbide Ltd. (UK)

Stav: projekt zamietnutý

Názov projektu: Engineering of Active Phase/Support Interaction – a Tool Box for Smart Design of Non-noble Metal Alternative Catalysts

Podávateľ projektu: Prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poland

V rámci výzvy: FP7-NMP.2011-SMALL-4

Partneri projektu: Institute of Inorganic Chemistry SAS (Slovakia), School of Chemistry, University of Nottingham (UK), Katalizator Ltd. (Poland)

Stav: projekt zamietnutý

Názov projektu: Low Impact Building Products Utilising New Generation Fuel Ashes

Podávateľ projektu: Prof. Pal Mangat, University Sheffield, United Kingdom

V rámci výzvy: FP7-SME-2011-BSG

Partneri projektu: University Sheffield (U.K.); Institute of Inorganic Chemistry SAS (Slovakia), AGH Krakow (Poland); LVIV NU, Ua; PBL, Pl; WPS, Pl; PORFIX, SR; QPOR, ČR; ZASTAVA, Ua; WVB, Ua; PANEL, U.K.; CEM'B, Hol.; MANI; Tal.

Stav: projekt podaný

Názov projektu: Non-contact electrical plasma deep drilling for vertical excavation

Podávateľ: Ing. Ivan Kočiš, PhD., Geothermal Anywhere, Slovakia

V rámci výzvy: FP7-NMP-2011-LARGE-5

Partneri projektu: Herrenknecht AG (Germany), EGS Energy Limited (UK), Technical University Vienna (Austria), Institute of Inorganic Chemistry SAS (Slovakia), University of Iceland (Iceland), University of Wurzburg (Germany), Institute of Plasma Physics CAS (Czech republic)

Stav: projekt postúpil do druhého kola hodnotenia

Názov projektu: Pushing the Envelope of Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy for Paramagnetic Systems. A Combined Experimental and Theoretical Approach

Podávateľ projektu: Dr. Guido Pintacuda, France, CNRS, (CNRS, Lyon) Centre Européen de RMN à Très Hauts Champs

V rámci výzvy: FP7-PEOPLE-2010-ITN

Partneri projektu: Universität Würzburg, Institut für Anorganische Chemie (Germany), University of Oulu, Department of Physics, (Finland), University of Cambridge, Department of Chemistry (United Kingdom), Institute of Inorganic Chemistry SAS (Slovakia), CERM Magnetic Resonance Center University of Florence (Italy), Stockholm University, Dept. of Physical, Inorganic and Structural Chemistry (Sweden), Leiden University, Institute of Chemistry (The Netherlands)

Stav: projekt bol zamietnutý

Názov projektu: Renewable rare earth phosphorus – new phosphor technology for the sustainable development

Podávateľ Dr. László Balázs, GE Hungary Industrial and Trading Limited Liability Company, Hungary

V rámci výzvy: FP7-NMP-2011-SMALL-5

V spolupráci: Chemical Research Center, Hungarian Academy of Sciences (Hungary), Unichem Chemical, Manufacturing and Traiding Limited Liability Company (Hungary), Institute of Inorganic Chemistry SAS (Slovakia), University of Bayreuth (Germany)

Stav: projekt bol zamietnutý

Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v prílohe B.

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
Názov: Nová metóda riešenia problému nezávislých častíc neunitárnou transformáciou

Autor zÚACH SAV: J. Noga

Dosiahnuté výsledky: 
Navrhli a aplikovali sme nový prístup pre riešenie kvantovochemických systémov v rámci aproximácie nezávislých častíc využijúc exponenciálny rozvoj vlnovej funkcie (Thoulessov teorém). Ukázali sme, že výsledné nelineárne rovnice, ktoré predstavujú nekonečné rozvoje, sa dajú veľmi efektívne preformulovať do konečných rozvojov cez korekcie matice hustoty počítané jednoduchým rekurentným výpočtom. Náš prístup vedie k neunitárnej transformácii, a tento nekonvenčný algoritmus sa dá veľmi efektívne paralelizovať a je numericky robustnejší ako všetky doteraz používané prístupy. Praktické urýchlenie výpočtov na paralelných počítačových architektúrach je až niekoľkonásobné.

Publikácia:

Noga J. – Šimunek J. Solving the independent-particle model via nonunitary transformation based on variational coupled cluster singles. In Journal of Chemical Theory and Computation 6 (2010) 2706-2713.

2.3.2. Aplikačný typ 
Názov: Príprava pokročilých žiaruvzdorných materiálov na báze Al2O3 s prísadou β-sialonu

Autorský kolektív z ÚACH SAV: Z. Lenčéš, P. Šajgalík
Spolupráca v oblasti aplikovaného výskumu medzi ÚACh SAV, Montana Univerzitou Leoben a výrobcom žiaruvzdorných materiálov RHI AG, Technology Center, Leoben, Rakúsko

Dosiahnuté výsledky:
Boli vyvinuté pokročilé oxynitridové keramické žiaruvzdorné materiály na báze Al2O3 a použitím β-sialonu, ako spojiva s cieľom ich využitia pri výrobe ocele vysokej kvality. Zloženie nového spojiva na báze β-sialonu s obecným vzorcom Si6-zAlzOzN8-z bolo stanovené na hodnotu z = 2, lebo tento keramický materiál sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči teplotným šokom, vysokou pevnosťou a dobrou odolnosťou voči korózii. 
Vzorky boli spekané v atmosfére dusíka v teplotnom intervale 1400 - 1650°C v dvoch rôznych peciach: a) s grafitovým výhrevným elementom, b) so superkantalovým (MoSi2) výhrevným elementom. Štúdium vplyvu teploty spekania na tvorbu fáz ukázalo, že β-sialon sa nedá pripraviť pri nízkych (1400°C) teplotách spekania. V peci s výhrevným elementom na báze MoSi2 sa nepodarilo pripraviť žiaruvzdorný materiál Al2O3 + β-sialon, lebo parciálny tlak kyslíka bol veľmi vysoký. Spojitú fázu β-sialonu spájajúcu zrná matrice na báze Al2O3 sa podarilo pripraviť iba po spekaní pri 1650°C v grafitovej peci, pričom bolo nutné kontrolovať atmosféru, predovšetkým parciálny tlak kyslíka. Tieto žiaruvzdorné materiály sa vyznačovali dobrou pevnosťou v tlaku (50-110 MPa).
Tento druh spolupráce je zaujímavý tým, že Univerzita Leoben poskytla doktorandku, ktorá realizuje výskum na ÚACh ako aj v Leobene, RHI je zadávateľ úlohy a financuje ju.

Publikácia:

Pichlbauer S. - Harmuth H. - Lenčéš Z. - Šajgalík P. - Petrušková V. Preparation of β-Sialon bonded Al2O3-refractories in different atmospheres. In Proceedings of the 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Krakow, 21.-25.6.2009 Polish Ceramic Society, pp. 790-793.
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
Názov: Polovodičové nanočastice v ílovej matrici

Autorský kolektív zo SAV: Ľ. Jankovič, J. Bujdák, J. Madejová, P. Komadel.

Bilaterálna vedecko-technická spolupráca medzi ÚACH SAV a gréckymi univerzitami v Ioannine a Patrase

Dosiahnuté výsledky: 
Nanokryštály polovodičov sú atraktívne pre ich vlastnosti súvisiace s ich malými rozmermi. Niektoré sulfidy kovov patria medzi významné polovodiče s vysokým potenciálom aplikácií v optoelektronike. V medzivrstvových priestoroch dvoch ílových minerálov sa reakciami ich Pb2+ a Zn2+ foriem vo vodných disperziách s plynným sulfánom pripravili malé častice sulfidov týchto kovov. Využil sa fakt, že prostredie v medzivrstvovom priestore montmorillonitu je výhodné pre ovplyvňovanie usporiadania molekúl v supramolekulárnych látkach. V pripravených nanohybridných materiáloch sa môžu medzi vrstvami minerálov nachádzať piliere a/alebo nanoagregáty sulfidov kovov. Prítomnosť nanočastíc preukázali experimentálne výsledky. Približne 50 % katiónov Pb2+ a Zn2+ prítomných v montmorillonitoch vytvorilo sulfidové polovodičové nanočastice. Spektroskopickými metódami sa potvrdilo, že pripravené materiály majú vďaka štruktúre a veľkosti nanočastíc polovodiča veľmi perspektívne elektronické a optické vlastnosti aj pre praktické využitie.

Publikácia:

Jankovič Ľ. - Dimos K. - Bujdák J. - Koutselas I. - Madejová J. - Gournis D. - Karakassides M.A. - Komadel P. Synthesis and characterization of low dimensional ZnS- and PbS-semiconductor particles on a montmorillonite template. In Physical Chemistry Chemical Physics 12 (2010) 14236-14244.

2.3.4. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
Operačný program Výskum a vývoj, 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Dátum vyhlásenia výzvy: október 2010

Dátum uzávierky výzvy: jún 2011

Objem finančných prostriedov: 46 mil. EUR

2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v prílohe C) 


Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií   

	 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ 
	 Počet v r. 2010/ doplnky z r. 2009

	1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
(AAB, ABB, CAB)
	0 / 0

	2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(AAA, ABA, CAA)
	0 / 0

	3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB)
	1 / 0

	4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
	0 / 0

	5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách (ABD, ACD)
	0 / 0

	6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (ABC, ACC)
	7 / 0

	7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)
	0 / 0

	8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)
	0 / 0

	9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents 
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
	42 / 5

	10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch 
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
	3 / 3

	11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)
	

	a/ recenzovaných, editované 
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)
	12 / 0

	b/ nerecenzovaných 
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)
	15 / 0

	12. Vydané periodiká evidované v Current Contents
	0

	13. Ostatné vydané periodiká
	0

	14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí 
(FAI)
	1/0

	15. Vedecké práce uverejnené na internete 
(GHG)
	1 / 0

	16. Preklady vedeckých a odborných textov 
(EAJ)
	0 / 0


Uvedené sú iba práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo názov kolaborácie) 

Tabuľka 2f Ohlasy

	 OHLASY
	Počet v r. 2009
	Doplnky za r. 2008

	 Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
	1136
	0

	 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
	88
	0

	 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
	32
	0

	 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných 
 indexoch (3, 4)
	2
	0

	 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
	0
	0


Uvedené sú citácie iba na tie práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo názov kolaborácie) 


2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2g Vedecké podujatia

	 Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  
	68 

	 Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach  
	 5


2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
BENCO Ľ., LENČÉŠ Z., ŠAJGALÍK P.: Electronic structure and band-gaps of Eu-doped LaSi3N5 ternary nitrides, Daytona Beach, Florida, USA, 23.-28. 1. 2010.
BUJDÁK Juraj, IYI Nobuo: Fluorescence resonance energy trasfer between rhodamine cations in colloids and thin films of layered silicates. 9th Conference on Solid State Chemistry, Praha, Česká republika, 11.-15. 9. 2010.

CZÍMEROVÁ Adriana: The application of dyes in clay studies 1, ADVANCECLAY 3 Colloid Properties of Clays & Environmental Applications, Erasmus IP, Szeged, Maďarsko, 1. 9. 2010.

CZÍMEROVÁ Adriana: The application of dyes in clay studies 2, ADVANCECLAY 3 Colloid Properties of Clays & Environmental Applications, Erasmus IP, Szeged, Maďarsko, 2. 9. 2010.

GALUSEK Dušan: Organosilicon polymers as the source of SiC in Al2O3/SiC nanocomposites, International Conference on Nanomaterials: Synthesis, Characterisation and Applications, ICN 2010, Kottayam, India 27.-29. 4. 2010.

KOMADEL Peter: Layer charge and swelling of clay minerals, ADVANCECLAY 3 Colloid Properties of Clays & Environmental Applications, Szeged, Maďarsko, 29. 8. - 3. 9. 2010. 
KOMADEL Peter: Iron - the only major redox sensitive element in smectite layers, ADVANCECLAY 3 Colloid Properties of Clays & Environmental Applications, Szeged, Maďarsko, 29. 8. - 3. 9. 2010.
LENČÉŠ Zoltán, Benco Ľubomír, Šajgalík Pavol, Zhou Y., Hirao K., Velič D.: Tuning of the band-gap of LaSi3N5 via Eu-doping. Solid State Chemistry 2010, Praha, Česká republika, 11.-15. 9. 2010.
MALKIN Olga: NMR spin-spin couplings and overlap of densities of localized molecular orbitals, Quantum Chemistry beyond the Arctic Circle - Promoting female excellence in Theoretical and Computational Chemistry, Sommarøy - Tromsø, Nórsko, 23.-26. 6. 2010.
NOGA Jozef, Šimunek Ján: Exact treatment of variational coupled cluster singles - a non trivial way to simple diagonalization free algorithm for the Hartree-Fock solution. Recent Advances in Many-Electron Theories, Shankanpur, West Bengal, India, 4.-7. 1. 2010.
NOGA Jozef, Šimunek Ján, Kedžuch Stanislav: Introducing Orbital Optimized R12 and MR CC-R12 methods. 50th Sanibel Symposium on Quantum Theory, St. Simons, GA, USA, 24. 2. - 2. 3. 2010.
NOGA Jozef: R12 ab initio theory, Understanding Chemistry in Astrochemical Environment: Pierre Valiron Memorial Day, LAOG, Grenoble, Francúzsko, 5. 10. 2010. 
NOGA Jozef, Šimunek Ján: Non-Unitary Transformation Based on Variational Coupled Cluster Singles as a Tool to Solve the Independent-Particle Model. 19th Conference on Current Trends in Computational Chemistry, Jackson, MS, USA, 29.-30. 10. 2010.
ŠAJGALÍK Pavol, Lenčéš Zoltán, Hric Ľubomír, Plachký Tomáš, R. Riedel: Low temperature densification of non-oxide ceramic composites by using polymer derived Si(Al)OC as a sintering aid, 3rd ISSNOX, Cappadocia, Turecko 1.-5. 6. 2010.
ŠAJGALÍK Pavol: GB phase and chemical composition of SiC/Si3N4 nano/micro-composites – implications to mechanical properties, ICC3, Osaka, Japonsko, 15.-18. 11. 2010.
ŠAJGALÍK Pavol: Nitride Ceramics with the Potential for the Bio-Applications, ICC3, Osaka, Japonsko, 15.-18. 11. 2010.

2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
KOMADEL P., JANKOVIČ Ľ., MADEJOVÁ J., HRACHOVÁ J.: Charakterizácia organoílov pre (nano)kompozity s polymérmi, Anorganická chémia v treťom tisícročí, Štrbské Pleso, 3.-5. 6. 2010.
2.6.3. Vyžiadané prednášky od významných vedeckých inštitúcií
GALUSEK D., GALUSKOVÁ D., HNATKO M., ŠAJGALÍK P.: Corrosion of structural ceramics in aqueous environment under sub-critical conditions, University of Bayreuth, Bayreuth, Nemecko, 25. 10. 2010.
GALUSEK Dušan: Polymer-derived ceramics and ceramic-ceramic composites, Dept. of Mater. Sci. & Eng., National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 8. 11. 2010,

LENČÉŠ Zoltán: Effect of polymer derived SiOC and ternary nitride sintering additives on the thermal conductivity of silicon nitride, Department of Materials Science and Engineering, National Taiwan University, Taipei. Taiwan, 8. 11. 2010

MALKIN Olga: NMR spin-spin coupling and overlap of LMO densities, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Wuerzburg, Nemecko, 28. 7. 2010. 
MALKIN Olga: Visualization and analysis of NMR spin-spin coupling pathways, University of Tromsø, Tromsø, Nórsko, 11. 8. 2010.
MALKIN Olga: Visualization and analysis of NMR spin-spin coupling pathways, University of Oslo, Oslo, Nórsko, Oslo, Nórsko, 26. 8. 2010.

MALKIN Vladimir: Two- and four-component calculations of magnetic properties, University of Tromsø, Tromsø, Nórsko, 12. 8. 2010.
MALKIN Vladimir: Relativistic calculations of EPR and NMR parameters, University of Oslo, Oslo, Nórsko, Oslo, Nórsko, 27. 8. 2010.

NOGA Jozef: Recent development in (MR) CC-R12 theory. National Chemical Laboratory, CSIR, Pune, India, 9. 1. 2010.

NOGA Jozef: Towards the spectroscopic accuracy via explicitly correlated coupled cluster R12 theory.

1. Michigan State University, East Lansing, USA, 18. 5. 2010

2. University of California, Santa Barbara, CA, USA, 31. 5. 2010

NOGA J., ŠIMUNEK J.: An exact reformulation of SCF methods via variational coupled cluster singles - an alternative way to simple diagonalization free algorithms using non-unitary trans-formations.
1. Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Nemecko, 24. 6. 2010

2. Ruhr-Universität Bochum, Nemecko, 21. 7. 2010
PENTRÁK Martin: Influence of the chemical composition of smectites and structural ordering of kaolinites on their stability in acids and hydroxides. Institute of Ore Geology, Petrography, Mineralogy, and Geochemistry (IGEM), Belov Laboratory of Mineral Cristallochemistry, Russian Academy of Science, Moskva, Ruská Federácia, 21. 4. 2010.

ŠAJGALÍK Pavol: Low temperature densification of non-oxide ceramic composites by using polymer derived Si(Al)OC as a sintering aid, Department of Materials Science and Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, 9. 11. 2010.

ŠAJGALÍK Pavol: GB phase and chemical composition of SiC/Si3N4 nano/micro-composites – implications to mechanical properties. Department of Materials Science and Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, 9. 11. 2010.
ŠAJGALÍK Pavol: Corrosion of silicon nitride based ceramics under sub-critical conditions in aqueous sodium chloride solution Department of Materials Science and Engineering, National Taiwan University, 13. 11. 2010.

Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2010


2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent 


2.7.2. Prihlásené vynálezy 


2.7.3. Predané licencie 


2.7.4. Realizované patenty 


Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2010 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu. 

2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti.
Publikačná aktivita pracovníkov v posledných rokoch klesá. Počet karentovaných publikácií v tomto roku dosiahol číslo 47, čo pri počte 39,1 vedeckých pracovníkov (prepočítaný stav, podľa Tabuľky 1a) znamená 1,2 karentovanej publikácie na vedeckého pracovníka. Tento nízky počet je aj výsledkom prehodnotenia tvorby databáz a kategorizácie časopisov (napr. špeciálnych vydaní časopisov venovaných príspevkom z významných konferencií), ale hlavne vyťažením najlepších vedeckých pracovníkov nezmyselne komplikovanou administratívou spojenou s riešením projektov ŠF. Cieľom naďalej ostáva dosiahnuť dve publikácie na vedeckého pracovníka, ktorý zodpovedá štandardu vyspelých vedeckých pracovísk s podobným zameraním. Priemerný impakt faktor časopisov, v ktorých boli práce uverejnené, bol 2,1. Citovanosť (vo všetkých dostupných databázach WOK – 1133, SCOPUS – 88) na vedeckého pracovníka (prepočítaný stav) je 32,5 citácie. Potešiteľný je trvalý trend rastu počtu citácií a ich prepočtu na vedeckého pracovníka a ich získavanie pracovníkmi všetkých oddelení ústavu. 

Relatívne vysoké renomé pracovníkov ústavu vo svetovej vedeckej komunite dokumentuje aj vysoký počet vyžiadaných prednášok pracovníkov ústavu na medzinárodných vedeckých podujatiach, ktorých bolo 16 v roku 2010, viaceré z nich odzneli na veľmi významných svetových konferenciách.

3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku 
 
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu 


Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2010

	Forma
	Počet k 31.12.2010
	Počet ukončených doktorantúr v r. 2010

	
	Doktorandi
	Ukončenie z dôvodov

	
	celkový počet
	z toho novoprijatí
	ukončenie úspešnou obhajobou
	predčasné ukončenie
	neúspešné ukončenie

	
	M
	Ž
	M
	Ž
	M
	Ž
	M
	Ž
	M
	Ž

	 Interná zo zdrojov SAV
	6
	3
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Interná z iných zdrojov
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Externá
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	 Spolu
	7
	5
	3
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0


 
 
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia 
 
Tabuľka 3b Počty preradení z interných foriem na externé a z externej formy na interné

	Pôvodná forma
	Interná z prostriedkov SAV
	Interná z prostriedkov SAV
	Interná z iných zdrojov
	Interná z iných zdrojov
	Externá
	Externá

	Nová forma
	Interná z iných zdrojov
	Externá
	Interná z prostriedkov SAV
	Externá
	Interná z prostriedkov SAV
	Interná z iných zdrojov

	Počet
	0
	0
	0
	0
	0
	0


3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou 

Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2010

	Meno doktoranda
	Forma DŠ
	Mesiac, rok nástupu na DŠ
	Mesiac, rok obhajoby
	Číslo a názov študijného odboru
	Meno a organizácia školiteľa
	Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť

	Dagmar Galusková
	externé štúdium
	10 / 2006
	12 / 2010
	5.2.19 anorganická technológia a materiály
	prof. RNDr. Pavol Šajgalík DrSc., Ústav anorganickej chémie SAV
	Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU


Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A. 

3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ 

Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje

	Názov študijného odboru (ŠO)
	Číslo ŠO
	Doktorandské štúdium uskutočňované na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)

	chemická fyzika
	4.1.11
	Prírodovedecká fakulta UK

	anorganická chémia
	4.1.15
	Prírodovedecká fakulta UK

	anorganická technológia a materiály
	5.2.19
	Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU


Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese 

	 Menný prehľad pracovníkov, 
 ktorí boli menovaní 
 do spoločných odborových 
 komisií pre doktorandské 
 štúdium
	 Menný prehľad pracovníkov, 
 ktorí pôsobili ako členovia 
 vedeckých rád univerzít, 
 správnych rád univerzít a fakúlt
	 Menný prehľad pracovníkov, 
 ktorí získali vyššiu vedeckú, 
 pedagogickú hodnosť 
 alebo vyšší kvalifikačný stupeň

	doc. Ing. Miroslav Boča, PhD. (anorganická technológia a materiály)
	prof. Ing. Marek Liška, DrSc. (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)
	doc. Ing. Miroslav Boča, PhD. (doc., Technická univerzita v Košiciach)

	RNDr. Juraj Bujdák, PhD. (anorganická chémia)
	prof. Ing. Marek Liška, DrSc. (Fakulta priemyselných technológií TnUAD v Púchove)
	doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. (doc., Univerzita Komenského v Bratislave)

	doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. (anorganická chémia)
	prof. Ing. Marek Liška, DrSc. (Fakulta chemické technologie VŠCHT, Praha, ČR)
	doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD. (doc., Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Česká republika)

	doc. Ing. Dušan Galusek, PhD. (anorganická technológia a materiály)
	prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)
	doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. (doc., Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Česká republika)

	doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD. (anorganická technológia a materiály)
	prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. (Vysoké učení technické, Brno)
	  

	RNDr. Peter Komadel, DrSc. (anorganická chémia)
	prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. (Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Česká republika)
	  

	doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. (anorganická technológia a materiály)
	prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. (Hutnícka fakulta TUKE)
	  

	doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. (odbor v zahraničí)
	  
	  

	prof. Ing. Marek Liška, DrSc. (anorganická technológia a materiály)
	  
	  

	prof. Ing. Marek Liška, DrSc. (fyzika kondenzovaných látok a akustika)
	  
	  

	RNDr. Jana Madejová, DrSc. (anorganická technológia a materiály)
	  
	  

	prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. (fyzika plazmy)
	  
	  

	prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. (anorganická chémia)
	  
	  

	prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. (chemická fyzika)
	  
	  

	prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. (anorganická technológia a materiály)
	  
	  


3.5. Údaje o pedagogickej činnosti 

Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2010

	PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
	Prednášky
	Cvičenia a semináre
	Vedenie bak. a dipl. prác

	
	doma
	v zahraničí
	doma
	v zahraničí
	

	 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
	6
	1
	10
	0
	0

	 Celkový počet hodín v r. 2010
	73
	20
	486
	0
	0


Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D. 

Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ

	1.
	 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti 
 diplomových a bakalárskych prác
	2

	
	
	

	2.
	 Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
	2

	
	
	

	3.
	 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
	9

	
	
	

	4.
	 Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
	23

	
	
	

	5.
	 Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
	12

	
	
	

	6.
	 Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
	7

	
	
	

	7.
	 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc. 
 prác
	4

	
	
	

	8.
	 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD. 
 prác
	10

	
	
	

	9.
	 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti 
 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
	3

	
	
	


 
 
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
Akademický rok 2010/2011 môžeme hodnotiť z pohľadu úspešnosti v získavaní PhD študentov ako veľmi úspešný. Vďaka aktívnemu prístupu našich pracovníkov v oblasti propagácie možností študovať na ÚACH SAV sa na príjimacie pohovory prihlásilo sedem záujemcov, z ktorých boli prijatí štyria najlepší (bol to maximálny počet, aký nám dovoľovali pravidlá P SAV). Celkovo bolo vypísaných na ÚACH SAV 16 tém na vypracovanie dizertačnej práce so začiatkom štúdia v roku 2010. Dvaja noví študenti z Vysokej školy báňskej v Ostrave (školiteľ špecialista doc. Zoltán Lenčéš, PhD.), budú svoje dizertačné práce riešiť na našom pracovisku iba čiastočne v rámci spolupráce medzi ÚACH a Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství v Ostrave. Vedenie ústavu kladie veľký dôraz na zvyšovanie si kvalifikácie svojich pracovníkov, čoho výsledkom je fakt, že v roku 2010 získali vyššiu pedagogickú hodnosť (docent) štyria naši pracovníci (doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD., doc. RNDr. Milan Drábik CsC., doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD., doc. Ing. Miroslav Boča, Phd.). Navyše v rámci schvaľovania spoločnej odborovej komisie (SOK) v akreditovanom študijnom programe Materiálové vědy a inženýrství na VŠB TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, sa stal doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. jej novým členom. Prehĺbila sa tým vzájomná spolupráca medzi našimi inštitúciami, čoho dôsledkom by v budúcnosti mohol byť vyšší záujem o PhD štúdium na našom pracovisku zo strany študentov VŠB TU Ostrava. 

V septembri 2010 sa uskutočnila pravidelne organizovaná Súťaž vedeckých prác mladých pracovníkov na pôde ÚACH SAV. Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 12 mladých pracovníkov a doktorandov nášho ústavu. Komisia udelila prvé miesto Ing. T. Plachkému, PhD., druhé miesto Ing. M. Michálkovej, PhD., a tretie miesto Ing. J. Sedláčkovi, PhD. Komisia konštatovala, že príspevky mali veľmi vysokú úroveň a to v kvalite vedeckých výsledkov aj v úrovni ich prezentácie. Prví dvaja mladí vedeckí pracovníci nás úspešne reprezentovali v medzinárodnom kole tejto súťaže v Řeži u Prahy na pôde ÚACH AV ČR, ktorého sa zúčastnili aj súťažiaci z Karlovej Univerzity v Prahe. Vo vysokej konkurencii získali Ing. T. Plachký, PhD. druhé a Ing. M. Michálková, PhD. tretie miesto.

4. Medzinárodná vedecká spolupráca 

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia 


4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2010 alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia 
 
Central European Symposium on Theoretical Chemistry 2010, Nový Smokovec, Slovenská republika, 116 účastníkov, 12.09.-15.09.2010 

Interakcia tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, Smolenice, 20 účastníkov, 05.10.-06.10.2010 


4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2011 (anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného pracovníka) 
 
Engineering Ceramics 2011 – from Materials to Components, Kongresové centrum Smolenice, Slovensko, 08.05.-12.05.2011, (Pavol Šajgalík, 02/59410400, uachsajg@savba.sk) 
Slovenská a česká konferencia o skle, Trenčianske Teplice, november 2011, (Peter Šimurka, 032/7400251, psimurka@stonline.sk) 


4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií 


Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií

	Typ výboru
	Programový
	Organizačný
	Programový i organizačný

	Počet členstiev
	0
	2
	3


 
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch 


4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR 


doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. 

· European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS) (funkcia: člen v divízii anorganická chémia)

· Institute of Materials, Minerals and Mining, U.K.  (funkcia: doživotný člen)

· International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) (funkcia: affiliate member v divízii II - anorganická chémia) 

doc. Ing. Dušan Galusek, PhD. 

· American Ceramic Society (funkcia: člen)

· European Society on Glass Science and Technology (funkcia: člen)

RNDr. Peter Komadel, DrSc. 

· Association Internationale Pour L'Etude Des Argiles - AIPEA (funkcia: člen)

· Clay Mineral Society (funkcia: zvolený podpredseda od 2010) 

doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. 

· American Ceramic Society (funkcia: člen)

· Ceramic Society of Japan (funkcia: člen)

· European Ceramic Society (funkcia: člen)

· Materials Research Society (funkcia: člen) 

Dr. Vladimír Malkin, DrSc. 

· WATOC - World Association of Theoretical and Computational Chemists  (funkcia: člen) 

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. 

· World Association of Theoretical and Computational Chemists (funkcia: člen) 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

· American Ceramic Society (funkcia: člen)

· Ceramic Society of Japan (funkcia: člen)

· Council of the European Ceramic Society (funkcia: člen)

· EuMat Technologická Platforma  (funkcia: volený člen steering comitee)

· International Ceramic Federation (funkcia: člen predstavenstva)

· Materials Research Society (funkcia: člen)

· Permanent Executive Committee ECerS  (funkcia: volený člen)

· World Academy of Ceramics (funkcia: volený člen) 

doc. Ing. Peter Šimurka, PhD. 

· European Society on Glass Science and Technology (funkcia: člen)

· International Commission on Glass (funkcia: výkonný tajomník) 

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných) 


Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty

	Meno pracovníka
	Typ programu/projektu/výzvy
	Počet

	   Šajgalík Pavol    
	Deutsche Forschungsgemeinschaft - German Research Foundation: člen hodnotiaceho panelu pre program GRK1375/2: Nonmetallic Porous Structures for the Physico-Chemical Functions 
	1


 
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
Krátkodobé pobyty pracovníkov ústavu zamerané na riešenie projektov
Bujdák Juraj 


Ústav anorganickej chémie, AV ČR, Praha a Řež u Prahy, Česká republika, 10.-17.9. 2010. Pobyt sa uskutočnil v rámci spoločnej spolupráce s kolektívmi z AV ČR ako aj s kolegami z iných pracovísk. Počas pobytu sa pracovalo na úlohách spoločného výskumu, ktorý sa týkal najmä optických vlastností tenkých filmov hybridných materiálov na báze laserových farbív a kremičitanov.

Czímerová Adriana

Ústav anorganickej chémie, AV ČR, Řež u Prahy, Česká republika, 8.-12.11.2010. Pracovný pobyt bol realizovaný v rámci bilaterálneho slovensko-českého projektu (MAD). Predmetom cesty bola rozsiahla vedecká diskusia o dosiahnutých výsledkoch doterajšej práce, ako aj detailný rozbor postupu experimentálnych prác. Experimentálna práca bola zameraná hlavne na meranie doby života excitovaných stavov fluorofórov zabudovaných do štruktúry ílových minerálov na tenkých vrstvách pripravených na Ústave anorganickej chémie SAV.
Frajkorová Františka

Technische Universität Darmstadt, Nemecko (Fachberiech Materialwissenschaft), 3.5. – 31.6.2010. Náplňou cesty bolo vykonanie experimentov v rámci DAAD projektu medzi ÚACH SAV a TU Darmstadt s názvom „Hafnia- and hafnium Nitride-based ceramic nanocomposites with improved high-temperature oxidation and corrosion resistance“. Hlavná časť práce spočívala v príprave SiOC skla na báze Polymer Deriver Ceramics (PDC), vychádzajúc z polyméru (polymethylsilsesquioxane PMS). Ďalšia časť práce bola zameraná na prípravu modifikovaných skiel SiOC (príprava modifikovaného SiOC/HfO2 skla, pozostávajúca z reakcie MK polyméru (polymethylsilsesquioxane PMS) a Hf-butoxidu) a SiCN (príprava modifikovaného PDC SiCN/HfN pomocou polyméru HTT 1800 (polyurea(metylvinyl)silazan) a chloridu hafničitého).  


National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan (Department of Materials Science and Engineering), 8.-11.11.2010. Návšteva sa uskutočnila v rámci SK - Taiwan projektu Preparation, Characterization of Alumina-based and Silicon Nitride-based nanocomposites, počas ktorej sa prerokoval súčasný stav riešenia projektu, dohodol sa ďalší postup prác a zároveň sa zosumarizovali podklady potrebné pre prípravu priebežnej správy projektu.   
Galusek Dušan

Department of Materials Science and Engineering, National Taiwan University, Taipei. Taiwan, 6.-13.11.2010. Návšteva sa uskutočnila v rámci pripravovaného projektu SK - NSC Taiwan „Low temperature preparation of high thermal conductivity Si3N4 substrate“. S hosťujúcim prof. Wei-Hsing Tuanom a jeho spolupracovníkmi sa prerokovali vedecké témy súvisiace s uvedenou témou, ktoré sa riešia na oboch pracoviskách. S vedením fakulty sme rokovali o možnej spolupráci s ich priemyselnými partnermi z oblasti elektrotechnického priemyslu – výskum a vývoj keramických materiálov s vysokou tepelnou vodivosťou.


Universität Bayreuth, Nemecko, 18.-29.10.2010. Návšteva sa uskutočnila v rámci pripravovaného projektu Alexander von Humboldt Institutional Cooperation na tému “Ceramic nanocomposites reinforced by in-situ grown CNT” s partnerom dr. Günterom Motzom. V rámci pobytu sa uskutočnila aj návšteva na Universität Erlangen (prof. Lothar Wondrazcek) a jednania o spolupráci v rámci projektu DAAD “Aluminosilicate glass microspheres: preparation and applications”.

Hnatko Miroslav

National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan (Department of Materials Science and Engineering), 8.-11.11.2010. Návšteva sa uskutočnila v rámci SK - Taiwan projektu Preparation, Characterization of Alumina-based and Silicon Nitride-based nanocomposites, počas ktorej sa prerokoval súčasný stav riešenia projektu, dohodol sa ďalší postup prác a zároveň sa zosumarizovali podklady potrebné pre prípravu priebežnej správy projektu.
Hric Ľubomír

Technische Universität Darmstadt, Nemecko (Fachberiech Materialwissenschaft), 3.5.-31.6.2010. Náplňou cesty bolo vykonanie experimentov v rámci DAAD projektu medzi ÚACH SAV a TU Darmstadt s názvom „Hafnia- and hafnium nitride-based ceramic nanocomposites with improved high-temperature oxidation and corrosion resistance“. Hlavná časť práce spočívala v príprave SiOC skla na báze Polymer Deriver Ceramics (PDC), vychádzajúc z polyméru (polymethylsilsesquioxane PMS). Ďalšia časť práce bola zameraná na prípravu modifikovaných skiel SiOC (príprava modifikovaného SiOC/HfO2 skla, pozostávajúca z reakcie MK polyméru (polymethylsilsesquioxane PMS) a Hf-butoxidu) a SiCN (príprava modifikovaného PDC SiCN/HfN pomocou polyméru HTT 1800 (polyurea(metylvinyl)silazan) a chloridu hafničitého).
Jankovič Ľuboš

Ústav anorganickej chémie, AV ČR, Praha a Řež u Prahy, Česká republika, 16.-17.9. 2010. Počas pobytu sa prerokovali výsledky spoločnej spolupráce s kolektívmi z AV ČR ako aj s kolegami z iných pracovísk. Predmetom bola problematika charakterizácie optických materiálov na báze hybridov z anorganických sulfidov, organických farbív a vrstevnatých silikátov.

Komorovský Stanislav

Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg, Nemecko, 27.6.-14.7.2010. Spolupráca s Prof. Kaupp na vývoji programu ReSpect (MAG mDKS-RMB module).VVCE 004-07 


National Centre for Biomolecular Research NMR Laboratory, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 20.9.2010. Nadväzovanie spolupráce. VEGA 0079/09 a VVCE-0004-07.
Kubíková Blanka

Open International University of Human Development “Ukraine”, Kyjev, Ukrajina, 6.-9.12.2010. Cesta bola uskutočnená na základe spoločného bilaterálneho projektu APVV SK-UA-0039-09 a jej náplňou bola príprava hodnotiacej správy a spoločnej publikácie.
Lenčéš Zoltán

Department of Materials Science and Engineering, National Taiwan University, Taipei. Taiwan, 6.-13.11.2010. Návšteva sa uskutočnila v rámci pripravovaného projektu SK - NSC Taiwan „Low temperature preparation of high thermal conductivity Si3N4 substrate“. S hosťujúcim prof. Wei-Hsing Tuanom a jeho spolupracovníkmi sa prerokovali vedecké témy súvisiace s uvedenou témou, ktoré sa riešia na oboch pracoviskách. S vedením fakulty sme rokovali o možnej spolupráci s ich priemyselnými partnermi z oblasti elektrotechnického priemyslu – výskum a vývoj keramických materiálov s vysokou tepelnou vodivosťou.
Malkin Olga

Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg, Nemecko, 28.6.-14.7.2010. Spolupráca s Prof. Kaupp na vývoji programu ReSpect (MAG mDKS-RMB module) LPP-0326-09, VVCE-0004-07

Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg, Nemecko, 19.-29.7.2010. Spolupráca s Prof. Kaupp na vývoji programu ReSpect (MAG mDKS-RMB module). COMCHEM 


University of Tromsø, Tromsø and University of Oslo, Oslo, Nórsko, 27.6.-14.7.2010. Spolupráca s Prof. Kenneth Ruud a Prof. Trygve Helgaker na vývoji programovych balíkov ReSpect, DIRAC a DALTON. VEGA 0079/09

Malkin Vladimír

Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg, Nemecko, 27.6.2010-14.7.2010. Spolupráca s Prof. Kaupp na vývoji programu ReSpect (MAG mDKS-RMB module). VEGA 0079/09.  


Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Nemecko, 19.-29.7.2010. Spolupráca s Prof. Kaupp nad vývojom programu ReSpect (MAG mDKS-RMB module). VEGA 0079/09 a VVCE-0004-07 


University of Tromsø, Tromsø and University of Oslo, Oslo, Nórsko, 27.6.2010-14.7.2010. Spolupráca s Prof. Kenneth Ruud a Prof. Trygve Helgaker na vývoji programovych balíkov ReSpect, DIRAC a DALTON. VEGA 0079/09 


National Centre for Biomolecular Research NMR Laboratory, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 20.9.2010. Nadväzovanie spolupráce. VEGA 0079/09 a VVCE-0004-07
Pálková Helena

Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poľsko, 21.11.-3.12.2010. Pobyt sa uskutočnil v rámci medziakademickej spolupráce (MAD) medzi Ústavom anorganickej chémie SAV a Ústavom katalýzy a fyzikálnej chémie povrchov Poľskej akadémie vied v Krakowe. Náplňou práce bolo uskutočnenie experimentov zahrnutých v spoločnom projekte " Porous inorganic materials derived from layered silicates: synthesis, stability and functionality". Pobyt bol čiastočne financovaný z prostriedkov VEGA 2/0183/09.
Pentrák Martin

Institute of Ore Geology, Petrography, Mineralogy, and Geochemistry (IGEM) RAS, Laboratory of Mineralogy, Crystal-chemistry of Minerals, Moskva, Ruská Federácia, 12.-23.4.2010. Cesta bola uskutočnená na základe MAD spolupráce medzi Slovenskou a Ruskou akadémiou vied. Jej cieľom bolo získať informácie o nových technikách rtg difrakčnej analýzy pri charakterizácii štruktúry ílových minerálov.

Plachký Tomáš

Technische Universität Darmstadt, Nemecko (Fachberiech Materialwissenschaft), 1.-30.6.2010. Náplňou cesty bolo vykonanie experimentov v rámci medzinárodného bilatelárneho projektu DAAD medzi ÚACH SAV a TU Darmstadt s názvom „Hafnia- and hafnium Nitride-based ceramic nanocomposites with improved high-temperature oxidation and corrosion resistance“. Hlavná časť práce spočívala v príprave polymérov na báze polysiloxánu, ich modifikácii alkoxidom hafnia a európia a následnou pyrolýzou, resp. zosieťovaním pripraveného polyméru. Takto pripravené prekurzory sú základnou zložkou na prípravu keramických zmesí a kompozitov, ktoré pripravujeme v rámci projektu DAAD a LPP-0394.
Šajgalík Pavol

National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan (Department of Materials Science and Engineering), 8.-11.11.2010. Návšteva sa uskutočnila v rámci SK - Taiwan projektu s názvom „Preparation, Characterization of Alumina-based and Silicon Nitride-based nanocomposites“, počas ktorej sa prerokoval súčasný stav riešenia projektu, dohodol sa ďalší postup prác a zároveň sa zosumarizovali podklady potrebné pre prípravu priebežnej správy projektu.
Dlhodobé pobyty pracovníkov ústavu realizované na základe získania štipendií na riešenie projektov
Andrejkovičová Slávka 

Department of Geosciences, University of Aveiro, Portugalsko, postdoktorandský výskumný pobyt (as assistant researcher in the area of Earth and Atmosphere sciences, subresearch field: Material science), 07.2009-06.2011. Skúmanie vplyvu pozolánovej aktivity rôznych typov metakaolínov na vlastnosti vápenných mált pre rekonštrukciu historických budov. Vplyv ďalších aditív (sepiolit, palygorskit, zeolit) na zmenu mechanických vlastností pripravených mált. 
Čeklovský Alexander


Department of Applied Chemistry, Graduate Course of Urban Environmental Sciences, Tokyo Metropolitan University, Tokio, Japonsko, postdoktorandský výskumný pobyt, 07.2010-06.2011. Štúdium hybridných systémov zložených z ílových minerálov a metaloporfyrínov pre vývoj optických fosforescenčných senzorov kyslíka. 

Hrachová Jana

Department of Polymer Technology, Mechanical Engineering, Eindhoven University of Technology, Holandsko, postdoktorandský výskumný pobyt, 1.4.2010 – 31.12.2011. Názov projektu: Stanyl PA46 wear and friction. Projekt je zameraný na výskum rôznych druhov polyamidov, hlavne však polyamidu 4-6, pre holandského producenta DSM. Výskum zahŕňa testovanie mechanických vlastností, stanovenie odolnosti polyamidov voči poškrabaniu, treniu a opotrebovaniu vzhľadom na rozličné podmienky prostredia.
Hrobárik Peter

Institut für Physikaliche und Theoretiche Chemie, Julius-Maximilians Universität Würzburg (01/2009-09/2010). 


Institut für Chemie, Technische Universität Berlin (10/2010-12/2011).

Postdoktorandský výskumný pobyt v Nemecku podporovaný nadáciou Alexander von Humboldt. Projekt je zameraný na vývoj a aplikáciu nových relativistických metód pre výpočet a interpretáciu NMR spektier paramagnetických zlúčenín, ako aj štúdium štruktúry aktívnych centier rôznych metaloenzýmov a reakčných mechanizmov významných priemyselných katalyzátorov obsahujúcich prechodné kovy modernými metódami kvantovej chémie.

Korenko Michal

Department of fluorine chemistry, Nuclear Research Institute Plc., Řež u Prahy, Česká republika, postdoktorandský výskumný pobyt, 01. 2009-02. 2011. Pyrochemické a pyrometalurgické separačné metódy fluidného paliva na báze roztavených solí. Elektrochemická separácia aktinoidov a lantanoidov v prostredí roztavených fluoridov.

Kucharík Marián

Primary Metal Technology (PMT) - Technology development, Hydro Aluminium a.s. Årdal, Nórsko, projektový inžinier, 1.11.2008-31.12.2011. Vývoj (R&D) a inovácia technológie výroby hliníka Hall-Heroultovým procesom.

Repiský Michal

The Centre for Theoretical and Computational Chemistry, Department of Chemistry, University of Tromsø, Nórsko, postdoktorandský výskumný pobyt v rámci projektu "Norwegian Center of Excellence" ,1.1.2010-31.12.2012.

Prednášky zahraničných pracovníkov, ktorí navštívili ÚACH SAV
prof. Makoto OGAWA, Waseda University, Tokyo, Japan, “Photocatalytic reactions on layered titanates.” 23.8.2010

prof. Piotr PIECUCH, v rámci COMCHEM Dept. Chemistry, Michigan State, University, “Renormalized Coupled-Cluster Methods: Theoretical Foundations and Molecular Applications”, 17.9.2010

 
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a prílohe B. 

5. Vedná politika 

Orientácia výskumu jednotlivých oddelení ústavu zodpovedá nielen zriaďovacej listine, ale aj moderným trendom v oblasti anorganickej chémie a materiálového výskumu. V oblasti základného výskumu sú výsledky jednotlivých skupín takmer porovnateľné s európskymi pracoviskami podobného zamerania. Počet karentovaných časopiseckých publikácií na vedeckého pracovníka je medzi jednou až dvoma publikáciami za rok na vedeckého pracovníka. V poslednom roku počet publikácií mierne klesol, je to však prirodzený dôsledok enormného byrokratického zaťaženia vedeckých pracovníkov v súvislosti s riešením projektov ŠF. Impakt faktor časopisov, v ktorých publikujeme, je zreteľne nad priemernou hodnotou IF danej vednej oblasti. Ďalšou, nemenej významnou oblasťou je orientovaný výskum so zameraním na priemysel, ako domáci tak aj zahraničný. Okrem toho, že je to zvyčajne významný faktor pri získavaní mimorozpočtových zdrojov, významne ovplyvňuje kredit ústavu v povedomí domácej verejnosti. Tu však treba prísne rozlišovať medzi službami a orientovaným výskumom, dôraz je potrebné klásť na výskum, kde sa budú podporovať tie výsledky orientovaného výskumu, ktoré majú šancu byť patentované.

Základný výskum svojím vysokým domácim aj zahraničným kreditom by mal byť zárukou záujmu domácich aj zahraničných firiem o spoluprácu v oblasti orientovaného výskumu. Táto kredibilita by mala byť podporená aj účasťou pracovníkov ústavu na výučbe na vysokých školách. Len v tomto trojuholníku je možné dosiahnuť stabilnú európsku úroveň s účasťou vo všetkých významných projektoch v oblasti zamerania ústavu.

Vecná orientácia výskumu sa bude v najbližšom období koncentrovať na výskum a vývoj nanotechnológií so špeciálnym zameraním na nanomateriály. Prepojenie teoretického výskumu s experimentálnym je realitou a ukazuje sa stále viac perspektívnym. Budú podporované ad hoc riešiteľské tímy s takouto skladbou.

6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4 
 


6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami) 
    

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK    

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločná výchova doktorandov, spoločné riešenie projektov, spolupráca v pedagogickom proces    

Začiatok spolupráce: 1990    

Zameranie: vedecká spolupráca, účasť na Bc. a Mgr. výuke    

Zhodnotenie: V spolupráci s touto fakultou je ústav zapojený do spoločného centra excelentnosti SAV (COMCHEM), do výskumnovzdelávacieho centra excelentnosti APVV (VVCE-0033-07). Spoločne sa riešia projekty VEGA a APVV. V spolupráci s touto fakultou sa intenzívne využíva prístrojové vybavenie spoločných pracovísk (pozri 6.3.). Prof. RNDr. J. Noga, DrSc. má hlavný úväzok na fakulte, RNDr. J. Bujdák, PhD. má čiastkový úväzok na fakulte a doc. RNDr. M. Drábik, CSc. vyučuje vybrané predmety Bc. a Mgr. štúdia a je členom Rigoróznej komisie na Katedre anorganickej chémie tejto fakulty. Prof. RNDr. J. Noga, DrSc. je externým členom Vedeckej rady ÚACH SAV. Pracovníci ÚACh viedli na PríFUK v roku 2010 troch doktorandov.     
      

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU    

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločné pracovisko, spoločná výchova doktorandov    

Začiatok spolupráce: 1990    

Zameranie: vedecká spolupráca    

Zhodnotenie: Na základe dodatku k zmluve o zriadení spoločného pracoviska sa FChPT v roku 2008 stala štvrtým členom konzorcia a spoluzriaďovateľom Centra kompetencie skla Vitrum Laugaricio – VILA. Doc. Ing. D. Galusek, PhD. je vedúcim Oddelenia keramiky, skla a cementu. Pracovníci ÚACh viedli na FChPT v roku 2010 siedmich doktorandov. FCHPT je partnerom ÚACH SAV v projekte "MACHINA" (Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach), financovaného zo ŠF, OP VaV, ITMS kód projektu: 26240120007 a MACHINA - Etapa II, ITMS kód projektu: 26240120021.     
      

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Hutnícka fakulta TUKE    

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spolupráca v pedagogickom procese    

Začiatok spolupráce: 2000    

Zameranie: vedecká spolupráca, účasť na Bc. a Mgr. výuke    

Zhodnotenie: V spolupráci s touto fakultou je ústav zapojený do pedagogického procesu. Doc. Boča urobil pre poslucháčov fakulty blok prednášok o taveninovej chémii. V roku 2010 bol vedeckou radou menovaný docentom. Interná doktorandka Ing. Frajkorová je absolventkou inžinierskeho štúdia Hutníckej fakulty TU. Prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc. je členom vedeckej rady fakulty.     
      

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne    

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Centrum kompetencie skla Vitrum Laugaritio    

Začiatok spolupráce: 1997    

Zameranie: vedecká spolupráca    

Zhodnotenie: Okrem spoločného pracoviska s TnU AD (Centrum kompetencie skla Vitrum Laugaritio) rieši ÚACH SAV v spolupráci s touto univerzitou spoločné projekty VEGA. V spolupráci s TnU AD pripravil ÚACh SAV dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu VaV, z ktorých jeden, projekt „Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály” akronym CEKSiM, ITMS kód 262 201 20056, bol schválený na financovanie so začiatkom riešenia projektu od 09/2010. Projekt financovaný v celkovej sume 3,9 milióna € bude zameraný na vybudovanie a zriadenie centra v priestoroch TnU AD a na rozvíjanie ďalšej spolupráce medzi oboma inštitúciami. Prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc. je členom vedeckej rady TnU AD. Prof. Ing. M. Liška, DrSc. je externým členom Vedeckej rady ÚACH. Pracovníci centra, zamestnanci ÚACh sa podieľajú na pedagogickej činnosti v rámci vysokoškolského štúdia v odbore "Chemické technológie" a doktorandského štúdia v odbore "Anorganická technológia a materiály" na TnU AD. Pracovníci VILA školili v roku 2010 pre TnU AD 7 doktorandov.     
      

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoké učení technické, Brno    

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločná výchova doktorandov, spoločné riešenie projektov, spolupráca v pedagogickom procese    

Začiatok spolupráce: 2000    

Zameranie: vedecká spolupráca, účasť na Bc. a Mgr. výuke    

Zhodnotenie: V spolupráci s touto fakultou nie je v súčasnosti ústav zapojený do pedagogického procesu. S FCH VUT Brno ústav plánuje zriadiť spoločné pracovisko pre výskum a vývoj nanomateriálov. Prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc. je členom Vedeckej rady FCH VUT Brno.     
      

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Česká republika    

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločná výchova doktorandov, spoločné riešenie projektov    

Začiatok spolupráce: 2010    

Zameranie: vedecká spolupráca    

Zhodnotenie: Spolupráca VŠB a ÚACH je zameraná na výchovu mladých pracovníkov. V roku 2010 ústav viedol 1 diplomovú prácu. V tomto roku sa začali na ústave školiť 3 doktorandky z VŠB Ostrava. Doc. Hnatko a doc. Lenčéš sú menovaní školiteľmi špecialistami týchto doktorandov. Prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc. je členom Vedeckej rady FMMI VŠB; doc. Ing. Zoltán Lenčéš je členom odborovej rady doktorandského študijného programu Materiálové vědy a inženýrství.     
  
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu 

6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe 
    

Centrum kompetencie skla VILA (Vitrum Laugaricio): V roku 2010 pokračovala činnosť Sklárskeho centra kompetencie Vitrum Laugaritio (skrátene VILA), spoločného pracoviska ÚACH SAV, TnU AD, FCHPT STU a RONA, a.s. Úlohou centra je stimulácia a rozvoj základného a aplikovaného výskumu v oblastiach súvisiacich so sklom ako materiálom, jeho výrobou a zušľachťovaním, a základný a aplikovaný výskum v oblasti pokročilých oxidových keramických a sklokeramických materiálov.      
      

Pracovisko pre simultánnu TG-DTA analýzu: SDT 2960 T. A. Instruments. Prístroj sa využíva pre termoanalytický výskum materiálov do teploty 1500 °C. Popri pracovníkoch ÚACH ho využívajú na základe dohody pracovníci FCHPT STU, PríF UK a ÚSTARCH SAV pre riešenie úloh základného výskumu a pre pedagogické účely. Vedecké výsledky získané využitím tohto prístroja boli v roku 2010 predmetom viacerých spoločných publikácií a prednášok na konferenciách.     
      

Pracovisko s vysokorozlišovacím rtg. práškovým difraktometrom: STOE STADI-P. Partneri dohody o vytvorení tohto pracoviska sú: FCHPT STU, PríF UK a ÚACH SAV. Prístroj sa využíva hlavne na merania veľmi malých množstiev vzoriek a na získavanie dát určených na stanovenie mriežkových parametrov alebo spresňovanie kryštálových štruktúr.     
      

Spoločné pracovisko FTIR spektroskopie: FTIR spektrometer Nicolet Magna 750, využívajú zamestnanci partnerských pracovísk ÚACH SAV, CHÚ SAV, FCHPT STU a PríF UK. Prístroj slúži pre potreby základného výskumu a pre pedagogické účely jednotlivých užívateľov, pričom každý partner rieši svoje vlastné úlohy. V novembri 2008 bol z prostriedkov projektu APVV-VVCE (zod. riešiteľ P. Komadel) zakúpený nový FTIR spektrometer Nicolet 6700 s príslušenstvom, na ktorý čiastočne prispel v roku 2009 aj CHÚ SAV. Prístroj inštalovaný v priestoroch spoločného pracoviska FTIR spektroskopie výrazne zvýšil kapacitu pracoviska a vďaka vybaveniu spektrometra prídavnými zariadeniami z prostriedkov ŠF (projekt Machina, ITMS kód 26240120007) sa rozšírili možnosti merania IČ spektier o nové techniky.    
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4 
 


7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou 
    

Názov pracoviska: Centrum kompetencie skla VITRUM LAUGARITIO - VILA    

Partner(i): RONA a.s., TnU AD, FCHPT STU    

Zameranie: Stimulácia a rozvoj základného a aplikovaného výskumu     

Rok založenia: 2004    

Zhodnotenie: V roku 2010 pokračovala činnosť Centra kompetencie skla Vitrum Laugaritio (skrátene VILA), spoločného pracoviska ÚACH SAV, TnU AD, FChPT STU a RONA, a.s. Úlohou centra je stimulácia a rozvoj základného a aplikovaného výskumu v oblastiach súvisiacich so sklom ako materiálom, jeho výrobou a zušľachťovaním, a základný a aplikovaný výskum v oblasti pokročilých oxidových keramických a sklokeramických materiálov. V rámci centra pripravil ÚACh v spolupráci s RONA jednu žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu VaV. Projekt s názvom “Priemyselný výskum pre potreby zefektívnenia unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla”, akronym PVTECHSKLO bol schválený na financovanie a v spolupráci s RONA a.s. sa rieši od 05/2010.     
  

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov) 
    

Názov kontraktu: Silicon nitride sialons for refractory    

Partner(i): RHI AG, Technology Center, Standort Leoben, Austria; Montan Universität, Leoben, Austria     

Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2008    

Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2013    

Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 12530    

Stručný opis výstupu/výsledku: Vývoj nových žiaruvzdorných materiálov na báze Al2O3-SiAlON a MgO-MgAlON.    

Zhodnotenie: Partner RHI AG predĺžil kontrakt s ÚACH SAV o ďalšie tri roky do roku 2013.

Názov kontraktu: Dlhodobé sledovanie pórobetónu vyrobeného z fluidného popolčeka    

Partner(i): PORFIX - pórobetón, a.s.    

Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2009    

Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): trvá    

Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 10000    

Stručný opis výstupu/výsledku: Vzájomná vedecko–technická spolupráca na riešení projektu    

Zhodnotenie: Spolupráca prispela k inovácii výroby nového druhu pórobetónu - Tvárnice PORFIX Plus (P2 - 420)     
  

7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe 

8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie 
 


8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch EÚ, EP, NATO a pod. 


Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch EÚ, EP, NATO a pod.

	Meno pracovníka
	Názov orgánu
	Funkcia

	doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.
	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
	národný expert SR v European Defense Agency

	
	Komisia pre námietky pri verejnom obstarávaní
	 externý člen

	prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
	Akreditačná komisia SR
	člen pracovnej skupiny pre oblasť výskumu Chémia, chemická technológia a biotechnológie

	prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
	Komisia ministra školstva pre udeľovanie Ceny ministra školstva
	člen


8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy 


Názov expertízy: Spoluautor úloh Chemickej olympiády v kategórii B

Adresát expertízy: MŠ SR

Spracoval: RNDr. Juraj Bujdák, PhD. 


Názov expertízy: Spoluautor úloh Chemickej olympiády v kategórii EF

Adresát expertízy: MŠ SR

Spracoval: Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD. 
 
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 


Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

	Meno pracovníka
	Názov orgánu
	Funkcia


 
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 

9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity 
 
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť 


9.1.1. Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV 


Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV

	Meno
	Spoluautori
	Názov
	Miesto zverejnenia
	Dátum alebo počet za rok

	RNDr. Juraj Bujdák, PhD.
	 
	Úlohy zo všeobecnej a anorganickej chémie
	Chemické rozhľady. 2/2010, Str. 121-124,
	2010

	doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.
	 
	K definícii materiálovej chémie, 2. časť
	ChemZi 6/11 2010
	2010

	doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.
	prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
	Spektrum vedy- Keramika zachraňuje životy
	STV 2
	30.4.2010

	Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
	 
	Odborné sústredenie korešpondenčných seminárov pre SŠ a ZŠ
	Banská Štiavnica
	26.7.2010

	Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
	 
	Riešenie a hodnotenie úloh zo všeobecnej a fyzikálnej chémie (II)
	Chemické rozhľady 1/2010, str. 73-75
	2010

	Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
	 
	Úlohy zo všeobecnej a fyzikálnej chémie (II)
	Chemické rozhľady. 1/2010, str 71-72
	2010

	prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
	 
	Astrochémia alebo o čom hovoria molekuly vo vesmíre.
	Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
	19.4.2010

	Ing. Jaroslav Sedláček, PhD.
	 
	Pretrhnutie hrádze v Maďarsku, odborný komentár
	TV JOJ
	5.10.2010

	prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
	 
	Otvorený list premiérke
	Týždeň 39/2010
	26.9.2010

	prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
	 
	Rozhovor o krátení rozpočtu SAV
	http://www.tyzden.sk/video.html
	1.9.2010


 
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 


Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV

	Typ
	Počet
	Typ
	Počet
	Typ
	Počet

	prednášky/besedy
	2
	tlač
	4
	TV
	4

	rozhlas
	1
	internet
	2
	exkurzie
	1

	publikácie
	0
	multimediálne nosiče
	0
	dokumentárne filmy
	0


9.2. Vedecko-organizačná činnosť 


Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť

	Názov podujatia
	Domáca/ medzinárodná
	Miesto
	Dátum konania
	Počet účastníkov

	Central European Symposium on Theoretical Chemistry 2010
	medzinárodná
	Nový Smokovec, Slovenská republika
	12.09.-15.09.2010
	116

	Interakcia tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi
	medzinárodná
	Smolenice
	05.10.-06.10.2010
	20


 
9.3. Účasť na výstavách 
 
Názov výstavy: NOC VÝSKUMNÍKA    

Miesto konania: AVION, Bratislava    

Dátum: 24.9.2010    

Zhodnotenie účasti: V spoločnej prezentácii ÚACh SAV a sklárne RONA a.s. sa prezentovali výsledky spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja, predviedli sa merania únikov tepla zo sklárskych agregátov pomocou termovízie a ukážky potenciálu vytvrdzovania ústnych okrajov na úžitkovom skle. V rámci akcie sa prezentovali aj výsledky projektu CEKSiM týkajúce sa prípravy aluminátových skiel s potenciálnymi fotoluminiscenčnými vlastnosťami plameňovou syntézou.     
      

Názov výstavy: CONECO, 31. medzinárodný veľtrh stavebníctva    

Miesto konania: Incheba Expo Bratislava    

Dátum: 23.3.2010    

Zhodnotenie účasti: Na veľtrhu bol v rámci expozície Slovenskej akadémie vied prezentovaný aj Ústav anorganickej chémie, ktorý prezentoval Centrum excelentnosti MACHINA financované zo štrukturálnych fondov. Expozíciu navštívil aj minister školstva SR Ján Mikolaj a manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová, ktorí sa zaujímali o výsledky CE MACHINA.     
  
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií 
 
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií

	Typ výboru
	Programový
	Organizačný
	Programový i organizačný

	Počet členstiev
	0
	1
	0


 
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov 


doc. Ing. Miroslav Boča, PhD. 

Chemical Papers (funkcia: Associate editor pre anorganickú chémiu) 


doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. 

Ceramics-Silikáty (funkcia: člen)

ChemZi (funkcia: člen) 

doc. Ing. Dušan Galusek, PhD. 

Ceramics-Silikáty (funkcia: člen) 

RNDr. Peter Komadel, DrSc. 

Applied Clay Science (funkcia: člen)

Clay Minerals (funkcia: člen)

Clays and Clay Minerals (funkcia: člen)

Geologica Carpathica (funkcia: člen) 

prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 

Ceramics - Silikáty (funkcia: člen)

European Journal of Glass Science and Technology (funkcia: regional editor)

Sklář a keramik (funkcia: člen) 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

Ceramics-Silikáty (funkcia: člen)

Journal of Ceramic Science and Technology (funkcia: člen)

Keramický Zpravodaj (funkcia: člen)

Key Engineering Materials (funkcia: člen International Advisory Board)

Processing and Application of Ceramics (funkcia: člen) 

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach 
 
Mgr. Slávka Andrejkovičová, PhD. 

Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen) 


Ing. Svetozár Balkovic, CSc. 

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 


doc. Ing. Miroslav Boča, PhD. 

Humboldtov klub v SR (funkcia: člen)

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 


Mgr. Anna Brtáňová 
Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen) 


RNDr. Juraj Bujdák, PhD. 
Slovenská chemická spoločnosť  (funkcia: člen)

Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen) 


Mgr. Adriana Czímerová, PhD. 
Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen) 


Mgr. Alexander Čeklovský, PhD. 
Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenská spektroskopická spoločnosť (funkcia: člen) 


doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. 

Asociácia slovenských chemických a farmaceutických spoločností (ASCHFS) (funkcia: predseda)

Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: predseda Predsedníctva SCHS (od r. 2009))

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť (funkcia: člen) 


doc. Ing. Dušan Galusek, PhD. 

Humboldtov klub v SR  (funkcia: člen)

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenská sklárska spoločnosť (funkcia: člen predstavenstva, vedecký tajomník) 


RNDr. Jana Hrachová, PhD. 
Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen) 


Ing. Mária Chromčíková, PhD. 
Česká sklárska spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenská sklárska spoločnosť (funkcia: člen) 


Mgr. Ľuboš Jankovič, PhD. 
Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen) 


Ing. Radovan Karell, PhD. 
Česká sklárska spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenská sklárska spoločnosť (funkcia: člen) 


Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD. 
Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 


RNDr. Peter Komadel, DrSc. 
Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen výboru Odbornej skupiny anorganická chémia)

Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: podpredseda ) 


Ing. Michal Korenko, PhD. 
Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: predseda odbornej skupiny anorganická chémia)

Slovenská nukleárna spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy (funkcia: člen) 


Ing. Blanka Kubíková, PhD. 
Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 


Ing. Marián Kucharík, PhD. 
Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 


doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. 
Humboldtov klub v SR (funkcia: člen)

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť (funkcia: člen výboru) 


prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 
Slovenská sklárska spoločnosť (funkcia: podpredseda) 


RNDr. Jana Madejová, DrSc. 
Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: predseda) 


Ing. Zuzana Netriová, PhD. 
Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 


prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. 
Humboldtov klub v SR (funkcia: člen)

Slovenská akademická spoločnosť (funkcia: podpredseda)

Učená spoločnosť SAV (funkcia: vedecký tajomník) 


Ing. Helena Pálková, PhD. 
Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen) 


Ing. Martin Pentrák, PhD. 
Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen) 


Ing. Jaroslav Sedláček, PhD. 
Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť (funkcia: člen) 


Ing. Eva Scholtzová, CSc. 
Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen) 


prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
Humboldtov klub v SR (funkcia: člen)

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť (funkcia: predseda)

Slovenská sklárska spoločnosť (funkcia: člen predstavenstva) 


Ing. František Šimko, PhD. 
Slovenská chemická spoločnosť (funkcia: člen) 


doc. Ing. Peter Šimurka, PhD. 

Slovenská sklárska spoločnosť (funkcia: predseda)

Zväz slovenských vedecko-technických spoločností (funkcia: člen rady) 


Mgr. Peter Švančárek, PhD. 
Slovenská sklárska spoločnosť (funkcia: člen) 


Ing. Jana Valúchová, PhD. 
Slovenská ílová spoločnosť (funkcia: člen) 

9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
Dňa 09.11.2010 pripravil Ústav anorganickej chémie SAV v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010 „Deň otvorených dverí ÚACH SAV“. Návštevníci si v sprievode mladých vedeckých pracovníkov ústavu prezreli vybrané laboratória, kde im pracovníci poskytli odborný výklad prezentujúci zameranie daného oddelenia. Taktiež im predviedli prístrojové vybavenie pracoviska a praktické ukážky niektorých chemických experimentov. Veľký záujem u návštevníkov vzbudila aj prezentácia pripravená na skenovacom elektrónovom mikroskope v spolupráci so Slovenskou silikátovou vedecko-technickou spoločnosťou. V rámci programu bola pre účastníkov Dňa otvorených dverí pripravená prednáška o príčinách havárie v jadrovej elektrárni Černobyl. Na chodbách ústavu bola inštalovaná výstavka finálnych produktov, ktoré vznikli na základe výskumu na ÚACH. K dispozícii boli propagačné materiály a výtlačky vedeckých časopisov. Návštevníci sa mohli oboznámiť aj so zameraním „Centra pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach“, v rámci ktorého získal ústav v roku 2010 viaceré hodnotné vedecké prístroje. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo okolo 80 návštevníkov, predovšetkým študentov z bratislavských i mimobratislavských stredných škôl. Celé podujatie mohlo byť organizované aj vďaka finančnému príspevku P SAV vo výške 300 eur.

10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska 

10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond

	Knižničné jednotky spolu
	7467

	z toho
	knihy a zviazané periodiká
	7467

	
	audiovizuálne dokumenty
	 

	
	elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
	 

	
	mikroformy
	 

	
	iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
	 

	Počet titulov dochádzajúcich periodík
	8

	  z toho zahraničné periodiká
	6

	Ročný prírastok knižničných jednotiek
	10

	v tom
	kúpou
	10

	
	darom
	 

	
	výmenou
	 

	
	bezodplatným prevodom
	 

	Úbytky knižničných jednotiek
	 

	Knižničné jednotky spracované automatizovane
	 


10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby

	Výpožičky spolu
	140

	z toho
	odborná literatúra pre dospelých
	 

	
	výpožičky periodík
	60

	
	prezenčné výpožičky
	 

	MVS iným knižniciam
	 

	MVS z iných knižníc
	 

	MMVS iným knižniciam
	 

	MMVS z iných knižníc
	80

	Počet vypracovaných bibliografií
	 

	Počet vypracovaných rešerší
	 


10.3. Používatelia 
Tabuľka 10c Užívatelia

	Registrovaní používatelia
	 

	Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
	200


 10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje

	On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
	 

	Náklady na nákup knižničného fondu v €
	852,40


10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
11. Aktivity v orgánoch SAV 
 


11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV 


11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV 


prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 


- Predseda rady riaditeľov 2. Oddelenia vied 
 


11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV 


RNDr. Peter Komadel, DrSc. 


- VK SAV pre chemické vedy (predseda) 


RNDr. Jana Madejová, DrSc. 


- VK SAV pre chemické vedy (člen) 


prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. 


- VK SAV pre chemické vedy (člen) 


prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 


- VK SAV pre chemické vedy (člen) 
 


11.4. Členstvo v komisiách SAV 


prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. 


- Akreditačná komisia SAV (člen komisie)

- Komisia SAV pre spoluprácu s vysokými školami (člen) 


prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 


- Komisia SAV pre vednú politiku a prognózy vývoja vedy a spoločnosti (clen) 
 


11.5. Členstvo v orgánoch VEGA 


doc. Ing. Dušan Galusek, PhD. 


- VEGA č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a materiálové inžinierstvo (člen komisie) 


prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 


- VEGA č. 3  pre chemické vedy chemické inžinierstvo a biotechnológie  (člen komisie) 


RNDr. Jana Madejová, DrSc. 


- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie  (člen) 


Dr. Vladimír Malkin, DrSc. 


- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (člen) 
 

12. Hospodárenie organizácie 
 


12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)

	Kategória
	Posledný upravený rozpočet r. 2010
	Čerpanie k 31.12.2010 celkom
	z toho:

	
	
	
	z rozpočtu
	z mimoroz. zdrojov

	Výdavky spolu 
	2158407
	2459491
	2158393
	301098

	z toho:
	 
	 
	 
	 

	- kapitálové výdavky
	868469
	870092
	868469
	1623

	- bežné výdavky
	1289938
	1589399
	1289924
	299475

	z toho:
	 
	 
	 
	 

	- mzdové výdavky
	695358
	781420
	695358
	86062

	- odvody do poisťovní a NÚP
	234793
	264414
	234825
	29589

	- tovary a ďalšie služby
	359787
	543565
	359741
	183824

	z toho:
	 
	 
	 
	 

	výdavky na projekty (VEGA, APVV, ŠPVV, MVTP, ESF)
	1163459
	1468840
	1163445
	305381

	výdavky na periodickú tlač
	0
	0
	0
	0

	transfery na vedeckú výchovu
	48614
	72182
	48614
	23568


12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)

	Kategória
	Posledný upravený rozpočet r. 2010
	Plnenie k 31.12.2010

	Príjmy spolu:
	846
	302051 

	 z toho:
	 
	 

	rozpočtované príjmy (účet 19)
	 846
	953 

	z toho:
	 
	 

	- príjmy za nájomné
	846 
	830 

	mimorozpočtové príjmy (účet 780)
	 0
	301098 


13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV 
 


14. Iné významné činnosti organizácie SAV 
 

Ústav v situácii, keď je výrazný prepad kvalitných doktorandov v oblasti prírodných a technických vied, vyvíjal snahu získať doktorandov z mimobratislavských univerzít a doktorandov zo zahraničia. Táto snaha viedla k čiastočným úspechom, keď jeden doktorand prišiel z Fakulty priemyselných technológií TnUAD, jedna doktorandka z Bankej Bystrice, dve doktorandky sú vychovávané v spolupráci Vysokou školou báňskou v Ostrave a jedna doktorandka je vychovávaná v spolupráci s Montana Universität Leoben, Rakúsko. 

15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 2010 
 
15.1. Domáce ocenenia 


15.1.1. Ocenenia SAV       


Komadel Peter      

Cena SAV za rok 2010 za súbor vedecko-výskumných prác v interdisciplinárnom výskume prírodných nanomateriálov      

Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV    

Opis: ďalší členovia oceneného kolektívu: J. Madejová, J. Bujdák, Ľ. Jankovič, A. Czímerová, H. Pálková, S. Andrejkovičová, J. Hrachová, M. Pentrák, A. Čeklovský 


15.1.2. Iné domáce ocenenia       


Noga Jozef      

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo v kategórii prírodné vedy      

Oceňovateľ: Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy     


15.2. Medzinárodné ocenenia       


Noga Jozef      

“Wiedereinladung” osobitné pozvanie      

Oceňovateľ: Nadácia Alexandra von Humboldta, Bonn    

Opis: 3-mesačný vedecký pobyt na pracovislách v SRN podľa vlastného výberu i s dotáciou pre doktoranda alebo postdoktoranda.       


Šajgalík Pavol      

American Ceramic Society Fellow      

Oceňovateľ: The American Ceramic Society     

16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií) 
 


17. Problémy a podnety pre činnosť SAV 
 


Ústav anorganickej chémie je zodpovedným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom, 8 projektov ŠF EÚ. Nelogickosť konania ASFEU pri riešení, resp. hľadaní problémov pri realizácii projektov ŠF je za hranicou únosnosti. Napriek vytrvalej a trpezlivej snahe pri komunikácii s predstaviteľmi agentúry sa za posledný rok nedosiahol žiaden pozitívny posun v porozumení medzi riešiteľmi a agentúrou. P SAV ako partner pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR by malo dosiahnuť v prístupe agentúry zmenu k lepšiemu. V opačnom prípade bude veľa projektov zo SAV nútené vypovedať zmluvy s agentúrou, dokonca aj v projektoch, ktoré sa v roku 2011 majú ukončiť. Zoznam pripomienok a sťažností je známy. Ďalším významným a ešte nepomenovaným problémom je fakt, že schéma, cez ktorú sú peniaze v operačnom programe Veda a výskum prideľované je nevhodná. Agentúra sa jej napriek tomu pridŕža a nekomunikuje s vedeckou obcou o jej prípadnej modifikácii.

Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i): 








RNDr. Jana Madejová, DrSc.








Ing. Helena Pálková, PhD.

	..................................................................

	prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
riaditeľ


Prílohy 

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2010 

Príloha A

Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)

	
	Meno s titulmi
	Úväzok  
(v %)
	Ročný prepočítaný úväzok

	 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.

	1.
	 RNDr. Peter Komadel, DrSc.
	100
	1.00

	2.
	 prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
	45
	0.45

	3.
	 RNDr. Jana Madejová, DrSc.
	100
	1.00

	4.
	 Dr. Oľga Malkin, DrSc.
	100
	1.00

	5.
	 Dr. Vladimír Malkin, DrSc.
	100
	1.00

	6.
	 prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
	53
	0.53

	7.
	 prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
	100
	1.00

	 Samostatní vedeckí pracovníci

	1.
	 doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.
	100
	1.00

	2.
	 RNDr. Juraj Bujdák, PhD.
	100
	1.00

	3.
	 doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.
	100
	1.00

	4.
	 doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.
	100
	1.00

	5.
	 doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
	100
	1.00

	6.
	 Ing. Štefan Kavecký, CSc.
	33
	0.33

	7.
	 doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
	100
	1.00

	8.
	 doc. Ing. Pavel Mach, CSc.
	25
	0.25

	9.
	 Ing. Ivan Nerád, CSc.
	100
	1.00

	10.
	 Ing. Eva Scholtzová, CSc.
	100
	1.00

	11.
	 RNDr. Ľubomír Smrčok, CSc.
	100
	1.00

	 Vedeckí pracovníci

	1.
	 Mgr. Slávka Andrejkovičová, PhD.
	0
	0.00

	2.
	 Ing. Svetozár Balkovic, CSc.
	100
	1.00

	3.
	 Mgr. Adriana Czímerová, PhD.
	100
	1.00

	4.
	 Mgr. Alexander Čeklovský, PhD.
	100
	0.50

	5.
	 Mgr. Mariana Derzsi, PhD.
	0
	0.00

	6.
	 Ing. Katarína Ghillányová, PhD.
	100
	1.00

	7.
	 RNDr. Jana Hrachová, PhD.
	100
	0.50

	8.
	 Mgr. Ľubomír Hric, PhD.
	100
	1.00

	9.
	 Mgr. Peter Hrobárik, PhD.
	0
	0.00

	10.
	 Ing. Mária Chromčíková, PhD.
	100
	1.00

	11.
	 Mgr. Ľuboš Jankovič, PhD.
	100
	1.00

	12.
	 Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
	100
	1.00

	13.
	 Ing. Róbert Klement, PhD.
	27
	0.27

	14.
	 Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.
	100
	1.00

	15.
	 Ing. Michal Korenko, PhD.
	0
	0.00

	16.
	 Ing. Jozef Kraxner, PhD.
	27
	0.27

	17.
	 Ing. Blanka Kubíková, PhD.
	100
	1.00

	18.
	 Ing. Marián Kucharík, PhD.
	0
	0.00

	19.
	 Ing. Monika Michálková, PhD.
	100
	1.00

	20.
	 Ing. Jarmila Mlynáriková, PhD.
	0
	0.00

	21.
	 Ing. Zuzana Netriová, PhD.
	0
	0.00

	22.
	 Ing. Helena Pálková, PhD.
	100
	1.00

	23.
	 Ing. Martin Pentrák, PhD.
	100
	1.00

	24.
	 Ing. Linda Pentráková, PhD.
	100
	1.00

	25.
	 Ing. Tomáš Plachký, PhD.
	100
	1.00

	26.
	 Ing. Anna Prnová, PhD.
	100
	1.00

	27.
	 Mgr. Michal Repiský, PhD.
	0
	0.00

	28.
	 Ing. Jaroslav Sedláček, PhD.
	100
	1.00

	29.
	 Ing. František Šimko, PhD.
	100
	1.00

	30.
	 doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.
	100
	1.00

	31.
	 Mgr. Peter Švančárek, PhD.
	100
	1.00

	32.
	 Ing. Jana Valúchová, PhD.
	0
	0.00

	33.
	 Ing. Štefan Varga, CSc.
	100
	1.00

	34.
	 Ing. Martin Vitkovič, PhD.
	100
	1.00

	 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním

	1.
	 Bc. Martina Bukovská
	100
	1.00

	2.
	 Ing. Katarína Faturíková
	100
	1.00

	3.
	 prom.farm. Ľubica Gáliková
	100
	1.00

	4.
	 Ing. Veronika Gurišová
	100
	1.00

	5.
	 Ing. Tomáš Hanulík
	28
	0.28

	6.
	 RNDr. Klára Hrnčiarová
	40
	0.40

	7.
	 Mgr. Natália Jamrichová
	100
	1.00

	8.
	 Ing. Petra Jeřábková
	0
	0.00

	9.
	 Ing. Hana Kaňková
	100
	1.00

	10.
	 Ing. Ľubomír Koleda
	100
	1.00

	11.
	 Ing. Judita Lilová
	50
	0.50

	12.
	 Ing. Iveta Macková
	100
	1.00

	13.
	 Ing. Eva Mikšíková
	125
	1.25

	14.
	 Ing. Ján Piško
	100
	1.00

	15.
	 Ing. Katarína Podešlová
	94
	0.94

	16.
	 Ing. Jozef Priščák
	100
	1.00

	17.
	 Bc. Katarína Šovčíková
	40
	0.40

	 Odborní pracovníci ÚSV

	1.
	 Miroslav Baďura
	20
	0.20

	2.
	 Iveta Bouadjenak
	100
	1.00

	3.
	 Jaromíra Dankovičová
	125
	1.25

	4.
	 Jarmila Heinleinová
	100
	1.00

	5.
	 Katarína Hlavačková
	80
	0.80

	6.
	 Miriam Hnatková
	0
	0.00

	7.
	 Anna Jurová
	100
	1.00

	8.
	 Zdena Kapišinská
	100
	1.00

	9.
	 Magdaléna Kňazovičová
	125
	1.25

	10.
	 Anna Kovárová
	100
	1.00

	11.
	 Zora Lukáčová
	100
	1.00

	12.
	 Zuzana Rosíková
	100
	1.00

	13.
	 Jozef Sitár
	100
	1.00

	14.
	 Alexandra Tonkovičová
	100
	1.00

	 Ostatní pracovníci

	1.
	 Ján Maraffko
	100
	1.00

	2.
	 Dana Matejkinová
	100
	1.00

	3.
	 Terézia Pírová
	100
	1.00


 
Zoznam doktorandov
	
	Meno s titulmi
	Škola/fakulta
	Študijný odbor

	 Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV

	 1.
	 Mgr. Valéria Bizovská
	Prírodovedecká fakulta UK
	4.1.15 anorganická chémia

	 2.
	 Mgr. Anna Brtáňová
	Prírodovedecká fakulta UK
	4.1.15 anorganická chémia

	 3.
	 Mgr. Roman Bystrický
	Prírodovedecká fakulta UK
	4.1.15 anorganická chémia

	 4.
	 Ing. Františka Frajkorová
	Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
	5.2.19 anorganická technológia a materiály

	 5.
	 Ing. Ondrej Hanzel
	Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
	5.2.19 anorganická technológia a materiály

	 6.
	 Ing. Jozef Chovanec
	Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
	5.2.19 anorganická technológia a materiály

	 7.
	 Ing. Martin Michálek
	Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
	5.2.19 anorganická technológia a materiály

	 8.
	 Ing. Marcel Pargáč
	Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
	5.2.19 anorganická technológia a materiály

	 9.
	 Mgr. Michal Vetrecin
	Prírodovedecká fakulta UK
	4.1.15 anorganická chémia

	 Interní doktorandi hradení z iných zdrojov

	 1.
	 Ing. Peter Barborík
	Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
	5.2.19 anorganická technológia a materiály

	 2.
	 Mgr. Anežka Křístková
	Prírodovedecká fakulta UK
	 4.1.11 chemická fyzika

	 Externí doktorandi

	 1.
	 Ing. Jana Sabošová
	Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
	5.2.19 anorganická technológia a materiály


Projekty riešené v organizácii 






Príloha B



Medzinárodné projekty 


Programy: Medziakademická dohoda (MAD) 


1.) Anizotropné tenké filmy hybridných materiálov organických farbív a vrstevnatých kremičitanov s luminiscenčnými vlastnosťami (Anisotropic fluorescent thin films based on organic dyes embedded in layered inorganics) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Juraj Bujdák

	Trvanie projektu:
	1.4.2008 / 31.3.2010

	Evidenčné číslo projektu:
	

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	4  - Japonsko: 4

	Čerpané financie:
	 


Dosiahnuté výsledky: 
Pripravili a charakterizovali sa filmy a ich hybridné koloidné prekurzory, ktoré vykazujú významnú fluorescenčnú aktivitu. V systémoch s viacerými farbivami sa docielila jednoduchá príprava materiálov s vysokými výťažkami prenosu energie. Pokračovalo sa v testoch prípravy veľmi tenkých filmov pomocou metódy „layer-by-layer“.   

Bujdák J., Chorvát D., Iyi N.: Resonance energy transfer between rhodamine molecules adsorbed on layered silicate particles. Journal of Physical Chemistry C 14 (2010) 1246-1252. 
2.)
Nové hybridné materiály založené na fluorescenčných polyméroch vo vrstvách anorganických nosičov (New hybrid materials based on fluorescent polymers on inorganic carriers) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Juraj Bujdák

	Trvanie projektu:
	1.1.2008 / 31.12.2010

	Evidenčné číslo projektu:
	

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Bulharsko: 1

	Čerpané financie:
	


Dosiahnuté výsledky:

Experimenty boli zamerané na prípravu materiálov na báze fluorescenčného kopolyméru (1,8- naphthalimidu s polystyrénom) a vrstevnatého silikátu. Bola zistená mierne zvýšená fluorescencia hybridných systémov. V ďalšom kroku sa pripravila séria organicky modifikovaných ílových minerálov pomocou alkylamónnych solí. Takto modifikovaný ílový minerál vykazoval lepšiu adsorpciu polyméru a dobré fluorescenčné vlastnosti. 

3.)
Fluorescenčné hybridné vrstevnaté materiály (Hybrid layered materials with fluorescent properties.) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Juraj Bujdák

	Trvanie projektu:
	1.1.2009 / 31.12.2011

	Evidenčné číslo projektu:
	

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Česko: 1

	Čerpané financie:
	          


Dosiahnuté výsledky: 

Pripravili sa fluorescenčne aktívne filmy na báze ílových minerálov a laserových farbív, organických katiónov alkylamónneho typu a polymérov. Pri príprave sa použili rôzne metódy prípravy tenkých vrstiev, ako napr. „spin-coating“ a „layer-by-layer“. Pripravili a charakterizovali sa vzorky kremičitanov s kovalentne viazanými molekulami farbiva. Hybridné materiály vo forme filmov sa charakterizovali pomocou spektrálnych a mikroskopických metód.  

1. Klapetek P., Bujdák J., Buršík J.: Near-field scanning optical microscopy local luminescence sttudies of rhodamine dye. Central European Journal of Physics 8 (2010) 312-317. 

2. Bujdák J., Iyi N.: Fluorescence resonance energy transfer between rhodamine cations in colloids and thin films of layered silicates. Solid State Chemistry 2010, September 11-15, 2010, Prague, Czech Republic: Book of Abstract. 
4.) Nízkoteplotná príprava Si3N4 substrátov s vysokou tepelnou vodivosťou (Low Temperature Preparation of High Thermal Conductivity Si3N4 Substrates) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Dušan Galusek

	Trvanie projektu:
	1.1.2010 / 31.12.2010

	Evidenčné číslo projektu:
	SAS-NSC-2010-01

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Taiwan: 1

	Čerpané financie:
	SAV: 1000 € 


Dosiahnuté výsledky: 

S vedením fakulty prebehli rokovania o možnej spolupráci s ich priemyselnými partnermi z oblasti elektrotechnického priemyslu – výskum a vývoj keramických materiálov s vysokou tepelnou vodivosťou. 

5.)
Uhlíkovými vláknami a nanotrubkami spevnené a zhúževnatené keramické materiály určené pre aplikácie pri extrémne vysokých teplotách (High strength and toughness ultra high temperature ceramics reinforced by fibers and carbon nanotubes) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Zoltán Lenčéš

	Trvanie projektu:
	1.1.2010 / 31.12.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	MAD CNR-SAV-č. 12

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Taliansko: 1

	Čerpané financie:
	


Dosiahnuté výsledky: 

Projekt je zameraný na prípravu keramického kompozitu na báze ZrB2 spevneného SiC vláknami. Aby sa dosiahlo spevňujúceho účinku vlákien v ZrB2 matrici, bolo nutné vytvoriť inertný povlak na vláknach SiC. Prvá alternatíva spočíva na vytvorení inertnej BN vrstvy z prekurzoru 0,3 M H3BO3 karbotermickou redukciou a následnou nitridáciou, v druhom spôsobe boli povlakované SiC vlákna prekurzorom Zr-Ti-B. Optimalizáciou teplotného režimu tvorby povlaku na vláknach sa podarilo pripraviť BN vrstvu z H3BO3, resp. kompozitnú vrstvu ZrB2-TiB2-BN z prekurzoru Zr-Ti-B.   

Doterajšie výsledky sú zhrnuté v prácach:  

1. Benco Ľ., Bučko T., Hafner J.: Activity and reactivity of Fe2+ cations in the zeolite. Ab initio free energy MD calculation of the N2O dissociation over the Fe2+-exchanged ferrierite. Journal of Physical Chemistry C 113 (2009) 18807-18816.   
2. Benco Ľ., Tunega D.: Adsorption of H2O, NH3 and C6H6 on alkali metal cations in internal surface of mordenite and in external surface of smectite. A DFT study. Physic and Chemistry of Minerals 36 (2009) 281-290.  
3. Georgieva I., Benco Ľ., Tunega D., Trendafilova N., Hafner J., Lischka H.: Multiple adsorption of NO on cobalt-exchanged chabazite, modernite and ferrierite zeolites and vibrational study of nitrosyl species: A DFT study. Journal of Chemical Physics 131 (2009) 054101-1-054101-18.  
4. Michálková M., Ghillányová K., Galusek D.: The influence of solid loading in suspensions of a submicrometric alumina powder on green and sintered pressure filtrated samples. Ceramics International 36 (2010) 385-390.  
5. Michálková M., Ghillányová K., Galusek D.: Sinterability of submicrometre aluminas prepared by pressure filtration followed by CIP. In Proceedings of the 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society: 21.-25.6.2009, Krakow, Polish Ceramic Society, p. ISBN 978-83-60958-54-4. 

6.) Pórovité anorganické materiály pripravené z vrstevnatých silikátov – syntéza, stabilita a funkčnosť (Porous inorganic materials based on layered silicates – synthesis, stability, and functionality) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Jana Madejová

	Trvanie projektu:
	1.1.2010 / 31.12.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	MAD 19/2010

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Poľsko: 1

	Čerpané financie:
	    


Dosiahnuté výsledky: 

Úvodné práce projektu boli zamerané na výber a charakterizáciu vhodných ílových surovín (bentonitov) na prípravu pórových materiálov na báze ílových minerálov (PCH - porous clay heterostructures). Po ich úprave sedimentáciou sa z Na-foriem montmorillonitov a z rôznych typov tetraalkylamónnych solí pripravili organické deriváty montmorillonitov, ktoré predstavujú východiskové látky pre syntézu PCH. Pripravené organo-montmorillonity sa charakterizovali fyzikálno-chemickými metódami, ktoré sú dostupné na obidvoch partnerských pracoviskách. Testovala sa aj stabilita organo-montmorillonitov v kyslom prostredí. Výsledky získané v prvom roku riešenia projektu sú zhrnuté v práci:   

Pálková H., Jankovič Ľ., Zimowska M., Madejová J., Alterations of the surface and morphological characteristics of the surfactant-modified montmorillonites upon acid treatment. Zaslané do J. Colloid Interface Science.  

7.)Príprava a charakterizácia nanokompozitných keramických materiálov na báze Al2O3 a Si3N4 pre rezanie ťažko obrábateľných materiálov (Preparation and characterization of alumina and silicon nitride-based nanocomposites for cutting of hard-to machine materials) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Pavol Šajgalík

	Trvanie projektu:
	1.1.2010 / 31.12.2012


	Evidenčné číslo projektu:
	SAS-NSC-2010-02

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Taiwan: 1

	Čerpané financie:
	SAV: 40000 € 


Dosiahnuté výsledky: 

V rámci riešenia prvej etapy projektu bola úspešne zvládnutá termodynamická analýza systémov Re2O3-SiO2-C (Re = Y, Yb, Sm), ktoré by sa neskôr mali využiť pri príprave hutných kompozitných Si3N4-SiC keramických materiálov vhodných pre rezanie ťažko obrábateľných materiálov. Bolo urobených niekoľko modelových experimentov. Výsledky týchto experimentov budú v ďalších etapách nevyhnutné pri optimalizácii chemického zloženia východiskových zmesí ako aj režimu spekania. Výsledky projektu sú v štádiu vyhodnocovania a ich publikovanie plánujeme v krátkej budúcnosti.  

Doterajšie výsledky boli prezentované na významných medzinárodných podujatiach a sú zhrnuté v prácach:  

1. Šajgalík P., Lojanová Š., Hnatko M., Lenčéš Z., Chlup Z., GB phase and chemical composition of SiC/Si3N4 nano/micro-composites - implications to mechanical properties. In ICC3: 3rd international Congress on Ceramics 14.-18.11. 2010, Osaka, (CD ROOM). 
2. Kašiarová M., Dusza J., Hnatko M., Šajgalík P. Influence of volume fraction of SiC nanoparticles on the mechanical properties of Si3N4-SiC nanocomposite. In 10th International Conference on Nanostructured Materials Nano 2010 Roma, Italy, 13.-17.09.2010, p. 23. 
8.)
Keramické nanokompozity na báze oxidu a nitridu hafničitého so zlepšenou vysokoteplotnou oxidačnou a koróznou odolnosťou (Hafnia- and Hafnium Nitride-Based Ceramic Nanocomposites with Improved High-Temperature Oxidation and Corrosion Resistance) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Pavol Šajgalík

	Trvanie projektu:
	1.1.2010 / 31.12.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	PPP DAAD-SAV-2010-11

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	2  - Nemecko: 2

	Čerpané financie:
	


Dosiahnuté výsledky: 

V rámci prvej etapy projektu bola úspešne zvládnutá optimalizácia syntézy prekurzorov na báze SiOC/HfO2 a SiCN/HfO2. Jedná sa o nové systémy zaujímavé pre vysokoteplotné aplikácie. Pripravené prekurzory boli úspešne zhutnené metódou horúceho lisovania ako aj tlakového spekania za zvýšeného pretlaku plynu. Výsledky projektu sú v štádiu vyhodnocovania a ich publikovanie plánujeme v krátkej budúcnosti. 

Doterajšie výsledky boli prezentované na významných medzinárodných podujatiach a sú zhrnuté v prácach:  

1. Tatarko P., Kašiarová M., Morgiel J., Dusza J., Šajgalík P.: Creep and oxidation resistance of rare-earth doped Si3N4 based composite. In Processing of Nanostructured Ceramics, Polymers and Composites: International Workshop, Beograd, 29.-30.11.2010, Book of Abstracts p. 53.   

2. Tatarko P., Dusza J., Šajgalík P.: Mechanical properties of Si3N4-SiC nanocomposites with different rare-earth oxide sintering additives. In 10th International Conference on Nanostructured Materials Nano 2010. Roma, Italy, 13.-17.9.2010 - B.V., 2010, p. 22. 

3. Zhou Y., Yoshizawa Y., Hirao K., Lenčéš Z., Šajgalík P.: Preparation of LaSi3N5:Eu2+ phosphor powders by combustion synthesis. In ICC3: 3rd international Congress on Ceramics 14.-18.11. 2010 Osaka (CD ROOM). 

Programy: Bilaterálne - iné 


9.)
Super tvrdé a tepelne odolné jemné prášky a povlaky boridov nióbu a tantalu: príprava, vlastnosti, použitie (Superhard and heat-resistant fine powders and coatings of niobium and tantalum borides: obtaining, properties, application) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Miroslav Boča

	Trvanie projektu:
	4.1.2010 / 31.12.2011

	Evidenčné číslo projektu:
	APVV Sk-UA-0039-09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Ukrajina: 1

	Čerpané financie:
	APVV: 1123 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Vypočítali sa termodynamické rozkladné potenciály nióbu, tantalu a bóru z viacerých zlúčenín na báze halogenidov a oxidov. Na základe týchto výpočtov sa vybrali vhodné dvojice boridových zlúčenín s najbližším rozkladným potenciálom. Experimentálne sa sledovala možnosť kontroly potenciálov boridov nióbu a tantalu v halogenidových a oxohalogenidových taveninách použitím voltametrických a potenciometrických metód. Uskutočnila sa kvantitatívna fázová analýza produktov elektrolýz v jednotlivých systémoch. 

10.) Atomárne aspekty pokročilých materiálov na báze cementu  (Atomic level aspects of advanced cementitious materials) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Milan Drábik

	Trvanie projektu:
	1.1.2008 / 31.12.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Veľká Británia: 1

	Čerpané financie:
	 


Dosiahnuté výsledky: 

Projekty národných agentúr 


Programy: VEGA 


1.)
Fluoridové taveniny pre vysokoteplotné aplikácie (Fluoride melts for high temperature applications) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Miroslav Boča

	Trvanie projektu:
	1.1.2009 / 31.12.2011

	Evidenčné číslo projektu:
	2/0058/09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	SAV: 10428 € 



Dosiahnuté výsledky: 

Konferencie: 

1. Barborík P., Ambrová M., Boča M.: A study of the corrosion in fluoride melts. In Študentská vedecká konferencia, 28.4.2010 Bratislava: Zborník recenzovaných príspevkov, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta.  
2. Barborík P. Properties of fluoride appropriate for nuclear power engineering. In EUCHEM 2010: Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, 14.-19.3.2010, Nemecko, Bamberg, p. 272.  

Publikácie:  

1. Kubíková B., Tomašková Z., Priščák J.: Surface tension of the NaF + AlF3 + AlPO4 and NaF + AlF3 + NaVo3 molten systems. Journal of Chemical and Engineering Data 55 (2010) 3174-3178.  

2. Langer V., Smrčok Ľ., Boča M.: Redetermination of Na3TaF8. In Acta Crystallographica Section C.Crystal Structure Communications, 2010, vol. 66, p. 85-86. (0.782 - IF2009).   

3. Kucharík M., Korenko M., Janičkovič D., Kadlečíková M., Boča M., Oboňa J.V.: Rapid solidification of cryolite and cryolite-alumina melts. Monatshefte für Chemie 141 (2010) 7-13.   

4. Nerád I., Mikšíková E.: Calorimetric study of melts in the system KCl-K2TaF7. Thermochim. Acta 510 (2010) 32-36.  

5. Smrčok Ľ., Černý R., Boča M., Macková I., Kubíková B.: K3TaF8 from laboratory X-ray powder data. In Acta Crystallographica Section C. Crystal Structure Communications 66 (2010) 16-18.  

2.)
Fluorescenčné hybridné materiály organických farbív interkalovaných v anorganických nosičoch s vrstevnatou štruktúrou (Fluorescent hybrid materials based on organic dyes intercalated in layered inorganic carriers) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Juraj Bujdák

	Trvanie projektu:
	1.1.2009 / 31.12.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	2/0089/09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	SAV: 8609 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Testoval sa vplyv anorganického katiónu na adsorpciu  a optické vlastnosti farbiva rhodamínu 6G. Experimenty boli zamerané na meranie absorpčných spektier vo viditeľnej oblasti a charakterizáciu fluorescenčných vlastností. K ďalším študovaným sústavám patrili organicky modifikované ílové minerály a materiály aktivované rozkladom v kyselinách. Vyhodnocoval sa vplyv optických vlastností a molekulovej agregácie na prenos energie, antimikrobiálne vlastnosti a fotosenzibilizáciu v hybridných sústavách. Optické vlastnosti organohybridných materiálov ílov boli porovnané s obdobnými hybridnými materiálmi anorganických polovodičových častíc.   

1. Bujdák J., Chorvát D., Iyi N.: Resonance energy transfer between rhodamine molecules adsorbed on layered silicate particles. Journal of Physical Chemistry C 114 (2010) 1246-1252.   

2. Jankovič Ľ., Dimos K., Bujdák J., Koutselas I., Madejová J., Gournis D., Karakassides M.A., Komadel P.: Synthesis and characterization of low dimensional ZnS - and PbS-semiconductor particles on a montmorillonite template. Physical Chemistry Chemical Physics 12 (2010) 14236-14244.  

3. Bujdák J., Jurečeková J., Bujdáková H.: Photosensitizer/clay mineral colloids as potential disinfection materials. In MECC 2010: 5th Mid-European Clay Conference, Budapest, Hungary, 25.8. - 29.8. 2010, p. 78.  

4. Czímerová A., Bujdák J., Jankovič Ľ.: Spectral properties of rhodamine 6G in smectite dispersions: effect of the monovalent cations. MECC 2010: 5th Mid-European Clay Conference, Budapest, Hungary, 25.8. - 29.8. 2010, p. 78.

5. Jankovič Ľ.: Modification of the montmorillonite with the cationic and non-ionic surfactants. In MECC2010: 5th Mid-European Clay Conference, Budapest, Hungary, 25.8. - 29.8. 2010, p. 78.  

3.)
Vzťahy chemických premien a fyzikálno-mechanických vlastností vybraných materiálov na báze cementu (Relations of chemical changes and physico-mechanical properties of selected materials based on cement) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Milan Drábik

	Trvanie projektu:
	1.1.2008 / 31.12.2010

	Evidenčné číslo projektu:
	2/0055/08

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Slovensko: 1

	Čerpané financie:
	SAV: 6220 € 


Dosiahnuté výsledky: 

MDF relevantnosť systému Portlandský cement a poly-P, vr. podmienok a limitov optimálnej syntézy: Systémy vykazujú, po MDF procese, prítomnosť kompaktných sieťovaných kompozícií, pričom chemické poznatky sú kľúčové a indikované javy sú plne v súlade s teóriou a modelom funkčných polymérov. Al-O-P sieťovanie je rozhodujúcim nanoškálovým aspektom v procese tvorby MDF materiálu, ako aj pre inhibíciu sekundárnych reakcií so vzdušnými CO2 a H2O. Rozšírenie databázy poznatkov o aspektoch a dôsledkoch tvorby taumazitu v betónoch, ale aj v pórobetónoch vyrábaných s použitím fluidných popolčekov: Boli formulované súvislosti na  spojnici chemické premeny – fázové zmeny – pórová štruktúra – fyzikálno-mechanické vlastnosti pórobetónov, s dôrazom na efekty zvýšených obsahov CaCO3, CaO a CaSO4 v surovinových fluidných popolčekoch ako aj na vplyvy atmosférických podmienok. 

1. Drábik M., Balkovic S., Martauz P., Strigáč J., Bágeľ Ľ.: Materiali bez makrodefektov na osnove portlandcementa. In Cement i jego Primenenije 3 (2010) 67-70.  

2. Balkovic S., Živica V., Drábik M.: Použitie popolčeka v betóne. In Maltoviny 2010. Editor Marcela Fridrichová, Vysoké učení technické v Brně, 2010, p. 6-14.  

3. Balkovic S., Peteja M., Drábik M.: Long-term studies of autoclaved aerated concrete produced from fluid fly ash. In XIV. Mezinárodní konference: Ekologie a nové stvební hmoty a výrobky 8.6. - 10.6. 2010 - Telč, p. 133-136.  

4. Drábik M., Balkovic S., Živica V.: Taumazit v betónoch vs. taumazit v pórobetónoch. In Maltoviny 2010. Editor Marcela Fridrichová, Vysoké učení technické v Brně, 2010, p. 15-22.  

5. Balkovic S., Drábik M., Fluidný popolček vo výrobe pórobetónu. In VIII. Celoštátny odborný seminár: SILITECH 2010, 28.5.2010. – Gabčíkovo.  

6. Živica V., Matiašovský P., Balkovic S., Drábik M.: Budúcnosť cementu ako základnej zložky perspektívnych betónových konštrukcií. In Cement 2010: medzinárodná konferencia Inovačné trendy vo výrobe stavebných látok [elektronický zdroj], - Trenčín: Cemdesign, 2010, 16 s.  

7. Živica V., Balkovic S., Drábik M.: Vplyv popolčeka na vlastnosti betónu. In Cement 2010 : medzinárodná konferencia Inovačné trendy vo výrobe stavebných látok [elektronický zdroj]. - Trenčín : Cemdesign, 2010, 8 s.  

8. Drábik M., Gáliková Ľ., Balkovic S.: MDF materials, view and role of chemistry. In 3rd EuCheMS Chemistry Congress, 29.8. - 2.9.2010: Chemistry - the Creative Force – Nürnberg. 

4.)
Sklené a sklokeramické materiály na báze aluminátov vzácnych zemín s výnimočnými mechanickými a optickými vlastnosťami (Glass and glass-ceramic rare-earth aluminate materials with exceptional mechanical and optical properties) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Dušan Galusek

	Trvanie projektu:
	1.1.2009 / 31.12.2011

	Evidenčné číslo projektu:
	1/0603/09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	nie

	Koordinátor:
	Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Slovensko: 1

	Čerpané financie:
	SAV: 6609 €  


Dosiahnuté výsledky: 

Pripravené a charakterizované boli sklené mikroguličky v sústavách Al2O3–Y2O3, Al2O3-Y2O3-SiO2 a Yb2O3-Y2O3. Navyše pre systém Al2O3-Y2O3-SiO2 boli pripravené aj sklené mikroguličky dopované PL aktívnymi iónmi Er3+ a Nd3+. Pripravené sklené mikroguličky boli charakterizované z hľadiska morfológie (XRD, optická mikroskopia, SEM), termických vlastností (DTA), štruktúry (MAS-NMR) a optických vlastností (UV-VIS-NIR, IR), plánované je štúdium fluorescenčných vlastností a štruktúry pomocou Ramanovej spektroskopie. 

Výsledky sú čiastočne zhrnuté v prácach:   

1. Prnová, P. Lichvár, D. Galusek, M. Hnatko, D. Galusková: Flame synthesis of aluminate glass microspheres, The European Journal of Glass Science andTechnology Part A (2010) prijaté do tlače

2. Prnová, A. Domanická, R. Klement, J. Kraxner, M. Polovka, M. Pentrák, D. Galusek, P. Šimurka, J. Kozánková: Er- and Nd-doped yttrium aluminosilicate glasses preparation and characterization, Optical materials, zaslané do tlače.   

3. Poster prezentovaný na XXII. International Congress on Glass 2010, 20.-25. 9. 2010, Bahia, Brazil. 
5.)
Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel - termodynamické modely, vibračná spektroskopia a molekulová dynamika (Structure and properties of oxide glasses - thermodynamic models, vibrational spectroscopy and molecular dynamics) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Mária Chromčíková

	Trvanie projektu:
	1.1.2009 / 31.12.2011

	Evidenčné číslo projektu:
	1/0330/09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	nie

	Koordinátor:
	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Slovensko: 1

	Čerpané financie:
	SAV: 3767 € 


Dosiahnuté výsledky: 

1. Liška M., Černošek Z., Chromčíková M., Holubová J., Černošková E., Vozár L. New features of the glass transition revealed by the StepScan? DSC. J. Thermal Analysis and Calorimetry 101 (2010) 189-194.  
2. Macháček J., Gedeon O., Liška M., Marhoul F. Molecular simulations of silicate melts doped with sulphur and nitrogen. J. Non-Crystalline Solids 356 (2010) 2458-2464.   
3. Chromčíková M., Rodová M., Nitsch K., Liška M.: Structural relaxation of scintillating Ce-doped NaGd(PO3)4 glass. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 102 (2010) 961-964.  
4. Macháček J., Gedeon O., Liška M.: The MD study of mixed alkali effect in alkali silicate glasses. Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. B 51 (2010) 65-68.  
5. Butvinová B., Butvin P., Švec P., Chromčíková M., Vlasák G. Effects of Intrinsic Forces in Toroidal Cores Wound of Soft-Magnetic Ribbons. Acta Physica Polonica A 118 (2010) 815-817.  
6. Butvin P., Butvinová B., Silveyra J.M., Chromčíková M., Janičkovič D., Sitek J., Švec P., Vlasák G. Effects of substitution of Mo for Nb on Less-common properties of Finement alloys. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 322 (2010) 3035-3040.  
7. Chromčíková M., Liška M., Ďurfinová J., Jakubíková Z., Jurčiová J. Dynamická termo mechanická analýza modelových gumárenských zmesí. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 87-90, 2010. Zborník, prednáška.   
8. Jakubíková M., Liška M., Chromčíková M., Kraxner J., Pagáčová J. Analýza zloženia a štúdium vlastností odprachu zo sklárskych vaní. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 91-94, 2010. Zborník, prednáška.   
9. Liška M., Karell R., Gašpareková E., Chromčíková M., Jakubíková Z. Termodynamické aspekty Avranovho a Milchevovho modelu teplotnej závislosti dynamickej viskozity. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 145-148, 2010. Zborník, prednáška.   
10. Butvinová B., Butvin P., Švec P., Chromčíková M., Vlasák G. Effects of intrinsic forces in toroidal cores wound of sofl-magnetic ribbons. CSMAG ´10: 14th Czech and Slovak Conference on Magnetism, p. 122, Košice, 2010. Abstrakt, prednáška.   
11. Liška M., Chromčíková M. Thermal properties and related structural and thermodynamic studies of oxide glasses. In Glassy, Amorphous and Nano-crystalline Materials: Thermal physics, analysis, structure and properties. - New York, Chapter 11 (2010), p. 179-197.  
12. Šesták J., Liška M., Hubík P. Thermal properties and related structural and thermodynamic studies of oxide glasses. In Glassy, Amorphous and Nano-crystalline Materials: Thermal physics, analysis, structure and properties. - New York, Chapter 12 (2010), p. 199-216.  

6.)
Luminiscenčné vlastnosti ternárnych nitridov a oxynitridov kremíka dopovaných lantanoidmi (Luminescence of lanthanoid-doped silicon-based ternary nitrides and oxynitrides) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Zoltán Lenčéš

	Trvanie projektu:
	1.1.2010 / 31.12.2013

	Evidenčné číslo projektu:
	2/0178/10

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	SAV: 9056 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Boli pripravené luminofóry na báze MgSiN2 a LaSi3N5 dopované európiom v koncentračnom rozsahu 1-10 mol.%. Výsledky ukazujú, že luminofóry na báze MgSiN2 majú vyššiu účinnosť a optimálny obsah dopantu je na úrovni 2-4 mol.% Eu. Experimenty boli zamerané aj na optimalizáciu prípravy luminofórov, predovšetkým na minimalizáciu úbytku materiálu (silicidov Mg2Si a LaSi) počas ich nitridácie pri 1400 oC po dobu 5 hodín.  

Doterajšie výsledky sú zhrnuté v prácach: 

1. Benco Ľ., Lenčéš Z., Šajgalík P.: Electronic structure and band-gaps of Eu-doped LaSi3N5 ternary nitrides. In Proceeding from the 34th Interantional Conference on Advanced Ceramics and Composites: Ceramic Engineering and Science Proceedings Vol. 31, no. 2-10, Florida.  
2. Tatarko P., Dusza J., Šajgalík P.: Fracture characteristics and damage mechanisms in rare-earth doped Si3N4 based ceramics. In Design a porušování materiálů: Křehký lom, Brno, 4.11.2010 Ústav fyziky materiálů AV ČR, p. 171-180.  
3. Tatarko P., Dusza J., Šajgalík P.: Microstructure and room temperature mechanical properties of Si3N4/SiC composites with different sintering additives. In Acta Metallurgica Slovaca Conference, 2010, č. 1, s. 534-537.  
4. Benco Ľ., Lenčéš Z., Šajgalík P.: Electronic structure and band-gaps of Eu-doped LaSi3N5 ternary nitrides. In 34th International Conference and Exposition on Advanced Ceramiscs and Composites 24.-29.1.2010 Florida, American Ceramic Society, p. 83.  
5. Lenčéš Z., Benco Ľ., Šajgalík P., Zhou Y., Hirao K., Velič D.: Tuning of the band-gap of LaSi3N5 ternary nitrides via Eu-doping: Experimental and DFT study. In ICC3: 3rd international Congress on Ceramics 14.-18.11.2010, Osaka, (CD ROOM).   
6. Lenčéš Z., Benco Ľ., Šajgalík P., Zhou Y., Hirao K., Žitňan M., Velič D. Europium-doped MgSiN2 and LaSi3N5 - electronic structure and luminescent properties. In 34th International Conference and Exposition on Advanced Ceramiscs and Composites 24.-29.1. 2010 Florida: American Ceramic Society, p. 83.  
7. Tatarko P., Lojanová Š., Dusza J., Šajgalík P. Influence of rare-earth oxide sintering additives on mechanical properties of Si3N4-SiC micro/nano composites. In RP DEMATEN: The Second Workshop Structural and Functional Characterisation of Complex Materials, Chalkidiki, Greece, 3.-5.6.2010. - B.V. p. 54.  
8. Zhou Y., Yoshizawa Y., Hirao K., Lenčéš Z., Šajgalík P. Preparation of LaSi3N5:Eu2+ phosphor powders by combustion synthesis. In ICC3: 3rd International Congress on Ceramics 14.-18.11. 2010, Osaka. 
7.)
Chemické modifikácie povrchov prírodných nanomateriálov (Chemical modifications of the natural nanomaterials surfaces) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Jana Madejová

	Trvanie projektu:
	1.1.2009 / 31.12.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	2/0183/09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	SAV: 12257 € 


Dosiahnuté výsledky: 

V rámci riešenia projektu sa študovali vlastnosti ílových minerálov súvisiace s ich využitím v priemysle a pri ochrane životného prostredia.  

Získané výsledky sú v publikáciách:  

1. Frankovská J., Adrejkovičová S., Janotka I. Effect of NaCl on hydraulic properties of bentonite and bentonite-palygorskite mixture. Geosynthetics International 17 (2010) 250-259.   
2. Jankovič Ľ., Dimos K., Bujdák J., Koutselas I., Madejová J., Gournis D., Karakassides M.A., Komadel P. Synthesis and characterization of low dimensional ZnS - and PbS-semiconductor particles on a montmorillonite template. Physical Chemistry Chemical Physics 12 (2010) 14236-14244.  
3. Pentrák M., Madejová J., Komadel P. Effect of chemical composition and swelling on acid dissolution of 2:1 clay minerals. Philosophical Magazine 90 (2010) 2387-2397.   
4. Andrejkovičová S., Pentrák M., Jankovič Ľ., Komadel P. Sorption of heavy metal cations on rhyolitic and andesitic bentonites from Central Slovakia. Geologica Carpathica 61 (2010) 163-171.  

8.)
Od detailného poznania elektrónovej štruktúry molekúl k návrhu nových materiálov (From detailed knowledge of the electron structure of molecules to the design of new materials ) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Oľga Malkin

	Trvanie projektu:
	1.1.2009 / 31.12.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	2/0079/09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Slovensko: 1

	Čerpané financie:
	SAV: 16035 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Publikácie:  

1. Komorovský S., Repiský M., Malkina O., Malkin V. Fully relativistic calculations of NMR shielding tesors using restricted magnetically balanced basis and gauge including atomic orbitals. Journal of Chemical Physics 132 (2010) 154101-1-154101-8.   
2. Noga J., Urban M. Towards the full coupled-cluster model with triples: a retrospective after 25 years. Molecular Physics 108 (2010) 2933-2940.   
3. Noga J., Šimunek J. Solving the independent-particle medel via nonunitary transformation based on variational coupled cluster singles. Journal of Chemical Theory and Computation 6 (2010) 2706-2713.  
4. Repiský M., Komorovský S., Malkin E., Malkina O., Malkin V. Relativistic four-component calculations of electronic g-tensors in the matrix Dirac-Kohn-Sham framework. Chemical Physics Letters 488 (2010) 94-97.  
5. Kahn K., Kirtman B., Noga J., Ten-No S. Anharmonic vibrational analysis of water with traditional and explicitly correlated coupled cluster methods. Journal of Chemical Physics 133 (2010) 074106-1-074106-12.   

9.)
Skelné a keramické materiály s priestorovo usporiadanou štruktúrou (Glasses and ceramics with 3D ordered structure.) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Jaroslav Sedláček

	Trvanie projektu:
	1.1.2010 / 31.12.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	2/0076/10 

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	2  - Slovensko: 2

	Čerpané financie:
	SAV: 3421 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Materiály s priestorovým usporiadaním štruktúry sú zaujímavé z pohľadu ich širokého využitia v elektrotechnike, chemickom priemysle, automobilovom priemysle, atď. Riešený projekt má za cieľ zjednodušiť proces prípravy materiálov s usporiadanou štruktúrou podobnou tej v opáloch a to prípravou dutých guľôčok, ich následným usporiadaním (sedimentáciou, nanášaním vrstiev a pod.) a následne ich zospekaním do určitého stupňa. V priebehu počiatočnej fázy riešenia boli zabezpečené všetky potrebné chemikálie, z ktorých boli pripravené sóly ako aj amorfné prášky v systéme Al2O3-Y2O3-SiO2 na prípravu guľôčok plameňovou syntézou. Boli vykonané predbežné optimalizačné kroky uvedenej syntézy ako aj príprava porovnávacích materiálov s usporiadanou štruktúrou. Výsledky týchto experimentov budú v ďalších etapách nevyhnutné pri optimalizácii procesu prípravy materiálov s usporiadanou štruktúrou. Výsledky projektu plánujeme publikovať v krátkej budúcnosti.  

10.)
Štúdium štruktúry a dynamiky vodíkových väzieb v tuhých látkach difrakčnými metódami, metódami kvantovej chémie a neelastickou neutrónovou spektroskopiou /INS/ (Structure and dynamics of hydrogen bonds in solids by diffraction methods, quantum chemistry and inelastic neutron spectroscopy (INS)) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Ľubomír Smrčok

	Trvanie projektu:
	1.1.2009 / 31.12.2011

	Evidenčné číslo projektu:
	2/0150/09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	SAV: 4025 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Bola analyzovaná kryštálová štruktúra z hľadiska vodíkových väzieb (1) a interpretované neelastické spektrá kaolinitu a interkalátu kaolinitu s DMSO (2, 3). Okrem toho bola teoretickými výpočtami vyhodnotená energetická bilancia vzájomných orientácií interkalovaných molekúl v hektorite (4).   

1. Langer V., Mach P., Smrčok Ľ., Milata V., Plevová K.: 2-{ [(3-Fluorophenyl)amino]methylidene}-3-oxobutanenitrile and 5-{ [(3-fluorophenyl)amino]methylidene}-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione: X-ray and DFT studies. Acta Crystallographica Section C. Crystal Structure Communications 66 (2010) 392-395.  
2. Smrčok Ľ., Tunega D., Ramirez-Cuesta A.J., Scholtzová E.: The combined inelastic neutron scattering and solid state DFT study of hydrogen atoms dynamics in a highly ordered kaolinite. Phys. Chem. Miner 37 (2010) 571-579.  
3. Smrčok Ľ., Tunega D., Ramirez-Cuesta D., Ivanov A.J., Valúchová J.: The combined inelastic neutron scattering (INS) and solid-state DFT study of hydrogen-atoms dynamics in kaolinite-dimethylsulfoxide intercalate. Clays and Clay Minerals 58 (2010) 52-61.   
4. Scholtzová E.: Computational study of TMA fluorohectorite intercalate. In MECC 2010: 5th Mid-European Clay Conference, 25.8. - 29.8.2010 Budapest, p. 78. 

11.)
Výskum keramických kompozitných materiálov pripravených z polymérnych prekurzorov SiOC pre vysoko korozívne prostredie (Research of ceramic composite materials prepared from polymer precursor SiOC for high corrosive environments) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Pavol Šajgalík

	Trvanie projektu:
	1.1.2010 / 31.12.2013

	Evidenčné číslo projektu:
	2/0036/10

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	SAV: 15785 €


Dosiahnuté výsledky: 

V prvej etape riešenia projektu bol kladený dôraz na prípravu a charakterizáciu referenčných materiálov na báze Si3N4/SiC s konvenčnými spekacími prísadami. Bola zvládnutá príprava rovnakého typu materiálu s nekonvenčnými prísadami spekania na báze polymérnych prekurzorov (SiOC, SiAlOC). Získali sa originálne poznatky o podmienkach samotnej prípravy a ich vplyvu na vlastnosti konečného produktu v súvislosti s použitím polymérneho aditíva pred a po jeho zosieťovaní, resp. pred a po jeho pyrolýze. Podarilo sa charakterizovať pripravené materiály z hľadiska ich mechanických vlastností, mikroštruktúry, fázového a chemického zloženia.    

Doterajšie výsledky sú zhrnuté v prácach:    

1. Plachký T., Lenčéš Z., Hric Ľ.,Šajgalík P., Baláž P., Riedel R., Kleebe H.J.: Processing and mechanical properties of Si3N4 composites employing polymer-derived SiAlOC as sintering aid. J. European Ceramic Soc. 30 (2010) 759-767.  
2. Tatarko P., Kašiarová M., Dusza J., Morgiel J., Šajgalík P., Hvizdoš P.: Wear resistance of hot-pressed Si3N4/SiC micro/nanocomposites sintered with rare-earth oxide additives. Wear : an international journal on the science and technology of friction, lubrication and wear 269 (2010) 867-874.  
3. Kašiarová M., Galusková D., Hnatko M., Galusek D., Šajgalík P., Dusza J.: Fracture and strength of Si3N4 corroded in an aqueous solution of sodium chloride. Powder Metallurgy Progress: Journal of Science and Technology of Particle Materials 9 (2009) 224-227.  
4. Tatarko P., Lojanová Š., Dusza J., Šajgalík P.: Fractography of rare-earth doped silicon nitride based ceramics. Powder Metallurgy Progress: Journal of Science and Technology of Particle Materials 9 (2009) 183-188.  
5. Galusková D., Kašiarová M., Hnatko M., Dusza J.Galusek D., Šajgalík P. Corrosion of structural ceramics in an aqueous NaCl solution. In Proceedings of the 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society: Proceedings of the 11th ECERS conference. Krakow, 21.-25.6.2009 Polish Ceramic Society, p. 84-89.  
6. Kašiarová M., Dusza J., Hnatko M., Šajgalík P.: High temperature properties of Si3N4-SiC composite. In Proceedings of the 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society: Proceedings of the 11th ECERS conference. Krakow, 21.-25.6.2009 Polish Ceramic Society, p. 180-184.  
7. Tatarko P., Lojanová Š., Dusza J., Šajgalík P.: Characterization of rare-earth doped Si3N4/SiC micro/nano-composites. In The 8th student´s meeting. SM 2009: Processing and application of ceramics. Book of abstracts. Novi Sad, 2.-5.12.2009. 

12.)
Fluoridové elektrolyty s nízkou teplotou topenia s potenciálom pre elektrolytickú výrobu hliníka (Low temperature melting fluoride systems with potential for electrolytic aluminium production) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	František Šimko

	Trvanie projektu:
	1.1.2010 / 31.12.2013

	Evidenčné číslo projektu:
	2/0179/10

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	SAV: 6037 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Študovali sa fyzikálno-chemické a štruktúrne vlastnosti nízko topiacich sa fluoridových tavenín, vhodných na použitie pri elektrolytickej výrobe hliníka. Na úvod sa vykonala literárna rešerž. Z experimentálneho hľadiska sa skúmali časti fázových diagramov a hustota sústavy KF-AlF3 pri rôznych mólových pomeroch KF a AlF3.   

Publikácie:  

Kubíková B., Tomašková Z., Priščák J. Surface tension of the NaF + AlF3 + AlPO4 and NaF + AlF3 + NaVo3 molten systems. Journal of Chemical and Engineering Data 55 (2010) 3174-3178. 
 


Programy: APVV 


13.) Moderné využitie fluoridových tavenín (Modern application of fluoride molten salts) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Miroslav Boča

	Trvanie projektu:
	1.9.2009 / 31.8.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	LPP-0345-09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	APVV: 16600 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Predmetom štúdia bol systém na báze zirkónia, ako potenciálnej sústavy pre jej využitie v jadrovej energetike. Experimentálne sa stanovili teploty termálnych efektov na krivkách chladnutia sústavy (FLiNaK)eut-K2ZrF6. Boli zmerané niektoré fyzikálnochemické vlastnosti tejto sústavy, pričom dôraz sa kládol na objemové a transportné vlastnosti, ku ktorým patrí hustota, viskozita a povrchové napätie. Pre potenciálne využitie študovanej sústavy sa uskutočnili prvé korózne testy odolnosti vybraných konštrukčných materiálov v roztavenom systéme (FLiNaK)eut-K2ZrF6.  

Konferencie:  

Kubíková B., Kucharík M., Boča M. Surface tension of some aluminium based molten systems. In EUCHEM 2010: Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, 14.-19.3.2010. Nemecko, Bamberg, 2010, p. 272.  

Publikácie: 

Kubíková B., Tomašková Z., Priščák J.: Surface tension of the NaF + AlF3 + AlPO4 and NaF + AlF3 + NaVo3 molten systems. Journal of Chemical and Engineering Data 55 (2010) 3174-3178.  

14.)
Štúdium potenciálu fluoridových tavenín pre vysokoteplotné aplikácie (A study of the potential of fluoride molten salts for high temperature applications) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Miroslav Boča

	Trvanie projektu:
	1.9.2009 / 31.8.2013

	Evidenčné číslo projektu:
	LPP-0344-09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	APVV: 20750 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Zisťovala sa korózna odolnosť materiálov na báze zirkónia v koróznom prostredí eutektickej taveniny (LiF-NaF-KF)eut s rozdielnym prídavkom K2ZrF6 pri teplotách 600 °C a 900 °C v inertnej atmosfére dusíka a argónu. Zistilo sa, že pre vysokoteplotnú aplikáciu takýchto roztavených anorganických solí nie je dusíková atmosféra vhodná z toho dôvodu, že pri teplote 900 °C dochádza k nerovnomernej korózií, vzniku príslušných nitridov a s tým súvisiacou deformáciou skúmaných vzoriek. Určilo sa zloženie povrchu materiálov, ako aj zloženie taveniny s 5 mol. % K2ZrF6, a taktiež morfológia koróznych povrchov pri použití oboch zložení taveniny pri obidvoch sledovaných teplotách. Zloženie pri použití taveniny s obsahom K2ZrF6 10 mol. % nebolo možné určiť, pretože tavenina s takýmto obsahom K2ZrF6 bola príliš hygroskopická.

Konferencie:  

1. Barborík P., Ambrová M., Boča M. A study of the corrosion in fluoride melts. In Študentská vedecká konferencia, 28.4.2010 Bratislava, Zborník recenzovaných príspevkov, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta.  

2. Barborík P. Properties of fluoride appropriate for nuclear power engineering. In EUCHEM 2010: Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, 14.-19.3.2010 - Nemecko, Bamberg, 2010, p. 272.  

15.) Keramické kompozity s perkolujúcimi fázami pripravené infiltráciou organokovového prekurzoru (Ceramic composites with percolated phases prepared by infiltration with organometallic precursors) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Dušan Galusek

	Trvanie projektu:
	1.9.2009 / 31.8.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	LPP-0297-09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	APVV: 34354 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Vývoj metódy prípravy nanokompozitov Al2O3-SiC s vysokým obsahom (do 20 obj. % SiC) a so submikrometrovou korundovou matricou metódou sinter-HIP.   
Interpretácia mikroštruktúry a fázového zloženia nanokompozitov Al2O3-SiC pripravených infiltráciou polykarbosilánu ako zdroja SiC do korundovej matrice na základe termodynamickej analýzy systému a zhodnotenie vplyvu procesných parametrov na vývoj mikroštruktúry a fázové zloženie nanokomozitu.   

1. Galusek D., Klement R., Sedláček J., Balog M., Fasel C., Zhang J., Crimp M.A., Riedel R. Al2O3-SiC composites prepared by infiltration of pre-sintered alumina with a poly(allyl)carbosilane. Journal of the European Ceramic Society 31 (2011) 111-119.  

2. Sedláček J., Galusek D., Riedel R., Hoffmann M.J. Sinter-HIP of polymer-derived Al2O3-SiC composites with high SiC contents. Mater. Lett. (zaslané do tlače).  
3. Galusek D. Organosilicon polymers as the source of SiC in Al2O3/SiC nanocomposites, International Conference on Nanomaterials: Synthesis, Characterisation and Applications ICN 2010, 27-29. 4. 2010 Kottayam, India (pozvaná prednáška). 

16.)
Sklené a sklokeramické materiály na báze aluminátov vzácnych zemín (Glasses and glass ceramics based on rare earth aluminates) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Dušan Galusek

	Trvanie projektu:
	1.9.2009 / 31.8.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	LPP-0133-09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	APVV: 16521 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Zoptimalizovanie prípravy práškových prekurzorov pre plameňovú syntézu sklených mikroguličiek zmenou systému použitých prekurzorov, resp. metódou sól-gél, s cieľom zvýšiť homogenitu a znížiť kryštalický podiel v pripravených mikroguličkách.  
Úspešná príprava troch systémov aluminátových skiel so zložením v sústavách Al2O3-Y2O3, Al2O3-Y2O3-ZrO2 a Al2O3-Y2O3-ZrO2 dopované Ce.   
Konštrukcia nového typu dávkovacieho zariadenia pre plameňovú syntézu umožňujúca dávkovanie práškov, roztokov a sólov.   
Príprava kusových vzoriek s eutektickými mikroštruktúrami v systéme Al2O3-Y2O3 žiarovým lisovaním pripravených mikroguličiek s vysokou tvrdosťou.   


1. Prnová A., Lichvár P., Galusek D., Hnatko M., Galusková D. Flame synthesis of aluminate glass microspheres. The European Journal of Glass Science andTechnology Part A 2010 (prijaté do tlače).  
2. Prnová A., Domanická A., Klement R., Kraxner J., Polovka M., Pentrák M., Galusek D., Šimurka P., Kozánková J. Er- and Nd –doped yttrium aluminosilicate glasses preparation and characterization. Optical materials (zaslané do tlače).  
3. Poster prezentovaný na XXII. International Congress on Glass 20. – 25. 9. 2010, Bahia, Brazil. 

17.)
Korešpondenčné semináre z chémie a biológie pre stredné školy a seminár z prírodných vied pre základné školy (Correspondence seminars from chemistry and biology for secondary schools and seminar of natural sciences for elementary schools) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Stanislav Kedžuch

	Trvanie projektu:
	1.9.2009 / 31.8.2013

	Evidenčné číslo projektu:
	LPP-0277-09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	APVV: 23148 €


Dosiahnuté výsledky: 

V školskom roku 2009/2010 bolo zapojených 6315 študentov základných a stredných škol. V júli a auguste boli zorganizované 3 odborné sústredenia pre najlepších riešiteľov, ktorých sa zučastnilo 88 študentov. Bolo vydaných 9 zborníkov súťažných úloh a učebný text pre odborné sústredenie. V tomto školskom roku 2010/2011 je do súťaže zatiaľ zapojených 7799 študentov. 
18.)
Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu (Research and education centre of excellence for solid phase research focused on nanomaterials, environmental mineralogy and material science) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Peter Komadel

	Trvanie projektu:
	1.7.2008 / 30.6.2011

	Evidenčné číslo projektu:
	VVCE-0033-07

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	nie

	Koordinátor:
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	2  - Slovensko: 2

	Čerpané financie:
	APVV: 26821 €


Dosiahnuté výsledky: 

FTIR spektrometer Nicolet 6700, zakúpený v prvej etape tohto projektu pre ÚACH SAV, sa intenzívne využíval pri výskume rôznych materiálov, najmä pri štúdiu environmentálnych záťaží pri ťažbe a využití nerastných surovín, nanomateriálov a ich úprav. Získané výsledky sú/budú publikované aj v týchto prácach, viaceré ďalšie rukopisy boli už odoslané do časopisov:  

1. Madejová J., Pálková H., Komadel P. IR spectroscopy of clay minerals and clay nanocomposites. In Spectroscopic Properties of Inorganic and Organometallic Compounds: Techniques, materials and applications Vol. 41. Cambridge, UK, The Royal Society of Chemistry (2010) 22-71.  
2. Pentrák M., Madejová J., Komadel P. Effect of chemical composition and swelling on acid dissolution of 2:1 clay minerals. Philosophical Magazine 90 (2010) 2387-2397.   
3. Osacký M., Šucha V.,Czímerová A., Madejová J. Reaction of smectites with iron in a nitrogen atmosphere at 75 °C. Applied Clay Science 50 (2010) 237-244.   
4. Madejová J., Balan E., Petit S. Application of vibrational spectroscopy to the characterization of phyllosilicates and other industrial minerals. In G. Christidis (editor) EMU notes in mineralogy. Advances in the characterization of industrial minerals. Mineralogical Society 2011.  

19.)
Príprava a vlastnosti montmorillonitov modifikovaných organickými látkami a ich aplikácie v íl-polymérnych nanokompozitoch (Preparation and properties of montmorillonites modified with organic substances and their applications in clay-polymer nanocomposites) 

	Zodpovedný riešiteľ:
	Peter Komadel

	Trvanie projektu:
	1.9.2009 / 31.8.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	LPP-0372-09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	APVV: 8293 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Pripravili a analyzovali sa nanokompozity z prírodného kaučuku a série organomontmorillonitov s rôznou štruktúrou, dosiahol sa rôzny stupeň interkalácie do medzivrstvových priestorov organoílov aj čiastočná exfoliácia vrstiev. Zreteľnejšie zlepšenie mechanických vlastností nanokompozitov sa získalo pre materiály s väčšími organokatiónmi. Riešenie projektu bolo prerušené pre zahraničný pobyt riešiteľky projektu. Jedna práca bola zaslaná do tlače, nebola ešte publikovaná. 

20.)
Mikrokogeneračná jednotka na báze spaľovania tuhej biomasy (Micro-CHP unit based on solid biomass burning) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Zoltán Lenčéš

	Trvanie projektu:
	1.9.2008 / 31.12.2010

	Evidenčné číslo projektu:
	APVV-0517-07 

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	nie

	Koordinátor:
	Strojnícka fakulta Žilinská univerzita, Žilina

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	2  - Slovensko: 2

	Čerpané financie:
	APVV: 20116 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Boli pripravené tri druhy pórovitých keramických materiálov na báze Si3N4 (Si3N4 + 5 hm.% Yb2O3  + 2 hm.% MgO), SiC (SiC + 5 hm.% AlN + 2 hm.% Yb2O3) a beta-SiAlON (Si6-zAlzOzN6-z, s hodnotou z = 3,8). Korózne testy ukázali, že odolnosť keramických materiálov voči vodnej pare pri teplote 280 oC a tlaku 70 atmosfér stúpa v poradí Si3N4, SiC, β-SiAlON. Nevýhodou SiAlONov je ich nižšia tepelná vodivosť (17-20 W/m.K) v porovnaní s Si3N4 a SiC (80 a 104 W/m.K). V ďalšej fáze projektu sa riešilo odlievanie/tvarovanie keramického absorbéra na báze SiC, predovšetkým zamedzením praskania odliatku počas sušenia.  
Doterajšie výsledky sú zhrnuté v prácach:

1. Šajgalík P., Lenčéš Z., Hnatko M.: Nitrides. In Ceramics Science and Technology. Volume 2. Properties. - Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2010, p. 59-91.  
2. Lojanová Š., Tatarko P., Chlup Z., Hnatko M., Dusza J., Lenčéš Z., Šajgalík P.: Rare-earth element doped Si3N4/SiC micro/nano-composites-RT and HT mechanical properties. J. of the European Ceramic Society 30 (2010) 1931-1944.  3. Tatarko P., Lojanová Š., Dusza J., Šajgalík P.: Influence of various rare-earth oxide additives on microstructure and mechanical properties of silicon nitride based nanocomposites. Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing 527 (2010) 4771-4778.  
4. Tatarko P., Lojanová Š., Dusza J., Šajgalík P.: Characterization of rare-earth doped Si3N4/SiC micro/nano-composites. In Processing and Application of Ceramics 4 (2010) 25-32.  
5. Pichlbauer S., Harmuth H., Lenčéš Z., Šajgalík P., Petrušková V.: Preparation of beta-sialon bonded Al2O3-refractories in different atmospheres. In Proceedings of the 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Krakow, 21.-25. 6. 2009 Polish Ceramic Society p. 790-793.  
21.)
Magnetoativita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín (Magnetoactivity, electroactivity and photoactivity of coordination compounds) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Oľga Malkin

	Trvanie projektu:
	1.7.2008 / 30.6.2011

	Evidenčné číslo projektu:
	VVCE-0004-07 

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	nie

	Koordinátor:
	Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	2  - Slovensko: 2

	Čerpané financie:
	APVV: 16597 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Publikácie:   

1. Komorovský S., Repiský M., Malkina O., Malkin V.: Fully relativistic calculations of NMR shielding tesors using restricted magnetically balanced basis and gauge including atomic orbitals. The Journal of Chemical Physics 132 (2010) 154101-1-154101-8.   
2. Repiský M., Komorovský ., Malkin E., Malkina O., Malkin V.: Relativistic four-component calculations of electronic g-tensors in the matrix Dirac-Kohn-Sham framework. Chemical Physics Letters 488 (2010) 94-97.  

22.) Relativistické výpočty NMR a EPR parametrov: od čísel k pochopeniu podstaty (Relativistic calculations of NMR and EPR parameters: from numbers to insight) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Oľga Malkin

	Trvanie projektu:
	1.9.2009 / 31.8.2013

	Evidenčné číslo projektu:
	LPP-0326-09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	APVV: 20750 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Publikácie:    

1. Marek R., Křístková A., Maliňáková K., Toušek J., Marek J., Hocek M., Malkina O., Malkin V. Interpretation of indirect nuclear spin-spin couplings in isomers of adenine: Novel approach to analyze coupling electron deformation density using localized molecular orbitals. The Journal of Physical Chemistry A 114 (2010) 6689-6700.  

Prednášky:  

1. Malkin O.: NMR spin-spin coupling and overlap of densities of localized molecular orbitals,. In: International Workshop “Quantum Chemistry beyond the Arctic Circle”, 23.-26. 6. 2010  
2. Malkin O: Spin-spin coupling and overlap of LMNO densities. In. Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, 7-12.3.2010, Mariapfarr, Austria.  
3. Malkin V.: "Chemical shifts in rare gas dimers or Why does IGLO work?" In. Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, 7-12.3.2010, Mariapfarr, Austria.  

23.)
Multireferenčná teória spriahnutých klastrov v R12 priblížení (Multireference explicitly correlated coupled cluster theory within the R12) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Jozef Noga

	Trvanie projektu:
	1.9.2009 / 31.8.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	LPP-0343-09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	APVV: 16600 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Zavedenie multireferenčnej teórie s explicitným zahrnutím elektrónovej korelácie na báze teórie spriahntých klastrov.

Kedžuch S., Demel O., Pittner J., Noga J. Multireference R12 coupled cluster theory. In Recent Progress in Coupled Cluster Methods: Theory and Applications. - New York : Springer Science, 2010, p. 251-266. 

24.)
Luminiscenčné vlastnosti oxynitridov a nitridov kremíka pripravených z organokovových prekurzorov (Luminescence of silicon oxynitrides and nitrides prepared via organometallic precursors) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Pavol Šajgalík

	Trvanie projektu:
	1.9.2009 / 31.8.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	LPP-0394_09

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	0 

	Čerpané financie:
	APVV: 16919 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Prvý študovaný systém SN30 (zmes Si3N4, SiAlOC a Eu2O3) s rôznym obsahom Eu2O3 bol podrobený luminiscenčným meraniam absorpčných a emisných spektier. Merania ukázali široký emisný pás v modro-zeleno-žltej oblasti viditeľného svetla. Merania luminiscencie druhého systému na báze ternárnych nitridov (MgSiN2 a LaSi3N5) dopovaných európiom vykazovali emisiu v zelenej oblasti (pri excitácii v UV oblasti). Tieto výsledky potvrdili možný potenciál týchto materiálov pre použitie vo svetelných diódach (LED) prípadne aj vo fotovoltaických článkoch. 

Doterajšie výsledky sú zhrnuté v prácach:    

1. Benco Ľ., Lenčéš Z., Šajgalík P.: Electronic structure and band-gaps of Eu-doped LaSi3N5 ternary nitrides. In Proceeding from the 34th Interantional Conference on Advanced Ceramics and Composites : Ceramic Engineering and Science Proceedings Vol. 31, no. 2-10. Florida.  

2. Tatarko P., Lojanová Š., Dusza J., Šajgalík P.: Microstructure and mechanical properties of rare-earth doped Si3N4/SiC nanocomposites. In 5th International Conference on MEMS, NANO, and Smart Systems. Dubai, UAE, 28.-30.12.2009. Los Alamitos IEEE Computer Society, 2010, p. 137-141.  

3. Benco Ľ., Lenčéš Z., Šajgalík P.: Electronic structure and band-gaps of Eu-doped LaSi3N5 ternary nitrides. In 34th International Conference and Exposition on Advanced Ceramiscs and Composites 24.- 29.1. 2010, Florida, American Ceramic Society, p. 83.  

4. Lenčéš Zl., Benco Ľ., Šajgalík P., Zhou Y., Hirao K., Velič D. Tuning of the band-gap of LaSi3N5 ternary nitrides via Eu-doping: Experimental and DFT study. In ICC3: 3rd international Congress on Ceramics 14.-18.11. 2010 Osaka.  

Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj 


25.)
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach (Centre for Materials, Layers and Systems for the Applications and Chemical Processes in the Extreme Environments ) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Miroslav Boča

	Trvanie projektu:
	14.5.2009 / 13.5.2011

	Evidenčné číslo projektu:
	ITMS kód: 26240120007

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	3  - Slovensko: 3

	Čerpané financie:
	MŠ: 244559 €  


Dosiahnuté výsledky: 

V zmysle zámeru projektu boli obstarané špičkové zariadenia potrebné na zvýšenie kvality odborných výstupov. Tieto prístroje boli aj nainštalované a uvedené do prevádzky a v súčasnosti sú k dispozíci pre využitie aj v širšej vedeckej komunite.   

Konferencie:    

Omastová M., Krupa I., Boča M., Kubíková B. Centrum excelentnosti pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach a možnosti spolupráce. In Polymery 2010: 6. česko-slovenská konference: Programová brožura konference: Liblice, 4. - 7. 10. 2010 Praha ÚMCH AV ČR p. 127 – 129. 

26.)
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach - Etapa II  


	Zodpovedný riešiteľ:
	Miroslav Boča

	Trvanie projektu:
	1.4.2010 / 31.3.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	ITMS kód: 26240120021

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	3  - Slovensko: 3

	Čerpané financie:
	MŠ: 73566 € 


Dosiahnuté výsledky: 

V rámci riešenia projektu sa počíta s ďalším výrazným skvalitnením prístrojového vybavenia centra excelentnosti. Prístroje boli vo vačšine už obstarané a zazmluvnené. V nasledovnom roku sa očakáva ich inštalácia a aplikácia.  

27.) Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály  


	Zodpovedný riešiteľ:
	Dušan Galusek

	Trvanie projektu:
	1.6.2010 / 31.5.2013

	Evidenčné číslo projektu:
	ITMS 262 201 20056

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	2  - Slovensko: 2

	Čerpané financie:
	MŠ: 9945 €    


Dosiahnuté výsledky: 

Príprava zriaďovacích dokumentov Centra (štatút správnej, vedeckej a priemyselnej rady). 
Vypracovanie špecifikácií prístrojov obstarávaných v rámci Centra a začatie VO. 
Prezentácia Centra na Noci výskumníka. 
28.) Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov  
	Zodpovedný riešiteľ:
	Marián Janek

	Trvanie projektu:
	1.4.2010 / 31.3.2013

	Evidenčné číslo projektu:
	ITMS kód: 26240220028

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	nie

	Koordinátor:
	Technologický inštitút SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	5  - Slovensko: 5

	Čerpané financie:
	MŠ: 14710 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Boli pripravené luminofóry na báze MgSiN2 a LaSi3N5 dopované európiom v koncentračnom rozsahu 1-10 mol%. Výsledky ukazujú, že luminofóry na báze MgSiN2 majú vyššiu účinnosť a optimálny obsah dopantu je na úrovni 2-4 mol% Eu. Experimenty boli zamerané aj na optimalizáciu prípravy luminofórov, predovšetkým na minimalizáciu úbytku materiálu (silicidov Mg2Si a LaSi) počas ich nitridácie pri 1400 oC po dobu 5 hodín. Navrhli sa technické a konštrukčné riešenia tepelného zásobníka na ohrev anorganických roztavených solí slnečnou energiou, a boli vypočítané technické parametre takéhoto objektu. 

29.)
Znalostná databáza a expertný systém environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne  


	Zodpovedný riešiteľ:
	Marek Liška

	Trvanie projektu:
	1.4.2010 / 31.3.2014

	Evidenčné číslo projektu:
	

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	nie

	Koordinátor:
	VÚEZ, a.s.

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Slovensko: 1

	Čerpané financie:
	MŠ: 4509 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Vyvíjala sa metodika tvorby kinetických modelov lúhovania skiel v roztokoch kombinovaných s termodynamickým rovnovážnym modelovaním tvorby precipitátov. Realizovali sa statické testy lúhovania drviny skiel modelovej sústavy Na2O-K2O-CaO-ZnO-ZrO2-SiO2 v destilovanej vode a vypracovala sa metodika analýzy výluhov metódou ICP OES. 

30.)
Generátor vysokoprúdovej plazmy na báze kompozitných materiálov pre účely gazifikácie pevných uhlovodíkov  

	Zodpovedný riešiteľ:
	Jaroslav Sedláček

	Trvanie projektu:
	1.10.2010 / 31.3.2013

	Evidenčné číslo projektu:
	

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	nie

	Koordinátor:
	CELIM Slovakia

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Slovensko: 1

	Čerpané financie:
	 


Dosiahnuté výsledky: 

Projekt je v úvodnej fáze riešenia, prvé výsledky sa očakávajú v roku 2011. 

31.)
Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied (Centre for knowledge marketing and intellectual property rights of SAS)

	Zodpovedný riešiteľ:
	Peter Šimurka

	Trvanie projektu:
	1.9.2009 / 28.2.2012

	Evidenčné číslo projektu:
	ITMS kód:26240220006

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	nie

	Koordinátor:
	Technologický inštitút SAV 

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	4  - Slovensko: 4

	Čerpané financie:
	 


Dosiahnuté výsledky: 

Bol vypracovaný a pripomienkovaný interný manuál procesov manažmentu a riadenia duševného vlastníctva TI SAV, na základe ktorého sa vypracoval Informačno komunikačný systém (IKS) určený na registráciu a správu dokumentov súvisiacich s prihlasovaním práv priemyselného vlastníctva, príp. autorských práv. IKS bude daný do prevádzky na prvé používanie pracovníkom SAV v I. kvartáli roku 2011. 

32.) Priemyselný výskum pre potreby zefektívnenia unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla  

	Zodpovedný riešiteľ:
	Peter Šimurka

	Trvanie projektu:
	1.4.2010 / 31.3.2014

	Evidenčné číslo projektu:
	ITMS kód: 26220220072

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	nie

	Koordinátor:
	RONA, a. s.

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	1  - Slovensko: 1

	Čerpané financie:
	MŠ: 836 € 


Dosiahnuté výsledky: 

V rámci riešenia projektu sa zrealizoval nákup softwaru pre modelovanie tvarovania skla vrátane podporných programov a pracovnej stanice pre modelovací software. Pracovníci ústavu sa oboznámili s technológiou výroby úžitkového skla a aktívne sa podieľajú na riešení príčin vzniku nehomogenít v skle počas taviaceho procesu v Rona a.s. 

Programy: Centrá excelentnosti SAV 


33.) Centrum pokročilej výpočtovej chémie (Centre for Advanced Computational Chemistry) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Jozef Noga

	Trvanie projektu:
	1.1.2007 / 31.12.2010

	Evidenčné číslo projektu:
	

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	áno

	Koordinátor:
	Ústav anorganickej chémie SAV

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	5  - Slovensko: 5

	Čerpané financie:
	SAV: 20000 € 


Dosiahnuté výsledky: 

Publikácie  

1. Kedžuch S., Demel O., Pittner J., Noga J.: Multireference R12 coupled cluster theory. In Recent Progress in Coupled Cluster Methods : Theory and Applications. New York, Springer Science, 2010, p. 251-266.   
2. Kahn K., Kirtman B., Noga J., Ten-No S.: Anharmonic vibrational analysis of water with traditional and explicitly correlated coupled cluster methods. In Journal of Chemical Physics 133 (2010) 074106-1-074106-12.  
3. Komorovský S., Repiský M., Malkina O., Malkin V.: Fully relativistic calculations of NMR shielding tesors using restricted magnetically balanced basis and gauge including atomic orbitals. Journal of Chemical Physics 132 (2010) 154101-1-154101-8.  
4. Noga J., Urban M.: Towards the full coupled-cluster model with triples: a retrospective after 25 years. Molecular Physics 108 (2010) 2933-2940.  
5. Noga J., Šimunek J.: Solving the independent-particle medel via nonunitary transformation based on variational coupled cluster singles. Journal of Chemical Theory and Computation 6 (2010) 2706-2713.  
6. Marek R., Křístková A., Maliňáková K., Toušek J., Marek J., Hocek M., Malkina O., Malkin V.: Interpretation of indirect nuclear spin-spin couplings in isomers of adenine: Novel approach to analyze coupling electron deformation density using localized molecular orbitals. The Journal of Physical Chemistry A 114 (2010) 6689-6700.  
7. Repiský M., Komorovský S., Malkin E., Malkina O., Malkin V.: Relativistic four-component calculations of electronic g-tensors in the matrix Dirac-Kohn-Sham framework. Chemical Physics Letters 488 (2010) 94-97.  
8. Smrčok Ľ., Tunega D., Ramirez-Cuesta A.J., Scholtzová E.: The combined inelastic neutron scattering and solid state DFT study of hydrogen atoms dynamics in a highly ordered kaolinite. Physic and Chemistry of Minerals 37 (2010) 571-579.  
9. Smrčok Ľ., Tunega D., Ramirez-Cuesta D., Ivanov A.J., Valúchová J.: The combined inelastic neutron scattering (INS) and solid-state DFT study of hydrogen-atoms dynamics in kaolinite-dimethylsulfoxide intercalate. Clays and Clay Minerals 58 (2010) 52-61.  

34.) Centrum nanoštruktúrnych materiálov (Centre of the nanostructured materials) 


	Zodpovedný riešiteľ:
	Pavol Šajgalík

	Trvanie projektu:
	1.1.2007 / 31.12.2010

	Evidenčné číslo projektu:
	

	Organizácia je koordinátorom projektu:
	nie

	Koordinátor:
	

	Počet spoluriešiteľských inštitúcií:
	6  - Slovensko: 6

	Čerpané financie:
	SAV: 4900 € 


Dosiahnuté výsledky: 

V rámci projektu sa dosiahli značné úspechy v oblasti vývoja nového keramického kompozitu s oxikarbidovým sklom na hraniciach zŕn, s využitím čiastočnej kryštalizácie na dosiahnutie jeho výnimočných vlastností. O kompozit by mohol byť v budúcnosti prejavený záujem zo strany priemyslu pre rôzne aplikácie v náročných podmienkach. Bola úspešne zvládnutá optimalizácia metód prípravy transparentných keramických materiálov na báze Al2O3 a opísané mechanizmy ovplyvňujúce vlastnosti týchto materiálov. Podarilo sa detailne preskúmať a popísať proces dvojstupňového spekania ultrajemných korundových práškov tak, aby sa výsledky mohli aplikovať aj pre iné keramické materiály.   

Doterajšie výsledky sú zhrnuté v prácach:  

1. Lojanová Š., Tatarko P., Chlup Z., Hnatko M., Dusza J., Lenčéš Z., Šajgalík P. Rare-earth element doped Si3N4/SiC micro/nano-composites-RT and HT mechanical properties. Journal of the European Ceramic Society 30 (2010) 1931-1944.  
2. Tatarko P., Lojanová Š., Dusza J., Šajgalík P. Influence of various rare-earth oxide additives on microstructure and mechanical properties of silicon nitride based nanocomposites. Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing 527 (2010) 4771-4778.  
3. Tatarko P., Lojanová Š., Dusza J., Šajgalík P. Characterization of rare-earth doped Si3N4/SiC micro/nano-composites. In Processing and Application of Ceramics 4 (2010) 25-32.  
4. Ghillányová K., Michálková M., Bača Ľ., Galusek D., Sedláček J., Šajgalík P. Preparation of translucent YAG ceramics using wet consolidation techniques. In Proceedings of the 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society: Proceedings of the 11th ECERS conference, Krakow 21.-25.6.2009 Polish Ceramic Society.  
5. Kašiarová M., Dusza J., Hnatko M., Šajgalík P., High temperature properties of Si3N4-SiC composite. In Proceedings of the 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Krakow, 21.-25.6.2009 Polish Ceramic Society 2009 p. 180-184.  
6. Tatarko P., Lojanová Š., Dusza J., Šajgalík P. Influence of rare-earth elements on mechanical properties of Si3N4-SiC composites. In Proceedings of the 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Krakow, 21.-25.6.2009 Polish Ceramic Society, p. 239-245.  
7. Tatarko P., Lojanová Š., Dusza J., Šajgalík P. Microstructure and mechanical properties of rare-earth doped Si3N4/SiC nanocomposites. In 5th International Conference on MEMS, NANO, and Smart Systems. Dubai, UAE, 28.-30.12.2009. Los Alamitos IEEE Computer Society, 2010, p. 137-141.  
8. Tatarko P., Dusza J., Šajgalík P. Mechanical properties of rare-earth doped silicon nitride based ceramics at room temperature. In SEMDOK 2010: 15th international of PhD. student´s seminar. Žilina-Terchová, 27.-29.1.2010 Žilinská univerzita, 2010, p. 60-63.  
9. Kašiarová M., Galusková D., Hnatko M., Galusek D., Dusza J., Šajgalík P. Corrosion resistance of different ceramic materials in aqueous solution of NaCl. Acta Metallurgica Slovaca Conference (2010) 576-579.  
10. Lofaj F., Čopan P., Hnatko M. Indentation strength and fractography of silica bonded porous silicon nitride. Acta Metallurgica Slovaca Conference (2010) 44-51.  
  

Publikačná činnosť organizácie 





Príloha C
	ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

	ABC01
	GALUSEK, Dušan - GHILLÁNYOVÁ, Katarína. Ceramic oxides. In Ceramics Science and Technology. Volume 2. Properties. - Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2010, p. 4-57. ISBN 978-3-527-31156-9.

	ABC02
	KEDŽUCH, Stanislav - DEMEL, O. - PITTNER, J. - NOGA, Jozef. Multireference R12 coupled cluster theory. In Recent Progress in Coupled Cluster Methods : Theory and Applications. - New York: Springer Science, 2010, p. 251-266. ISBN 978-90-481-2884-6.

	ABC03
	KOMADEL, Peter - MADEJOVÁ, Jana. Identification and characterization of interstratified clay minerals with spectroscopic and other classical methods. In Interstratified Clay Minerals: Origin, characterization and geochemical significance. - Taliansko, 2010, p. 89-113. ISBN 978-88-7522-097-6.

	ABC04
	LIŠKA, Marek - CHROMČÍKOVÁ, Mária. Thermal properties and related structural of oxide glasses. In Glassy, Amorphous and Nano-crystalline Materials: Thermal physics, analysis, structure and properties. - New York, Chapter 11 (2010), p. 179-197. ISBN 978-80-481-2881-5.

	ABC05
	MADEJOVÁ, Jana - PÁLKOVÁ, Helena - KOMADEL, Peter. IR spectroscopy of clay minerals and clay nanocomposites. In Spectroscopic Properties of Inorganic and Organometallic Compounds: Techniques, materials and applications Vol. 41. - Cambridge : UK, The Royal Society of Chemistry, 2010, p. 22-71.

	ABC06
	ŠAJGALÍK, Pavol - LENČÉŠ, Zoltán - HNATKO, Miroslav. Nitrides. In Ceramics Science and Technology. Volume 2.Properties. - Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2010, p. 59-91. ISBN 978-3-527-31156-9.

	ABC07
	ŠESTÁK, J. - LIŠKA, Marek - HUBÍK, P. Oxide glasses structure, non-bridging oxyden and feasible magnetic properties due to the addition of Fe/Mn oxides. In Glassy, Amorphous and Nano-crystalline Materials: Thermal physics, analysis, structure and properties. - New York, Chapter 11 (2010), p. 179-197. ISBN 978-80-481-2881-5.

	ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

	ACB01
	LOFAJ, František - DUSZA, Ján - HVIZDOŠ, Pavol - LENČÉŠ, Zoltán - GALUSEK, Dušan - GALUSKOVÁ, Dagmar. Teória a technológia spracovania keramických materiálov. Trnava: Materiálovotechnologická fakulta STU, 2010. Edícia vysokoškolských skrípt. ISBN 978-80-8096-126-8.

	ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných

	ADCA01
	BENCO, Ľubomír - BUČKO, T. - HAFNER, J. Activity and reactivity of Fe2+ cations in the zeolite. Ab initio free energy MD calculation of the N2O dissociation over the Fe2+-exchanged ferrierite. In Journal of Physical Chemistry C, 2009, vol. 113, p. 18807-18816. (3.396 - IF2008) (2009 - Current Contents, SCOPUS [1.2]). ISSN 1932-7447.

	ADCA02
	BENCO, Ľubomír - TUNEGA, Daniel. Adsorption of H2O, NH3 and C6H6 on alkali metal cations in internal surface of mordenite and in external surface of smectite. A DFT study. In Physic and Chemistry of Minerals, 2009, vol. 36, p. 281-290. (1.524 - IF2008) (2009 - Current Contents).

	ADCA03
	BUČKO, T. - BENCO, Ľubomír - DUBAY, O. - DELLAGO, C. - HAFNER, J. Mechanism of alkane dehydrogenation catalyzed by acidic zeolites: Ab initio transition path sampling. In Journal of Chemical Physics, 2009, vol. 131, p. 214508-1-214508-11. (3.149 - IF2008) (2009 - Current Contents) ISSN 0021-9606.

	ADCA04
	BUJDÁK, Juraj - CHORVÁT, D. - IYI, N. Resonance energy transfer between rhodamine molecules adsorbed on layered silicate particles. In Journal of Physical Chemistry C, 2010, vol. 114, p. 1246-1252. (4.224 - IF2009) (2010 - Current Contents) ISSN 1932-7447.

	ADCA05
	BUTVIN, Pavol - BUTVINOVÁ, Beata - SILVEYRA, J.M. - CHROMČÍKOVÁ, Mária - JANIČKOVIČ, Dušan - SITEK, J. - ŠVEC, Peter - VLASÁK, Gabriel. Effects of substitution of Mo for Nb on Less-commmon properties of Finemet alloys. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2010, vol. 322, p. 3035-3040 (1.204 - IF2009) (2010 - Current Contents, SCOPUS [1.2]) ISSN 0304-8853.

	ADCA06
	BUTVINOVÁ, Beata - BUTVIN, Pavol - ŠVEC, Peter - CHROMČÍKOVÁ, Mária - VLASÁK, Gabriel. Effects of intrinsic forces in toroidal cores wound of soft-magnetic ribbons. In Acta Physica Polonica A, 2010, vol. 118, no. 5, p. 815-817. (0.433 - IF2009) (2010 - Current Contents) ISSN 0587-4246.

	ADCA07
	CAPEK, Peter - DRÁBIK, Milan - TURJAN, Jozef. Characterization of starch and its mono and hybrid derivatives by thermal analysis and FT-IR spectroscopy. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010, vol. 99, p. 667-673. (1.587 - IF2009) ISSN 1418-2874.

	ADCA08
	FRANKOVSKÁ, J. - ANDREJKOVIČOVÁ, Slávka - JANOTKA, Ivan. Effect of NaCl on hydraulic properties of bentonite and bentonite-palygorskite mixture. In Geosynthetics International, 2010, vol. 17, no. 4, p. 250-259. (2010 - Current Contents) ISSN 1072-6349.

	ADCA09
	GEORGIEVA, I. - BENCO, Ľubomír - TUNEGA, Daniel - TRENDAFILOVA, N. - HAFNER, J. - LISCHKA, H. Multiple adsorption of NO on cobalt-exchanged chabazite, modernite and ferrierite zeolites and vibrational study of nitrosyl species: A DFT study. In Journal of Chemical Physics, 2009, vol. 131, p. 054101-1-054101-18. (3.149 - IF2008) (2009 - Current Contents) ISSN 0021-9606.

	ADCA10
	GRYBOS, R. - BENCO, Ľubomír - BUČKO, T. - HAFNER, J. Interaction of NO molecules with Pd clusters: Ab initio density functional study. In Journal of Computational Chemistry, 2009, vol. 30, no. 12, p. 1910-1922. (3.390 - IF2008) (2009 - Current Contents) ISSN 0192-8651.

	ADCA11
	HONTY, M. - DE CRAEN, M. - WANG, L. - MADEJOVÁ, Jana - CZÍMEROVÁ, Adriana - PENTRÁK, Martin - STRÍČEK, I. - VAN GEET, M. The effect of high pH alkaline solutions on the mineral stability of the Boom Clay - Batch experiments at 60°C. In Applied Geochemistry, 2010, vol. 25, p. 825-840. (1.961 - IF2009) (2010 - Current Contents) ISSN 0883-2927.

	ADCA12
	HRACHOVÁ, Jana - BILLIK, Peter - FAJNOR, Vladimír. Influence of organic surfactants on structural stability of mechanochemically treated bentonite. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010, vol. 101, p. 161-168 (1.587 - IF2009) ISSN 1418-2874.

	ADCA13
	HROBÁRIK, Peter - SIGMUNDOVÁ, I. - ZAHRADNÍK, P. - KASÁK, Peter - ARION, V. - FRANZ, E. - CLAYS, K. Molecular engineering of benzothiazolium salts with large quadratic hyperpolarizabilities: Can auxiliary electron-withdrawing groups enhance nonlinear optical responses? In Journal of Physical Chemistry C, 2010, vol. 114, p. 22289-22302. (4.224 - IF2009) (2010 - Current Contents) ISSN 1932-7447.

	ADCA14
	HROBÁRIKOVÁ, V. - HROBÁRIK, Peter - GAJDO, P. - FITILIS, I. - FAKIS, M. - PERSEPHONIS, P. - ZAHRADNÍK, P. Benzothiazole-based fluorophores of donor-pi-acceptor-pi-donor type displaying high two-photon absorption. In Journal of Organic Chemistry, 2010, vol. 75, p. 3053-3068 (4.219 - IF2009) ISSN 0022-3263.

	ADCA15
	CHRENKOVÁ, Marta - SILNÝ, A. - ŠIMKO, František - THONSTAD, J. Density of the NaAlF4 + KAlF4 electrolyte, saturated with alumina. In Journal of Chemical and Engineering Data, 2010, vol. 55, p. 3438-3440, (1.695 - IF2009).

	ADCA16
	CHROMČÍKOVÁ, Mária - RODOVÁ, M. - NITSCH, K. - LIŠKA, Marek. Structural relaxation of scintillating Ce-doped NaGd(PO3)4 glass. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010, vol. 102, p. 961-964, (1.587 - IF2009) ISSN 1418-2874.

	ADCA17
	JANKOVIČ, Ľuboš - DIMOS, K. - BUJDÁK, Juraj - KOUTSELAS, I. - MADEJOVÁ, Jana - GOURNIS, D. - KARAKASSIDES, M.A. - KOMADEL, Peter. Synthesis and characterization of low dimensional ZnS- and PbS-semiconductor particles on a montmorillonite template. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, vol. 12, p. 14236-14244, (4.116 - IF2009) (2010 - Current Contents) ISSN 1463-9076.

	ADCA18
	KAHN, K. - KIRTMAN, B. - NOGA, Jozef - TEN-NO, S. Anharmonic vibrational analysis of water with traditional and explicitly correlated coupled cluster methods. In Journal of Chemical Physics, 2010, vol. 133, p. 074106-1-074106-12, (3.093 - IF2009) (2010 - Current Contents) ISSN 0021-9606.

	ADCA19
	KLAPETEK, P. - BUJDÁK, Juraj - BURŠÍK, J. Near-field scanning optical microscopy local luminescence studies of rhodamine dye. In Central European Journal of Physics, 2010, vol. 8, no. 3, p. 312-317, (0.728 - IF2009) (2010 - Current Contents) ISSN 1895-1082.

	ADCA20
	KOMOROVSKÝ, Stanislav - REPISKÝ, Michal - MALKINA, Oľga - MALKIN, Vladimír. Fully relativistic calculations of NMR shielding tesors using restricted magnetically balanced basis and gauge including atomic orbitals. In Journal of Chemical Physics, 2010, vol. 132, p. 154101-1-154101-8, (3.093 - IF2009) (2010 - Current Contents) ISSN 0021-9606.

	ADCA21
	KUBÍKOVÁ, Blanka - TOMÁŠKOVÁ, Z. - PRIŠČÁK, Jozef. Surface tension of the NaF + AlF3 + AlPO4 and NaF + AlF3 + NaVo3 molten systems. In Journal of Chemical and Engineering Data, 2010, vol. 55, p. 3174-3178, (1.695 - IF2009).

	ADCA22
	KUCHARÍK, Marián - KORENKO, Michal - JANIČKOVIČ, Dušan - KADLEČÍKOVÁ, M. - BOČA, Miroslav - OBOŇA, Jozef Vincenc. Rapid solidification of cryolite and cryolite-alumina melts. In Monatshefte für Chemie, 2010, vol. 141, p. 7-13, (1.312 - IF2009), (2010 - Current Contents) ISSN 0026-9247.

	ADCA23
	LANGER, V. - SMRČOK, Ľubomír - BOČA, Miroslav. Redetermination of Na3TaF8. In Acta Crystallographica Section C. Crystal Structure Communications, 2010, vol. 66, p. 85-86. (0.782 - IF2009) (2010 - Current Contents) ISSN 0108-2701.

	ADCA24
	LANGER, V. - MACH, P. - SMRČOK, Ľubomír - MILATA, V. - PLEVOVÁ, K. 2-{[(3-Fluorophenyl)amino]methylidene}-3-oxobutanenitrile and 5-{ [(3-fluorophenyl)amino]methylidene}-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione: X-ray and DFT studies. In Acta Crystallographica Section C. Crystal Structure Communications, 2010, vol. 66, p. 392-395, (0.782 - IF2009) (2010 - Current Contents) ISSN 0108-2701.

	ADCA25
	LIŠKA, Marek - ČERNOŠEK, Z. - CHROMČÍKOVÁ, Mária - HOLUBOVÁ, J. - ČERNOŠKOVÁ, E. - VOZÁR, L. New features of the glass transition revealed by the StepScan DSC. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010, vol. 101, p. 189-194, (1.587 - IF2009) ISSN 1418-2874.

	ADCA26
	LOJANOVÁ, Š. - TATARKO, Peter - CHLUP, Z. - HNATKO, Miroslav - DUSZA, Ján - LENČÉŠ, Zoltán - ŠAJGALÍK, Pavol. Rare-earth element doped Si3N4/SiC micro/nano-composites-RT and HT mechanical properties. In Journal of the European Ceramic Society, 2010, vol. 30, p. 1931-1944, (2.090 - IF2009) (2010 - Current Contents) ISSN 0955-2219.


	ADCA27
	MACHÁČEK, J. - GEDEON, O. - LIŠKA, Marek. The MD study of mixed alkali effect in alkali silicate glasses. In Physics and Chemical of Glasses B, 2010, vol. 51, p. 65-68, (0.553 - IF2009) ISSN 1753-3562.

	ADCA28
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Príloha D 


Semestrálne prednášky: 


doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.

Názov semestr. predmetu: Štruktúra a vlastnosti tavenín

Počet hodín za semester: 8

Názov katedry a vysokej školy: Hutnícka fakulta TUKE, Katedra keramiky 


Názov semestr. predmetu: Termodynamika

Počet hodín za semester: 12

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, celofakultný študijný program 


RNDr. Juraj Bujdák, PhD.

Názov semestr. predmetu: Reakčné mechanizmy

Počet hodín za semester: 6

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie 


doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.

Názov semestr. predmetu: Nové výskumné trendy v anorganickej a materiálovej chémii

Počet hodín za semester: 12

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra anorganickej chémie 


Názov semestr. predmetu: Špeciálne anorganické materiály

Počet hodín za semester: 2

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav anorganickej chémie a technológie 


doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.

Názov semestr. predmetu: Anorganická technológia a materiály

Počet hodín za semester: 8

Názov katedry a vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Celouniverzitný študijný program 


Názov semestr. predmetu: Špeciálna keramika

Počet hodín za semester: 20

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pardubice, ČR, Fakulta chemicko-technologická 


Názov semestr. predmetu: Technológia špeciálnych anorganických materiálov

Počet hodín za semester: 6

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav anorganickej chémie technológie a materiálov 


doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.

Názov semestr. predmetu: Nové anorganickej materiály

Počet hodín za semester: 4

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra anorganickej chémie 


doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.

Názov semestr. predmetu: Anorganická technológia a materiály

Počet hodín za semester: 15

Názov katedry a vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, celouniverzitný študijný program 
 


Semestrálne cvičenia: 


Ing. Peter Barborík

Názov semestr. predmetu: Proseminár z chémie

Počet hodín za semester: 26

Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov 


Mgr Valéria Bizovská

Názov semestr. predmetu: Všeobecná a anorganická chémia-laboratórne cvičenia

Počet hodín za semester: 52

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta prírodných vied, Katedra anorganickej chémie 


Mgr. Anna Brtáňová

Názov semestr. predmetu: Všeobecná a anorganická chémia-laboratórne cvičenia

Počet hodín za semester: 52

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta prírodných vied, Katedra anorganickej chémie 


RNDr. Juraj Bujdák, PhD.

Názov semestr. predmetu: Pokročilé cvičenie z fyzikálnej chémie (1)

Počet hodín za semester: 78

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie 


Mgr. Roman Bystrický

Názov semestr. predmetu: Všeobecná a anorganická chémia – laboratórne cvičenia

Počet hodín za semester: 40

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra anorganickej chémie 


doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.

Názov semestr. predmetu: Termická analýza (cvičenia)

Počet hodín za semester: 12

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra anorganickej chémie 


Ing. Ondrej Hanzel

Názov semestr. predmetu: Anorganická chémia – proseminárne cvičenia

Počet hodín za semester: 26

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Katedra anorganickej chémie 


Mgr. Anežka Křístková

Názov semestr. predmetu: Chemické výpočty

Počet hodín za semester: 26

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovecká fakulta, Katedra anorganickej chémie 


Ing. Marcel Pargáč

Názov semestr. predmetu: Anorganická chémia – proseminárne cvičenia

Počet hodín za semester: 26

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Katedra anorganickej chémie 


Mgr. Michal Vetrecin

Názov semestr. predmetu: Všeobecná a anorganická chémia – laboratórne cvičenia

Počet hodín za semester: 40

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra anorganickej chémie 
 


Semináre: 


RNDr. Juraj Bujdák, PhD.

Názov semestr. predmetu: Fyzikálna chémia (1)

Počet hodín za semester: 26

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie 


Názov semestr. predmetu: Výberový seminár z fyzikálnej chémie (2)

Počet hodín za semester: 26

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie 

doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.

Názov semestr. predmetu: Seminár z anorganickej chémie 1

Počet hodín za semester: 14

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra anorganickej chémie 


Názov semestr. predmetu: Seminár z anorganickej chémie 2

Počet hodín za semester: 14

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra anorganickej chémie 


Názov semestr. predmetu: Systematická anorganická chémia 1

Počet hodín za semester: 14

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra anorganickej chémie 


Názov semestr. predmetu: Systematická anorganická chémia 2

Počet hodín za semester: 14

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra anorganickej chémie 
 
Terénne cvičenia: 
 
Vedenie bakalárskych a diplomových prác: 
 


Individuálne prednášky: 

Medzinárodná mobilita organizácie       




Príloha E

   

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:      

	Krajina
	Druh dohody

	
	MAD, KD, VTS
	Medziústavná
	Ostatné

	
	Meno pracovníka
	Počet dní
	Meno pracovníka
	Počet dní
	Meno pracovníka
	Počet dní

	Belgicko
	
	
	
	
	Anna Prnová
	16

	
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	1

	
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	1

	
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	1

	
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	2

	Brazília
	
	
	
	
	Peter Šimurka
	13

	Bulharsko
	
	
	
	
	Milan Drábik
	2

	Česko
	Juraj Bujdák
	6
	
	
	Svetozár Balkovic
	5

	
	Adriana Czímerová
	5
	
	
	Svetozár Balkovic
	2

	
	
	
	
	
	Svetozár Balkovic
	1

	
	
	
	
	
	Svetozár Balkovic
	3

	
	
	
	
	
	Svetozár Balkovic
	1

	
	
	
	
	
	Svetozár Balkovic
	1

	
	
	
	
	
	Svetozár Balkovic
	1

	
	
	
	
	
	Svetozár Balkovic
	1

	
	
	
	
	
	Svetozár Balkovic
	1

	
	
	
	
	
	Juraj Bujdák
	2

	
	
	
	
	
	Juraj Bujdák
	2

	
	
	
	
	
	Milan Drábik
	1

	
	
	
	
	
	Dušan Galusek
	3

	
	
	
	
	
	Dušan Galusek
	6

	
	
	
	
	
	Veronika Gurišová
	2

	
	
	
	
	
	Miroslav Hnatko
	2

	
	
	
	
	
	Miroslav Hnatko
	2

	
	
	
	
	
	Mária Chromčíková
	2

	
	
	
	
	
	Mária Chromčíková
	1

	
	
	
	
	
	Ľuboš Jankovič
	2

	
	
	
	
	
	Stanislav Kedžuch
	5

	
	
	
	
	
	Stanislav Komorovský
	1

	
	
	
	
	
	Vladimír Malkin
	1

	
	
	
	
	
	Monika Michálková
	2

	
	
	
	
	
	Tomáš Plachký
	2

	
	
	
	
	
	Jaroslav Sedláček
	1

	
	
	
	
	
	Ľubomír Smrčok
	1

	
	
	
	
	
	Ľubomír Smrčok
	2

	
	
	
	
	
	Ľubomír Smrčok
	3

	
	
	
	
	
	Ľubomír Smrčok
	1

	
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	2

	
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	2

	
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	1

	
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	2

	
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	2

	
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	1

	Francúzsko
	
	
	
	
	Dušan Galusek
	5

	
	
	
	
	
	Jozef Noga
	2

	
	
	
	
	
	Anna Prnová
	6

	
	
	
	
	
	Jaroslav Sedláček
	3

	Holandsko
	
	
	
	
	Dušan Galusek
	4

	Maďarsko
	
	
	
	
	Anna Brtáňová
	10

	
	
	
	
	
	Adriana Czímerová
	7

	
	
	
	
	
	Peter Komadel
	7

	
	
	
	
	
	Peter Komadel
	2

	
	
	
	
	
	Martin Pentrák
	2

	Nemecko
	
	
	
	
	Františka Frajkorová
	59

	
	
	
	
	
	Dušan Galusek
	13

	
	
	
	
	
	Ľubomír Hric
	57

	
	
	
	
	
	Stanislav Komorovský
	18

	
	
	
	
	
	Zoltán Lenčéš
	2

	
	
	
	
	
	Zoltán Lenčéš
	5

	
	
	
	
	
	Zoltán Lenčéš
	2

	
	
	
	
	
	Oľga Malkin
	17

	
	
	
	
	
	Oľga Malkin
	11

	
	
	
	
	
	Vladimír Malkin
	11

	
	
	
	
	
	Vladimír Malkin
	18

	
	
	
	
	
	Jozef Noga
	24

	
	
	
	
	
	Tomáš Plachký
	30

	
	
	
	
	
	Jaroslav Sedláček
	5

	
	
	
	
	
	Jaroslav Sedláček
	2

	
	
	
	
	
	Ľubomír Smrčok
	8

	
	
	
	
	
	Ľubomír Smrčok
	8

	
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	2

	
	
	
	
	
	Peter Šimurka
	3

	
	
	
	
	
	Martin Vitkovič
	5

	Nórsko
	
	
	
	
	Oľga Malkin
	29

	
	
	
	
	
	Vladimír Malkin
	29

	Poľsko
	Helena Pálková
	14
	
	
	Svetozár Balkovic
	3

	
	
	
	
	
	Svetozár Balkovic
	3

	
	
	
	
	
	Svetozár Balkovic
	3

	
	
	
	
	
	Milan Drábik
	3

	Rakúsko
	
	
	
	
	Dušan Galusek
	1

	
	
	
	
	
	Katarína Ghillányová
	1

	
	
	
	
	
	Miroslav Hnatko
	1

	
	
	
	
	
	Ľubomír Hric
	1

	
	
	
	
	
	Zoltán Lenčéš
	1

	
	
	
	
	
	Tomáš Plachký
	1

	
	
	
	
	
	Jaroslav Sedláček
	1

	Rusko
	Martin Pentrák
	12
	
	
	
	

	Švédsko
	
	
	
	
	Ľubomír Smrčok
	10

	Taiwan
	
	
	
	
	Františka Frajkorová
	8

	
	
	
	
	
	Dušan Galusek
	9

	
	
	
	
	
	Miroslav Hnatko
	8

	
	
	
	
	
	Zoltán Lenčéš
	9

	
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	8

	Turecko
	
	
	
	
	Pavol Šajgalík
	3

	Ukrajina
	
	
	
	
	Blanka Kubíková
	4

	USA
	
	
	
	
	Miroslav Boča
	4

	
	
	
	
	
	Jozef Noga
	12

	Veľká Británia
	
	
	
	
	Juraj Bujdák
	2

	
	
	
	
	
	Dušan Galusek
	3

	Počet vyslaní spolu
	4
	37
	
	
	98
	611


                 
      (B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:      

	Krajina
	Druh dohody

	
	MAD, KD, VTS
	Medziústavná
	Ostatné

	
	Meno pracovníka
	Počet dní
	Meno pracovníka
	Počet dní
	Meno pracovníka
	Počet dní

	Počet prijatí spolu
	
	
	
	
	
	


               
  (C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):  

	Krajina
	Názov konferencie
	Meno pracovníka
	Počet dní

	Česko
	284. ROZHOVORY
	Ľubomír Smrčok
	1

	
	286. ROZHOVORY
	Ľubomír Smrčok
	1

	
	AER, IMPRO, RMI
	František Šimko
	3

	
	ECOLOGY
	Svetozár Balkovic
	3

	
	Maltoviny
	Svetozár Balkovic
	1

	
	
	Milan Drábik
	1

	
	Mez. KS
	Mária Chromčíková
	5

	
	Mikulášské setkání
	Peter Barborík
	2

	
	
	František Šimko
	2

	
	POKROKY
	Anna Brtáňová
	4

	
	RS
	Mária Chromčíková
	2

	
	SJEZD
	Juraj Bujdák
	4

	
	
	Milan Drábik
	4

	
	
	Stanislav Kedžuch
	4

	
	SSCh
	Juraj Bujdák
	6

	
	
	Zoltán Lenčéš
	4

	
	TAR
	Jozef Chovanec
	1

	
	
	Mária Chromčíková
	2

	
	
	Radovan Karell
	2

	
	
	Peter Komadel
	2

	
	
	Martin Pentrák
	2

	
	
	Anna Prnová
	2

	
	URBAN
	Dušan Galusek
	4

	Dánsko
	DIRAC
	Stanislav Komorovský
	7

	
	
	Vladimír Malkin
	7

	Francúzsko
	COST
	Jozef Noga
	3

	
	ILL
	Ľubomír Smrčok
	4

	India
	NANOMET
	Dušan Galusek
	7

	Japonsko
	IC
	Zoltán Lenčéš
	6

	
	
	Pavol Šajgalík
	6

	Maďarsko
	MECC
	Anna Brtáňová
	4

	
	
	Juraj Bujdák
	4

	
	
	Adriana Czímerová
	4

	
	
	Ľuboš Jankovič
	4

	
	
	Peter Komadel
	4

	
	
	Jana Madejová
	4

	
	
	Helena Pálková
	4

	
	
	Martin Pentrák
	4

	
	
	Eva Scholtzová
	4

	Nemecko
	CMC
	Tomáš Plachký
	5

	
	Congress
	Milan Drábik
	6

	
	DISCUS
	Ľubomír Smrčok
	6

	
	ESG
	Dušan Galusek
	5

	
	EUCHEM
	Peter Barborík
	6

	
	
	Miroslav Boča
	6

	
	
	Blanka Kubíková
	6

	
	
	František Šimko
	6

	
	SPNRM
	Zoltán Lenčéš
	5

	
	
	Tomáš Plachký
	5

	Nórsko
	ARCTIC CIRCLE
	Oľga Malkin
	6

	Rakúsko
	MMQCH
	Stanislav Komorovský
	7

	
	
	Anežka Křístková
	7

	
	
	Oľga Malkin
	7

	
	
	Vladimír Malkin
	7

	Slovinsko
	EuCheMS
	Milan Drábik
	3

	Španielsko
	TMC
	Peter Komadel
	6

	
	
	Jana Madejová
	6

	Turecko
	IS
	Zoltán Lenčéš
	6

	
	
	Pavol Šajgalík
	6

	USA
	CCTCC
	Jozef Noga
	7

	
	EACC
	Ľubomír Benco
	8

	
	
	Zoltán Lenčéš
	8

	
	MQM
	Jozef Noga
	6

	
	MST
	Pavol Šajgalík
	7

	
	PACIFICHEM
	Miroslav Boča
	7

	
	PDN
	Zoltán Lenčéš
	9

	
	SSQT
	Jozef Noga
	11


  Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci vládnych dohôd 
  

Skratky použité v tabuľke C: 
  

284. ROZHOVORY - 284. Rozhovory o aktuálních otázkách rentgenové a neutronové strukturní analýzy

286. ROZHOVORY - 286. Rozhovory o krystalografii

AER, IMPRO, RMI - Third information for all AER members and IMPRO participants RMI

ARCTIC CIRCLE - "Quantum chemsitry beyond the Arctic Circle„

CCTCC - 19th Conference on current trends in computational chemistry

CMC - 7th International conference on high temperature ceramic matrix composites

Congress - 3rd EuCheMS chemsitry congress

COST - COST Action annual conference

DIRAC - DIRAC meeting 2010

DISCUS - Workshop on diffuse scattering and structure simulation

EACC - 34th International conference and exposition on advanced ceramics and composites

ECOLOGY - 14. medzinárodná konferencia: ?Ecology and new building materials and products„

ESG - 10th ESG Conference together with the 84th Annual Meeting of the DGG

EUCHEM - Conference on molten salts and ionic liquids 2010

EuCheMS - Valné zhromaždenie Európske asociácie chemických a molekulových vied

IC - 3rd International congress on ceramics

ILL - ILL "2020 Vision Future directions in neutron science"

IS - 3rd International symposium on SiAlONs and non-oxides

Maltoviny - Konferencia MALTOVINY 2010

MECC - Mid European Clay Conference

Mez. KS - 32. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář

Mikulášské setkání - "10 Mikulášské setkání mladé generace České nukleární společnosti"

MMQCH - Workshop on modern methods in quantum chemistry

MQM - 2. Konferencia: Molecular quantum mechanics 2010

MST - Materials and technology 2010: Conference and exhibition

NANOMET - Nanomet/Macromol

PACIFICHEM - Konferencia Pacifichem 2010

PDN - "Polymer derived nanomaterials, ceramics, hybrids and composites„

POKROKY - VIII. seminár: ?Pokroky v anorganickej chémii„

RS - Raman spectroscopy workshop

SJEZD - "62.sjezd asociací českých a slovenských společností„

SPNRM - 5th International Workshop spinel nitrides and related materials

SSCh - 9th Conference on solid state chemistry

SSQT - 50th Sanibel symposium on quantum theory

TAR - "Termická analýza a reologie v teorii a praxi"

TMC - Trilateral meeting on clays

URBAN - Urban peacekeepers
